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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erganzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind Dichtelemente der Herstellerbezeichnung "3670" mit
kreisformigen oder ahnlichen Wirkungsquerschnitten und folgender Produktklassifi-
Zierung: T120 W 2.

Anwendungsbereich

Die Dichtelemente sind entsprechend ihrer Produktklassifizierung zur Herstellung von
Abgasanlagen nach DIN 18 160-1:2001-12 bestimmt.

Bestimmungen fur das Bauprodukt Dichtelement

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Dichtelemente bestehen aus schwarzem Elastomermaterial. Die Werkstoffkennwerte
der Dichtelemente missen den Angaben nachstehender Tabelle (Prufung bei Normal-
klima 23/50-2 DIN 50 014, soweit nicht anders angegeben) entsprechen:

Eigenschaften Prufung nach Sollwerte
(Medianwerte)

ReiRfestigkeit N/mm? |DIN 53 504 >8

ReilRdehnung % Normstab S2 > 300

Spannung bei >2,0

100 % Dehnung N/mm?

Dichte g/cm® | DIN 53 479, Verfahren A 1,17 + 0,03

Mikrohéarte DIN ISO 48 69+5

Zugverformungsrest % DIN ISO 2285 (50 % <20
Dehnung, 24 h, bei 70+ 1°C)

Hinsichtlich der Form und Abmessungen der Probekdrper fur die Ermittlung der Werk-
stoffkennwerte der Dichtungen und hinsichtlich der Prifbedingungen gelten die Festle-
gungen des Prifzeugnisses Nr. 220003478-5 des Materialprifungsamtes Nordrhein-
Westfalen vom 23. August 2004.

Form und Abmessungen der Dichtelemente muissen entsprechend den Festlegungen
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fir Rohre und Formsticke flr eine
Abgasleitung gefertigt werden. Fir die planmaRigen Abmessungen ist der Genauigkeits-
grad mittel, Klasse E 2, nach DIN 7715-3, mafl3gebend.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Die Dichtelemente sind werkmaBig in den Werken des Antragstellers herzustellen; im
Ubrigen gelten flr das Herstellverfahren die Angaben des Prlfzeugnisses
Nr. 220003478-5 des Materialprifungsamtes Nordrhein-Westfalen vom 23. August 2004.

Kennzeichnung

Die Dichtelemente, deren Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein sind vom Herstel-
ler mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) einschlieRlich der Produktklassifizie-
rung T120 W 2 nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander zu kenn-
zeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfllt sind.
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Dichtelemente mit den Bestimmungen dieser
bauaufsichtlichen Zulassung muss fiurr das Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszer-
tifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaRigen
Fremduberwachung einschlieRlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach Mafl3gabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieR3-
lich der dabei durchzuftihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten. Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bau-
aufsichtsbehdrde des Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungs-
stelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk (Antragsteller) ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten
und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vor-
zunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Werkstoffkennwerte gemaf
Abschnitt 2.1 und die Kennzeichnung gemal Abschnitt 2.2.2 mindestens einmal
monatlich zu prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile hin-
sichtlich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts und der Bestandteile hin-
sichtlich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flunf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremduberwachung

In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwa-
chung regelmafdig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzuftihren.
AuRerdem sind Proben flr Stichprobenprifungen zu entnehmen und an mindestens funf
Proben die Werkstoffkennwerte gemaf Abschnitt 2.1 zu prifen.
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Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf

Verlangen vorzulegen.

Beglaubigt



