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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind die flissigkeitsdich-
ten Beton- bzw. Stahlbeton-Fertigteile (nachfolgend Fertigteile genannt) fir das Kort-
mann-Betonfertigteil-System 3 (nachfolgend Dichtkonstruktion genannt).

(2)Die Fertigteile, zu umschlossenen Ableitflachen zusammengefligt (siehe Anlage 1),
sind zum Auffangen und Ableiten wassergefahrdender Flissigkeiten in Anlagen zum
Lagern, Abflllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Flissigkeiten
geeignet.

(3)Die Fertigteile der Dichtkonstruktion werden mit Gefalle zum Bodenablauf auf einer
lastverteilenden Unterlage eingebaut.

(4)Die Fugen zwischen den Fertigteilen sowie zwischen den Fertigteilen und umschlie-
Renden Stltzelementen oder Einbauten werden mit fir die jeweilige Verwendung geeig-
neten Fugenabdichtungssystemen flissigkeitsdicht geschlossen, fir die allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassungen oder europaische technische Zulassungen erteilt wurden.
(5)Gemal dem Eindringverhalten der wassergefahrdenden Flissigkeiten darf die Dicht-
konstruktion

— fir die Beanspruchungsstufen "gering" und "mittel" nach TRwS "Ausfuhrung von Dicht-
flachen™,

— fUr die einmalige Beaufschlagung bei maximaler Beaufschlagungsdauer von kleiner /
gleich 72 Stunden nach DAfStb-Richtlinie? Teil 1 Tabelle 1-2 oder

— fUr intermittierende Beaufschlagung bei wdchentlicher Benutzung nach DAfStb-Richt-
linie Teil 1 Tabelle 1-3
verwendet werden.

(6)Die Dichtkonstruktion darf sowohl im Inneren von Gebauden als auch im Freien einge-
setzt werden.

(7)Die Dichtkonstruktion ist begehbar.

(8)Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen fir den Zulassungsge-
genstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h
des Wasserhaushaltsgesetzes.

(9)Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- und Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z.B. Betriebssicherheitsverordnung) erteilt.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Allgemeines

Die Fertigteile der Dichtkonstruktion missen den Zeichnungen und Angaben der Anlagen
entsprechen. Die in diesem Zulassungsbescheid nicht angegebenen Werkstoffkennwerte,
Zusammensetzungen, Abmessungen und Toleranzen missen den beim Deutschen
Institut fur Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle bzw. der fremdiberwachenden Stelle
hinterlegten Angaben entsprechen.
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Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe-TRwS, Ausfihrung von Dichtflachen; DVWK, Regeln zur
Wasserwirtschaft 132/1997

DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen", Beuth Verlag, Berlin, 1996
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2.2
2.21

2.2.2

2.2.3

Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Die Fertigteile
werden in den folgenden Varianten hergestellt:
Typ KS3-1.1 L-Stutzelement
Typ KS3-1.2 L-Eck- Stitzelement
Typ KS3-2.1 T-Stutzelement
Typ KS3-2.2 T-Eck- Stltzelement
Typ KS3-3 Plattenelement
Typ KS3-EK01 Entwasserungselement

— sind bei der Verwendung als Dichtkonstruktion zum Auffangen und Ableiten wasserge-
fahrdender FlUssigkeiten im Sinne der Anforderungen der DAfStb-Richtlinie “Betonbau
beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen“ und unter den Beanspruchungsstufen
"gering" und "mittel" nach TRwS Dichtflachen gegen die in Anlage 2 aufgefihrten Flis-
sigkeiten undurchlassig.

— zur Dichtkonstruktion zusammengefigt sind begehbar und
— sind witterungsbestandig.

(2)Die Nachweise zu (1) wurden gemafl den Bestimmungen des DIBt-Prifprogramms
"Betonfertigteile und Fertigbetonstein-Systeme aus FD- bzw. FDE-Beton flr befahrbare
Dichtkonstruktionen in LAU-Anlagen"® sowie nach der DAfStb-Richtlinie3 erbracht.

(3)Die Fertigteile bestehen aus nichtbrennbaren Baustoffen der Klasse A nach
DIN 4102-14

(4)FUr die Stutzelemente wird Beton mit einem w/z-Wert < 0,31 und fur die Platten- und
Entwasserungselemente Beton mit einem w/z-Wert < 0,25 gemat DIN 1045-1:2001-07
verwendet, der die Eigenschaften eines flissigkeitsdichten Betons (FD-Beton) nach der
DAfStb-Richtlinie? aufweist (siehe hierzu auch Anlage 6).

(5)Die zu verwendenden Zuschlagstoffe missen frei von alkalildsender Kieselsaure sein.
Fur die Bewehrung der Stiitzelemente ist Betonstahl gemaR den Anforderungen der Anla-
gen 5 und 6 zu verwenden.

(6)Als Transport- und Montagebefestigungsmittel flr die Stlitzelemente werden Gewinde-
hdlsen mit Querstab gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-21.4-87 ver-
wendet.

Herstellung, Lieferung, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

(1)Die Fertigteile mit allen erforderlichen Einbauten werden im Werk der Firma Kortmann
GmbH & Co. KG in Schiittorf, Holmers Kamp 6, 48465 Schittorf hergestellt.

(2)Anderungen bediirfen der vorherigen Zustimmung durch das Deutsche Institut fiir Bau-
technik.

Lieferung
(1)Der Transport zur Einbaustelle erfolgt mit einem geeigneten Transportfahrzeug.

(2)Die Fertigteile dirfen als komplettiertes, mit allen Einlaufen und vorbereiteten
Anschlissen versehenes Fertigteil geliefert werden.

Lagerung

Die Lagerung bzw. Zwischenlagerung hat auf lastverteilenden und frostfreien Unterlagen
so zu erfolgen, dass keine unzulassigen Beanspruchungen auftreten kénnen.

49188.04

erhaltlich beim DIBt

DIN 4102-1:1998-05 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe, Anforderungen und
Prifungen”
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Kennzeichnung

(1)Der Lieferschein der Fertigteile muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

(2)Weiterhin muss der Lieferschein mit nachstehenden Angaben gekennzeichnet sein:
— vollstdndige Bezeichnung der angelieferten Produkte

— "Kortmann-Betonfertigteil-System 3 nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-74.3-57"

— Name und Werkzeichen des Herstellers

— Herstelldatum

(3)Die Fertigteile sind

mit dem Werkszeichen,

dem Fertigungsdatum (Monat+Jahr),

der Zulassungsnummer und

dem jeweiligen Typ

zu kennzeichnen, z. B. 'Werkszeichen' 0105 Z 74 3 57 TYP KS3-1.1 .

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

(1)Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Fertigteil) mit der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung erfolgt mit einem Ubereinstimmungszertifikat.

(2)Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (eingebaute Dichtkonstruktion) mit
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgt mit einer Ubereinstimmungser-
klarung des ausfihrenden Fachbetriebes auf der Grundlage von Kontrollen der Ausfih-
rung gemaf Abschnitt 2.3.3.

Ubereinstimmungsnachweis fiir das Bauprodukt (Fertigteil)

Allgemeines

(1)Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Fertigteile mit den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Fertigteile nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2)Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schliel3lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Fertig-
teile eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

(3)Dem Deutschen Institut fur Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehdrde des
Landes, in dem das jeweilige Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie
des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1)Im Herstellwerk der Fertigteile ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten
und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vor-
zunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2)Der Hersteller der Fertigteile hat sich die im Folgenden aufgeflihrten Anforderungen
an die Ausgangsmaterialien vom jeweiligen Herstellwerk durch ein Werksprifzeugnis 2.3
nach DIN EN 10 204:1995-08 die Zuschlagstoffe nach DIN 4226-1:2001-07 “Zuschlag fir
Beton®, insbesondere die "Prifung auf schadliche Bestandteile" gemafl den Anforderun-
gen des Abschnitt 6 (ohne 6.5) dieser Norm nachweisen zu lassen.
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(3)Die werkseigene Produktionskontrolle durch das Herstellwerk fir die Fertigteile soll
mindestens die im Folgenden aufgefihrten MaRnahmen einschlief3en:

- Zusammenstellung sowie Kontrolle auf Vollstandigkeit und Richtigkeit der mitgeliefer-
ten Werkspriifzeugnisse 2.3 der Einbauteile sowie der Lieferscheine nach DIN 4226-1.

- Der Antragsteller hat sich zu vergewissern, dass die Ausgangsmaterialien (siehe
Anlage 5, Tabelle 1, Zeile 2) mit dem bauaufsichtlichen U-Kennzeichen versehen sind.
Prifung der nachstehenden Materialeigenschaften der zugelieferten Zuschlagstoffe
bzw. der Geometrie der Einbauteile durch eine Wareneingangskontrolle.

- Visuelle Kontrolle des Zustandes der Zuschlagstoffe und Prifung der jeweiligen o0.g.
Werksprufzeugnisse 2.3 hinsichtlich der zu erbringenden Nachweise zur "Prifung
auf schadliche Bestandteile" gemal den Anforderungen der DIN 4226, Abschnitt 6
(ohne 6.5).

- Prifung der Ubereinstimmung der Bewehrung fir die Stiitzelemente mit den Anga-
ben der hinterlegten Bewehrungsplane.

- Prifung der Abmessungen der Einbauten sowie Vergleich mit den hinterlegten
Angaben.

Nachweise, Kontrollen und Prifungen, die an jedem Stitzelement durchzufiihren sind:

- Abmessungen und Einbaumalle sowie Vergleich mit den Toleranzen der hinterlegten
Typenprojektzeichnungen

- Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstahle sowie Vergleich mit
den Angaben der hinterlegten Bewehrungsplane des Typenprojekts,

- Betondeckung, 1
- Gute des Betons, } nach Anlage 6, Tabelle 1
- Wasser-Zement-Wert, 1

- Position und Befestigung der Montagehilfsmittel und der Vergleich mit den zulassigen
Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- 28-Tage Betondruckfestigkeit an mindestens 3 Betonprobewdrfeln
(fek = 55 N/mm? flr C55/67 FDE, siehe auch Anlage 6, Tabelle 1).

Nachweise, Kontrollen und Prifungen, die an acht Platten- bzw. Entwasserungselemen-
ten je Produktionsschicht durchzufiihren sind:

Abmessungen und Einbaumale sowie Vergleich mit den Toleranzen der hinterlegten
Typenprojektzeichnungen

Position und Befestigung der Einbauten und der Vergleich mit den zulassigen Toleran-
zen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen

28-Tage Betondruckfestigkeit an mindestens 3 Betonprobewdrfeln
(fek = 45 N/mm?2 flr C45/55 FDE, siehe auch Anlage 6, Tabelle 1).

Prifung der Dichtheit nach DAfStb-Richtlinie “Betonbau beim Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen®, Berlin, 1996-9 mit Dieselkraftstoff nach EN 590:2004-03 (DF 3a)
an 5 Platten- bzw. Entwasserungselementen je Produktionsschicht. Die charakteristi-
sche Eindringtiefe nach 72 Stunden darf maximal 15 mm betragen.

(4)Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforde-
rungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
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(5)Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen
vorzulegen.

(6)Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moéglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiberwachung

(1)Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwa-
chung regelmafig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2)Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Fertigteile durchzuflihren
und konnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme
und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(3)Die Fremdiberwachung umfasst die folgenden Prifungen charakteristischer Bauteil-
und Materialkennwerte:

Stltzelemente

- Einbaumalle und Abmessungen sowie Vergleich mit den zuldssigen Toleranzen der
hinterlegten Typenprojektzeichnungen

- Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstahle (nur bei Stutzele-
menten) sowie Vergleich mit den zulassigen Angaben der hinterlegten Bewehrungs-
plane des Typenprojekts,

- Betondeckung, 1
- Gute des Betons } nach Anlage 6, Tabelle 1
- Wasser-Zement-Wert, 1

- Position und Befestigung der Einbauten sowie der Transport- und Montagehilfsmittel
und deren Vergleich mit den zuldssigen Toleranzen der hinterlegten Typenprojekt-
zeichnungen,

- 28-Tage Betondruckfestigkeit an mindestens 3 Betonprobewdlrfeln

(fek =45 N/mm? far C45/55 FDE und (fc =55 N/mm? fir C55/67 FDE, siehe auch
Anlage 6, Tabelle 1)

- Priufung der festgelegten Kennzeichnung

Platten- bzw. Entwasserungselemente

- Einbaumalle und Abmessungen sowie Vergleich mit den zuldssigen Toleranzen der
hinterlegten Typenprojektzeichnungen

- Position und Befestigung der Einbauten und deren Vergleich mit den zulassigen Tole-
ranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- 28-Tage Betondruckfestigkeit an mindestens 3 Betonprobewdrfeln

- (fek =245 N/mm? fur C45/55 FDE, siehe auch Anlage 6, Tabelle 1)

- Prufung der Dichtheit nach DAfStb-Richtlinie “Betonbau beim Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen®, Berlin, 1996-9 mit Dieselkraftstoff nach EN 590:2004-03 (DF 3a)
an mindestens 3 Platten- bzw. Entwasserungselementen. Die charakteristische Ein-
dringtiefe nach 72 Stunden darf maximal 15 mm betragen.

- Priufung der festgelegten Kennzeichnung.

(4)Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.
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Ubereinstimmungsnachweis fiir die Bauart (eingebaute/verlegte Fertigteile)

(1)Die Bestatigung der Ubereinstimmung der eingebauten Dichtkonstruktion mit den

Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom einbauenden

Fachbetrieb mit einer Ubereinstimmungserklarung auf Grundlage folgender Kontrollen

erfolgen.

— Kontrolle, das die richtigen Komponenten gemafl Anlage 5, Tabelle 1 fir die fachge-
rechte Ausfiihrung verwendet wurden und die richtige Kennzeichnung der Komponen-
ten.

— Kontrolle, dass in der Dichtkonstruktion integriert bzw. zur Verbindung zu anzuschlie-
Renden Dichtkonstruktionen nur Bauprodukte mit baurechtlichem Verwendbarkeits-
nachweis verwendet wurden.

— Kontrollen der Ausfihrung nach Abschnitt 4.3.

(2)Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnun-

gen miussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Flachenabdichtungssystem:  "Kortmann-Betonfertigteil-System 3"
— Zulassungsnummer: Z-74.3-57

— Zulassungsinhaber: Name, Adresse

— Ausfihrung am: Datum

— Ausfihrung von: vollstandige Firmenbezeichnung

— Hinweis: Instandsetzung nur nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z 74.3-57 und den entsprechenden Angaben des Herstellers.

— Art der Kontrolle oder Prifung (siehe Abschnitt 4.3)

— Datum der Prifung

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des flr die Ausflihrungskontrolle Verantwortlichen.

(3)Die Aufzeichnungen sind dem Betreiber zur Aufnahme in die Bauakten auszuhandigen
und dem Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbe-
horde und dem Sachverstandigen nach Wasserrecht auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1)Die Planung einer Dichtkonstruktion mit Fertigteilen darf nur von fachkundigen Planern
vorgenommen werden. Unter Berlcksichtigung der wasserrechtlichen Vorschriften und
der zu erwartenden Einbaugegebenheiten sind prifbare Konstruktionszeichnungen bzw.
Verlegeplane fur den Einbau der Fertigteile durch einen fachkundigen Planer anzuferti-
gen.

(2)Die Verbindung der Fertigteile zu anzuschlieRenden Dichtkonstruktionen ist zu planen.
Es durfen nur geeignete Bauprodukte oder Bauarten flir die Verbindung verwendet wer-
den.

Als geeignet gelten Bauprodukte oder Bauarten (z.B. Fugenabdichtungssysteme) deren
Eignung fur die vorgesehene Verwendung mit einem baurechtlichen Verwendbarkeits-
nachweis erbracht wurde (siehe Anlage 5, Tabelle 1).

Die Bestimmungen des jeweiligen baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweises, bezogen
auf das einzelne Objekt, sind einzuhalten.

(3)Die Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen (z.B. Arbeitsschutz-, Gefahrstoff-
recht, Betriebssicherheitsverordnung) bleiben unberihrt.

(4)Die Fugen sind unter Beachtung der Abschnitte 1(4) und 3(5) zu planen und in einem
Fugenplan zu dokumentieren.

(5)Als geeignet gelten Fugenabdichtungssysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher bzw.
europaischer technischer Zulassung,

— die gegenuber den Flussigkeiten gemal Anlage 2 dicht und bestandig sind,
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— eine zulassige Stauch- bzw. Dehnverformung von > 2 mm und eine zulassige Scher-
verformung von >1 mm im Bereich der Kreuz- bzw. T-St63e gewahrleisten und

— deren zulassige Fugenbreite (10 > b <40) mm und die Tiefe der geschitzte Fugen-
flanke (dy) mindestens 15 mm betragt.

(6)Der Einbau der Tragwanne ist auf einer tragfahigen Unterlage gemafR Abschnitt 4.2

und der Einbauanweisung des Antragstellers zu planen. Die einwandfreie Beschaffenheit

des Baugrundes sowie die Zulassigkeit der auftretenden Baugrundbelastungen sind fir

jedes Objekt gesondert zu prifen bzw. nachzuweisen. Bei Baugriinden mit unglnstigem

oder stark wechselndem Verformungsverhalten sind die erforderlichen Baugrundverbes-

serungen vorweg zu planen.

(7)An die Stlutzelemente L und T darf einseitig das Erdreich bis 100 mm unterhalb der
Fertigteiloberkante (siehe Anlage 1, 3 und 4) aufgeflllt werden. Sie durfen nur dort einge-
baut werden, wo keine Verkehrslasten auf den aufgefillten Baugrund zu erwarten sind.

(8)Die Fertigteile sind fir Anwendungen gemaf Abschnitt 1 hinreichend bemessen. Dies
gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Unterlage die Anforderungen des
Abschnitts 4.2 sowie der Anlage 5 bzw. 6 erflllt.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

(1)Der Einbau der Fertigteile darf nur von Betrieben vorgenommen werden, die fiir diese
Tatigkeiten Fachbetrieb im Sinne von § 19 | des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind
und die vom Antragsteller (einschlief3lich ihrer Fachkrafte) hierfur autorisiert wurden.

(2)FUr den ordnungsgemafen Einbau der Fertigteile hat der Antragsteller eine Einbau-
und Verarbeitungsanweisung zu erstellen.

(3)Die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung formulierten Bestimmungen sowie
die vom Antragsteller vorgegebenen Einbaubedingungen sind einzuhalten.

(4)Die Fugenabdichtung muss den Anforderungen der Abschnitte 3(4) und 3(5) sowie der
allgemeinen bauaufsichtlichen bzw. europaischen technischen Zulassung des jeweiligen
Fugenabdichtungssystems entsprechen.

(5)Der einbauende Betrieb hat dem Betreiber der Anlage eine Kopie der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung sowie der Einbau- und Montageanweisungen des Antragstellers
zu Ubergeben.

Unterlage

(1)Vor dem Verlegen der Fertigteile ist die Eignung der Unterlage gemaR den Bestimmun-
gen des Abschnitts 3 (6) festzustellen. Sie darf die zuldssigen Kennwerte der Anlage 5
bzw. 6 nicht unterschreiten und nicht von den in den Einbau- und Montageanweisungen
des Antragstellers angegebenen Festlegungen abweichen.

(2)Die Fertigteile sind vollflachig auf der Ausgleichsschicht zu verlegen (siehe Anlage 5
bzw. 6). Die Unterlage ist frostfrei auszubilden. Sie muss unterhalb der jeweiligen Fertig-

teile einen im Plattendruckversuch ermittelten Verformungsmodul von Ey, > 120 N/mm?
besitzen.

Einbau der Fertigteile

(1)Die Fertigteile missen mit allen Einbauten und vorbereiteten Anschlissen versehen
sein. Einzelteile dirfen nicht ausgetauscht werden.

(2)Der Anschluss an angrenzende Dichtkonstruktionen ist nach den Einbau- und Monta-
geanweisungen des Antragstellers vorzunehmen.

(3)Die Fertigteile werden in das lockere Feinplanum verlegt. Dabei ist die vollflachige Auf-
lagerung der Fertigteile zu gewahrleisten.
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(4)Die Fertigteil-Plattenelemente vom Typ KS3-3.1 dlrfen nur mit einem Vakuumgerat
verlegt werden. Dabei darf das Anheben der Fertigteile erst beim Erreichen von 80 % des
Vakuumwertes erfolgen.

(5)Beschadigte Fertigteile dirfen nicht verlegt werden.

(6)Die Fugenabdichtungen sind gemafy den Anforderungen des jeweiligen Fugenabdich-
tungssystems (gemafy Abschnitt 3) vorzunehmen. Die Einhaltung der geforderte Min-
destfugenbreite kann z.B. mit Lehren bzw. Abstandshaltern gewahrleistet werden.

Kontrolle der Ausfiihrung

1) Der Mindestaufbau der Unterlage muss den Darstellungen der Anlage 5 bzw. 6 ent-
sprechen.

(2)Die ausreichende Verdichtung der Unterlage (Es-Werte gemal Anlage 5 bzw. 6) ist vor
dem Verlegen der Fertigteile (einmal je 500 m?, mindestens jedoch 3mal je Flache) nach-
zuweisen.

(3)Uberpriifung der Fugenanordnung gemaR des Fugenplans sowie der zuléssigen
Fugenbreite nach den Abschnitten 3(4) und 3(5).

(4)Die Kontrolle der Ausflihrung des Fugenabdichtungssystems erfolgt gemaf den Anfor-
derungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen bzw. europaischen technischen
Zulassung.

(5)Vor dem Einbau der Fertigteile ist die Eignung der Unterlage festzustellen. Die zulassi-
gen Kennwerte dirfen nicht unterschritten werden (siehe Anlage 5 bzw. 6) bzw. es darf
nicht von den in den Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers angegebe-
nen Festlegungen abgewichen werden.

(6)Wahrend des Verlegens der Fertigteile sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis der
ordnungsgemalen Montage vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu flhren.

(7)Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und
sind dem mit der Baulberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind
ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom
Unternehmen aufzubewahren.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhaltung und Wartung

Allgemeines

(1)Auf die Notwendigkeit der standigen Uberwachung der Dichtheit bzw. Funktionsfahig-
keit der Dichtkonstruktion gemal § 19i WHG durch den Betreiber einer Anlage zum
Lagern, Abfullen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Stoffe wird ver-
wiesen. Hierflr gelten die unter Abschnitt 5.2.2 aufgeflihrten Kriterien in Verbindung mit
Abschnitt 5.3.

(2)Die Dichtkonstruktion ist von Verschmutzungen bzw. Ansammlungen von Gemischen
aus Schmutz und wassergefahrdenden Flissigkeiten zu reinigen.

(3)Es ist daflir Sorge zu tragen, dass im Schadensfall austretende Flissigkeit so schnell
wie moglich, bei Verwendungen entsprechend der Beanspruchungsstufe "mittel" jedoch
innerhalb von 72 Stunden ordnungsgemalf entsorgt wird.

(4)Vom Betreiber der jeweiligen LAU-Anlage ist eine Betriebsanweisung zu erstellen.

Nach dieser Betriebsanweisung hat der Betreiber seine Kontrollintervalle in Abhangigkeit
von den in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festgelegten Beanspruchungs-
stufen zu organisieren und die Ergebnisse der regelmafiigen Kontrollen und alle von die-
ser Betriebsanweisung abweichenden Ereignisse zu dokumentieren. Diese Aufzeichnun-
gen mussen bereitliegen und sind dem Sachverstandigen nach Wasserrecht auf Verlan-
gen vorzulegen.
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(5)Der Betreiber einer Anlage zum Lagern, Abflllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) was-
sergefahrdender Stoffe hat je nach landesrechtlichen Vorschriften Prifungen durch
Sachverstandige nach Wasserrecht (Inbetriebnahmeprifung, wiederkehrende Prifung) zu
veranlassen. Fur die Durchfihrung der Prifungen gelten Abschnitt5.2.1 und Ab-
schnitt 5.2.2. Die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) bleiben hier-
von unberuhrt.

(6)Nach jeder InstandsetzungsmalRnahme grofleren Umfangs ist eine Inbetriebnahme-
Prifung nach Abschnitt 5.2.1 durchzuflihren bzw. die wiederkehrende Prifung nach Ab-
schnitt 5.2.2 zu wiederholen.

(7)Sofern die Anlagenverordnungen der Lander keine Prifungen durch Sachverstandige
vorschreiben, hat der Betreiber einer Anlage einen Sachkundigen mit der wiederkehren-
den Prifung des Flachenabdichtungssystems zu beauftragen. Auf die Pflicht des Betrei-
bers der Anlage gemalR § 19i des Wasserhaushaltsgesetzes wird verwiesen.

Prifungen nach Wasserrecht
Inbetriebnahmeprifung

(1)Der Sachverstandige ist Uber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. Ihm ist
die Mdéglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau der Dichtkonstruk-
tion nach Abschnitt 4.3 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu beurteilen.

(2) Die Prifung der eingebauten Fertigteile erfolgt durch Inaugenscheinnahme der
gesamten Dichtkonstruktion.

(3)Die Prifung der sachgerechten Ausflihrung der Verbindungen der Fertigteile unterein-
ander erfolgt durch Inaugenscheinnahme unter Berlicksichtigung des Abschnitts 4.3.

(4)Gegebenenfalls erfolgen die Prifungen der sachgerechten Ausfihrung des Fugenab-
dichtungssystems gemal den Anforderungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsicht-
lichen bzw. europaischen technischen Zulassung des Fugenabdichtungssystems.

(5)Der Sachverstandige prift die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (nach Abschnitt 5.1).

Wiederkehrende Prifungen

(1)Der Betreiber einer Anlage hat die Dichtkonstruktion hinsichtlich der Schutzwirkung ein
Jahr nach Inbetriebnahme bzw. nach erfolgter Mangelbehebung (siehe § 19 (2), Satz 3
WHG) prifen zu lassen, danach - falls keine Mangel festgestellt wurden - wiederkehrend
alle finf Jahre nach § 19i Abs. 2, 2. Bemerkung WHG.

(2)Die Untersuchung der Beschaffenheit der Dichtkonstruktion geschieht durch Sichtpri-
fung samtlicher Bereiche der Dichtkonstruktion sowie der eingebauten Fugenabdich-
tungssysteme.

(3)Die Dichtkonstruktion gilt weiterhin als dicht und begehbar im Sinne von Abschnitt 5.1,
wenn keine mechanischen Beschadigungen der Oberflache bzw. keine sichtbaren
Umwandlungsvorgange an der Oberflache feststellbar sind und wenn keine Risse festge-
stellt werden.

(4)Die Prufung der Schutzwirkung des Fugenabdichtungssystems erfolgt durch Inaugen-
scheinnahme. Dabei sind die Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen bzw.
europaischen technischen Zulassung des jeweiligen Fugenabdichtungssystems und die
Bestimmungen dieser Zulassung zu berlcksichtigen.

(7)Anhand der Dokumentation Uber die regelmalligen Kontrollen und aller von der
Betriebsanweisung abweichenden Ereignisse ist zu kontrollieren, ob

- die vorgeschriebenen Kontroll- und Reinigungsintervalle vom Betreiber eingehalten
wurden,

- es zu keinen von der Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen gekommen ist und

- kein langerer Kontakt mit den wassergefahrdenden Flissigkeiten im Laufe der Nutzung
stattgefunden hat.
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Ausbesserungsarbeiten

(1)Werden bei den Prifungen Mangel festgestellt, so sind diese unverzilglich zu beheben.
Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 5.1 zu beauftragen, der die in
diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben der Verarbei tungs-
anleitung des Antragstellers verwenden darf und die Anforderungen des Abschnitts 4.1
erfullt.

2) Geschadigte Fertigteile der Dichtkonstruktion sind auszutauschen. Die Betonober-
flache der ungeschadigten, anschlieRenden Fertigteile im Bereich der Kontaktflachen sind
grandlich von alten Fugendichtstoffteilen zu befreien. Gemal den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen bauaufsichtlichen bzw.
europaischen technischen Zulassung des jeweiligen Fugenabdichtungssystems flr LAU-
Anlagen, sind die Fugen um das ausgetauschte Fertigteil herum zu verschlieRen.

(3)Geschadigte Bereiche des Fugenabdichtungssystems sind gemal der jeweiligen allge-
meinen bauaufsichtlichen bzw. europaischen technischen Zulassung des Fugenabdich-
tungssystems fur LAU-Anlagen in Stand zu setzen.

(4)Bei Instandsetzungsarbeiten in groRerem Umfang ist die wiederkehrende Prifung
durch den Sachverstandigen zu wiederholen.

Prifbescheinigung

Uber das Ergebnis der Priifungen ist im Rahmen der nach Arbeitsschutz- bzw. Wasser-
recht zu erstellenden Bescheinigungen eine Aussage zu treffen.

Dr.-Ing. Kanning Beglaubigt
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