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Zulassungsgegenstand: Textiler Bodenbelag
"Stabil"
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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst flnf Seiten.
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung

zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte

Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert wer-

den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung des
textilen Bodenbelags "Stabil" als schwerentflammbarer Bodenbelag (Klasse By-s1 nach
DIN EN 13501-11), jedoch nur auf massiven mineralischen Untergrinden (Rohdichte

> 1350 kg/m°)2.
Der textile Bodenbelag ist stets mit dem Kleber "UZIN-UZ 75 L" zu verkleben.

Der textile Bodenbelag darf mit dem Kleber "UZIN-UZ 75 L" in Aufenthaltsraumen verwen-

det werden.
2 Bestimmungen fir das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1  Der textile Bodenbelag ist ein Nadelvlies Bodenbelag. Er muss bestehen aus
— der Nutzschicht aus Polyamid 6,
— dem Tragermaterial aus Polyestervlies sowie
— der ruckenseitigen Verfestigung aus Synthese-Latex.

Die Gesamtdicke des Bodenbelags muss 5,2 mm (x 10 %) und das Gesamtflachen-

gewicht 1170 g/m? (+ 10 %) betragen.

2.1.2 Der mit dem Kleber "UZIN-UZ 75 L" auf massiven, mineralischen Untergriinden (Roh-
dichte > 1350 kg/m®)? verlegte Bodenbelag muss die Anforderungen der Klasse Bs—s1

nach DIN EN 13501-11, Abschnitt 11, erfullen.

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung des textilen Bodenbelags und des Klebers "UZIN-UZ
75 L" muss mit der beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten tbereinstimmen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1  Herstellung

Bei der Herstellung des textilen Bodenbelags und des Klebers sind die Bestimmungen

des Abschnitts 2.1 einzuhalten.
2.2.2  Kennzeichnung

Der Bodenbelag, die Verpackung oder der Beipackzettel missen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnun-
gen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die

Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflillt sind.

Folgende Angaben sind an den Bodenbelagen, deren Verpackung oder den Beipackzet-

teln anzubringen:
- Produktname

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstell-

werks, Zulassungsnummer und Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

- Klasse Bg—s1 (DIN EN 13 501-1) bei Verklebung mit dem Kleber "UZIN-UZ 75 L"

1 DIN EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von

Bauprodukten (Ausgabe Juni 2002) — Abschnitte 11 und 12.2

2 bzw. auf mineralischen Untergriinden der Klassen Aiq oder Az der DIN EN 13501-1 mit einer Mindestdicke

von 6 mm und einer Rohdichte = 1350 kg/m3
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DarlUber hinaus darf das Bauprodukt mit der Aufschrift "Rezeptur beim DIBt hinterlegt"
gekennzeichnet werden.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremduberwachung einschliel3lich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MalRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieR3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller eine Uberwachungs-
und Zertifizierungsstelle einzuschalten, die fur Bauprodukte mit der Ifd. Nr. 2.10.3 der
BRL A Teil 2 (veroffentlicht im Teil llb des "Verzeichnisses der Priif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen™) anerkannt ist.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass das von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Flr die Durchfuhrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die "Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-
B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"3 sinngemaf anzuwenden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flunf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen. Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erfor-
derlichen MaRBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Uber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit tech-
nisch moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

3 Die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fiir Bautechnik
vom 1. April 1997 verdffentlicht.
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2.3.3  Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaRig zu Uberprufen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Fur die Durchfih-
rung der Uberwachung sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerent-
flammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung"? sinngemaR anzuwenden. Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erst-
prifung des Bauprodukts durchzufuhren, und es kdnnen auch Proben fur Stichproben-
prifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der

anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde

vorzulegen.

3 Bestimmungen fur die Ausfiihrung

Der textile Bodenbelag ist auf massiven, mineralischen Untergrinden (Rohdichte
> 1350 kg/m®)? als FuRbodenbelag (auch als Treppenbelag) - stets verklebt mit dem

Kleber "UZIN-UZ 75 L" (Hersteller: UZIN Utz AG) - zu verwenden.

Misch Beglaubigt
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