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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich ergi 3
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies e
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

(1) Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir werkmé&Rig hergestellte bewehrte
Porenbeton-Wandplatten W aus dampfgehartetem Porenbeton der Festigkeitsklasse 2,2
in den Rohdichteklassen 0,40 und 0,45 gemal Anlage 1.

(2) Die Nachweise bzw. Mafnahmen fiir die erforderliche Sicherheit bei Lagerung,
Transport und Montage der Deckenplatten im Herstellwerk, beim Transportzur Baustelle
und auf der Baustelle sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung; sie sind in jedem Einzelfall zu flihren bzw. festzulegen.

Anwendungsbereich

(1) Die Wandplatten diirfen verwendet werden zur Herstellung von Aufen- und Innen-
wanden. AuRenwande sind einschlieRlich der Fugen gegen Eindringen von Feuchtigkeit
zu schitzen.

(2) Sie dirfen statisch nur herangezogen werden

- zur Abtragung ihrer Eigengewichte einschl. der Lasten aus Tur- und Fenster-
offnungen

- zur Aufnahme von rechtwinklig zur Wandplatte wirkenden Windlasten gemald
DIN 1055-4, die auf die Wandplatten entfallen

- zur Aufnahme von Horizontallasten gemaR DIN 1055-3:1971-6, Abschnitt 7.1
(Horizontallast an Bristungen und Geléndern)

(3) Eine Scheibenwirkung der Wand darf zur Geb&udeaussteifung nicht in Rechnung
gestellt werden.

(4) Die Wandplatten dirfen nur liegend eingebaut werden.

(5) Bei Umweltbedingungen nach DIN 1045:1988-07, Tabelle 10, Zeilen 3 und 4 oder bei
Expositionsklassen XC3 (ausgenommen Bauwerke wie offene Hallen), XC4, XD1 bis
XD3, XS1 bis XS3, XF1 bis XF4, XA1 bis XA3, XM1 bis XM3 nach DIN 1045-1:2001-07,
Tabelle 3 diirfen die Wandplatten nur dann verwendet werden, wenn sie durch geeignete
MaRnahmen, die auch die offenen Fugenbereiche erfassen missen, zusatzlich geschutzt
werden. Die SchutzmaRnahmen sind auf die Art des Angriffs abzustimmen (z.B.
Beschichtung bei erhéhter CO,-Konzentration). Sie missen auf Dauer eine Beein-
trachtigung der den Standsicherheits- sowie Wéarmeschutznachweisen zugrunde liegen-
den Eigenschaften des Porenbetons der Wandplatten und eine Schédigung der Beweh-
rung verhindern.

(6) Wandplatten mit Bewehrung aus nichtrostendem Stahl dirfen ohne zusatzliche
Schutzmafnahmen nur fur Innenrdume ohne Chloridbelastung verwendet werden.
Andernfalls sind sie durch geeignete MaRnahmen, die auch die offenen Fugenbereiche
erfassen mussen, zu schiitzen. Die Schutzmafinahmen sind auf die Art griffs so
abzustimmen, dass sie auf Dauer eine Beeintrachtigung der den Stands S0Wi

den Warmeschutznachweisen zugrunde liegenden Wandplatteneiger;ééhafi
beton und Bewehrung) verhindern.
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Abmessungen
(1) Die Abmessungen der Wandplatten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Abmessungen Wandplatten

Plattendicke Plattenbreite | Plattenldnge | Schlankheit

d [mm] b [mm] L [mm] L'/d
> 150 bis < 400 | 500 bis 2000 < 8000 <30

L' = Stitzweite

(2) Platten mit Breiten b < 500 mm, jedoch nicht unter 200 mm, sind als Passplatten
zuldssig (s. auch Abschnitt 2.1.5.7).

(3)Abweichungen von den Abmessungen der Wandplatten dirfen die Werte der Tabelle 2
nicht Uberschreiten

Tabelle 2: Zulassige Grenzabmalie der Wandplatten

Abmessungen Grenzabmalfle [mm]

Lange der Wandplatte 5
Breite und Dicke der Wandplatte 3
Form und Lage von Nut und Feder 2

Porenbeton

(1) Dampfgeharteter Porenbeton ist ein feinporiger Beton, der aus Zement und/oder Kalk
und feingemahlenen oder feinkdrnigen, kieselsdurehaltigen Stoffen unter Verwendung
von porenbildenden Zusdtzen, Wasser und ggf. Zusatzmitteln hergestellt und in
gespanntem Dampf gehartet wird.

(2) Die Ausgangsstoffe durfen keine korrosionsférdernden Bestandteile enthalten. Beton-
schadliche Beimengungen dlrfen nicht vorhanden sein. Zement und Kalk dirfen
héchstens 0,10 % Chilorid (CI') enthalten.

(3) Dampfgeharteter Porenbeton wird nach Tabelle 3 in die Rohdichteklassen 0,4 und
0,45 eingeteilt. FUr die Zuordnung des Porenbetons zu einer Rohdichteklasse Ry ist seine
Trockenrohdichte p maRgebend. Die Trockenrohdichte ist nach DINEN 678:1994-02 zu
ermitteln. Sie ist definiert als Mittelwert einer Prifserie (Prifgruppe) aus je einem Prif-
korper aus dem in Betonierrichtung unteren, mittleren und oberen Bereich des Bauteils
oder dem Wert eines Prifkorpers, der Uber den gesamten Betonierbereich geht. Der so
ermittelte Wert darf den Hochstwert um 0,01 kg/dm?® iberschreiten und den Mindestwert
um 0,05 kg/dm® unterschreiten. Das 95%-Quantil muss innerhalb der Grenzen nach
Tabelle 3 liegen. Die statistische Auswertung erfolgt nach DIN1084-1:1978-12, Abschnitt
2.2.6.

Tabelle 3: Rohdichteklassen

Rohdichteklasse | Festigkeitsklasse | Grenzen der Trockenrohdichte p [kg/dm?]
Ry Mindestwert Hochstwert

0,40 2,2 0,35 0,40

0,45 2,2 0,40 0,45




Seite 5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-2.1-34 vom 22. August 2005

2.1.3
2.1.31

93419.05

(4) Die Baustoffkennwerte (Mindestfestigkeit, Nennfestigkeit, Serienfestigkeit, Schwind-
maf, Rohdichteklasse) des Porenbetons sind in Tabelle 4 angegeben. Der Nennfestigkeit
Rwn liegt das 5%-Quantil bei 90 % Aussagewahrscheinlichkeit der Grundgesamtheit der
Druckfestigkeit zugrunde. Die Druckfestigkeit ist nach DIN EN 679:1994-04 zu
bestimmen. Statistisch ausgewertet wird dabei der Mittelwert der Druckfestigkeiten jeder
Prifserie (Prifgruppe). Das 5%-Quantil muss mindestens Bwn nach Tabelle 4 erreichen.
Die statistische Auswertung erfolgt nach DIN 1084-1:1978-12, Abschnitt2.2.6. Auerdem
muss der Mittelwert jeder Prifserie x,,; die Bedingung Xm; 2 Bwmin erfullen.

Es darf auch wie folgt vorgegangen werden: Es werden drei nacheinander entnommene
Bauteile untersucht. Fir jedes wird die mittlere Festigkeit x,,; und die mittlere Festigkeit
aller drei Bauteile x,¢ bestimmt. Es ist nachzuweisen, dass entweder

flr jedes Xm, 2 Bwmin UNA Xmg 2 Pws 0der

fir jedes Xm; 2 Bwn und Xmg = 1,03 Bwn
eingehalten sind (Bwmin, Pws, Bwn siehe Tabelle 4).

Tabelle 4: Materialkennwerte
Festigkeitsklasse 2,2
Mindestfestigkeit Bymil[N/mm?] 2,1
Nennfestigkeit Ryn [N/mm?] 2,2
Serienfestigkeit Bws [N/mm?] 2,5
Schwindmal eg ., [mm/m] 0,2
Rohdichteklasse Ry 0,40 und 0,45

(5) Bei der Prufung der Warmeleitfahigkeit A1 nach DIN 52612-1:1979-09 dirfen die
Messwerte der Warmeleitfahigkeit, die bei der Erstprifung auf die obere Grenze der
Rohdichteklasse zu beziehen sind, die in Tabelle 5 angegebenen Werte nicht Uber-
schreiten.

Tabelle 5: Anforderungen an die Warmeleitfahigkeit

Rohdichteklasse Warmeleitfahigkeit
R Mo [W/(meK)]
0,40 0,098
0,45 0,117

(6) Die Sorptionsfeuchte, geprift nach DIN 52620:1991-04, darf bei einer Konditionierung
von 28 Tagen 4,5 Masse-% nicht Gbersteigen.

Bewehrung

Baustoffe, Schweif’en, Durchbildung

(1) Als Bewehrung fir die Wandplatten sind geschweilte Betonstahimatten nach

DIN 488-4:1986-06 aus Bewehrungsdraht der Stahlsorte BSt500 G oder aus Rund-
stahlen der Stahlsorte S235JRG2 nach DIN EN 10025:1994-03 zu verwenden.

(2) Als Bewehrung fir die Wandplatten diirfen auch geschweiltte Matten aus nichtrosten-
dem Stahl der Werkstoffnummer 1.4003, glatt oder profiliert entsprechend
DIN 488-4:1986-06 verwendet werden. Die Bewehrungsstabe mussen in ihren Eigen-
schaften der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-1.4-130 entsprechen.

Die 0,2%-Dehngrenze Ryo2 (Ro2) muss 500 N/mm?, die Zugfestigkeit Ry, (Rz) 550 N/mm?
betragen.

(3) Innerhalb einer Betonstahlmatte darf nur Stahl einer Stahlsorte verwen t we

(4) Die erforderliche Bewehrung der Wandplatten ist entsprechen ‘dent
dargestellten Bewehrungsschema auszubilden.
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(5) Fir den Durchmesser ds der Langsbewehrung und dqs der Querstabe gelten die
Tabellen 6 und 7.

Tabelle 6: Zuldssige Durchmesser der Langs- und Querbewehrung aus BSt500G
bzw. S235JRG2

Durchmesser d; | zugehériger Durchmesser dgs der Querstéabe
der Langsstabe Kleinstwert GroRtwert
4.0 bis 6,5 mm 4,0 mm 1,5 ds
7,0 bis 8,0 mm 0,6 ds 1,5 ds
8.5 bis 10,0 mm 0,7 d 12,0 mm
Tabelle 7: Zulassige Durchmesser der Langs- und Querbewehrung aus nicht-

rostendem Stahl

Durchmesser ds | zugehoriger Durchmesser dqs der
der Langsstébe Querstabe

5,5 mm 55 mm
8,0 mm 5,5 mm

(6) Die Langs- und Querstdbe der Betonstahimatten sind an allen Kreuzungsstellen
gemafd DIN 488-4:1986-06 durch maschinelles Widerstandspunktschweiflen miteinander
zu verbinden. Fir Schweillverbindungen an nichtrostendem Bewehrungsstahl sind die
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-1.4-130 zu beachten.
Jeder Schweiltkknoten muss mindestens folgende Scherfestigkeit S erreichen:

S=0,50 Al fur S235JRG2
S =0,35 A1 R,z flr Bewehrung aus nichtrostendem Stahl
S=0,35 Ag1 g fir BSt 500 G

Asi:  Querschnittsflache des groften Langsstabes der Betonstahimatte.

Re:  Mindeststreckgrenze des Bewehrungsstabes gemafR DIN 488-1:1984-09 bzw.
DIN EN 10025:1994-03

Rpo2 0,2%-Dehngrenze des Bewehrungsstabes
(7) Die Betonstahimatten dirfen auch im Herstellwerk der Wandplatten gefertigt werden.

(8) Angelieferte Betonstahlmatten dirfen im Herstellwerk der Wandplatten durch Ein-
schweillen zusétzlicher Stabe erganzt werden. In diesem Fall sind jedoch zusétzlich die
Anforderungen gemaf DIN 4099:1985-11 einzuhalten. Durchmesser und Stahlsorte der
zusatzlich einzuschweifienden Stadbe missen denen der zu ergdnzenden Betonstahimatte
entsprechen.

Korrosionsschutz fur BSt 500 G und S235JRG2

(1) Die Betonstahimatten sind durch ein gepriiftes Korrosionsschutzmittel dauerhaft gegen
Korrosion zu schitzen. Seine Eignung ist durch Versuche nach DINEN 990:1995-09
nachzuweisen. Es mussen die Kurzzeitpriifungen nach Verfahren 1 (s. Abschnitt 6.1 der
Norm) und nach Verfahren 2 (s. Abschnitt 6.2 der Norm) bestanden werden.

(2) Es durfen nur Korrosionsschutzmittel verwendet werden, deren Eignung durch
Prifungen nach Absatz (1) dem Deutschen Institut fur Bautechnik nach,ge«w&esen wurde
und deren Kennwerte einschlieflich der zugehérigen Verarbeitung {
beim Deutschen Institut fir Bautechnik, der Zertifizierungsstelle unﬁ de
stelle hinterlegt sind.
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(3) Die Stadbe der Betonstahimatten dirfen vor dem Aufbringen des Korrosionsschutz-
mittels auf ihrer gesamten Oberflache nur leichten Flugrost aufweisen. Der Begriff
"leichter Flugrost" gilt fiir einen gleichméaRigen Rostansatz, der noch nicht zur Bildung von
mit bloRem Auge erkennbaren Korrosionsnarben gefiihrt hat und sich im Allgemeinen
durch Abwischen mit einem trockenen Lappen entfernen lasst.

(4) Betonstahimatten mit Blatter- oder Narbenrost dlrfen zur Bewehrung der Wandplatten
nicht verwendet werden.

Betondeckung

Die Bewehrung der Wandplatten ist so anzuordnen, dass nach dem Erhéarten des Poren
betons eine allseitige Mindestdeckung von 10 mm vorhanden ist und die erforderliche
statische Hohe der Bewehrung um nicht mehr als 5 mm unterschritten wird.

Verankerungsmittel (Halterungen) und Haltekonstruktion
Aligemeines

Es dirfen Verankerungsmittel nach Anlage 4 und Anlage 5 sowie allgemein bauauf-
sichtlich zugelassene und solche, die gemal den technischen Baubestimmungen beurteilt
werden kénnen, verwendet werden.

Werkstoffe und Korrosionsschutz

Die Verankerungsmittel sind wie folgt auszufiihren:

- aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4401 oder 1.4571 nach Zulassung
Z-30.3-6).

oder

- aus Aluminium (ggf. mit Korrosionsschutz nach DIN 4113-1:1980-5).

Haltekonstruktionen, z.B. Atftikastiele und Auflagerkonsolen, fir die Wandplatten sind
nach den jeweiligen technischen Baubestimmungen, z.B. DIN 1045, DIN 18800-1, zu
bemessen und auszufiihren.

Fur Stahlteile Ublicher Dicke (= 6 mm), z.B. Auflagerkonsolen und Attikaprofile, gilt
hinsichtlich des Korrosionsschutzes DIN 18800-1:1990-11, Abschnitt 7.7.

Bemessung und statische Nachweise
Allgemeines
(1) Der Nachweis der Standsicherheit der Fertigteile ist in jedem Einzelfall zu erbringen.

(2) Die Bemessung muss einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen Gebrauchs-
last und rechnerischer Bruchlast und ein einwandfreies Verhalten der Konstruktion unter
Gebrauchslast sicherstellen.

Rechenwerte und zuldssige Spannungen

(1) Fir den statischen Nachweis und die Bemessung von Wandplatten dirfen die
Rechenwerte und zuldssigen Spannungen der Tabelle 8 verwendet werden. Fir das
Berechnungsgewicht gilt Tabelle 9.

Tabelle 8: Rechenwerte und zuldssige Spannungen
Festigkeitskiasse 2,2
Serienfestigkeit Bys [N/mm?] 25
Rechenwert der Druckfestigkeit Rg [N/mm?]
bei einachsiger Beanspruchung 1,5
bei zweiachsiger Beanspruchung 1,65
Schwindmal &s,, [mm/m] 0,20
Warmedehnzahl a; [K'] 8¢10°
Elastizitatsmodul E, [N/mm?] (Ry gemaR Tabelle 4) | 5000 ¢ (R4-0,15)
zuldssige Schubspannung 1o [N/mm?] 0,05
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Tabelle 9: Rechenwerte der Eigenlast
Rohdichteklasse | Rechenwert der Eigenlast
Ry [KN/m?]
0,40 5,2
0,45 57

(2) Far die Ermittlung des erforderlichen Querschnitts der Biegezugbewehrung und den
Nachweis der Verankerung ist die zulassige Stahlspannung o, fiir den Gebrauchslastfall
wie folgt anzunehmen:

Oszu = 180 N/mm? fir BSt 500 G

Oszu = 160 N/mm?fir nichtrostenden Bewehrungsstahl der Werkstoffnummer
1.4003 nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-1.4-130

Oszu = 140 N/mm? fir S235JRG2
(3) Zulassige Druckspannungen in den Lagerfugen

a) zwischen den Wandplatten mit nicht profilierten Plattenlangsseiten und Dinnbettmortel
bzw. zwischen Wandplatten mit Nut und Feder!) oder zwischen der unteren Wand
platte und kontinuierlich unterstiitzendem Bauteil bei Versetzen im Mortelbett mit
Mortel der Mértelgruppe I oder mit Dinnbettmortel nach DIN 1053-1: 0,3 MN/m?

b) zwischen den Wandplatten bei Versetzen mit Dispersionsklebemoértel oder ohne
Mértelbett (bei Wandplatten mit Nut und Feder"): 0,2 MN/m?

c) zwischen Wandplatte und Auflagerkonsole (6rtliche Pressung) bei Versetzen im Mortel-
bett mit Mortel der Mortelgruppe Il nach DIN 1053-1: 0,5 MN/m?

d) zwischen Wandplatte und Auflagerkonsole oder Verankerungsmittel (ortliche
Pressung) mit Dlnnbettmortel, ohne Mértelbett, mit Dispersionsklebemortel oder mit
Elastomerlager: 0,2 MN/m?

Zulassige Schub- bzw. Scherspannung: 0,05 N/mm?
Querdehnzahl (Rechenwert): n = 0,25

(4) Die zulassigen Verankerungskrafte sind nach den technischen Baubestimmungen zu
ermitteln.

Bemessung flr Biegung

(1) Die folgenden Bestimmungen gelten fir Biegung unter der Annahme, dass sich die
Dehnungen der einzelnen Fasern des Querschnitts wie ihre Abstédnde von der Nulllinie
verhalten.

(2) Die Zugfestigkeit des Porenbetons darf nicht berlicksichtigt werden. In der Druckzone
des Porenbetons befindliche Bewehrung darf nicht in Rechnung gestelit werden.

(3) Fur die Abhéangigkeit von Spannung und Dehnung des Porenbetons gilt entsprechend
DIN 1045-1:2001-07, Bild 23 flr 0 > g,> € Mit egz = -2 %o und fog = Br:

op = -PBre (epten?/4)

Darin sind:

o, Betonspannung [N/mm?]

Br Rechenwert der Druckfestigkeit nach Tabelle 8 dieser Zulassung [N/mm?]

g, Betondehnung (Stauchung negativ) [%o]

(4) Die Dehnung des Porenbetons in der Druckzone darf fir den Bruchzustant
-2 %o in Rechnung gestellt werden. Die maximale Dehnung der Bewehring b
Bruchzustand 2 %o. Diese Bemessungsgrundlagen gelten fir alle Quersctﬁ‘iittsfor

1)

93419.05

Bei Wandplatten mit Nut-Feder-Ausbildung der Plattenldngsseiten diirfen als Aufstandsfl
auflerhalb von Nut und Feder in Rechnung gestelit werden.
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(5) Der Sicherheitsbeiwert y betragt:
vra = 1,30 fur Lastfalle des Transport- und des Montagezustandes
Yeev = 1,75 flr alle anderen Lastfélle
(6) Der maximale Abstand der Langsstabe (Tragbewehrung) darf nicht mehr als 1,5d
(d = Plattendicke), jedoch héchstens 300 mm betragen. Es dirfen nicht weniger als drei
Langsstdbe pro Platte und Plattenseite angeordnet werden; bei Passplatten mit
Breiten < 300 mm sind mindestens zwei Langsstabe erforderlich.
2.1.5.4 Nachweis der Querkraft
Die malgebende Querkraft darf wie folgt ermittelt werden:
(1) Im allgemeinen ist als Rechenwert der Querkraft die groRte Querkraft am
Auflagerrand zugrunde zu legen. Im Falle einer direkten Lagerung (bei dieser wird die
Auflagerkraft des gestitzten Bauteils durch Druckspannungen am unteren
Querschnittsrand des Bauteils aufgenommen) darf fir die Berechnung der
Schubspannungen t die Querkraft im Abstand 0,5 h (h = statische Nutzhthe) vom
Auflagerrand zugrunde gelegt werden.
Der Anteil der Querkraft einer im Abstand a< 2 h von der Auflagermitte wirkenden
Einzellast F darf bei direkter Auflagerung im Verhaltnis a/2h abgemindert werden. Der
Querkraftveriauf darf von den vorgenannten Hochstwerten bis zur rechnerischen
Auflagermitte geradlinig auf Null abnehmend angenommen werden.

(2) Auswirkungen von Querschnittsdnderungen auf die Schubspannungen missen bei
unglnstiger bzw. dlrfen bei glnstiger Wirkung berlicksichtigt werden.

Der Grundwert der Schubspannung t im Plattenquerschnitt darf die zuldssige Schub-
spannung 1, gemaf Tabelle 8 dieser Zulassung nicht Uiberschreiten.
2.1.5.5 Nachweis der Verankerung der Bewehrung

(1) Die Verankerung erfolgt durch angeschweifite Querstédbe. Der Verbund zwischen
Porenbeton und Bewehrung darf nicht in Rechnung gestellt werden.

(2) Die aus dem Querschnitt jedes einzelnen Stabes der Langsbewehrung und der
rechnerischen Stahlspannung ermittelte Zugkraft Z, ist durch die angeschweiten Quer-
stébe auf den Porenbeton zu Ubertragen. Die erforderliche Anzahl n der Querstébe im
Bereich zwischen Momentennullpunkt und Momentenmaximum darf flir den Gebrauchs-
lastfall nach folgender Gleichung ermittelt werden:

n>4e. Z12 / (dgs * Bws)

Darin sind:

Z, zu verankernde rechnerische Zugkraft fir einen Langsstab [kN]

dgs Querstabdurchmesser [mm]

Rws Serienfestigkeit des Porenbetons gemaR Tabelle 8 dieser Zulassung [N/mm?]

(3) Zusatzlich ist nachzuweisen, dass die je Schweillknoten im Gebrauchslastfall zu Uber-

tragende Kraft nicht groRRer ist als 1/3 der Scherfestigkeit S geman Abschnitt 2.1.3.1(6).
2.1.5.6 Anordnung der Querbewehrung

(1) Der Achsabstand der Querstabe darf an keiner Stelle mehr als 500 mm (bei Platten-

breiten b < 750 mm) bzw. 333 mm (bei Plattenbreiten > 750 mm) betragen.

(2) In einem Bereich von den Plattenenden, dessen Lange hochstens der vierfachen

Plattendicke entspricht, sind die Querstabe nach Durchmesser und Abstand so fest-

zulegen, dass in diesem Bereich 50 % der zu verankernden Zugkraft auf den Porenbeton

ubertragen werden kann.

(3) In jedem Auflager der Platten ist mindestens ein Querstab anzuordnen.

(4) Die Absténde der Ubrigen zur Verankerung der Zugkraft notwendigen-Q

so festzulegen, dass diese die Achsabstande der ersten Querstébe nlchf un

(5) Platten durfen auch auf der Baustelle nur so gekirzt werden, giass/
Querstab im Auflager vorhanden ist (s. auch Abschnitt 4.3). |

uerstab@, sind
schreﬁé??

93419.05
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Nachweis der Auflagerung

(1) Allgemeines

Die Platten sind weitgehend zwéngungsfrei in vertikaler Richtung (Wandebene) zu lagern.
Die Wandplatten sind fur die Abtragung der Eigenlasten der Wand unter Einhaltung der
zuldssigen Druckspannungen nach Abschnitt 2.1.5.2 unter Berlcksichtigung der

horizontal angreifenden Krafte (z.B. Windlasten gemafl DIN 1055-4) nachzuweisen. Die
Bemessung der Platten ist mit der Ersatzflachenlast q' durchzuflihren (s. Anlage 6).

(2) Freitragende Wandplatten (Sturzwandplatten)

Sturzwandplatten sind freitragende Platten, die neben ihrem Eigengewicht durch dariiber
liegende Platten und die neben der auf sie unmittelbar einwirkenden Windlast ggf. auch
durch die Windlast angeschlossener Bauteile (z.B. Fensterbénder) belastet werden; dabei
darf auf die Berlcksichtigung des Lasterhdhungsfaktors oy verzichtet werden.

(3) Passplatten

Passplatten (s. Abschnitt 2.1.1(2)) dirfen innerhalb der Wand angeordnet werden.
Werden mehrere Passplatten erforderlich, so sind zwischen den Passplatten mindestens
zwei Regelplatten anzuordnen.

Nachweis der Verankerungsmittel

(1) Die Bemessung der Verankerungsmittel ist gemaR den Zulassungen bzw. gemaR den
technischen Baubestimmungen, insbesondere

DIN 18800-1 Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion

DIN 18801 Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, Herstellung

bzw. gemal Zulassung Z-30.3-6 fur nichtrostende Stahle durchzufihren.

(2) Die Halterungskréfte Z fir die Wandplatten sind nach der Gleichung

Z:w-b-%-(1+ocz)

zu ermitteln (s. Anlage 7).

Bei einem Uberstand der untersten Wandplatte tber den Auflagersockel (s. Abschnitt4.2
(1)) ist die Halterung Uber der untersten Wandplatte fir eine zuséatzliche Halterungskraft je
Plattenende zu bemessen. Dabei sind folgende Bedingungen einzuhalten:

Der Uberstand 0 darf nicht mehr als 40 % der Plattendicke d betragen: i<0,4d

Am Beginn des Uberstandes darf die Auflagerpressung o, die zuldssigen Werte nach
Abschnitt 2.1.5.2 (3) nicht Uberschreiten.

An der gegenuberliegenden Seite darf die Auflagerpressung o; den Wert 0 nicht unter-
schreiten und o, nicht Uberschreiten: 0 <, € ©,.

Die zuséatzlichen Halterungskrafte ergeben sich aus dem Moment der Auflagerpressung
bezogen auf die Mittelebene der Wand.

Die Aufnahme der Halterungskréfte durch die Verankerungsmittel und die Wandplatten ist
in jedem Einzelfall nachzuweisen.

Die Weiterleitung der Halterungskrafte in die Verankerungsmittel der auszufachenden
Konstruktion und ihre Aufnahme durch diese Verankerungsmittel und die Konstruktion
sind nach den technischen Baubestimmungen bzw. gemaly den Bestimmungen in
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (z.B. fir Dibel, Ankerschienen) nachzu
weisen.

Der Nachweis der Aufnahme der Halterungskrafte (Zugkrafte) durch die Veranke-
rungsmittel ist nach Abschnitt 2.1.5.8 (1) und durch die Wandplatten geméaf Abschnitt
2.1.5.3 zu fuhren, wobei bezuglich der ortlichen Pressungen bzw

Scherspannungen die zuldssigen Spannungen nach Abschnitt 2. 16.2 (3 emz
sind. /
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Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Allgemeines

Die Wandplatten sind so zu lagern und zu transportieren, dass Beschadigungen,
insbesondere der Kanten und Auflagerflachen, vermieden werden.

Kennzeichnung

(1) Die Wandplatten und der Lieferschein der Wandplatten mlssen vom Hersteller mit
dem  Ubereinstimmungszeichen  (U-Zeichen) nach den  Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

(2) Jede Wandplatte ist an den Stirn- oder Langsseiten zu kennzeichnen. Alle Kennzeich-
nungen missen gut lesbar und mindestens bis zum Einbau der Platten dauerhaft sein.
Die Kennzeichnung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Festigkeits- und Rohdichteklasse des Porenbetons

- Einbaulage der Wandplatte bei unsymmetrischer Bewehrung
- Zeichen des Herstellwerks

- Herstellungstag der Wandplatte

- Zulassungsnummer Z-2.1-34

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

(3) Die Lieferscheine der Wandplatten missen mindestens die Angaben nach Absatz (2)
und zusatzlich die folgenden Angaben enthalten:

- Hersteller und Herstellwerk
- Bezeichnung des Bauprodukts

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafigen Fremdiiberwachung einschlieRlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlief-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle
Allgemeines

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll bei kontinuierlicher Prodt indestens
die in Tabelle 10 aufgefihrten Malknahmen einschlief3en. :
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Tabelle 10:  Prifungen der werkseigenen Produktionskontrolle
Eigenschaften Prifgrundlage | Haufigkeit Bemerkungen
Abmessungen DIN EN 991: Mindestens einmal wochentlich
1995-09 an mindestens 3 Proben
Trockenrohdichte |DIN EN 678: Mindestens einmal wochentlich,
1994-02 jedoch auch mindestens je
1000 m? gehérteten Porenbetons
Druckfestigkeit DIN EN 679: Mindestens einmal wéchentlich,
1994-02 jedoch auch mindestens je
1000 m® geharteten Porenbetons
Schwinden DIN EN 680: Mindestens einmal halbjahrlich
1994-02
Bewehrungs- DIN 488-5: Soweit ein Herstellwerk die Siehe Abschnitt
eigenschaften 1986-06 und Betonstahimatten selbst 2.1.3und 2.3.2.2
DIN 488-6: herstellt, mindestens 3 Proben
1986-06 pro Arbeitstag (auch von Beton-
stahlmatten-Ergénzungen
gemal Abschnitt 2.1.3.1 (7))
Korrosionsschutz | Verarbeitungs- |gemaf Verarbeitungs- und Siehe Abschnitt
fir BSt 500 G und {und Prifvorschrift 2324
S235JRG2 Prifvorschrift
Warmeleitfahigkeit | DIN 52612-1: Mindestens einmal in zwei Siehe Abschnitt
1979-09 Monaten an mindestens einer 2.1.2(5) und
der gefertigten Rohdichte- 2323
klassen, wobei jedoch jede
gefertigte Rohdichteklasse
innerhalb eines jeden Jahres
mindestens einmal gepriift
werden muss
Sorptionsfeuchte | DIN 52620: Mindestens einmal vierteljahrlich | Siehe Abschnitt
1991-04 bei jeder gefertigten Rohdichte- |2.1.2 (6) und
klasse. Die Haufigkeit darf auf 2.3.2.3

einmal jahrlich reduziert werden,
wenn die standige Erflillung der
Anforderungen mindestens zwei
Jahre nachgewiesen wurde.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
Art der Kontrolle oder Priifung
Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangs-

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahre
FremdUberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulege
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten B/auaufﬁ

materials oder der Bestandteile

Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den

Anforderungen

Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Verlangen vorzulegen.

der fur die
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(5) Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich
zu wiederholen.

Bewehrung

(1) Der Nachweis, dass das Ausgangsmaterial fir die Betonstahimatten und die zuséatzlich
eingeschweiltten Stébe die Anforderungen nach Abschnitt 2.1.3 erfullt, ist bei
Bewehrungsdraht der Stahlsorte BSt500G oder aus nichtrostendem Stahl nach
Zulassung Z-1.4-130 anhand eines Lieferscheins gemé&R DIN 488-1:1984-09 und bei
Rundstahl der Stahlsorte S235JRG2 an Hand eines Abnahmeprifzeugnisses "3.1" nach
DIN EN 10204:2005-01 zu erbringen.

(2) Firr die Priffungen der Plattenbewehrung gilt DIN 488-06:1986-06, Abschnitt 4. Bei der
Prifung der geschweifiten Betonstahimatten darf der in DIN 488-6:1986-06, Tabelle 4,
Spalte 5, angegebene Priifumfang proportional verringert werden, wenn die monatliche
Durchschnittsproduktion der Betonstahimatten kleiner als 10001 ist.

(3) Die Proben diirfen auch aus einer Betonstahimatte entnommen werden, wenn dabei
verschiedene Langs- und Querstdbe erfasst werden. Die Proben dirfen derselben
Warmebehandlung unterlegen haben wie die Wandplatten.

(4) Abweichend von DIN 488-6:1986-06, Abschnitt 3.3.2, darf der Dauerschwingversuch
entfallen.

(5) Abweichend von DIN 488-5:1986-06, Abschnitt 4.1, ist die Bruchdehnung auf einer
Strecke zu messen, die keine Schweilistellen enthalt.

(6) Die vorstehend getroffenen Festlegungen gelten auch dann, wenn die als Wand-
plattenbewehrung verwendeten geschweifiten Betonstahimatten nicht im Herstellwerk der
Wandplatten gefertigt werden. Die Anlieferung solcher Betonstahimatten muss mit Liefer-
schein erfolgen, der sémtliche gemafR DIN 488-1:1984-09, Abschnitt 6, erforderlichen
Angaben enthalt.

Warmeleitfahigkeit und Sorptionsfeuchte

(1) Der Messwert der Warmeleitfahigkeit Loy, darf die Werte nach Tabelle 5 nicht Uber-
schreiten.

(2) Fir die Priiffung der Wéarmeleitfahigkeit und der Sorptionsfeuchte dirfen die Probe-
korper als unbewehrte Blindsticke in der gleichen Giefiform mit den Wandplatten
hergestellt werden.

(3) Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle darf die Warmeleitfahigkeit in
Absprache mit der Uberwachungsstelle auch nach DIN 52616:1977-11 ermittelt werden.

Korrosionsschutz fur BSt 500 G und S235JRG2

(1) Das Korrosionsschutzmittel ist vom Hersteller mit Abnahmepriufzeugnis "3.1" nach
DIN EN 10204:2005-01 zu liefern.

(2) Die bedingungsgemafe Aufbringung des Korrosionsschutzmittels ist nach Vorgabe
der Verarbeitungs- und Prifvorschrift zu Uberwachen. Die dort angegebenen zu
messenden Werte sind aufzuzeichnen.

(3) Mindestens zweimal jahrlich ist der Korrosionsschutz mit dem Kurzzeitverfahren
(Verfahren 1 oder 2) nach DIN EN 990:1995-09 zu uberwachen. Das zu verwendende
Verfahren ist von der fremdiiberwachenden Stelle festzulegen.

Fremdiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine anerkannte
Priifstelle regelméaRig zu tiberpriifen. Die Priifungen nach Tabelle 11, Teil 1 sind einer
Stelle aus dem Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und Zertiﬁzierungj;fé’f”él'i
Landesbauordnungen, Teil lla, Lfd. Nr. 1.6/1 durchzufiihren. Fir di¢’ Prif
Tabelle 11, Teil 2 gilt Lfd. Nr. 2.1/1.




Seite 14 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-2.1-34 vom 22. August 2005

93419.05

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzu
fuhren, bei der alle in Tabelle 11 angegebenen Eigenschaften zu priifen sind. Es kénnen
auch Proben fir Stichprobenpriifungen gemafR Tabelle 11 entnommen werden. Die
Probennahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Tabelle 11:  Prifungen der Fremdiberwachung
Eigenschaften |Prifgrundlage Bemerkungen
Teil 1  Abmessungen, Trockenrohdichte, Druckfestigkeit, Schwinden, Bewehrung und
Korrosionsschutz; Prifungen mindestens zweimal jéhrlich
Abmessungen DIN EN 991:
1995-09
Trockenrohdichte |DIN EN 678:
1994-02
Druckfestigkeit DIN EN 679:
1994-02
Schwinden DIN EN 680:
1994-02
Bewehrungs- DIN 488-5: Der Dauerschwingversuch nach
eigenschaften 1986-06 und DIN 488-5:1986-06, Abschnitt 3.3.2, darf entfallen.
DIN 488-6: Wird hinsichtlich der geschweifiten Betonstahl-
1986-06 matten durch die innerhalb des ersten Jahres nach
Produktionsaufnahme durchgefiihrten Fremduber-
wachungen die Sicherstellung einer gleichmafigen
und bedingungsgemalen Produktion der Beton-
stahimatten bestatigt, darf der zeitliche Abstand fir
die von der fremdlberwachenden Stelle vorzu-
nehmenden Uberprifungen abweichend von der
Festlegung nach DIN 488-6:1986-06, Abschnitt
5.1.2, auf 6 Monate heraufgesetzt werden.
Korrosionsschutz | DIN EN 990: Die Eignung des Korrosionsschutzsystems ist
fir BSt 500 G und | 1995-09 einmal vor dessen Anwendung mit dem Verfahren 1

S235JRG2

und 2 zu beurteilen.

Die Ergebnisse der nach der Verarbeitungs- und
Prifvorschrift durchgefiihrien werkseigenen
Produktionskontrolle und des von der fremdiber-
wachenden Stelle festgelegten Kurzzeitversuches
sind zu Uberprifen.

Teil 2

Warmeleitfahigkeit, Sorptionsfeuchte

Erstprifung

Warmeleitfahigkeit und Sorptionsfeuchte sind im Rahmen einer Erstpriifung durch eine
hierfur anerkannte Prifstelle zu prifen. Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist eine
Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.

Regelliberwachungsprifungen

Warmeleitfahigkeit | DIN 52612-1: | Priifungen mindestens einmal jahrlich an
1979-09 mindestens einer der gefertigten Rohdichteklassen
Sorptionsfeuchte | DIN 52620: Prifungen mindestens einmal jahrlich an jederde
1991-04 gefertigten Rohdichteklassen




Seite 15 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-2.1-34 vom 22. August 2005

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.5.1

93419.05

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens flnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Baubehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf und Bemessung von Wéanden

(1) Beim Entwurf von Wanden missen die im Abschnitt 1 angegebenen Bedingungen fur
die Anwendung eingehalten werden.

(2) Es ist in jedem Einzelfall ein statischer Nachweis zu fiihren. Der Nachweis darf auch
mit Hilfe von Bemessungstafeln erfolgen, die von einem Prifamt flr Baustatik allgemein
geprift sind (Typenprufung).

(3) Die Bemessung der einzelnen Wandplatten einschlieBlich deren Einbau und deren
Verankerung hat entsprechend Abschnitt 2.1.5 zu erfolgen, soweit im folgenden nicht
weitergehende Bestimmungen zu beachten sind.

Wetter- und Feuchtigkeitsschutz sowie besondere Umweltbedingungen

Wandplatten und Fugen sind gegen schadigende Durchfeuchtung infolge Schlagregens
(s. DIN 4108) und bei Umweltbedingungen nach DIN 1045:1988-07, Tabelle 10, Zeilen 3
und 4 oder bei Expositionsklassen XC3 (ausgenommen Bauwerke wie offene Hallen),
XC4, XD1 bis XD3, XS1 bis XS3, XF1 bis XF4, XA1 bis XA3, XM1 bis XM3 nach
DIN 1045-1:2001-07, Tabelle 3, durch geeignete Mafinahmen zu schiitzen.

Die SchutzmaRnahmen sind auf die Art der Einwirkungen abzustimmen (z.B.
Beschichtung bei erhohter CO,-Konzentration).

Fugendichtungsmasse und Beschichtungsmaterial miissen miteinander vertréglich sein.

Wandplatten iiber Fundamenten oder Sockeln sind gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit
zu schiitzen.

Warmeschutz

Fir die Berechnung des Warmeschutzes gilt DIN 4108. Die Rechenwerte der Warmeleit-
fahigkeit der Porenbeton-Wandplatten sind Tabelle 12 zu entnehmen.

Tabelle 12: Rechenwerte flir die Warmeleitfahigkeit

Rohdichteklasse Warmeleitfahigkeit
Rg4 AR {W/(m'K)]
0,40 0,10
0,45 0,12

Schallschutz
Fur die Beurteilung des Schalischutzes gilt DIN 4109.

Brandschutz

Fur die Einreihung der Wande (Wandplatten einschlieBlich deren Verankerung) in Feuer-
widerstandsklassen nach DIN 4102-2 gelten die Bestimmungen von DIN 4102-4. Eine
Einreihung in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102 setzt voraus, dass die tragende,
haltende oder aussteifende Konstruktion jeweils mindestens der gleichen Feuerwider-
standsklasse angehdrt.

Die Verankerungen nach den Anlagen 4 und 5 genligen -in Abhé&ngigkeit
jeweiligen Plattendicken - den Anforderungen der DIN 4102-4.

Die Restdicke der Platten nach einer gemafR Abschnitt4.3 und 4.6 mogli
nehmung muss der Mindestwanddicke der erforderlichen Feuerwidersta
entsprechen.

] den
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Es darfen nur Dinnbettmortel nach DIN 1053-1 der Baustoffklasse A nach DIN 4102 oder
Dispersionsklebemortel der Baustoffklasse B nach DIN 4102 verwendet werden; im
letzteren Fall darf die Klebefugendicke 3 mm nicht Uberschreiten.

Bei Wanden, die nach bauaufsichtlichen Bestimmungen einer bestimmten Feuer-
widerstandsklasse angehdren missen, muss das Hinterfullmaterial der Fugen aus nicht-
brennbaren Baustoffen (Klasse-A-DIN 4102) bestehen; sofern es aus nichtbrennbaren
Mineralfasern nach DIN 18 165 besteht, muss es eine Rohdichte > 30 kg/m® und einen
Schmelzpunkt > 1000 °C aufweisen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Einbau der Wandplatten

(1) Die Wandplatten sind so einzubauen, dass die auf die Platten entfallenden Lasten
planmaRig in die Unterkonstruktion abgegeben werden kdonnen.

Die Wandplatten missen vollfiachig und ohne Spiel an der Unterkonstruktion anliegen;
Abmafie sind z.B. mit Mortelverguss auszugleichen.

Zwangsspannungen durch behinderte Eigenverformungen oder aus der Verformung
anderer Bauteile sind durch konstruktive Mafinahmen auszuschlief3en.

(2) Die Wande dirfen bei kontinuierlicher seitlicher Halterung der Wandplatten z.B. ent-
sprechend Anlage 4 bis H=20 m Hohe (Stapelhdhe; s. auch Abschnitt 2.1.5.8), bei
punktférmiger seitlicher Halterung bis H = 12m (Stapelhdhe; s. auch Abschnitt 2.1.5.8)
ohne Zwischenabfangung ausgefihrt werden.

(3) Wandplatten mit nicht profilierten Plattenldngsseiten sind in Dlnnbettmértel
(s. Abschnitt 2.1.5.2 (3) a) oder Dispersionsklebemértel (s. Abschnitt 2.1.5.2(3) b) zu
versetzen.

Wandplatten mit Nut und Feder an den Plattenldngsseiten dirfen bei allen Verankerungs
typen trocken versetzt werden.

(4) Die Wandplatten sind mit Verankerungsmittein entsprechend Abschnitt 21.4.1 zu
befestigen.

Die Verankerungsmittel sind gegebenenfalls entsprechend den Zulassungen
(s. Abschnitt 3.1) einzupassen.

(5) An den Wandplatten dirfen keine Stemmarbeiten vorgenommen werden. Ausneh-
mungen im Auflagerbereich, z.B. fiir Konsolen, Verankerungen, missen unter Beachtung
der Betondeckung und in Abstimmung mit dem Hersteller gefrast oder geségt werden.
AuRerhalb des Auflagerbereiches ist das Herstellen von gefrasten, gebohrten oder
geséagten Aussparungen zuldssig, wenn die Standsicherheit nicht beeintrachtigt wird.

Auflagerung der Wandplatten

(1) Die Wandplatten sind in voller Plattendicke aufzulagern. Ein etwaiger Uberstand ist nur
bei der untersten Wandplatte zulassig; der Uberstand darf bei vollfldchiger Auflagerung
der nicht profilierten Plattenlangsseiten nicht mehr als 0,4d betragen.

(2) Die unterste Wandplatte ist in Mortel der Mértelgruppe il oder in Dinnbettmortel nach
DIN 1053-1 zu versetzen (s. Abschnitt 2.1.5.2 (3) a). Alle Aufstandsflachen mussen
waagerecht sein.

Nachtragliches Kiirzen der Wandplatten

Die Wandplatten sollen nur in den Abmessungen, in denen sie vom Herstellwerk
ausgeliefert werden, eingebaut werden In Ausnahmefallen durfen sie nachtraghch durch

insbesondere im Bereich értlicher Auflagerungen oder Ausnehmungen und i
Verankerungen (z. B wegen der Querstabe), nlcht beemtrachtlgt Wtrd Dazs ‘Abl

aus BSt 500 G und S235JRG2 sind mit einem Korrosxonsschutzmlttel zuversehen
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Einbau der Sturzwandplatten

(1) Sturzwandplatten (s. auch Abschnitt 2.1.5.7) sind im Auflagerbereich (z.B. auf
Konsolen) in ein Zementmortelbett der Mortelgruppe lll zu versetzen (s. Abschnitt
2.1.5.2 (3) d). Die Auflagerlange muss mindestens 100 mm betragen. Eine trockene
Auflagerung sowie eine Auflagerung in Dunnbettmortel, Dispersionsklebemértel oder auf
unbewehrtem Elastomerlager (s. Abschnitt 2.1.5.2 (3) d) ist zulassig, wenn die Auflager
(z.B. Konsolen) besonders passgenau und verformungssteif sind, um hohe
Kantenpressungen zu vermeiden.

(2) Bei allen Auflagerarten muss die Wandplatte im Auflagerbereich zusatzlich recht-
winklig zu ihrer Ebene gehalten sein. Ein Uberstand des WandfulRes (iber das Auflager
hinaus darf nicht mehr als 0,25 d betragen.




Abmessungen der Wandplatten
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Schnitte ag—a
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Ersafzflichenlast g° fir den Nachweis der Biegebeanspruchung
in der Plattenebene

q‘=W'(1+ocq) in [kN/m?]
w - horizontale Belastung (Wind nach DIN 1055 Teil &) in [kN/m?)
L - Plattenldnge in [m]
H - Abfangungsfreie Wandhdhe in [m]

aq - Losterhthungstoktor .
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Halterungskratt fir einen Verankerungspunkt
L
Z=W'b'—§'(1+aq) in (kN)
w - horizontale Belastung (Wind noch DIN 1055 Teil &) ~in [kN/m?)
L - Platienlinge in [m]
b - Plottenbreite in {m
¢ - Plattendicke in [m]
H - Abfangungsfreie Wondhthe in (m]
h - Hohe des Verankerungspunktes iber der Abfangung in [m]
a, - Loslerhohungsfaktor

Stopethohe (H-h) in [m]

010 012 014 016 018 020 022 024 02 028 030 032 034 036 038 040

Plattendicke d in [m]

Xella Bewehrte Hebel Wandplatten W | Anloge 7

aus dampfgehdrtetem Porenbeton
Neues Bauen | P 272-04;"P 2,2-0,45

Technologie- und r oll?ememen bau-

gufsichtlichen Zulassung
E{gggghu&gesig{e&eﬂus%huft mbH Ermittlung der Halterungskraft Z 2-2.1-34 vom
D- 14797 Emstal 22. August 2005
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