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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestlmmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforder
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1.1

1.2

2.1
2.11

2.1.2
2.1.21

2.1.2.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir werkmaRig hergestellte, geschoss-
hohe Fertigteile mit einer Tragschicht aus haufwerksporigem oder gefiigedichtem
Leichtbeton und einer nichttragenden, aullen liegenden Warmedammschicht aus "Liaver"-
Glas-Granulat.

Anwendungsbereich

Die Fertigteile durfen als tragende, aussteifende und nichttragende Wandbauteile
verwendet werden. Die AuRenflachen sind mit einem Putz nach Abschnitt 2.1.5 zu
verputzen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Abmessungen

(1) Fur die Tragschicht aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Geflige gelten
DIN EN 1520:2003-07 in Verbindung mit den "Technischen Regeln fir vorgefertigte

bewehrte tragende Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbeton":2004-121 und DIN 4213:
2003-07. Fur unbewehrte Tragschichten ist zusatzlich Anlage 2 zu beachten.

Fur die Tragschicht aus Leichtbeton mit geschlossenem Geflige gilt DIN 1045-2: 2001-07.

(2) Die Dicke der Dammschicht aus "Liaver"-Blahglas-Granulat-Beton darf folgende Werte
nicht Gberschreiten:

— 175 mm, wenn die Tragschicht aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Geflige
besteht und die Warmedammschicht nicht verankert ist,

— 200 mm, wenn die Tragschicht aus Leichtbeton mit geschlossenem Geflige
bestent und die Dammschicht verankert ist. Die Verankerung aus
nichtrostendem Stahl ist nach Anlage 1 auszubilden.

(3) Die Dicke des Aulenputzes darf 20 mm nicht Gberschreiten.

Tragschicht

Tragschichten aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Geflige

(1) Far unbewehrte Tragschichten gelten DIN EN 1520:2003-07 in Verbindung mit den
"Technischen Regeln flr vorgefertigte bewehrte tragende Bauteile aus haufwerksporigem

Leichtbeton":2004-121, DIN 4213:2003-07 und Anlage 2. Dabei dlrfen auch Verfahren
angewendet werden, bei denen aufgeschaumter Zementleim die Poren fullt.

(2) Far bewehrte Tragschichten gelten DIN EN 1520:2003-07 in Verbindung mit den
"Technischen Regeln fir vorgefertigte bewehrte tragende Bauteile aus haufwerksporigem
Leichtbeton":2004-12" und DIN 4213:2003-07. Es durfen nur haufwerksporige Leicht-
betone einer Rohdichteklasse < 1,6 und mit einem Elastizitatsmodul E;,< 11.000 N/mm?
verwendet werden.

Tragschichten aus Leichtbeton mit geschlossenem Geflige

Es gilt DIN 1045-1:2001-07. Es durfen nur Leichtbetone einer Robhx
mit einem Elastizitatsmodul Eey s 11.000 N/mm? verwendet werd

eklasse< D1,4 und
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2.1.3 Warmeddmmschicht
Die Warmedammschicht besteht aus haufwerksporigem Leichtbeton, dessen Zuschlag
aus ‘"Liaver"-Bldhglas-Granulat nach DINEN 13055-1:2002-08 in Verbindung mit
DIN V 20000-104:2004-04 besteht. Der Beton muss in Abhéangigkeit von seiner
Rohdichteklasse folgende Eigenschaften aufweisen:

Tabelle 1: Eigenschaften des Betons der Warmeddmmschicht
Dimension Prifnorm

Rohdichteklasse kg/m? 280 310

Trockenrohdichte

5%-Quantil kg/m?® 270 300 DIN EN 992

95%-Quantil kg/m? 280 310 DIN EN 992

Druckfestigkeit N/mm? 204 204 DIN EN 1354

Elastizitatsmodul N/mm? < 800 <1200 DIN EN 1352

Querzugfestigkeit fur in Anlehnung an

Tragschichten aus DIN EN 1607

Leichtbeton mit Die aus den Wandplatten

geschlossenem entnommenen Probekérper

Gefﬂge_(siehe N/mm? Mittelwert missen Abmessungen von

Abschnitt 2.1.2.2) 20,22 100 x 100 x d [mm]
aufweisen (d:Wanddicke).
Die Belastung ist mit einer
Verformungsgeschwindigkeit
von 0,5 mm/s aufzubringen.

gff;mgkeit " Wim-K) | 0,073 | <0,082 DIN 52612

Bei der Erstpriifung ist sie auf das 95%-Quantil der Rohdichte-
klasse zu beziehen.

Bezugsfeuchte Die Bezugsfeuchte, geprift nach DIN 52620:1991-04, darf 4,5
Masse-% nicht Gbersteigen.

2.1.4  Anker

Die Anker sind haarnadelférmig gebogene Drahte mit ds=2 mm aus nichtrostendem
Stahl der Werkstoffnummer 1.4003 nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-30.3-6.

2.1.5  AuBenputz

2.1.5.1 Der AuRenputz besteht aus einem héchstens 5 mm dicken mineralischen Oberputz der
Putzmortelgruppe P | oder P Il auf einem Ausgleichsputz im Dickbettverfahren der
Putzmortelgruppe P | mit einer Dicke von 10 bis 15 mm oder einem Dunnbettspachtelputz
der Mértelgruppe P Il mit einer Dicke von 3 bis 8 mm. Fuir die Putze gilt DINEN 998-1:
2003-09 in Verbindung mit DINV 18550:2005-04, wobei fur Putze der Putzmértelgruppe
P | ausschlieBlich Mértel mit hydraulischem Kalk zu verwenden sind. Alle Putze sind als
Werkputzmortel herzustellen und muissen wasserhemmend entsprechend DINV 18550:
2005-04, Abschnitt 7.4.2.1 sein.

2.1.5.2 Weitere Eigenschaften des Ausgleichsputzes im Dickbettverfahren

Bindemittel: Zement nach DIN EN 197-1:2004-08 und/oder Baukalk nach DINEN 459-1:
2002-08,

Gesteinskérnungen nach DIN EN 13055-1:2002-08 in Verbindung mit DI
2004-04: Kalksteinbrechsand und/oder Quarzsand, mineralische leicht

20000-104:
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Trockenrohdichte: < 1000 g/dm?
Druckfestigkeit: < 2,5 N/mm? (Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 298-1:CSI)
Biegezugfestigkeit = 1,5 N/mm?
Kapillare Wasseraufnahme: w < 0,26 kg/(m?*min
[Bezeichnung nach DIN 18550-1:1985-01: w < 2 kg/(m?-h®®)]
2.1.5.3 Weitere Eigenschaften des Ausgleichsputzes als Dinnbettspachtelputz

Bindemittel: Zement nach DIN EN 197-1:2004-08 und/oder Baukalk nach DIN EN 459-1:
2002-02,

Gesteinskornungen nach DIN EN 13055-1:2002-08 in Verbindung mit DIN V 20000-104:
2004-04: Kalksteinbrechsand und/oder Quarzsand, mineralische leichte Gesteinskdrnung

Kapillare Wasseraufnahme: w < 0,26 kg/(m?*min®®)
[Bezeichnung nach DIN 18550-1:1985-01: w < 2 kg/(m?-h®®)]
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: p < 11
2.1.5.4 Weitere Eigenschaften des Oberputzes

Bindemittel;: Zement nach DIN EN 197-1:2004-08 und/oder Baukalk nach DIN EN 459-1:
2002-02,

Gesteinskoérnungen nach DIN EN 13055-1:2002-08 in Verbindung mit DIN V 20000-104:
2004-04; Kalksteinbrechsand und/oder Quarzsand, mineralische leichte Gesteins-
koérnungen

Druckfestigkeit: < 2,5 N/mm? (Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 998-1:CSl)
Biegezugfestigkeit = 1,5 N/mm?
Kapillare Wasseraufnahme: w < 0,065 kg/(m?min®®)
[Bezeichnung nach DIN 18550-1:1985-01: w = 0,5 kg/(m*h®°)]

Dehnsteifigkeit Eputzm * dputz S 10.000 N/mm

Epuym: Mittelwert des Elastizitdtsmodul des Putzes

dpy:  Putzschichtdicke

2.1.6  Bemessung und statische Nachweise

Fiur die Bemessung der Tragschicht aus haufwerksporigem Leichtbeton gelten,
DIN EN 1520:2003-01 in Verbindung mit mit den "Technischen Regeln flr vorgefertigte
bewehrte tragende Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbeton™:2004-12" und DIN 4213:
2003-07 sowie fir unbewehrte Tragschichten zusatzlich Anlage 2.

Fur die Bemessung der Tragschicht aus gefligedichtem Leichtbeton gilt DIN1045:
2001-07.

Die Warmedammschicht ist als nicht tragend anzunehmen. In sie dirfen keine Lasten
eingeleitet werden.

o9,

2.2 Herstellung, Transport , Lagerung und Kennzeichnung der Fertigteile
2.2.1  Herstellung

Die Fertigteile aus Tragschicht und Warmedammschicht sind werkmafig herzustellen. Fir
die Wandbauart mit einer Tragschicht aus Leichtbeton mit geschlossenem Geflige ist eine
Verbundbewehrung entsprechend Anlage 1 anzuordnen. Die Unterbrechung zwischen
dem Betonieren der Tragschicht und der Warmedammschicht ist so kurz zu halten, dass
die Tragschicht noch nicht abgebunden ist.

2.2.2  Transport und Lagerung

Die Fertigteile sind so zu lagern und zu transportieren, dass Beschadigungen,
insbesondere der Kanten und Auflagerflaichen, vermieden werden.

2.2.3  Kennzeichnung

(1) Die Fertigteile und der Lieferschein der Fertigteile musse :,vom
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmun
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nungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn
die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

(2) Jedes Fertigteil ist an den Stirn- und/oder Langsseiten zu kennzeichnen. Alle Kenn-
zeichnungen missen gut lesbar und mindestens bis zum Einbau der Platten dauerhaft
sein. Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten:

~ Einbaulage des Fertigteils, soweit sie nicht aus seiner Form eindeutig erkennbar ist
- Zeichen des Herstellwerks

— Herstellungstag des Fertigteils

—~  Zulassungsnummer Z-2.2-40

—  Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

— Rohdichteklasse der Warmedammschicht

(3) Die Lieferscheine der Fertigteile miissen mindestens die Angaben nach Absatz (2) und
zusatzlich folgende Angaben enthalten:

— Hersteller und Herstellwerk
— Bezeichnung des Fertigteils
— Rohdichteklasse der Warmedammschicht

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Fertigteile mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlief3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Fertigteile eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfliir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2  Edelstahlanker
2.3.2.1 Werkseigene Produktionskontrolle
Fir den Nachweis, dass das Material fir die Edelstahlanker die Anforderungen nach

Abschnitt 2.1.4 erfillt, ist mindestens ein Werkszeugnis "2.2" geméaf3 DINEN 10 204:
2005-01 erforderlich.

Die MaRhaltigkeit der Edelstahlanker ist je Bauvorhaben an mindestens drei Ankern,
mindestens aber an mindestens drei Ankern je tausend gefertigten Ankern zu prifen.
2.3.2.2 Fremdiberwachung
Kontrolle der Lieferscheine und der MaRhaltigkeit der Anker an mindestens drei Proben
im Rahmen der Fremdiberwachung nach Abschnitt 2.3.3.2.
2.3.3  Fertigteile
2.3.3.1 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser

sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Fertigteile den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

vierteljahrlich die Bezugsfeuchte der Warmedammschicht zu bestimmen sind Besteht
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Tragschicht aus gefligedichtem Leichtbeton, ist die Querzugfestigkeit vierteljahrlich zu
bestimmen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
—  Art der Kontrolle oder Priifung

~ Datum der Herstellung und der Prifung des Fertigteils bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindesten finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut flr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Fertigteile, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist— soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen

2.3.3.2 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine im Verzeichnis
der Pruf-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen, Teil
lla, Lfd. Nr. 1.6/2 genannte, anerkannte Prifstelle regelmafig zu Uberprifen, mindestens
jedoch zweimal jahrlich.

im Rahmen der Fremduiberwachung ist eine Erstprifung durchzufihren, in deren Rahmen
auch der Elastizitdtsmodul und die Querzugfestigkeit der Warmedammschicht zu
bestimmen ist. Es kdénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden.
Die Warmeleitfahigkeit und die Bezugsfeuchte sind mindestens einmal jahrlich zu prifen.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

2.3.4  Trockenmbrtel fir Auftenputz

2.3.4.1 Werkseigene Produktionskontrolie
Bei jeder Lieferung sind Lieferschein und Verpackungsaufdruck bzw. Silozettel
(gegebenenfalls auch Plomben) hinsichtlich der Kennzeichnung zu kontrollieren. Fir die
Kennzeichnung des Trockenmortels gilt DINEN 998-1:2003-09. Zusétzlich, zu den
Angaben nach DIN EN 998-1:2003-09 sind die im Abschnitt2.1.5 dies gemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung angegebenen Eigenschaften aufzufijlhren/.,fc’i ~

2.3.4.2 Fremdiberwachung

Kontrolle der Lieferscheine.

s el

3 Bestimmung fir Entwurf und Bemessung

3.1 Nachweis der Tragfahigkeit

(1) Beim Entwurf von Gebduden missen die im Abschnitt 1.2 angegebenen Bedingungen
fUr die Anwendung eingehalten werden.
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(2) Es ist in jedem Einzelfall ein statischer Nachweis zu fuhren. Der Nachweis darf auch
mit Hilfe von Bemessungstafeln erfolgen, die von einem Prifamt fir Baustatik allgemein

gepruft sind.

(3) Fur die Bemessung der unbewehrten Tragschicht aus haufwerksporigem Leichtbeton
gelten DIN EN 1520:2003-01 in Verbindung mit mit den "Technischen Regeln fir
vorgefertigte bewehrte tragende Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbeton”:2004-121,

DIN 4213:2003-07 und Anlage 2.

Flr die Bemessung der bewehrten Tragschicht gelten flir haufwerksporigem Leichtbeton
DIN EN 1520:2003-01 in Verbindung mit mit den "Technischen Regeln fur vorgefertigte

bewehrte tragende Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbeton"2004-121
DIN 4213:2003-07, fur gefligedichtem Leichtbeton DIN 1045-1:2001-07.

3.2 Wirmeschutz

Fir rechnerische Nachweise zum Warmeschutz gilt DIN4108. Der Rechenwert der

Warmeleitfahigkeit der Warmedammschicht ist Tabelle 2 zu entnehmen:

Tabelle 2: Bemessungswerte fur die Warmeleitfahigkeit der Warmedammschicht
Rohdichteklasse Warmeleitfahigkeit
Pa A Wi (m-K)]
300 0,080
340 0,090

3.3 Schallschutz
Fir den Nachweis des Schallschutzes gilt DIN 4109 einschlielich Beiblatt.

3.4 Brandverhalten

(1) Fir die Einstufung der Wande in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102:1977-09

gelten die Bestimmungen von DIN 4102-4:1994-03.

(2) Die Warmedammschicht ist ein nichtbrennbarer Baustoff (Baustoffklasse

DIN 4102-A1).

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fir Einbau und Auflagerung der Fertigteile gelten DINEN 1520:2003-07 in Verbindung
mit den "Technischen Regeln fliir vorgefertigte bewehrte ftragende Bauteile aus
haufwerksporigem Leichtbeton":2004-121 und DIN 4213:2003-07 oder DIN 1045:2001-07.

Fir unbewehrte Tragschichten ist zusatzlich Anlage 2 zu beachten.

Fertigteile mit Beschadigungen, die Einfluss auf die Tragfahigkeit haben, dirfen nicht

eingebaut werden.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Warmedammschicht nicht belastet wird. z.B.

darf sie nicht durch Festhaltekréfte von Balken beansprucht werden.

Die Auflenflachen sind unter Beachtung von DIN EN 998-1:2003-09 in Verbindung mit

DIN V 18550:2005-04 mit einem Putz nach Abschnitt 2.1.5 zu verputzen.

Dr.-Ing. Hartz
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Wandbauart mit Liaver Warmedammschicht 080 nach DIN EN 1520:2003-07
"Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbeton™ fur
unbewehrte Tragschichten

Fir unbewehrte Tragschichten aus haufwerksporigem Leichtbeton dirfen DIN 1520:2003-07
in Verbindung mit den "Technischen Regeln fur vorgefertigte bewehrte tragende Bauteile aus
haufwerksporigem Leichtbeton™:2004-121 und DIN 4213:2003-07 mit folgenden Korrekturen,
Anderungen und Erganzungen angewendet werden:

1 Anwendungsbereich

Die AuBenwande nach dieser Zulassung dirfen nur bei vorwiegend ruhenden Lasten
nach DIN 1055-3:1971-06, Abschnitt 1,4, in Gebauden bis zu vier Vollgeschossen
verwendet werden. Wandbauteile mit Hohlrdumen im Kern dirfen nicht ausgefthrt
werden.

Baustoffe

2.1 Leichtbeton
Fur die Bemessung nach dieser Anlage sind nur Festigkeitsklassen <LAC 8 zu
verwenden.

2.2 Betonstahl
Es ist darf nur Betonstahl nach DIN 488 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung verwendet werden.

3 Verarbeitung

3.1 Einbringen und Verteilen
Der Leichtbeton ist in gleichméRigen, waagerechten Lagen in die Schalung zu
schiitten.

3.2 Verdichten
Der Beton ist so zu verdichten, dass ein madglichst gleichmafiges Betongeflge
entsteht, das ausreichende und méglichst gleichmaRige Festigkeiten erwarten lasst,
ohne das die Haufwerksporigkeit verloren geht. Ein besonders sorgféltiges Einbringen
des Betons ist in Schalungsecken und entlang der Schalung notwendig.

4 Bauliche Durchbildung
4.1 MindestmaRe von Wanden und Pfeilern
Abweichend von DIN EN 1520, Abschnitt 5.6.2 gilt Folgendes:

4.1.1 Mindestdicke von Wanden
(1) Sofern mit Rucksicht auf die Standsicherheit, die Montage, den Wéarme-, Schall-
oder Brandschutz keine dickeren Wande erforderlich sind, muss die Mindestdicke h
von Winden mindestens 12 cm betragen.
(2) Wande, die nach Abschnitt 5.2.2 als drei- oder vierseitig gehalten gelten sollen,
missen jedoch den Anforderungen nach Tabelle 1 entsprechen.
(3) Die Anforderungen nach Tabelle 1 missen auch erflllt sein, wenn™ “nach..
Abschnitt 5.1 auf den Nachweis der raumlichen Steifigkeit und Stablln:at verzichtet
werden darf.

1 versffentlicht in den DIBt-Mitteilungen 36 (2005), Heft 3, Seiten 98 bis 102
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Tabelle 1 Anforderungen an tragende Wande, die nach Abschnitt 5.2.2 als drei-
oder vierseitig gehalten gelten sollen oder die nach Abschnitt 5.1 zur
Gebaudeaussteifung herangezogen werden

Wanddicke Abstand der Anforderungen an die
h aussteifenden Gescholldecke |
Querwande
ncm inm inm
17,5 <6,0 keine
15 <6,0 145

4.1.2 Mindestquerschnitte von Tur- und Fensterpfeilern

Es muss ein Mindestquerschnitt von 500 cm? vorhanden sein, wobei eine
Mindestbreite von 25 cm nicht unterschritten werden darf.

4.2 Knickaussteifung
(1) Je nach der Anzahl der rechtwinklig zur Wandebene unverschieblich gehaltenen
Rander (z.B. durch Decken und Wandscheiben) wird zwischen zwei-, drei- und
vierseitig gehaltenen Wénden unterschieden.
(2) Bei dreiseitig gehaltenen Wanden darf der Abstand des freien Randes der
tragenden Wand von der Mittelebene der aussteifenden Wand hdchstens gleich der
Geschosshohe h,, aber nicht mehr als 4 m sein.
(3) Bei vierseitig gehaltenen Wéanden darf der Mittenabstand der aussteifenden
Querwande hochstens das zweifache der Geschosshohe h,, aber nicht mehr als 8 m
betragen. )
(4) Haben vierseitig gehaltene Wande Offnungen, deren lichte Hohe groRer als '/,
der Geschosshéhe oder deren Gesamtflache grofier als '1,, der Wandflache ist, so
sind die Wandteile zwischen Offnungen und aussteifender Wand als dreiseitig
gehalten anzusehen. Fir die Wandteile zwischen den Offnungen gilt Abschnitt 5.2.2,
Absatz 3.
(5) Die Laénge aussteifender Wande muss mindestens '/; der Geschosshohe h,, darf
jedoch nicht weniger als 0,5 m betragen. Bei aussteifenden Querwanden mit
Offnungen missen Offnungen einen Abstand von mindestens /5 ihrer lichten Hohe
h’, (siehe Bild 1) von der auszusteifenden Wand haben.
(6) Die aussteifende Wand ist mit den auszusteifenden Wanden nach
Abschnitt 4.12.1 dieser Anlage zu verbinden.
[ N _.f.d &‘{f 7 ” TETETEA
/. 1=h 15
2/‘75/5 . auszu- 1
& steifende
=05m é,/f Wand ~.._ ]
2t A e ,
Bild 1  Mindestlange aussteifender Querwand
4.3  Querschnittsschwéchung
Abweichend von DIN EN 1520, Abschnitte 5.6.5 und A7.3.2 gilt Folgendes:
(1) Intragenden Wanden, deren Dicke h = 15 cm ist, sind Schlitze unzuléssig.
(2) Schlitze sind durch Einlegen von Leisten auszusparen.
(3) Ein nachtragliches Einstemmen von Schlitzen ist unzuléssig.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

(4) Das nachtragliche Einfrasen ist nur bei lotrechten Schlitzen zulassig.

(5) Schlitze miissen von den Ré&ndern der Wandtafeln einen Abstand von
mindestens 1,5 h haben.

(6) In tragenden Wanden sind wagerechte und schrage Schlitze bei der Bemessung
nach Abschnitt 5.2.3 zu berticksichtigen.

(7) Lotrechte Schlitze dirfen bei der Bemessung unberticksichtigt bleiben, wenn ihre
Tiefe hochstens '/, der Wanddicke, aber nicht mehr als 3 cm, ihrer Breite hochstens
gleich der Wanddicke ist und ihr gegenseitiger Abstand mindestens 1 m betragt.

Tur- und Fensterstirze
Ergénzend zu DIN EN 1520,Abschnitt A.7.3.3 (2)P ist Folgendes zu beachten:

- Die Stlrze diirfen nicht zur Ubertragung von Schubkréaften aus Scheibenwirkung
herangezogen werden.

Ergénzend zu DIN EN 1520, Tabelle A.1, Spalte 5, Zeile 2 ist Folgendes zu beachten:

In Stirzen sind mindestens 2 Stdbe mit d, =14 mm oder eine gleichwertige
Bewehrung anzuordnen.

Ringanker

Ergénzend zu DIN 4213,Abschnitt 9 (1) ist Folgendes zu beachten:

Als Ringankerbewehrung sind zwei Bewehrungsstabe mit d;2 12 mm anzuordnen.
Ergédnzend zu DIN 4213,Abschnitt 9 (2) ist Folgendes zu beachten:

Stahlsteindecken und Hohlsteine anderer Decken sind dabei innerhalb der Wande
durch Vollbetonstreifen zu ersetzen.

in DIN 4213,darf Abschnitt 9 (5) nicht beachtet werden.

Offnungen
Ergénzend zu DIN EN 1520,Abschnitt A.7.3.3 ist Folgendes zu beachten:

Rander von Offnungen in Wanden sind durch Bewehrung von mindestens 2 Staben
d, =10 mm oder eine gleichwertige Bewehrung einzufassen. Die Sturzbewehrung
nach Abschnitt 4.4 dieser Anlage darf hierbei angerechnet werden.

Korrosionsschutz
Ergédnzend zu DIN EN 1520,Abschnitt 5.8.3 ist Folgendes zu beachten:
Transportbewehrung muss nicht gegen Korrosion geschutzt Werden wenn.. Sle im
mittleren Drittel der Wanddicke angeordnet ist. ;
Betondeckung

Ergédnzend zu DIN EN 1520 ist Folgendes zu beachten:

Das Mindestmal der Betondeckung muss allseits 20 mm betrage

Verankerung der Bewehrung
Abweichend zu DIN EN 1520, Abschnitt 5.4.2 a) ist Folgendes zu beachten:

Im haufwerksporigem Leichtbeton sind alle Bewehrungsstdbe durch Haken zu
verankern. Dabei miissen die Biegerollendurchmesser d,, mindestens 4,0 d,, der

Biegewinkel o mindestens 150° und die freie Schenkelldnge U mindestens 5d,
betragen (siehe DIN 1045-1:2001-07, Tabelle 26, Zeile 2).

Vergussnuten
Ergédnzend zu DIN 4213, Bilder 2, 4, 5 und 6 ist Folgendes zu beachten:
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Die Tragschicht sind an den vertikalen Stirnseiten mit Vergussnuten auszufihren,
deren Breite mindestens gleich der halben Wanddicke ist und deren Tiefe mindestens
40 mm betragt.

4.11 Einbau der Wandtafeln
Ergénzend zu DIN 4213, Abschnitt 10.2 ist Folgendes zu beachten:

(1) Die Wandtafeln missen in ihrer ganzen Lange und Dicke in ein waagerechtes
Mortelbett aus Zementmortel nach DIN 1045-2:2001-07 und DIN EN 206:2001-07
versetzt werden. Die senkrechten Vergussnuten zwischen den Wandtafeln sind mit
einem Leichtbeton mit geschlossenem Geflige, mindestens der Festigkeitsklasse
LC 16/18 nach DIN 1045-2:2001-07 und DIN EN 206:2001-07 mit einem
GroBtkorndurchmesser von 4 mm auszufullen.

(2) Die Verbindung der Wandtafeln untereinander sowie der Wandtafeln mit den
Decken muss nach Abschnitt 4.12 dieser Anlage erfolgen.

(3) Wandtafeln, deren statische Wirksamkeit durch Beschadigungen beeintrachtigt
ist, dirfen nicht eingebaut werden.

412 Verbindungen
Ergénzend zu DIN 4213, Abschnitt 10.5 darf Folgendes beachtet werden:

4.12.1 Verbindung der Wandtafeln untereinander

Unter Beachtung des Abschnitts 5.2.4.4 dieser Anlage konnen die
Wandtafelverbindungen wie folgt ausgefihrt werden:

(1) Die Wandtafeln sind untereinander mindestens in den Drittelpunkten der
Wandhohe (Hochstabstand 1,0 m) durch Betonstahischlaufen mit d,2 6 mm und einer
Schenkelldnge von mindestens 30 cm zu verbinden.

(2) In den vertikalen Vergussfugen ist zur Aufnahme der Spaltzugkrafte im
Vergussbeton eine Querbewehrung von mindestens einem Bewehrungsstab mit
d, =2 8 mm anzuordnen, der durch die sich Uberlappenden Schiaufen gesteckt wird.

4.12.2 Verbindung von Wanden und Decken

Unter Beachtung des Abschnitts 5.2.4.3 dieser Anlage kdnnen die Wand- und
Deckenverbindungen wie folgt ausgeflihrt werden:

(1) Die Verbindung zwischen den Wandtafeln und der darlberliegenden Decke muss
durch rechtwinklig gebogene Bewehrungsstdbe mit d;26 mm und einer
Schenkelldnge von mindestens 50 cm im Abstand von hochstens 1 m oder durch eine
gleichwertige Verbindung (siehe Bild 2) erfolgen. Bei der obersten Decke ist die
Sicherheit gegen Windsog nachzuweisen.

de=12mm Mi)'rfe bett
e

e
Srsses

o

> 25mm
3

ds=8mm L 2

Bild 2 Beispiel fir die Verbindung von Wanden und Decken
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5.2
5.2.1

522

Nachweis der Standsicherheit

Raumliche Steifigkeit und Stabilitat

(1) Fir den Nachweis der rdaumlichen Steifigkeit und Stabilitat gilt DIN 1045-1:
2001-07.

(2) Bei grofter Nachgiebigkeit der aussteifenden Bauteile muss der Einfluss der
Formanderungen bei der Ermittlung der Schnittgrofien berlicksichtigt werden. Dieser
Nachweis darf bei Gebduden mit Geschosshohen bis zu 3 m entfallen, wenn die
Bedingungen nach Absatz (3) eingehalten sind.

(3) Bei Gebauden mit Geschosshdhen bis zu 3 m braucht der Nachweis der
raumlichen Stabilitat nicht gefiihrt zu werden, wenn die Dicke und die Absténde der
aussteifenden Wande den Bedingungen nach Tabelle1 und ihre Léngen
Abschnitt 4.2 dieser Anlage entsprechen. Die Verbindungen und die Aufnahme der
Querkréfte in den Fugen sind nach dieser Anlage auszubilden bzw. nachzuweisen.

Berechnungsgrundiagen

Ausmitte des Lastangriffs
Bei einseitiger Deckenbelastung ist am Kopfende der Wand eine dreiecksférmige
Spannungsverteilung unter der Auflagertiefe der Decke in Rechnung zu stellen. Fur
die Wand darf angenommen werden, dass sie am unteren Fullpunkt gelenkig
gelagert ist. Das Gelenk ist dabei in der Mitte der Aufstandsflache anzunehmen.
Knickléange
(1) Es wird zwischen drei- und vierseitig gehaltenen Wéanden (siehe Tabelle 1 und
Abschnitt 4.2) und zweiseitig gehaltenen Wéanden unterschieden. Die Schlankheit von
zweiseitig gehaltenen Wéanden darf h,/h = 14 (h, Knickldnge; h Wanddicke), diejenige
drei- oder vierseitig gehaltene Wande darf h,/h = 20 nicht Uberschreiten.
(2) Je nach Art der Halterung ist die Knicklange h, in Abhéngigkeit von der
Geschosshohe hg nach Gleichung (1) zu ermitteln.

h= B ’ hs (1)

Fir den Beiwert B ist einzusetzen bei

a) zweiseitig gehaltenen Wanden p=1,0

b) dreiseitig gehaltenen Wéanden =09

c) vierseitig gehaltenen Wanden B=0,8
(3) Gehen in vierseitig gehaltenen Wanden bei Fensterpfeilern Bristung und Sturz
oder bei Turpfeilern der Sturz in voller Wanddicke durch, so darf als Knicklange h, fir
diese Pfeiler nach Gleichung (2) angenommen werden:

hy=h'g+r(h, -h’s)20,8 h (2)
Dabei ist h, die Geschosshohe, h'; die lichte Fenster- oder Tirhohe (siehe Bild 3) und
r ein Beiwert nach Tabelle 2.

2 e o 7 7 AL e .

)|

Bild 3 Knickldngen

. Anlage 2, Blatt 5
Liapor GmbH & Co.KG Unbewehrte Tragschichten g

zur allgemeinen

Industriestralte 2 aus haufwerksporigem bauaufsichtlichen Zulassung

91352 Hallerndorf-Pautzfeld Leichtbeton nach

Z2-2.2-40

vom 30. November 2005
DIN EN 1520:2003-07

9482.05




5.2.3

52.4

Tabelle 2 Beiwert r zur Berechnung der Knicklange h, von fenster- und Turpfeilern

Wanddicke d in cm Beiwert r
12 bis < 20 1,0
20 bis < 25 0,8
=z 25 0,6

(4) Liegen beiderseits eines Pfeilers Offnungen mit verschiedener lichter Héhe h’,
so ist der gréfiere Wert von h' in Rechnung zu stellen.

Zuldssige Druckspannungen

Ergénzend zu DIN EN 1520, Abschnitt A.5 muss Folgendes beachtet werden:

(1) Die in Tabelle 3 in Abhangigkeit von h/h festgelegten zuldssigen Spannungen
(Kantenpressung) dirfen auch im Bereich von Querschnittsschwachungen nicht
Uberschritten werden.

(2) Fir die Berechnung der Spannungen ist von einer geradlinigen
Spannungsverteilung auszugehen. Die Mitwirkung des Betons auf Zug darf nicht in
Rechnung gestellt werden. Dabei darf unter Gebrauchslast eine klaffende Fuge
hoéchstens bis zum Schwerpunkt des Gesamtquerschnitts entstehen.

Tabelle 3 Zuldssige Druckspannungen unter einfachen Einwirkungen (y: = 1,0)

Festigkeits- Zulassige Druckspannungen unter ortliche Pressungen
klasse einfachen Einwirkungen (y: = 1,0) (z.B. unter Balken
in Abhangigkeit von h/h in MN/m? auflagern)
<5 10 15 20 in MN/m*
LAC 2 0,50 0,45 0,35 0,20 0,70
LAC 4 0,96 0,81 0,65 0,4 1,33
LAC6 1,40 1,18 0,95 0,6 1,96
LAC 8 1,90 1,65 1,25 0,80 2,65

Aufnahme der Querkrafte
Ergénzend zu DIN EN 1520, muss Folgendes beachtet werden:

5.2.4.1 Schubspannungen in den Wandtafeln

Die Schubspannungen sind nach der technischen Biegelehre zu ermitteln, wobei
Querschnittsbereiche, in denen Zugspannungen auftreten, nicht in Rechnung gestelit
werden dirfen. Die Schubspannung unter Gebrauchslasten unter einfachen
Einwirkungen (v = 1,0) darf 0,05 MN/m? nicht Gberschreiten.

5.2.4.2 Wandscheiben

Werden mehrere Wandtafeln zu einer flr die Steifigkeit des Bauwerks notwendigen
Scheibe zusammengefligt, so ist auch die Ubertragung der in den lotrechten Fugen
zwischen den Wandtafeln und in den waagerechten Fugen zwischen den Wandtafeln
und den Decken bzw. der Bodenplatte auftretenden Schubkréfte nachzuweisen.
Dabei ist die Zugkomponente der Schubkraft, die sich bei einer Zerlegung der
Schubkraft in eine horizontale Zugkomponente und eine unter 45° gegen die
StoRfuge geneigte Druckkomponente ergibt, durch eine Uber die Hohe der Scheibe
verteilte Bewehrung aufzunehmen. Diese darf in Héhe der Decken zusammengefasst

werden, wenn die Gesamtbreite der Scheibe mindestens gleich der GeschoSshoh :

ist.
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5.2.4.3 Zulassige Schubspannungen in den waagerechten Fugen zwischen den Wandtafeln

und den Decken
(1) Die zulassige Schubspannung betragt unter Gebrauchslasten unter einfachen
Einwirkungen (v = 1,0):

zul 1y = 0,05 + 0,15 0, 0,2 MN/m?
o, ist die kleinste dem gleichen Lastfall zugeordnete mittlere lotrechte Druckspannung
im gedriickten Bereich.

(2) Als Scherflache gilt der rechnerische Querschnitt im gedriickten Bereich des
zugehorigen Lastfalls.

5.2.4.4 Zulassige Schubspannungen in den lotrechten Fugen

(1) Die zulassige Schubspannung betragt unter Gebrauchslasten unter einfachen
Einwirkungen (y = 1,0):
zul 1, = 0,05 MN/m2,
(2) Als Scherflache ist das Produkt aus Tafelhdhe und Breite der Vergussnut
anzunehmen.
(3) Die zulassige Schubspannung t, darf verdoppelt werden, wenn die Fugenflache
gleichmaRig gewellt oder verzahnt ausgefiihrt werden.2

Uberwachung

Ergédnzend zu DIN EN 1520, Tabelle 18 muss Folgendes beachtet werden:

Wird die Transportbewehrung nicht entsprechend Abschnitt 4.7 dieser Anlage im
mittleren Drittel der Wanddicke angeordnet, darf die Fufizeile e in DIN EN 1520,

Tabelle 18 nicht beachtet werden. Die Prifung des Korrosionsschutzes der
Bewehrung ist erforderlich. Y

2 Beziiglich der Wellung oder Verzahnung siehe Heft 288 des Deutschen Ausschusses fiir Stahlbeton
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