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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die furr die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Verireiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erga
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfof




Seite 3 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.4-449 vom 14. September 2005

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf werksmaRig hergestelite
Dammstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach EN 13163" mit CE-Kennzeichnung
(nachfolgend als EPS-Hartschaumplatten bezeichnet).

Die EPS-Hartschaumplatten sind teilweise grau und werden bei der Herstellung zum Teil
elastifiziert. Die Unterscheidung der Dammplatten hinsichtlich der Bezeichnung, Farbe
und Elastifizierung ist der Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1:
Dammstoff Elastifizierung Farbe
SCHWENK WDVS — EPS 040 WDV weild
SCHWENK neoWall - EPS 032 - 035 WDV grau
SCHWENK neoWall - LW EPS 035 WDV grau
SCHWENK WDVS-E-EPS 040 WDV X | weilt
SCHWENK neoWall - E-EPS 032 - 035 WDV X grau

Die EPS-Hartschaumplatten sind schwerentflammbar nach DIN 4102 (Baustoffklasse
DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1).

1.2 Anwendungsbereich
Die EPS-Hartschaumplatten durfen in bisher allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS) mit angeklebten oder mit angedibelten und
angeklebten Polystyrol-Hartschaumplatten verwendet werden.
Der Anwendungsbereich des mit den EPS-Hartschaumplatten hergesteliten Warme-
damm-Verbundsystems richtet sich nach den Bestimmungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung fur das jeweilige Warmedamm-Verbundsystem.
Die Dammstoffplatten durfen nur in Warmedamm-Verbundsystemen eingesetzt werden,
die fur Polystyrol-Hartschaumplatten und fur die genannten Befestigungsarten allgemein
bauaufsichtlich zugelassen sind.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1  Aligemeines
Die EPS-Hartschaumplatten miissen den Anforderungen der EN 13163" entsprechen und
® far Dammplatten mit Elastifizierung (siehe Tabelle 1) den Bezeichnungsschlissel
EPS —EN 13163 -T2 - L2 -W2 - S2 — P4 - DS(70,-)2 — BS50 — DS(N)2 bzw.
® fur Dammplatten ohne Elastifizierung (siehe Tabelle 1) den Bezeichnungssck
EPS —EN 13163 -T2 -1L2 -~ W2 - S2 - P4 - DS(70,-)3 — BS50 — DS(N)2
und jeweils zusétzlich die nachfolgend aufgelisteten Eigenschaften aufweisen. f’
D

1 EN 13163:2001-10: Warmedammstoffe flir Geb&ude; Werksmaflig hergestellite Produ e
expandiertem  Polystyrol (EPS);, Spezifikation; Deutsche
EN 13163:2001
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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die in den jeweiligen allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen fir Warmedamm-Verbundsysteme geforderten Damm-
stoffeigenschaften.

Eigenschaften

Dammstoffdicke

Die Dicke der EPS-Hartschaumplatten "SCHWENK WDVS-E-EPS 040 WDV",

"SCHWENK neoWall-E-EPS 032 - 035 WDV" und "SCHWENK neoWall-LW EPS 035
WDV" betragt 80 — 200 mm.

Die Dicke der EPS-Hartschaumplatten "SCHWENK WDVS - EPS 040 WDV" und
"SCHWENK neoWall -EPS 032 - 035 WDV" betragt 40 — 300 mm.

Die PS-Hartschaumplatten dirfen eine Kantenprofilierung haben.
Festigkeitseigenschaften

a) Zugdfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

Bei der Prifung der Zugfestigkeit nach EN 1607 muss der Wert von 100 kPa? fur die

Dammplatten "SCHWENK WDVS — EPS 040 WDV" und "SCHWENK neoWall -EPS 032 -
035 WDV" eingehalten werden.

Fur Dammplatten "SCHWENK WDVS-E-EPS 040 WDV", "SCHWENK neoWall -E-EPS
032 - 035 WDV" und "SCHWENK neoWall -LW EPS 035 WDV" ist der Wert von 80 kPa?
bei der Prifung der Zugfestigkeit nach EN 1607 einzuhaiten.

b) Schub- und Scherfestigkeit

Bei Prufung des Schubmodul nach EN 12090 muss fir die Dammplatten "SCHWENK
WDVS-E-EPS 040 WDV", "SCHWENK neoWall -E-EPS 032-035 WDV" und
"SCHWENK neoWall -LW EPS 035 WDV", der Wert von mindestens 300 kPa? und die
Scherfestigkeit von mindestens 25 kPa? eingehalten werden.

Fur die Ddmmplatten "SCHWENK WDVS — EPS 040 WDV" und "SCHWENK neoWall -
EPS 032 - 035 WDV" muss der Wert des Schubmodul mindestens 1000 kPa2 und der
Wert der Scherfestigkeit von 20 kPa? eingehalten werden.

Dynamische Steifigkeit
Die Stufe der dynamischen Steifigkeit s' nach EN 13163' der EPS-Hartschaumplatten
muss SD5 < s' < SD10 sein.

Warmeleitfahigkeit

Im Rahmen der Produktion darf die Warmeleitfahigkeit A; nach EN 13163 den Grenzwert
der Warmeleitfahigkeit Agen, Nicht Uberschreiten.

"SCHWENK WDVS —~ EPS 040 WDV" und "SCHWENK WDVS-E-EPS 040 WDV"

Fur einen Bemessungswert von A = 0,040 W/(m-K) muss ein Grenzwert der Warmeleit-
fahigkeit von Agen, = 0,0385 W/(m-K) eingehalten werden.

"SCHWENK neoWall -EPS 032 - 035 WDV", "SCHWENK neoWall -E-EPS 032 - 035
WDV" und "SCHWENK neoWall L-LW EPS 035 WDV"

Fur einen Bemessungswert von A = 0,035 W/(m-K) muss ein Grenzwert der Warmeleit-
fahigkeit von Agen, = 0,0338 W/(m-K) eingehalten werden.

Fur einen Bemessungswert von A = 0,033 W/(m-K) muss ein Grenzwert der Warmeleit-
fahigkeit von Agen, = 0,0319 W/(m-K) eingehalten werden.

Fur einen Bemessungswert von A = 0,032 W/(m-K) muss ein Gren
fahigkeit von Agen, = 0,0309 W/(m-K) eingehalten werden.

89787.05

Jeder Einzelwert eines Priifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.
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Brandverhalten

Die Baustoffklasse der EPS-Hartschaumplatten ist nach DIN 4102-13 zu bestimmen. Es
missen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1?) erfullt sein. Die Brandprifungen sind nach DIN 4102-16%
durchzuftihren.

Rohdichte

Der Mittelwert der Rohdichte muss bei Prifung nach EN 16025 im Bereich zwischen
15 kg/m? und 20 kg/m? liegen; aul3er bei dem Produkt "SCHWENK neoWall -LW EPS 035
WDV". Bei dieser Dammplatte muss der Mittelwert der Rohdichte im Bereich zwischen
12 kg/m? und 13 kg/m? liegen.

Die Einzelwerte dirfen den Mittelwert um nicht mehr als 10 % unterschreiten.
Zusammensetzung

Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegte Zusammensetzung der Schaum-
rezepturen ist einzuhalten. Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Insti-
tuts fur Bautechnik erfolgen.

Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung

Herstellung

Die EPS-Hartschaumplatten nach Abschnitt 2.1 sind werksseitig herzustellen.
Verpackung, Transport, Lagerung

Das Bauprodukt ist durch eine Verpackung geschitzt zu transportieren.

Das Bauprodukt muss nach den Angaben des Herstellers gelagert werden. Die EPS-Hart-

schaumplatten sind vor Beschadigung zu schitzen.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder der Beipackzettel muss vom Her-

steller - zusétzlich zur Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm EN 131631 - mit

dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-

nungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn

die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 (Ubereinstimmungsnachweis) erfillt sind. Auf

der Verpackung der Bauprodukte sind zusatzlich anzugeben:

- "Fir Warmedamm-Verbundsysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
geeignet"

— Bezeichnung des Bauproduktes
— Bemessungswert der Warmeleitfahig A
— Baustoffklasse nach DIN 4102-1

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung ist zu
beachten.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméafigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprod
Mafgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
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DIN 4102-1:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil1: B p
Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-16:1998-05:; Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Du
Brandschachipriiffungen

EN 1602. 1997-01: Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Rohdichte
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Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Bauprodukte
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle gelten die entsprechenden Regelun-
gen der EN 13163 sowie die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten zusétz-
lichen Regelungen des Prif- und Uberwachungsplans, die Bestandteil dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Fremduberwachung

In jedem Hersteliwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle und die Einhaltung der
Kennzeichnung durch eine Fremdiberwachung regelmaBig zu tberprifen, mindestens
jedoch zweimal jahrlich.

FUr die im Rahmen der Fremduberwachung durchgefiihrten Prifungen, Kontrollen und
Auswertungen gelten die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Regelungen
des Pruf- und Uberwachungsplans, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zusténdigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Far den Entwurf und die Bemessung gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung fur das jeweilige Warmedamm-Verbundsystem soweit im Folgen-
den nichts anderes bestimmt wird.

Die EPS-Hartschaumplatten nach Abschnitt 2.1 durfen nur fur den in Abschnitt 1.2
genannten Anwendungsbereich verwendet werden. Es dirfen nur die in den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen fur das jeweilige Warmedamm-Verbundsystem geregelten
maximalen Dammstoffdicken und Putzprodukte zum Einsatz kommen.

Befestigung

Die EPS-Hartschaumdammplatten kénnen vollflachig verkiebt werden; sie dirfen aber
auch teilflachig, so dass eine Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird, auf dem
Untergrund verklebt werden, sofern die teilflichige Verklebung in der jeweiligen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiur Warmedamm-Verbundsysteme geregelt ist.

Fur die Befestigung der EPS-Hartschaumplatten missen bei der Verwendung in
Warmedamm-Verbundsystemen mit angedibelten und angeklebten Dammstoffplatten fir
den vorliegenden Untergrund und die Anwendung bei Warmedamm-Verbundsystemen
allgemein bauaufsichtlich zugelassene Dubel mit einem Tellerdurchmesser von mindstens
60 mm verwendet werden.

Fir die Mindestanzahl der erforderlichen Dubel zur Befestigung in Warmedamm-
Verbundsystemen mit angedibelten und angeklebten Dammstoffplatten "SCHWENK
WDVS-E-EPS 040 WDV" und "SCHWENK neoWall -E EPS 032 - 035 WDV" gilt Tabelle 1
in Anlage 1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
Fur die Dammstoffplatten "SCHWENK neoWall -LW EPS 035 WDV" gilt die Tabelle 2 in
Anlage 1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. ;

Fur die Ddmmplatten "SCHWENK WDVS - EPS 040 WDV" und "SCHWENMI
EPS 032 - 035 WDV" gelten fur die Dubel und die Mindestanzahl der erford
die Angaben in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassunge
damm-Verbundsysteme. |
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Die zulassige Beanspruchung der Dubel ist entsprechend dem Verankerungsgrund
(Wand) der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiir die Diibel zu entnehmen.

Schallschutz
Dammestoffplatten mit Angabe einer Stufe der dynamischen Steifigkeit s'

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Aufienlarm) ist nach der Norm
DIN 41096 zu fuhren.

Fur den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des bewerteten Schalldamm-
Malles R, r der Wandkonstruktion (Massivwand mit Warmedamm-Verbundsystem) nach
folgender Gleichung zu ermitteln:
R'wr = Rwro * ARur
mit  R'yro: Rechenwert des bewerteten Schalldamm-Mafles der Massivwand
ohne Warmedamm-Verbundsystem, ermittelt nach Beiblatt 17 zu
DIN 4109
A R r:Korrekturwert nach Tabelle 2

Tabelle 2: Korrekturwerte A Ryr zur Luftschallddmmung in dB bei teilflachiger Verklebung

(ca. 40 %) in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz f,e in Hz

Rwro der
Massivwand | Resonanzfrequenz f in Hz
ohne WDVS
in dB

<60 <70 <80 |<90 |<100 [<120{=<140|<160[<180<200{<220 <240
43 - 47 17 15 13 11 9 7 5 4 3 2 1 0
48 - 51 14 12 10 8 7 5 3 2 1 0 -1 -1
52 - 54 12 10 8 6 5 4 2 1 0 -1 -2 -2
55 - 58 9 7 5 3 3 2 0 -1 -2 - - -
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Die Resonanzfrequenz f.s der Wandkonstruktion (Massivwand mit Warmedamm-Ver-
bundsystem) ist nach folgender Gleichung zu ermitteln:

fos = 160 - (s'/m")"?

mit : s = Stufe der dynamischen Steifigkeit der EPS-Hartschaumplatten
in MN/m?
m = flachenbezogene Masse des Putzes auf dem WDVS in kg/m?

Die Berechnung der Resonanzfrequenz erfolgt mit dem oberen Grenzwert der jeweiligen
Stufe der dynamischen Steifigkeit.

Bei einer teilflachigen Verklebung von ca. 60 % sind die Werte der Tabelle 2 um - 1 dB zu
verringern.

Bei einer zuséatzlichen Verdibelung des Warmedamm-Verbundsystems mit der Massiv-
wand sind die Korrekturwerte der Tabelle 2 in Abhangigkeit von der Diibelanzahi je m? wie
folgt abzumindern:

vorhandene Dibelanzahl < 6 Dibel/m* -2 dB
vorhandene Dubelanzahl > 6 Diubel/m% -4 dB
Dammstoffplatten ohne Angabe einer Stufe fir die dynamische Steifigkeit

Werden Dammstoffe eingesetzt, bei denen eine Stufe der dynamische Steifi
angegeben ist, gelten die Regelungen zum Schallschutz in den jeweili
bauaufsichtlichen Zulassungen fur Warmedamm-Verbundsysteme.

89787.05

DIN 4109:1989-11: Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise
Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11:  Schallschuiz im Hochbau; Ausfihrungsbeispiele und Rechenverfahren
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Detailausfiihrungen
Sturzausfihrung ohne Mineralfaser-Dammplatten

Sofern ein mit PS-Hartschaumplatten allgemein bauaufsichtlich zugelassenes Warme-
damm-Verbundsystem ausschlieflich mit Polystyrol-Hartschaumplatten "SCHWENK
neoWall-EPS 032 -035 WDV" oder "SCHWENK neoWall-E-EPS 032 - 035 WDV" und
einer Gewebeschlaufe gemaR Anlage 4 ausgefiihrt wird, darf bei Dammstoffdicken
zwischen 100 mm und 300 mm die Ausfuhrung eines ansonsten erforderlichen Mineral-
fasersturzes entfallen.

Sturzausfihrung bei Einbau des Rollladenkastens "Schwenk FZP 235" in Regelausfiih-
rung (bindig mit oder hinter der Rohbaukante)

Sofern ein mit PS-Hartschaumplatten allgemein bauaufsichtlich zugelassenes Warme-
damm-Verbundsystem ausschlieBlich mit Polystyrol-Hartschaumplatten "SCHWENK
neoWall -EPS 032 - 035 WDV" oder "SCHWENK neoWall-E-EPS 032 - 035 WDV" aus-
gefuhrt wird, darf bei der Verwendung des nichttragenden Rollladenkastens
"SCHWENK FZP 235" nach Anlage 3 und dem Einbau einer Gewebeschlaufe gemafR
Anlage 5 eine Uberddammung des Rollladenkastens erfolgen. Bei Dammstoffdicken
zwischen 100 mm und 200 mm darf auf die Ausfuhrung eines ansonsten erforderlichen
Mineralfasersturzes verzichtet werden.

Eingangskontrolle der Bauprodukte

Fur das Bauprodukt nach Abschnitt 2.1 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemaf Abschnitt 2.2.3 durchzufiihren.

Anwendung in Warmeddmm-Verbundsystemen

Bei Anwendung der EPS-Hartschaumplatten in Warmedamm-Verbundsystemen miissen
der Anforderungsbereich und die Verarbeitungshinweise der ailgememen bauaufsicht-
lichen Zulassung fur das jeweilige Warmedamm-Verbunds eingehalten werden.




Tabelle 1: Mindestanzahl der DiUbel/m? nach Abschnitt 3.1 mit einem Tellerdurchmesser von

mindestens 60 mm zur Befestigung der "SCHWENK neoWall-E EPS 032 - 035 WDV"
und "SCHWENK WDVS-E-EPS 040 WDV" (Dubelung unter dem Gewebe)

Héhenbereich tber GOK Om<H<8m 8m<H<20m 20 m < H < Anwendungs-
grenze

Lage in der Fassade Flache Rand Flache Rand Flache Rand

Windsoglast w, [kN/m?] 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20

Dibelkiasse
Dammdick
ammdicke |\ N/Dabel
= 80 mm 20,15 4 8 4 10 6 14

Tabelle 2: Mindestanzahl der DUbel/m? nach Abschnitt 3.1 mit einem Tellerdurchmesser von

mindestens 60 mm zur Befestigung der "SCHWENK neoWall-LW EPS 035 WDV"
(Dubelung unter dem Gewebe)

Héhenbereich uber GOK Om<H<8m 8m<H<20m 20 m < H < Anwendungs-
grenze
Lage in der Fassade Flache Rand Flache Rand Flache Rand
Windsoglast ws [kN/m?] 0,35 1,00 0,56 1,60 0,77 2,20
Dibelklasse
D .
ammdicke KN/Diibel
=60 mm > 0,15 4 8 4 12
SCHWENK Dammtechnik . . Anlage 1
GmbH & Co. KG Mindestdiibelanzahi

Isotexstrafle 1
86899 Landsberg

(Dubelung unter dem Gewebe)

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-33.4-449
vom 14. September 2005
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Mineralische Putzsysteme: (Unter- und

Oberputz) mussen Schichtdicken von > 4 mm
einhalten.

Dispersionsgebundene Putzsysteme:

¢ bei Dammstoffdicken < 200 mm muss die
Schichtdicke > 4 mm bis < 10 mm
eingehalten werden

e bei Dammstoffdicken > 200 mm bis < 300
mm muss die Schichtdicke 5 — 6 mm
eingehalten werden.

L < 300 mm 2 4 mm

EPS-Hartschaumplatte B1
Schwenk neoWall 035 - 032
} Schwenk neoWall-E 035 -032

',’_’_4

Klebemortel

— Armierungsgewebe

> Gewebeschlaufe
/

&

&

o]

(@]

N

Al
SCHWENK Dammtechnik Sturzausfiihrung bei Verwendung der | Anlage 2 N
GmbH & Co. KG Dammplatte zur allgemeinen ==
Isotexstrale 1 bauaufsichtlichen Zulassung
86899 Landsberg "SCHWENK neoWall-EPS 032-035 WDV" | Nr. Z-33.4-449

oder vom 14. September 2005
"SCHWENK neoWall-E-EPS 035 WDV"

89868.05




Holzwolle-Platte 5 mm

EPS 035 B1

EPS 035 B1

Alu-Profil
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\L Faserzement-
platte 8 mm

|
L Alu-Profil

AUSSEN

Der Rollladenkasten "SCHWENK FZP 235" muss ein Bauprodukt gemaf Bauregelliste A Teil 1,
Ifd. Nr. 8.3.1 oder 8.3.2, sein und die obenstehenden Anforderungen erflllen.

SCHWENK Dammtechnik
GmbH & Co. KG
Isotexstralle 1

86899 Landsberg

Rollladenkasten
"SCHWENK FZP 235"

Anlage 3
zur allgemeinén.
bauaufsichtliche
Nr. Z-33.4-449

vom 14. September 2005

89868.05




N

>4 mm Dicke fUr ein mineralisches
Putzsystem (Unter- und Oberputz)

ca. 8 mm Dicke fur ein

dispersionsgebundenes Putzsystem

S200mm > 4mm

P

Klebemortel

4y Gewebeschlaufe
y !

> 200 mm

) EPS-Hartschaumplatte B
- 58 Schwenk neoWall 035 - 032
- Schwenk neoWall-E 035 -032

Armierungsgewebe

Schwenk Rollladenkasten
FZP gem. Anlage 3

SCHWENK Dammtechnik
GmbH & Co. KG
Isotexstralie 1

86899 Landsberg

Sturzausflihrung bei Verwendung des
"SCHWENK FZP 235" und der Dammplatte

"SCHWENK neoWall-EPS 032-035 WDV"
oder
"SCHWENK neoWall-E-EPS 032-035 WDV"

Anlage 4
zur allgemeinens,_ ,
bauaufsichtlichen ==
Zulassung

Nr. Z-33.4-449

vom 14. September 2005

89868.08



