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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimy
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréaglich ergan:
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind werkmaRig vorgefertigte, geschosshohe Bauteile zur Herstel-
lung von Luft-Abgas-Schornsteinen mit der Produktklassifizierung T400 N1 GW 3
L90 C50. Sie bestehen aus der abgasfiihrenden keramischen Innenschale, der Damm-
stoffschicht und den mineralischen Aulenschalenformstiicken.

Der Luft-Abgas-Schornstein fuhrt in getrennten Schédchten einer raumluftunabhangigen
Feuerstatte Verbrennungsluft Uber den Luftschacht, der auch als Ringspalt ausgebildet
sein kann, von der Mundung Uber Dach zu und fuhrt Gber den Abgasschacht durch ther-
mischen Auftrieb (Unterdruck) die Verbrennungsgase tber Dach ab.

Die Formstiucke fur die AuBenschale diurfen auch lichte Querschnitte fir besondere
Installationen sowie fur Schéchte fur den Einbau von Abgasleitungen enthalten; die an-
geformten einschaligen Schachte aus Leichtbeton mit einer Wangendicke von mindestens
5 cm haben eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten.

Die Anwendung der Zulassung setzt voraus, dass die Feuerstatte fur den raumluftunab-
hdngigen Betrieb nachweislich geeignet und mit den notwendigen Anschlussleitungen
(Verbrennungsluftleitung und Verbindungsstiick) fir den Anschluss an den Luft-Abgas-
Schornstein versehen ist.

Der Zulassungsgegenstand ist entsprechend ihrer Produktklassifizierung zu Herstellung
von Abgasanlagen nach DIN 18160-1:2001-121 bestimmt.

Bestimmungen fiir die werkméRig vorgefertigten Bauteile

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die geschosshohen Bauteile werden in Abschnitten fir den Sockel (Anlage 7), den senk-
rechten Langenelementen und den Abschnitt fir die Kopfausfilhrung vorgefertigt. Die Ab-
schnitte des Luft-Abgas-Schornsteins bestehen aus der abgasfihrenden keramischen
Innenschale, der Dammstoffschicht und den mineralischen AuRenschalenformstiicken.

Bauteile fir die abgasfuhrende Innenschale

Die Rohre und Formstiicke fur die abgasfiihrende Innenschale aus Keramik missen hin-
sichtlich inrer Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung
sowie des Ubereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-7.4-3049 entsprechen und das Ubereinstimmungszeichen tragen.

Die Durchmesser betragen 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm und 200 mm.
Dammstoffschicht

Die Mineralfaserddmmstoffe zur Herstellung der Dammstoffschicht missen hinsichtlich
ihrer Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie
des Ubereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-7.4-1746, Nr. Z-7.4-1068, Nr. Z-7.4-1069 oder Nr. Z-7.4.0004 entsprechen D!e
Rohdichte der verwendeten Mineralfaserplatten muss 100 kg/m® betragen. pie
Dammstoffschicht muss mindestens 25 mm betragen.

Die Dammmatten werden mit 12 mm breiten Montagebéndern aus Poly
5 Stiick pro Meter) umreift.
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DIN 18160-1:2001-12 Abgasanlagen- Teil 1: Planung und Ausfihrung
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Bauteile fiir die AulRenschale

Zur Herstellung des AuBenschachtes durfen Formstiicke und Bauteile aus Beton mit
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1858:2003-102 oder DIN EN 12446:2003-083 verwendet
werden. Die Formstlcke bestehen aus Leichtbeton mit geschlossenem oder hauf-
werksporigem Geflge. Als Zuschlage werden Zuschlage nach DIN 4226-2:2002-024 wie
Ziegelsplitt (auch aus Trimmern von Ziegelmauerwerk hergestellt, sofern der Massenan-
teil des Ziegelsplitts nicht mehr als 5 % Verunreinigungen enthéalt), Naturbims, Hitten-
bims, Blahton; Bléhschiefer, gebrochener poriger Lavaschlacke oder Gemenge dieser
Zuschlage verwendet. Abweichend von DIN 4226-2:2002-02 betragt der Massenanteil an
abschlammbaren Bestandteilen der Zuschlage <7 %. Die grofite Kérnung der Zuschlage
betragt nicht mehr als 1/3 der geringsten Schalendicke der Formstiicke. Als Bindemittel
wird Zement nach DIN EN 197-1:2004-08% verwendet. Als Betonzusatzstoffe dirfen auch
gemahlener Hittensand und Trass nach DIN 51043:1979-08% beigefugt werden. Die mitt-
lere Druckfestigkeit der Formstiicke betragt mindestens 7,5 N/mm?, kein Einzelwert unter-
schreitet 6,0 N/mm?.

Die Dicke der Wangen und Zungen der Formstiicke betragt bei konzentrischer Ausfiih-
rung mindestens 50 mm und bei nebeneinanderliegender Ausfiihrung mindestens 40 mm.
Die Rohdichte des bei 105 °C getrockneten Betons (ohne Bewehrung) betragt nicht mehr
als 1,4 kg/dm®.

Die Form und MafRe missen den Angaben der Anlagen 1 und 2 entsprechen.
Versetzmittel

Zum Versetzen der Rohre und Formstiicke aus Keramik ist Saurekitt, der hinsichtlich sei-
ner Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie
des Ubereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-7.4-1657, Nr. Z-7.4-3033 oder Z-7.4-3292 entsprechen muss und das Ubereinstim-
mungszeichen tragt, zu verwenden.

Anstelle eines Saurekitts durfen auch Glasfasergewebedichtungen, die hinsichtlich ihrer
Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnungen sowie des
Ubereinstimmungsnachweises  der  allgemeinen bauaufsichtlichen  Zulassung
Nr. Z-7.4-3131 entsprechen, verwendet werden.

Zum Versetzen der Bauteile fur die AuBenschale ist Mortel der Gruppe Il oder lla oder
Dunnbettmortel, welcher hinsichtlich seiner Eigenschaften und Zusammensetzung, Her-
stellung und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungsnachweises DIN 1053-17 ent-
sprechen muss, zu verwenden.

Reinigungsoéffnung in der AuBenschale

Die Verschlisse fir die Reinigungséffnungen in der AuRenschale miissen hinsichtlich
ihrer Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie
des Ubereinstimmungsnachweises den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnissen fur Schornsteinreinigungsverschliisse entsprechen und das Ubereinstim-
mungszeichen fragen.

Bewehrung
Zur Herstellung der erforderlichen Bewehrung ist Betonstahl BSt 500 S %] 8mm 10 mm

-~

4668.05

DIN EN 1858:2003-10 Abgasanlagen; Bauteile, Betonformblécke

DIN EN 12446:2003-08 Abgasanlagen; Bauteile; AuBenschalen aus Beton

DIN 4226-2:2002-02 Gesteinskérnungen fur Beton und Mortel-Teil 2: Leich
gen (Leichtzuschlage)

DIN EN 197-1:2004-08 Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien
von Normalzement

DIN 51043:1979-08 Traf}; Anforderungen, Prifung

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk- Teil 1: Berechnung und Ausfihrung

DIN 488-1:1984-09 Betonstahl; Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen
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Scherbolzen und Zahnleisten, die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-1.5-10 entsprechen und das Ubereinstimmungszeichen tragen, zu verwenden
(siehe Anlage 9).

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Die vorgefertigten geschosshohen Bauprodukte fur den Luft-Abgas-Schornstein sind
werkmafig, entsprechend der beim DIBt und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten
Beschreibung der Fertigungstechnik, herzustellen. Die Elementenhéhe betragt
7,50 Meter; kiirzere Elemente sind zuldssig.

Bei der Herstellung der einzelnen Abschnitte ist darauf zu achten, dass der lichte Quer-
schnitt fur den Aulenschacht so zu wéahlen ist, dass das Verhéltnis von Abgasschacht zu
freiem Luftschachtquerschnitt eingehalten wird.

In den Eckzellen der Formstlicke fur die Auf3enschale sind im Hinblick auf die Beanspru-
chung beim Transport und beim Versetzen Bewehrungsstdbe einzubringen, sofern gemaf
Abschnitt 3.2.1 keine weitere Bewehrung erforderlich ist.

Kennzeichnung

Die vorgefertigten geschosshohen Bauteile fir den Luft-Abgas-Schornstein, der Beipack-
zettel oder der Lieferschein der Luft-Abgas-Schornstein miissen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen  (U-Zeichen) einschlieBlich  der  Produktklassifizierung
T400 N1 G W 3 L90 C50 nach den Ubereinstimmungszeichen- Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzun-
gen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der vorgefertigten geschosshohen Bauprodukte fir
den Luft-Abgas-Schornstein mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremduiber-
wachung einschlielllich einer Erstprifung der vorgefertigten geschosshohen Bauteile fur
den Luft-Abgas-Schornstein nach Mallgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in der Tabelle 1 aufgefuhrten
Mafinahmen einschlief3en.

Dariiber hinaus ist mindestens einmal fertigungstaglich zu prifen, ob die Innenschalen-
formsticke ordnungsgemaf zu Innenschalenabschnitten zusammengebaut und die drei-
schaligen Bauteile ordnungsgemafR zusammengefugt und mit der Transport- und Monta-
gesicherung versehen werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Art der Kontrolle oder Prifungen gemal Tabelle 1,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausga
oder Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergl
derungen und

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwort

tir Hautechn /




Seite 6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.1-3317 vom 11. November 2005

Tabelle 1: Werkseigene Produktionskontrolle

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit Grundlage
2.11 innenschale Ubereinstimmungs- Z-7.1-3049
zeichen, Abmessun-
gen
21.2 Dammstoff- Ubereinstimmungs- Z-7.4-1746,
schicht zeichen, Abmessun- Z-7.4-1068
gen einmal Z-7.4-1069,
fertigungs- |Z-7.4.0004
213 Formstiicke fir | Abmessungen, Roh- | taglich DIN EN 1858,
die Aullen- dichte, Kennzeich- DIN EN 12446,
schale nung Anlage 1 und 2
214 Versetzmittel Ubereinstimmungs- Z-7.4-1657, Z-7.4-
zeichen 3131, Z-7.4-3033, Z-
7.4-3292; DIN 1053-1
215 Reinigungséff- | Ubereinstimmungs- allgemeine bauaufs.
nung zeichen . Prifz.
. - — pro Liefe-
216 Muffenverbin- | Ubereinstimmungs- rung Z-1.5-10
dung von zeichen
Betonstabstahi
Betonstahl Ubereinstimmungs- | einmal ferti- | DIN 488
zeichen, Abmessun- |gungstaglich | Typenstatik
gen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziglich
zu wiederholen.

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolie durch eine Fremdiiberwa-
chung regelmafig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der werksmaRig vorgefertigten
geschosshohen Bauteile durchzufithren und sind Stichproben hinsichtlich der folgenden

- freie Beweglichkeit der Innenschale sowie
— Einhaitung der unter Abschnitt 2.3.2 genannten Priifungen und Aufzeichnungen.

— einmal jahrlich eine thermische Prifung nach DIN EN 1457:2003-04°, Abschnitt 9 mit
Ermittlung des Feuchtestroms nach DIN EN 1457:2003-04,
Abschnitt 16.13 oder indirektem Prifverfahren (Tonnenversuch)

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens

2.3.3 Fremdiberwachung
Anforderungen durchzufiihren
anschlielender
Verlangen vorzulegen.
9
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DIN EN 1457:2003-04 Abgasanlagen-Keramik-Innenrohre; Anforderungen und Priifun
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Bestimmungen fiir den Entwurf und Bemessung

Entwurf

Fur den Entwurf des Luft-Abgas-Schornsteins gelten die Bestimmungen von DIN 18160-1:
2001-12.

Der Schornsteinkopf ist entsprechend den Angaben der Anlage 8 auszufithren. Bei Ver-
wendung des Luft-Abgas-Schornsteins in Verbindung mit anderen Abgasanlagen, z. B.
Abgasleitungen (Schornsteingruppe), ist der Schornsteinkopf so auszubilden, dass
Abgase nicht in den Luftschacht eintreten kénnen. Dabei sind die Ergebnisse der stré-
mungstechnischen Untersuchungen des Lehrstuhls fur Fluidmechanik der Technischen
Universitat Minchen an einem LAS-Kombi-System und einer zweischaligen Abgasanlage
der Firma Erlus zu bericksichtigen.

Im unteren Abschnitt der Schachtgruppe sind Reinigungséffnungen herzustellen.
Schachtgruppen, die nicht von der Mindung her geprift und gereinigt werden kénnen,
mussen im Dachraum oder Uber Dach eine zusatzliche Reinigungséffnung haben. Fir die
Abstande der Reinigungséffnungen zu brennbaren Baustoffen gilt DIN 18160-1:2001-12,
Abschnitt 6.9.4.

In die angeformten Installationsschachte der Formsticke fur die AuRenschale mit einer
Wangendicke von mindestens 5 cm dirfen Vor- und Rucklaufleitungen von Heizungsan-
lagen sowie Steuerleitungen fiir Solaranlagen installiert werden, wenn die gegenseitige
Temperaturbeeinflussung der einzelnen Gewerke nicht zu unzuldssigen Erwdrmungen
fuhrt; dabei ist die Grenztemperatur von 70 °C fur kunststoffisolierte Leitungen (VDE 100)
zugrunde zu legen. Die jeweiligen Zu- und Abgdnge der Leitungen muissen dicht ver-
schlossen werden.

In die dafiir vorgesehenen Querschnitte der Auenschale dirfen Abgasleitungen entspre-
chend den Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einge-
baut werden.

Das in der Abgasanlage anfallende Kondensat ist ordnungsgemafl abzuleiten. Hierfur
sind die wasserrechtlichen Vorschriften der Lander und Satzungen der értlichen Entsor-
gungsunternehmen maflgebend. Hinweise und Empfehlungen fir die Einleitung von Kon-
densat in die 6ffentlichen Entwésserungsanlagen und Kleinkldranlagen gibt das Arbeits-
blatt ATV-DVWK-A 251'0. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur
die Einleitung des Kondensats in die 6ffentliche Kanalisation erforderliche wasserrecht-
liche Genehmigung.

Im Ubrigen gelten die Planungsunterlagen des Antragstellers.

Fir den Anschluss der Feuerstatte an den Luft- und den Abgasschacht gelten die
installationsvorschriften des Feuerstdttenherstellers. Die ausreichende Verbrennungsluft-

versorgung fur die raumluftunabhdngige Feuerstatte ist im Rahmen der feuerungstech-
nischen Bemessung gemafl Abschnitt 3.2.2 nachzuweisen.

Luft-Abgas-Schornsteine missen bei nebeneinanderliegender Ausfihrung, soweit sie
durch angrenzende Wande oder Decken des Gebaudes keine zusatzliche Warmedam-
mung von mindestens 0,2 m?KAN erhalten, durch

¢ mindestens 11,5 cm dicke Vorsatzschalen aus Ziegelmauerwerk oder

e durch eine 2cm dicke Mineralfaserddmmplatte der Baustoffklasse:
DIN 4102-1:1998-051" mit einem Warmedurchlasswiderstand vo“

nach DIN 4102-1

N e it

. fut y
10 ATV-DVWK-A 251 Kondensate aus Brennwertkesseln; August 2003; Hrsg. D%&;ggbe \ﬁ;g@gf
gung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. S
1 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,

12
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Anforderungen und Prifungen
DIN 18180:1989-09 Gipskartonplattem, Arten, Anforderungen , Priifungen
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Prof. Hoppe

gegen Tauwasserniederschlag, infolge der Luftstrémung durch den Luftschacht, geschiitzt
werden.

Bemessung
Nachweis der Standsicherheit

Fir den Standsicherheitsnachweis des Luft-Abgas-Schornsteins gelten fur die Innen- und
die Auflenschale die Bestimmungen von der DIN 18160-1:2001-12, Abschnitt 13.

Fur Luft-Abgas-Schornsteine mit biegesteifer Verbindung der einzelnen Abschnitte sind
die erforderlichen Bewehrungsstabe in den Eckkandlen einschlielllich der Bauteile fur die
biegesteife Verbindung fur jeden Einzelfall festzulegen und zwar fir den eingebauten
Zustand des Luft-Abgas-Schornsteins (Beanspruchung infolge Eigenlast und Windlast).
Die Aufnahme der Horizontalkrafte durch aussteifende Decken ist fir jeden Einzelfall
nachzuweisen.

Feuerungstechnische Bemessung

Fur die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlagen gelten die Bestimmungen
von DIN EN 13384-1:2003-03'3. Der Nachweis der feuerungstechnischen sicheren
Betriebsweise der raumliuftunabhangigen Feuerstétte ist durch Berechnung der Druck-
und Temperaturbedingungen im Luft- und im Abgasschacht fir alle Betriebszustdnde der
angeschlossenen Feuerstatte durch den Antragsteller zu fuhren. Bei der Bemessung nach
DIN EN 13384-1 sind fur die Verbrennungsluftzufihrung Gber den Luftschacht die tat-
sdchlichen Widerstandsbeiwerte sowie die tatsdchlichen Temperaturen im Luftschacht
anzusetzen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Bauprodukte durfen nur nach dem jeweiligen Versetzplan entsprechend der Versetz-
anweisung des Antragstellers versetzt werden. Fir die Herstellung des Luft-Abgas-
Schornsteins gelten die Bestimmungen von DIN 18160-1:2001-12.

Der Luft-Abgas-Schornstein ist auf einem Sockel zu errichten.
Wird die Verbrennungsiuftzufihrung Gber einen Ringspalt realisiert (sieche Anlage 1), ist

die Innenschale (inkl. Warmedammung) im Auflienschacht durch Abstandhalter, die einen
maximalen Abstand von héchstens 1,5 m voneinander haben, zu fihren.

Zum Versetzen der Bauteile sind fir die Aulenschale und fir die Innenschale die in
Abschnitt 2.1 der Besonderen Bestimmungen angegebenen Versetzmittel zu verwenden.

Die erforderlichen Offnungen fir den Anschluss der Feuerstitte im Abgasschacht und im
Auenschacht dirfen werkmaRig oder auf der Baustelle durch Bohrungen oder Frasen
hergestellt werden.

13
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DIN EN 13384-01:2003-03 Abgasanlagen, Warme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren,
Teil 1; Abgasanlagen mit einer Feuerstatte
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Abgas -| Dadmm - Mantel -| Luft- |Mantel | Luft- |Mantel-| Luft-
leitung dicke stein |schacht| stein |schacht| stein |[schacht
@ mm mm Typ cm 2 Typ cm 2 Typ cm
100 > 35 iVi14 | 1795 IE 1814|2970
120 =35 iVi14 | 1795 IE1814 | 2970
140 > 35 VI 14 | 1795 IE 1814 | 29
160 > 35 IE18 |238,1 IE 181;5
180 > 35 IE 218 | 2970 |IE 181*5
200 [=235 o
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ERLUS AG 9 ofsystem Anlags 2
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Hauptstrasse 106 53#%55““9 NIz 7. 3572
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Blatt : 2




ERLUS AG @

Erlus Edelkeramik ©®

Schnitt: A-A aserdichtung
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Draufsicht

Maftabelle siehe Blatt : 4
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Maltabelle in mm : Draufsicht
|
Typ d a b c e
100 92 95 100 90 120
120 112 1156 120 110 140
140 132 1356 140 130
160 152 155 160 150
180 172 175 180 170
200 192 195 200 190
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ERLUS AG Luft - Abgas - Festbrennstoffsystem — —
T400 N1 G W 3190 C50 zur a%!gemeinen bauaufsichtlichen
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84088 Neufahrn/NB gezeichnet: 3 03. 2005 HE
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Keramische runde Putztir
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AG

Keramische runde Putztiar

MaRtabelle in mm

Typ A B C D
100 105 95 55 115
120 125 115 75 135
140 145 135 95 155
160 165 165 115 175
180 185 175 135
200 205 195 165
ERLUS AG Luft - Abgas - Festbrennstoffsystem
T400 N1 G W 3 L0 C50 i Algemeinen bauaufsichtichen
Hauptstrasse 106 \%fggssung Nr. 2 7.7
Datum Name ;
84088 Neufahrn/NB gezeichnet : 3 03. 2005 HF Af A
Blatt : 6
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Schnitt

Detail : A

Baustahl 500 s
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