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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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ll. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung der Brandschutzver-
glasung, "INTERFLAM E-03" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwider-
standsklasse G 30 nach DIN 4102-13".

Die Brandschutzverglasung ist aus einer Scheibe, einem Rahmen und den Glashalteleis-
ten aus Stahlprofilen, den Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2
herzustellen.

Anwendungsbereich

Die Brandschutzverglasung darf zur Herstellung lichtdurchlassiger Teilflachen in inneren
Wanden angewendet werden.

Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verhin-
dern bei Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102-22 den Flammen- und Brand-
gasdurchtritt Uber mindestens 30 Minuten, jedoch nicht den Durchtritt der Warmestrah-
lung. Sie dirfen daher nur an Stellen eingebaut werden, wo nach bauaufsichtlichen Vor-
schriften wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen (z. B. als Lichtéffnungen in
Flurwanden, wobei die Unterkante der Verglasung mindestens 1,8 m iber dem Fufiboden
angeordnet sein muss).

Uber die Zulassigkeit ihrer Verwendung entscheidet die zusténdige Bauaufsichtsbehtrde
in jedem Einzelfall, soweit nicht bauaufsichtliche Vorschriften die Zulassigkeit regeln.

Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in

— mindestens 11,5cm dicke Wande oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-13 mit Steinen mindestens der Festigkeitsklasse 12 sowie mit Mértel mindes-
tens der Mortelgruppe Il oder

— mindestens 10 cm dicke Wande oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045-14 mindestens der Betonfestigkeitsklasse C8/10 bzw. C12/15 (Die
Mindestbetonfestigkeitsklassen nach DIN 1045-14, Tabelle 3, sind zu beachten.) oder
nach DIN 1045°% mindestens der Festigkeitsklasse B 10 bzw. B 15

einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile mus-
sen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-22 angehoren.

Die zulassige Grofle der Brandschutzverglasung betragt maximal 1300 mm x 2300 mm
(Breite x Hohe).

Die zulassige GroRRe der Scheibe (maximale Scheibengrofe) der Brandschutzverglasung
darf maximal 1202 mm x 2202 mm (Breite x Hohe) betragen.

Die Brandschutzverglasung erflllt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse
G 30 unabhangig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden.
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DIN 4102-13:1990-05  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und
Prufungen
DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung

DIN 1045-1:2001-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion

DIN 1045:1988-07 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfiihrung
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Die Brandschutzverglasung darf nicht planmallig der Aussteifung andere
dienen. ;

Bestimmungen fur die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Scheiben

Fir Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind
Scheiben vom Typ "INTERFLAM E" aus thermisch vorgespanntem Kalknatron-Einschei-
bensicherheitsglas nach DIN EN 12150-28 aus Floatglas nach Bauregelliste B Teil 1, Ifd.
Nr. 1.11.6 in Verbindung mit Bauregelliste A Tell 1, Ifd. Nr. 11.12 der Firma INTER-
VER SPECIAL GLASS LTD., Meggen (CH), mit einer Nenndicke von 6 mm zu verwen-
den.

Die Scheiben vom Typ "INTERFLAM E" dirfen - bei Verwendung als Einzelscheibe - mit
Oberflachenveredelungen (geatzt) oder mit Siebdruck ausgefihrt werden.

Wahlweise dirfen Scheiben aus Verbund-Sicherheitsglas vom Typ "VSG INTERFLAM E"
der Firma INTERVER SPECIAL GLASS LTD., Meggen (CH), verwendet werden, die aus
zwei Scheiben vom Typ "INTERFLAM E" nach Abschnitt 2.1.1.1 und einer Zwischenlage
aus 0,38 mm dicker PVB-Folie mit den Eigenschaften nach Bauregelliste A Teil 1,
Lfd. Nr. 11.8 bestehen missen (s. Anlage 4).

Rahmen und Glashalteleisten

Fir den Rahmen der Brandschutzverglasung sind spezielle Stahlprofile der Stahlsorte
S235 der Firma Forster Rohr- & Profiltechnik AG, Arbon (CH), mit einer Wanddicke von
mindestens 1,5 mm zu verwenden (s. Anlagen 2 und 3). Die Mindestabmessungen
betragen 40 mm x 50 mm.

Bei diesen - auch in den Anlagen dargesteliten - Rahmenprofilen handelt es sich um
Mindestquerschnittsabmessungen zur Erflllung der Anforderungen der Feuerwider-
standsklasse G 30 der Brandschutzverglasung; Nachweise der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unberlhrt.

Als Glashalteleisten sind spezielle, mindestens 1,25 mm dicke Profile aus Stahlblech der
Stahlsorte S235 der Firma Forster Rohr- & Profiltechnik AG, Arbon (CH), entsprechend
den Anlagen 2 und 3 zu verwenden.

Dichtungen

In allen seitlichen Fugen zwischen der Scheibe und den Glashalteleisten bzw. Rahmen-
profilen sind umlaufend 20 mm breite, 5 mm dicke Dichtungsstreifen vom Typ "Fiberfrax
FT-Papier" der Firma Gluske GmbH, Kerpen, einzulegen (s. Anlagen 2 und 3).
Befestigungsmittel

Die Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung an den Laibungen der angren-
zenden Massivbauteile muss unter Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln
- gemal den statischen Erfordernissen - erfolgen.

Herstellung und Kennzeichnung der Bauprodukte
Herstellung

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die jeweiligen Bestimmungen der
Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.4 einzuhalten.

Kennzeichnung der Scheiben vom Typ "INTERFLAM E"

Die Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.1 bzw. die Verpackungen des Produkts oder die
Beipackzettel oder die Lieferscheine oder die Anlagen zu den Lieferscheinen mussen
jeweils vom Hersteller mit der CE-Kennzeichnung und dem Ubereinstimmungszeichen

6
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DIN EN 12150-2:2005-02 Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicher-
heitsglas — Teil 2 Konformitatsbewertung/Produktnorm
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(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder versehen
sein. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfillt sind.

Kennzeichnung der Verbund-Sicherheitsglasscheiben vom Typ "VSG INTERFLAM E"

Jede Verbund-Sicherheitsglasscheibe vom Typ "VSG INTERFLAM E" und ggf. zusatzlich
inr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der
Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Aulerdem muss jede Verbund-Sicherheitsglasscheibe einen Aufdruck oder Aufkleber mit
folgenden Angaben aufweisen:

- Verbund-Sicherheitsglasscheibe "VSG INTERFLAM E"
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
-~ Zulassungsnummer: Z-19.14-1385
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk
— Dicke der Scheibe: .... mm
— Grofle: ....mmx....mm

— Herstellungsjahr:
— Vermerk: "Scheiben nicht nachschneiden!”
Kennzeichnung der Brandschutzverglasung

Jede Brandschutzverglasung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist
von dem Unternehmer, der sie fertig stellt bzw. einbaut, mit einem Stahlblechschild dau-
erhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben eingepragt enthalten muss:

— Brandschutzverglasung "INTERFLAM E-03"
der Feuerwiderstandsklasse G 30

— Name (oder ggf. Kennziffer) des Herstellers, der die Brandschutzverglasung
fertig gestellt/eingebaut hat (s. Abschnitt 4.4)

— ggf. Name des Antragstellers, falls abweichend vom Hersteller
— Zulassungsnummer: Z-19.14-1385
— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist auf den Rahmen der Brandschutzverglasung zu schrauben (Lage s.
Anlage 1).

Ubereinstimmungsnachweise
Aligemeines

Ubereinstimmungsnachweis fiir die Verbund-Sicherheitsglasscheiben vom Typ "VSG IN-
TERFLAM E"

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Verbund-Sicherheitsglasscheiben vom Typ
"VSG INTERFLAM E" mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmafigen FremdUber-
wachung einschliefilich einer Erstpriifung der Verbund-Sicherheitsglasscheiben vom Typ
"VSG INTERFLAM E" nach MafRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Scheiben eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
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Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Ubereinstimmungsnachweis fiir die Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 und 2

Fir die Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 und 2.1.3 ist die Ubereinstimp ]
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch eine V\f
bescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204.2005-01 nachzuweisen.

Flr die Scheiben nach Abschnitt 2.1.1 gilt:

Diese Bauprodukte dirfen fur die Herstellung der Brandschutzverglasung n
werden, wenn flir sie der im jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis geforde
stimmungsnachweis bzw. die im jeweiligen Brauchbarkeitsnachweis gefor
Konformitatserklarung und der Ubereinstimmungsnachweis vorliegen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.2 und der Bauprodukte nach
den Abschnitten 2.1.2 und 2.1.3 ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten
und durchzufGhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolie soll mindestens die im Folgenden aufgefUhrten
Maflinahmen einschliel3en:

— Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

Die werkseigene Produktionskontrolle soll an den Scheiben vom Typ "VSG INTER-
FLAM E" mindestens die im Folgenden aufgefuhrten Mafinahmen einschliel3en:

— fortlaufende optische Kontrolle der produzierten Scheiben einschliefilich der Einhaltung
der Bestimmungen uber den Aufbau der Scheiben und ihre Kennzeichnung

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut flr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der Verbund-Sicherheitsglasscheiben vom Typ "VSG IN-
TERFLAM E" ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduberwachung
regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.
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Im Rahmen der Fremdiberwachung kénnen auch Proben fur Stichprobenpriifungen
entnommen werden. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten
Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fur die Bemessung

Der Sturz Uber der Brandschutzverglasung muss statisch und brandschutg;j’technis
bemessen werden, dass die Brandschutzverglasung (auler ihrem Eigengewicht):
zusatzliche vertikale Belastung erhalt.

Bestimmungen fur die Ausfiihrung

Allgemeines

Die Brandschutzverglasung muss am Anwendungsort aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2 zusammengesetzt werden.

Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durfen
nur von Unternehmen ausgeflihrt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem
Gebiet haben und entsprechend geschultes Personal daflir einsetzen. Der Antragsteller
hat hierzu die ausflihrenden Unternehmen uber die Bestimmungen der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung und die Herstellung des Zulassungsgegenstandes zu unterrich-
ten, zu schulen und ihnen in stdndigem Erfahrungsaustausch zur Verfligung zu stehen.
Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen zu flhren, die auf Grund seiner Unter-
weisungen ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den Zulassungsgegenstand herzu-
stellen. Diese Liste ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik vorzulegen; Anderungen
daran sind ihm mitzuteilen.

Bestimmungen fir den Zusammenbau

Bestimmungen flir den Zusammenbau der Rahmenprofile und Glashalteleisten

Der Rahmen der Brandschutzverglasung ist aus Stahiprofilen nach Abschnitt 2.1.2.1
herzustellen. Die Rahmenprofile sind auf Gehrung zu schneiden und in den Ecken durch
Schweilen miteinander zu verbinden. Fir das Schweiften gilt DIN 18800-77.

Die Glashalteleisten nach Abschnitt2.1.2.2 sind mit sog. Stahlklemmschrauben
entsprechend den Anlagen 2 und 3 in Abstanden <220 mm an den Rahmenprofilen zu
befestigen.

Bestimmungen fur den Scheibeneinbau

Die Scheibe ist bei Verwendung der "INTERFLAM E"-Scheibe auf je zwei 9 mm hohe und
bei Verwendung der "VSG INTERFLAM E"-Scheibe auf je zwei 8 mm hohe Ki6tzchen aus
"Flammi 12" der Firma Gluske GmbH, Kerpen, abzusetzen. In allen seitlichen Fugen
zwischen der Scheibe und den Glashalteleisten bzw. den Rahmenprofilen sind umlaufend
5 mm dicke Dichtungsstreifen nach Abschnitt 2.1.3 einzulegen.

Der Glaseinstand der "INTERFLAM E"-Scheibe im Rahmen muss langs aller Rander
11 +1 mm betragen.

Der Glaseinstand der "VSG INTERFLAM E"-Scheibe im Rahmen muss langs aller Rander
12 +1 mm betragen.

Nach dem Zusammenbau nicht mehr zugangliche Stahlteile des Rahmens und der
Glashalterung sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz, nach dem Zusammenbau

79345.07

DIN 18800-7:2002-09 Stahlbauten — Teil 7: Ausfuhrung und Herstellerqualifikation
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zugangliche Stahlteile mit einem ab Liefertermin fur mindestens noch drei Monate wirk-
samen Grundschutz zu versehen.

Bestimmungen fur den Einbau der Brandschutzverglasung

Der Anschluss der Brandschutzverglasung an Massivbauteile ist entsprechend den Anla-
gen 2 und 3 durchzuflhren. Dazu ist der Rahmen unter Verwendung von Befestigungs-
mitteln nach Abschnitt 2.1.4 in Abstidnden geméald Anlage 1 am oberen und unteren
angrenzenden Bauteil zu befestigen.

Alle Fugen zwischen dem Rahmen und den Laibungen der angrenzenden Bauteile sind
umlaufend und vollstandig mit nichtbrennbarer (Baustoffklasse DIN 4102-A)8 Mineral-
wolle, deren Schmelzpunkt Uber 1000 °C liegen muss, zu verschlielen.

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der die Brandschutzverglasung (Zulassungsgegenstand) fertig stellt,
muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm ausgeflhrte Brandschutzverglasung und die hierfur
verwendeten Bauprodukie (z. B. Rahmenteile, Scheiben) den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen (ein Muster fir diese Ubereinstim-
mungsbestatigung s. Anlage 5). Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen
Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhdndigen.

Bestimmungen fur Nutzung, Unterhalt, Wartung

Austausch von Scheiben

Im Falle des Austausches beschadigter oder zerstdrter Scheiben ist darauf zu achten,
dass Scheiben verwendet werden, die den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen. Der Einbau muss so vorgenommen werden, dass die
Halterung der Scheiben im Rahmen wieder in der bestimmungsgemafien Weise erfolgt.

Beglaubigt

8
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DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
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Ubereinstimmungsbestatiqung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Brandschutzverglasung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat: ...

..................................................................................................................................

|
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o
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®

]

Datum der Herstellung: ..o e

]

Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Brandschutzverglasung(en): ................

Hiermit wird bestatigt, dass

-~ die Brandschutzverglasung{en) der Feuerwiderstandsklasse ........... hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.14- ....... des Deutschen Instituts fir
Bautechnik vom ........................ (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und
Erganzungsbescheide vom ... ) hergestellt und eingebaut wurde(n) und

- die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukie
(z.B. Rahmen, Scheiben) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen und erforderlich gekennzeichnet waren. Dies betrifft auch
die Teile des Zulassungsgegenstandes, flr die die Zulassung ggf. hinterlegte
Festlegungen enthalt.

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.)
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_ ‘ zur Zulassung
der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13 Nr. 7-19 14-1385

- Ubereinstimmungsbestatigung - vom 28 08.2007




