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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaitigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteiit. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung kénnen nachtrdglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung von
Warmedamm-Schittungen aus Bldhperlit gemal der Produktaufstellung nach Tabelle 1.

Sie werden im Folgenden als Warmedammstoffe bezeichnet.

Die Warmedammstoffe sind kérnige, anorganische Schittgiter der Korngréfien 0 - 6 mm
aus thermisch geblahtem Perlit.

Tabelle 1
Bezeichnung des Warmedammstoffes Behandlung
Staubex staubgebunden

HEJON PERL Ausgleichsschittung
Prima Dammschiitung

Starzonek staubgebremst

p&g Dammstoff-Schiittung

Estroperl hydrophaobiert

Bituperl Bitumenumhiliung
p&g Bituminierte Ausgleich-Schittung
Bit Perlit Bachl

Nivoperl Wachs-Paraffinharz-
p&g Paraffinharzummantelte Ausgleich-Schiittung Umhaliung

Prima Ausgleichsschittung Paraffinharzummanteite Ausgleichsschiittung
Hawa Perlit Bachl

Pavatit

Aguapanel Ausgleichsschittung

Anwendungsbereich

Die Warmedammstoffe dirfen in verdichtetem Zustand wie Dammstoffe des Anwen-
dungstyps WD nach DIN V 18165-11 verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Die Warmedammstoffe missen nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsver-
fahren denen entsprechen, die den Zulassungsversuchen zugrunde lagen.

Zusammensetzung und Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fur Bautech-
nik hinterlegt. Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-

technik erfolgen. ﬁéﬁwm%“%%
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DIN V 18165-1.2002-01: Faserdammestoffe fiir das Bauwesen; Teil 1: Démmstoﬁe@w armedam-
mung
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2.1.3

2.1.5

Schuttdichte

Die Schiittdichte des jeweiligen Warmedammestoffes muss den in Tabelle 2 angegebenen
Sollwerten entsprechen. Die Prifung der Schittdichte (im unverdichteten Zustand) erfolgt
nach DIN 4226-32, Abschnitt 3.3, in einem mindestens 10 Liter fassenden Messgefall.

Die geprifte Schuttdichte darf von dem jeweils festgelegten Sollwert um nicht mehr als
+ 20 % abweichen.

Warmeleitfahigkeit

Die Warmedammstoffe durfen bei Prufung der Warmeleitfahigkeit nach DIN 52612-13
(Probenhdhe 100 mm; die RahmengréRe muss den aufleren Abmessungen des Schutz-

rings entsprechen) die in Tabelle 2 angegebenen Werte 1, nicht Uberschreiten.

Wasser abweisende Eigenschaft

Das beim Hersteller angewendete Verfahren zur Erzielung einer Wasser abweisenden
Eigenschaft muss eine dauerhaft wirkende, wasserunldsliche Hydrophobierung von
"Estroperl" sicherstellen. Bei der Prifung nach Anlage 1, Abschnitt A1, dirfen héchstens
30 % Wasser von "Estroperl" zurtickgehalten werden.

Druckspannung bei 10 % Stauchung

Jeder Einzelwert der Druckspannung bei 10 % Stauchung, ermittelt in Anlehnung an
DIN EN 8264, darf fur die Warmedammstoffe die in Tabelle 2 genannten Werte nicht
unterschreiten.

Das Prifmaterial ist vor der Priufung um rd. 10 Vol.-% oder rd. 20 Vol.-% zu verdichten
(siche Tabelle 2). Der Prifrahnmen muss eine lichte Weite von rd. 200 mm x 200 mm
haben. Die Fullhéhe des verdichteten Prifmaterials ist auf rd. 50 mm zu begrenzen.

Tabelle 2

Bezeichnung des Schittdichte Moy Druckfestigkeit bei 10 %

Warmedammstoffes kg/m® W/(m- K) Stauchung
kPa

Staubex o 90 <0,0480 > 130

HEJON PERL Ausgleichsschittung

Prima Dammschittung Vorverdichtung

Starzonek staubgebremst 20 %

p&g Dammstoff-Schiittung

Estroperl

Bituperl 165 <0,0571 >90

p&g Bituminierte Ausgleich-Schittung

Bit Perlit Bachl Vorverdichtung
10 %

Nivoperl 140 > 90

p&g Paraffinharzummantelte Ausgleich-

Schattung Vorverdichtung

Prima Ausgleichsschittung Paraffinharz- 10 %

ummantelte Ausgleichsschittung

Hawa Perlit Bachl N

Pavalit

Aguapane] Ausgleichsschittung

W Diemssches lustitut [
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2 DIN 4226-3:1983-04: Zuschlag fiir Beton; Priifung von Zuschlag mit dichtem oder porigém Gefuge
3 DIN 52612-1:1979-09: Warmeschutztechnische Priifungen; Bestimmung der Warmeleitfahigkeit mit
dem Plattengerat; Durchfithrung und Auswertung
4 DIN EN 826:1996-05; Warmeddammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung des Verhaltens bei

22902.07

Druckbeanspruchung,; Deutsche Fassung EN 826:1996
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2.1.6  Brandverhalten
2.1.6.1 Bei den Warmedammestoffen "Staubex”, "HEJON PERL Ausgleichsschittung”, "Prima

Dammschittung”, "Starzonek staubgebremst”, "p&g Dammstoff-Schittung" und "Estro-
perl" muss der Gehalt an homogen verteilten, organischen Bestandteilen kleiner 1 %
betragen (Anteil der Masse oder des Volumens, hier findet der Wert Anwendung, der der
groReren Masse entspricht) und ist durch Gluhverlustbestimmung nach DIN 522735

nachzuweisen.

2.1.6.2 Die im Folgenden genannten Warmedammstoffe mussen, geprift nach DIN 4102-18, nor-
malentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2) sein:

"Bituperl", "p&g Bituminierte Ausgleich-Schittung”, "Bit Perlit Bachl", "Nivoperl", "p&g
Paraffinharzummantelte Ausgleich-Schittung”, "Prima Ausgleichsschuttung Paraffinharz-
ummantelte Ausgleichsschittung”, "Hawa Perlit Bachl”, "Pavalit" und "Aguapanel Aus-

gleichsschuttung".

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Bei der Herstellung der Warmedammstoffe sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die Warmedammstoffe sind so zu verpacken, dass sie wahrend des Transports und der
Lagerung auf der Baustelle trocken bleiben.

2.2.3 Kennzeichnung
Die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander ge-
kennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Weiterhin ist die Verpackung der Warmeddmmstoffe in deutlicher Schrift mit folgenden
Angaben zu versehen:

— "Staubex" (oder "HEJON PERL Ausgleichsschittung”, oder "Prima Dammschattung”
oder "Starzonek staubgebremst" oder "p&g Dammstoff-Schittung” oder "Estroper!"
oder "Bituper!" oder "p&g Bituminierte Ausgleich-Schuttung" oder "Bit Perlit Bach!" oder
"Nivoperl" oder "p&g Paraffinharzummantelte Ausgleich-Schuttung” oder "Prima Aus-
gleichsschuttung Paraffinharzummantelte Ausgleichsschuttung” oder "Hawa Perlit
Bachl" oder "Pavalit" oder "Aquapanel Ausgleichsschittung") als Warmedammstoff
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1286

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
- Brandverhalten /
— KNAUF PERLITE GMBH, 44147 Dortmund, oder Name des Vertreiber{
— Herstellwerk? und Herstelldatum? 4 Deutsches Eﬂ%;ﬁ
$5y Bautechnik &
- Einfallmenge K
Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten: s ——

— "Staubex" (oder "HEJON PERL Ausgleichsschittung”, oder "Prima Dammschuattung”
oder "Starzonek staubgebremst" oder "p&g Dammstoff-Schittung” oder "Estroper!"
oder "Bituperl" oder "p&g Bituminierte Ausgleich-Schittung" oder "Bit Perlit Bachl" oder
"Nivoper!" oder "p&g Paraffinharzummantelte Ausgleich-Schittung" oder "Prima Aus-
gleichsschiuttung Paraffinharzummantelte Ausgleichsschittung” oder "Hawa Perlit
Bachl" oder "Pavalit" oder "Aquapanel Ausgleichsschittung”) als Warmedammstoff
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1286

3 DIN 52273:1993-05: Prufung von Mineralwolle-Dammstoffen; Bestimmung des Glihverlustes

6 DIN 4102-1:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1. Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

’ Kann auch verschlisselt angegeben werden.

22902.07
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2.3.2
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regeimafigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
Mallgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschliel3-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprufberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontroile

in jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stelit, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 3 aufgefihrten Maf3-
nahmen einschlieflen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miussen mindestens folgende Angaben enthalten:

~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prufung

~ Datum der Hersteliung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

—~ Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Absteliung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechsiungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung %gn,gerzugllch
zu wiederholen. = %

F remduberwachung

wachung regelméaRig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal Jahr

&\ Dentsches gii”mm f
Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Ba o uk@mﬁggﬂgae A
Tabelle 3 festgelegten Prifungen durchzufiihren; die Kennzerc‘hnung st zu kogyrolhn
Im Rahmen der laufenden Kontrolle sind mindestens die Prifungen nach”“‘\@ﬁage ,..-—

die Kontrolle der Kennzeichnung durchzufihren.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
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Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehorde vorzulegen.

Tabelle 3. Art und Umfang der Prifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Mindesthaufigkeit
Eigenschaft Profung Werkseigene Produk- | Fremduberwachung
nach Abschnitt nach Abschnitt |tionskontrolle
Schuttdichte
nach 2.1.2 212 1 x taglich 2 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit
nach 2.1.3 213 - 2 x jahrlich
Wasser abweisende
Eigenschaft
nach 2.1.4 A1 1 x taglich 2 X jahrlich
Druckspannung bei
10 % Stauchung
nach 2.1.5 215 1 x wéchentlich 2 x jahrlich
Brandverhalten
nach 2.1.6.1 2.1.6.1 - 2 x jahrlich*
Brandverhalten
nach 2.1.6.2 2.1.6.2 - 2 x jahrlich
* Glihverlustbestimmung

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gelten fr
die Warmedadmmschicht in Abhéngigkeit von dem verwendeten Warmedammstoff die
Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit nach Tabelle 4.

Tabelle 4

Bezeichnung des Warmedammstoffes

Bemessungswert A der
Warmeleitfghigkeit

Staubex

HEJON PERL Ausgleichsschittung

Prima Dammschuttung
Starzonek staubgebremst
p&g Dammstoff-Schittung
Estroperl

A = 0,050 W/(m - K)

Bituperl
p&g Bituminierte Ausgleich-Schiittung
Bit Perlit Bachl

Nivoperl
p&g Paraffinharzummantelte Ausgleich-Schuttung
Prima Ausgleichsschittung Paraffinharzummantelte

A = 0,060 W/(m - K)

Ausgleichsschuttung V4 %‘
Hawa Perlit Bachl (/ ) \
Pavalt . %3 Thentaches lostitut |
Aguapane! Ausgleichsschittung ) j’
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3.3

3.4

Bender

Planungsdicke

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Planungsdicke der Warme-
dammschicht anzusetzen.

Brandverhalten

Die Warmedammstoffe entsprechen hinsichtlich ihres Brandverhaltens den Baustoffklas-
sen nach Tabelle 5.

Tabelle 5
Bezeichnung des Warmedammestoffes Brandverhalten
Staubex nichtbrennbare Baustoffe
HEJON PERL Ausgleichsschittung (Baustoffklasse DIN 4102-A1)
Prima Dammschittung nach DIN 4102-48

Starzonek staubgebremst
p&g Dammstoff-Schiitung

Estroperl
Bituperl normalentflammbare Baustoffe
p&g Bituminierte Ausgleich-Schiittung (Baustoffklasse DIN 4102-B2)
Bit Perlit Bachl

Nivoperl

p&g Paraffinharzummantelte Ausgleich-Schittung

Prima Ausgleichsschittung Paraffinharzummantelte
Ausgleichsschuttung

Hawa Perlit Bachl
Pavalit
Aquapanel Ausgleichsschittung

Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl

Der rechnerische Nachweis eines moglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion
nach DIN 4108-3° ist fur die Warmedammstoffe mit der Wasserdampf-Diffusionswider-
standszahl p = 3 zu fuhren.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Warmedammstoffe sind in trockenem Zustand entsprechend den Verarbeitungshin-
weisen des Herstellers einzubringen.

Die Warmedammestoffe sind jeweils verdichtet einzubauen. Die Verdichtung betragt bei
"Staubex”, "HEJON PERL Ausgleichsschittung”, "Prima Dammschittung”, "Starzonek
staubgebremst", "p&g Dammstoff-Schittung" und "Estroperl" 20 Vol.-%, sonst 10 Vol.-%.
Auf der Baustelle ist je Bauteil taglich die Schitidichte auf der Basis der konstruktions-
bedingten Vorgabe des aufgefullien Volumens und des zugehdrigen Einbaugewichts des
Warmedammestoffes zu Gberprifen.

B spr Dau

8

9
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DIN 4102-4:1994-03: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwen-
dung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4108-3:2001-07: Wiarmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fir Planung
und Ausfuhrung
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Prufverfahren

Bestimmung der Wasser abweisenden Eigenschaft

400 cm® "Estroper!" werden unter leichter Verdichtung in ein zylindrisches Messgefal einge-
bracht, bei dem anstelle des Bodens ein Sieb angebracht ist. Von oben wird dann eine
Wassermenge von 250 cm® auf die Warmedammschicht gegossen. Das Wasser wird,
nachdem es durch die Schicht hindurchgestromt ist, in einem Messgefall aufgefangen. Nach
3 Minuten wird festgestellt, wie viel Wasser durch die Warmedammschicht durchgelaufen ist.
Die in der Schicht verbliebene Wassermenge wird als Mal} fir den Hydrophobierungsgrad
angesehen.




