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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulas-
sungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 14041:2008-05
fir die Verwendung in Aufenthaltsrdumen mit Nachweis des Emissionsverhaltens.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfibhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Beh&rden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt flir die Herstellung und Verwendung des
textilen Bodenbelags "Axminster 1018A" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm
DIN EN 14041%.

Der Bodenbelag erflillt die Anforderungen der Grundséatze zur gesundheitlichen Bewertung
von Bauprodukten in Innenrdumen? und darf demgemaB in Aufenthaltsrdumen verwendet
werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der textile Bodenbelag muss den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041* sowie den Be-
stimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Der Boden-
belag muss bestehen aus

— der Nutzschicht aus PA 6.6 und Wolle,

— dem Tragermaterial aus Polyester/Polypropylen sowie

~ dem Vorstrich aus Styrol-Butadien-Latex.

Die Nutzschicht des textilen Bodenbelags ist mit Motten- und Kaferschutz ausgeristet.

Die Gesamtdicke des Bodenbelags muss 9,6 mm (& 10 %) und das Gesamtfld-
chengewicht 2116 g/m? (£ 10 %) betragen.

Der Bodenbelag muss die Anforderungen der Grundsétze zur gesundheitlichen Bewertung
von Bauprodukten in Innenrdumen? insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung
flichtiger und schwer flliichtiger organischer Verbindungen erfillen.

Die chemische Zusammensetzung des Bodenbelags muss mit der beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten libereinstimmen.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung des textilen Bodenbelags sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

Kennzeichnung

Der Bodenbelag, seine Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller zusétzlich
zur CE-Kennzeichnung nac;_h der Norm DIN EN 14041! mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

- "[Produktname]" /(ggf. ergdnzende Produktbezeichnungen)

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Namen des H s und des Herstell-

DIN EN 14041:2008-05: Elastische, textile und Laminat-Bodenbelége b2y ?ﬁteﬂﬁv‘den wlggr;edSBt%éten in nationale
Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2006 %%\ 97 has

Die "Zulassungsgrundsdtze zur gesundheitlichen Bewertung von Baup%gzkten in £nnem‘;ﬁﬁ1en sind in den
"Mitteilungen” des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom 4. August 200 mggroffenthghff Eine Bewertung des
Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.
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2.3
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2.3.2

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolfle und einer
regelméBigen FremdUiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Bauprodukte nach
MafBigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bodenbelages
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14041! sowie die im Folgenden aufgefiihrten
Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass das von ihm hergestelite Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die MaBnahmen und Priifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mit
dem DIBt abzustimmen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen milssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmate-
rials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
{iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen. Bei ungenltigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich di
derlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauproduk
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechsiu
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels is
nisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich
Prifung unverziglich zu wiederholen.
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2.3.3

Misch

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwa-
chung regelméaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jdhriich. Im Rahmen der
Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzuflihren, und es kénnen
auch Proben flr Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prii-
fungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifi-
zierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind von
der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen Institut fiir Bau-
technik und der zustadndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemaB den Grundsatzen zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen? ist einmal jahrlich eine 3-tdgige Emissi-
onspriifung oder eine adadquate Kurzzeitpriifung, die mit dem DIBt abzustimmen ist,
durchzufiihren. Die Hinweise flir die Entnahme von Bodenbelagsproben im Werk flir die
Emissionsprifung sind zu beachten.?

Weitere MaBnahmen und Prifungen im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mit dem
DIBt abzustimmen.

Die Ergebnisse der Uberwachungspriifungen sind unverziiglich u [ rt dem
DIBt vorzulegen.

Verdffentlicht unter : www.dibt.de



