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ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
gedndert:

Der Abschnitt 1 wird wie folgt geandert:

1

i1

1.2

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

(1) Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt flir werkmdBig hergestellte, frei
aufliegende, bewehrte Dachplatten W aus dampfgehértetem Porenbeton der Festigkeits-
klasse 2,2 in den Rohdichteklassen 0,40 und 0,45, der Festigkeitsklasse 3,3 in den
Rohdichteklassen 0,45 bis 0,60 und der Festigkeitsklasse 4,4 in den Rohdichteklassen
0,55 bis 0,7. Die Dachplatten haben an den Ldngsseiten Plattenrandprofile zur
Vermortelung.

(2) Die Lange der Dachplatten darf 8,0 m und die Stutzweite 7,50 m nicht Uberschreiten.
Die freie Kragarmldnge (gemessen vom Kragarmrand bis zum Unterstitzungsrand) darf
1,5 m nicht Uberschreiten. Die Dachplattendicke betrdgt 100 mm bis 300 mm und die
Regelbreite 500 mm bis 1250 mm.

(3) Die Nachweise bzw. MaBnahmen fiir die erforderliche Sicherheit bei Lagerung,
Transport und Montage der Dachplatten im Herstellwerk, beim Transport zur Baustelle
und auf der Baustelle sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung; sie sind in jedem Einzelfall zu fihren bzw. festzulegen.

Anwendungsbereich

(1) Dachplatten aus dampfgehdrtetem Porenbeton der Festigkeitsklasse 2,2 oder 3,3
dirfen zur Ausfihrung von Dachern nur dann verwendet werden, wenn die mit diesen
Dachplatten herzustellenden Décher auBer Windlasten gemdaB DIN 1055-4' und
Schneelasten gemdaR DIN 1055-52 sowie Einzelverkehrslasten fir Reinigungs- und Wieder-
hersteliungsarbeiten gemaB DIN 1055-3°, Abschnitt 6.2, keine weiteren Verkehrslasten
aufzunehmen haben.

(2) Dachplatten aus dampfgehédrtetem Porenbeton der Festigkeitsklasse 4,4 ddrfen zur
Ausfihrung von Ddachern verwendet werden, die auBer den Windlasten gemaB
DIN 1055-4'und  Schneelasten gemé&B DIN 1055-5%auch  Verkehrslasten gemiB
DIN 1055-33%, Tabelle 1, Spaiten A1l und Z, aufzunehmen haben. Dabei darf die Summe
aller Verkehrslasten gemaf DIN 1055-3%, Tabelle 1, Spalten Al und Z, den Wert von
3,5 kN/m? nicht (iberschreiten.

(3) Bei Dachplatten nach Absatz (2) erhoht sich die zuldssige Verkehrslast nach
DIN 1055-33, Tabelle 1, auf 5,0 kN/m?2, wenn die Dacher mit einem Uber die Plattenfugen
hinweggehenden, mindestens 40 mm dicken Aufbeton der Festigkeitsklasse > B15 bzw.
C 12/15, der nach DIN 1045% 20.1.6.3, bewehrt ist, ausgefiihrt werden. Diese Dacher
dirfen jedoch nicht als Hubschrauberiandeplétze verwendet werden.

Der Aufbeton darf bei der Ermittlung der Tragféhigkeit der Dachplatten nicht berick-
sichtigt werden.

(4) Kragarme von Dachplatten nach Absatz (2) oder (3) mit freier Kragarmldnge > 2d
dirfen nur mit Verkehrslasten nach Absatz (1) und einer Randlast < 0,4 kN/m belastet
werden.

(5) Die Stitzweite der Dachplatten darf nicht gréBer sein als das 40fache der staf
Nutzhohe.

(6) Dachplatten mit den Plattenrandprofilen DD oder DE gemadafB Anlage 1
auch zur Ausbildung von Dachscheiben verwendet werden.
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(7) Die auf Unterkonstruktionen aus Stahl, Stahlbeton oder Brettschichtholz verlegten
Dachplatten dirfen als aussteifende Dachscheiben bis 35 m Scheibenstitzweite fir in
Scheibenebene wirkende Lasten bis 5 kN/m senkrecht (Scheibentyp I) und parallel
(Scheibentyp IT) zur Spannrichtung der Dachplatten angesehen werden.

Der Anteil der in die Dachscheiben eingeleiteten Lasten aus Kranseitenkriften,
Kranbremskraften oder Stof3- und Schwingbelastungen von Maschinen darf nicht mehr als
25% der vorstehend genannten Scheibenbelastung betragen.

(8) Bei Umweltbedingungen nach DIN 10454, Tabelle 10, Zeilen 3 und 4 oder bei
Expositionsklassen XC 3 (ausgenommen Bauwerke wie offene Hallen); XC4; XD1 bis XD3;
XS1 bis XS3; XF1 bis XF4; XAl bis XA3; XM1 bis XM3 nach DIN 1045-15, Tabelle 3 diirfen
Dachplatten nur dann verwendet werden, wenn sie durch geeignete MaBnahmen, die auch
die nach unten hin offenen Dachplattenfugenbereiche erfassen miussen, zuséatzlich
geschutzt werden. Die Schutzmafnahmen sind auf die Art des Angriffs abzustimmen (z.B.
Beschichtung bei erhéhter CO,-Konzentration). Sie missen auf Dauer eine
Beeintrachtigung der den Standsicherheits- sowie Warmeschutznachweisen zugrunde
liegenden Eigenschaften des Porenbetons der Dachplatten und eine Schédigung der
Bewehrung verhindern.

Der Abschnitt 2.1.3.1 wird wie folat gedndert:

2.1.3.1. Baustoffe, Schweifien, Durchbildung

(1) Als Bewehrung flur die Dachplatten dirfen geschweiBte Betonstahimatten nach
DIN 488-4%us Bewehrungsdraht der Stahlsorte BSt 500 G oder aus Rundstdhlen der
Stahlsorte 523532 nach DIN EN 10025-27verwendet werden.

(2) Innerhalb einer Betonstahlmatte darf nur Stahl einer Stahlsorte verwendet werden.
(3) Die erforderliche Bewehrung der Dachplatten ist entsprechend dem auf den Anlagen 3
bzw. 4 dargestellten Bewehrungsschema auszubilden.

(4) Far den Durchmesser ds der Langsbewehrung und dys der Querstdbe gelten die
Tabellen 6 bzw. 7,

Tabelle 6: Zuldssige Durchmesser der Lidngsbewehrung und der Querbewehrung fur
BSt 500 G und S235]2

Durchmesser d; zugehdriger Durchmesser dgs der Querstébe ¢
der Langsstébe Kleinstwert GrofBtwert
4,0 bis 6,5 mm 4,0 mm 1,5ds
7,0 bis 8,0 mm 0,6 d. 1,5 d,
8,5 bis 12,0 mm 0,7 d 12,0 mm

(5) Die L&ngs- und Querstdbe der Betonstahlmatten sind an ailen Kreuzungsstellen
gemé&B DIN 488-4°durch maschinelles WiderstandspunktschweiBen miteinander zu

verbinden.
Jeder SchweiBknoten muss mindestens folgende Scherfestigkeit S erreichen.
S 20,35 Ay B fur BSt 500 G
S 20,50 A B fir S23532
Hierin sind:
Agy: Querschnittsflache des groBten Langsstabes der Betonstahlmatte.
Be: Mindeststreckgrenze des Bewehrungsstabes (R. (8s) bzw. Rpyo,2 (Bo,2)) nach

DIN 488-18 bzw. Rey nach DIN EN 100257)
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(6) Die Bewehrungsmatten durfen auch im Herstellwerk der Dachplatten gefertigt werden.

(7) Angelieferte Stahlmatten dtrfen im Herstellwerk der Dachplatten durch EinschweiBen
zusatzlicher Stadbe ergadnzt werden. In diesem Fall sind jedoch zusatzlich die Anforde-
rungen geméaB DIN 4099%inzuhalten. Durchmesser und Stahlsorte der zusatzlich einzu-
schweiBenden Stédbe missen denen der zu ergénzenden Betonstahimatte entsprechen.

(8) Jede Platte muss eine Transportbewehrung erhalten, deren Tragfdhigkeit nachzu-
weisen ist.

Im Abschnitt 2.1.4.1 wird der Absatz (6) gestrichen.

Im Abschnitt 2.1.4.2 wird der Absatz (2) wie folgt gedndert:

(2) Fir die Ermittlung des erforderlichen Querschnitts der Biegezugbewehrung ist die
zuldssige Stahlspannung o,y flir den Gebrauchslastfall wie folgt anzunehmen:

05,201 = 180 N/mm?= fir BSt 500 G
Os,zul = 140 N/mm? fur S23532

Bei zweiachsiger Biegung darf flir die Ermittlung der zuldassigen Eckspannung die zuldssige
Stahlspannung um 10% erhoht werden: ose,u = 1,1%0,.. Dabel darf der Mittelwert die
zuldssige Stahlspannung o, ;1 hicht Gberschreiten.

Tabelle 8: Rechenwerte und zulassige Spannungen

Festigkeitsklasse 2,2 3,3 4,4
Serienfestigkeit Bys [N/mm2] 2,5 3,5 5,0
Rechenwert der Druckfestigkeit Bz [N/mm?2]

bei einachsiger Beanspruchung 1,5 2,1 3,0
bei zweiachsiger Beanspruchung 1,65 2,3 3,3
SchwindmaB e, [mm/m] 0,20
Warmedehnkoeffizient o, [K™] g8e 10°
Elastizitatsmodul E, [N/mm?2] (R4 gemal Tabelle 3) 5000  (R4-0,15)
zuldssige Schubspannung tp [N/mm?2] 0,05 ] 0,08 I 0,12

Tabelle 9: Rechenwerte der Eigenlast

Rohdichteklasse Rechenwert der Eigenlas
Rg [kN/m3]
0,40 5.2
0,45 5,7
0,50 6,2
0,55 6,7
0,60 7,2
0,65 7,8
0,70 8,4

Im Abschnitt 2.1.4.8 wird der Ansatz (4) wie folgt gedndert:

(4) Die Durchbiegung f, unter einer kriecherzeugenden Dauerlast darf nach der folgenden
Beziehung ermittelt werden:

fL = 1,3 @ fk
Dabei ist f, die nach den vorstehenden Absatzen ermittelte elastische Durchbiegung unter

Eigenlast der Dachplatte (einschlieBlich vorhandener Beldge und Putze) und 20 % der
Schneelast nach DIN 1055-52.
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Im Abschnitt 2.3.2.3 wird der Absatz (1) wie folgt gedndert:

(1) Der Nachweis, dass das Ausgangsmaterial fir die Betonstahimatten und die zuséatz-
lich eingeschweiBlten Stdbe die Anforderungen nach Abschnitt 2.1.3 erflillt, ist anhand
eines Lieferscheins geman DIN 488-1% und bei Rundstahl der Stahlsorte S23512 an Hand

eines Abnahmepriifzeugnisses "3.1 " nach DIN EN 10204'° zu erbringen

Dr.-Ing. Alex
1 DIN 1055-4:2005-03
2 DIN 1055-5:2005-07
3 DIN 1055-3:2006-03

DIN 1045:1988-07
DIN 1045-1:2001-07

6 DIN 488-4:1986-06

7 DIN EN 10025-2:2005-04
DIN 488-1:1984-09

9 DIN 4099:2003-08

10 DIN EN 10204:2005-01

Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4: Windlaste
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 5: Schnee- und Eislasten

Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Eigen- und Nutzlasten flr
Hochbauten

Beton- und Stahlbeton, Bemessung und Ausfiihrung

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1:
Bemessung und Konstruktion
Betonstahl - Teil 4: Betonstahimatten und Bewehrungsdraht -
Aufbau, MaBe und Gewichte
Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen - Teil 2: Technische

Lieferbedingungen flr unlegierte Baustdhle; Deutsche Fassung
EN 10025-2:2004

Betonstah! — Teil 1; Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen
SchweiBen von Betonstahl —  Teil 1: Ausfiihrung
Teil 2: Qualitdtssicherung
Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche
Fassung EN 10204:2004



