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ZU 1I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
erganzt.

A Der Abschnitt 2.1.5 erhalt folgende Fassung:

"2.1.5 Déammstoffschicht

Zur Herstellung der Dammstoffschicht dirfen Mineralfaserdd@mmstoffe, die hinsichtlich
ihrer Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie
des Ubereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-7.4.0004, Nr. Z-7.4-1068 oder Nr. Z-7.4-1746 entsprechen und eine Rohdichte von

745727.08

120 kg/m? haben, verwendet werden.

B Die Tabelle 1 im Abschnitt 2.3.2 erhalt folgende Fassung:
Tabelle 1: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle
Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit Grundlage
2.1.1 Innenschale Abmessungen 7-7.4-3198
Kennzeichnung
2.1.2 Formstlicke fir die | Abmessungen DIN 18147-2 oder
AuBenschale Kennzeichnung DIN EN 1858 bzw.
aus Leichtbeton DIN EN 12446 in
Verbindung mit
Abschnitt 2.1.2
aus Ziegelsteinen | Rohdichte Abschnitt 2.1.2
Festigkeit
2.1.3 Versetzmittel Kennzeichnung einmal Abschnitt 2.1.3
2.1.4 Schornstein- Kennzeichnung fertigungstaglich allgemeines
reinigungs- bauaufsichtliches
verschluss Prifzeugnis
2.1.5 Dammstoffe Kennzeichnung Z-7.4.0004,
Rohdichte Z-7.4-1068 oder
Z2-7.4-1746
2.1.6 Kopfausbildung Formgebung Abschnitt 2.1.6
2.1.7 Bewehrung Kennzeichnung/ DIN 488-1
Abmessung statische
Bewehrung
2.1.8 Montage- und Anbringung Beschreibung der
Transportsiche- Fertigungstechnik
rung
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