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Festigkeitskliassen 3,3; 4,4 und 6,6 zur Ausbildung von Decken und Deckenscheiben
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Dieser Bescheid dndert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-2.1-4.1 vom

30. Mérz 2004 und verlédngert deren Geltungsdauer. Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt
nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf
nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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ZU 11I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert.

Der Abschnitt 1 wird wie folgt gedndert:

1

1.1

1.2

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

(1) Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir werkméBig hergestelite, frei
aufliegende, bewehrte Porenbeton-Deckenplatten W aus dampfgehédrtetem Porenbeton
der Festigkeitsklasse 3,3 in den Rohdichteklassen 0,45 bis 0,6, der Festigkeitsklasse 4,4
in den Rohdichteklassen 0,55 bis 0,80 und der Festigkeitsklasse 6,6 in den Rohdichte-
klassen 0,70 bis 0,80 mit den Plattenrandprofilen gemafi Anlage 1.

(2) Die Lange der Deckenplatten darf nicht mehr als 8,00 m, die Stitzweite jedoch nicht
mehr als 7,50 m betragen. Die Mindestplattendicke betragt 100 mm.

(3) Die Nachweise bzw. MaBnahmen fiir die erforderliche Sicherheit bei Lagerung,
Transport und Montage der Deckenplatten im Herstellwerk, beim Transport zur Baustelle
und auf der Baustelle sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung; sie sind in jedem Einzelfall zu fihren bzw. festzulegen.

Anwendungsbereich

(1) Die Deckenplatten dirfen nur in Decken bei vorwiegend ruhenden Verkehrslasten
verwendet werden.

(2) Deckenplatten aus Porenbeton der Festigkeitsklasse 3,3 dirfen nur in Decken
verwendet werden, die zwar begehbar sind, jedoch fiir eine Verkehrslast bis zu 1,0 kN/m?
gemaB DIN 1055-3%, Tabelle 1, Zeile Al, zu bemessen sind. Mit Trennwdnden oder
entsprechenden Lasten dlirfen diese Deckenplatten nicht belastet werden.

(3) Deckenplatten aus Porenbeton der Festigkeitsklassen 4,4 und 6,6 dirfen in Geschoss-
decken einschlieBlich soichen mit Kragarmen, z. B. Balkonen verwendet werden, die fur
lotrechte Verkehrslasten nach DIN 1055-3* Tabelle 1 einschlieBlich Zuschlag fur
unbelastete leichte Trennwédnde nach Abschnitt 4 bis zu 3,5 kN/m?2 zu bemessen sind. Bei
Decken unter Wohnrdumen ist mindestens mit einer Verkehrslast p = 1,5 kN/m?2 nach
DIN 1055-3*, Tabelle 1, Zeile A2 zu rechnen.

Die Stitzweite der Deckenplatten darf nicht groBer sein als das 35fache der statischen
Nutzhthe und bei Deckenplatten, die auch mit unbelasteten leichten Trennwénden nach
DIN 1055-3%, Abschnitt 4, belastet werden, nicht gréBer als das 27fache der statischen
Nutzhéhe. Decken aus Deckenplatten mit einer Dicke d < 225 mm und einer Stutzweite
Lr > 5,0 m darfen nicht mit unbelasteten leichten Trennwénden belastet werden.

Auskragende Deckenbereiche aus Deckenplatten dirfen nur mit Linienlasten belastet
werden, wenn deren GroBe 10 kN/m und deren Summe 10-b kN (b = Fertigteilbreite
inm) nicht Ubersteigen. Die Lasten dirfen nur Eigengewichte enthalten (z. B. aus
unbelasteten leichten Trennwédnden entsprechend DIN 1055-3!, Abschnitt 4 oder aus
gemauerten Baikonbristungen).

Die Deckenplatten durfen nicht verwendet werden in Decken, die im Sinne von
DIN 1055-3%, Tabelle 1, Zeilen C, E und T genutzt werden.

(4) Bei Deckenplatten nach Absatz (3) erhoht sich die zuldssige Verkehrslast nach
DIN 1055-3%, Tabelle 1, auf 5,0 kN/m2, wenn die Geschossdecken mit einem bewe
uber dxe Plattenfugen hlnweggehenden mindestens 40 mm dicken Aufbet

ausgefthrt werden
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Der Aufbeton darf bei der Ermittlung der Tragféhigkeit der Deckenplatten nicht beriick-
sichtigt werden.

(5) Bei Umweltbedingungen nach DIN 1045%, Tabelle 10, Zeilen 3 und 4 oder bei
Expositionsklassen XC3 (ausgenommen Bauwerke wie offene Hallen), XC4, XD1 bis XD3,
XS1 bis XS3, XF1 bis XF4, XAl bis XA3, XM1 bis XM3 nach DIN 1045-13, Tabelle 3 durfen
die Deckenplatten nur dann verwendet werden, wenn sie durch geeignete MaBnahmen,
die auch die nach unten hin offenen Deckenplattenfugenbereiche erfassen missen,
zusdtzlich geschiitzt werden. Die SchutzmaBnahmen sind auf die Art des Angriffs
abzustimmen (z. B. Beschichtung bei erh6hter CO,-Konzentration). Sie missen auf Dauer
eine Beeintrdchtigung der den Standsicherheits- sowie Warmeschutznachweisen zugrunde
liegenden Eigenschaften des Porenbetons der Deckenplatten und eine Schéadigung der
Bewehrung verhindern.

Der Abschnitt 2.1.3.1 wird wie folgt gedndert:

2.1.3.1 Baustoffe, SchweiBen, Durchbildung

(1) Als Bewehrung fir die Deckenplatten diirfen geschweiBte Betonstahlmatten nach
DIN 488-4* aus Bewehrungsdraht der Stahisorte BSt 500 G oder aus Rundstdhlen der
Stahlsorte S23532 nach DIN EN 10025-2% verwendet werden.

(2) Innerhalb einer Betonstahlmatte darf nur Stahl einer Stahlsorte verwendet werden.

(3) Die erforderliche Bewehrung der Deckenplatten ist entsprechend dem auf Anlage 2,
die der Deckenplatten mit Kragarmen entsprechend dem auf Anlage 3 dargestellten
Bewehrungsschema auszubilden.

(4) Fir den Durchmesser ds der La&ngsbewehrung und dqs der Querstabe gelten die

Tabelle 7.
Tabelle 7: Zuldssige Durchmesser der Ldngs- und Querbewehrung fiir BSt 500 G und
S235)2
Durchmesser dg zugehoriger Durchmesser dgs der Querstdbe
der Langsstabe Kleinstwert GroBtwert
4,0 bis 6,5 mm 4,0 mm 1,5d;
7,0 bis 8,0 mm 0,6 ds 1,5ds
8,5 bis 12,0 mm 0,7 de 12,0 mm

(5) Die Langs- und Querstdbe der Betonstahimatten sind an allen Kreuzungsstellen
gemdaB DIN 488-4° durch maschinelles WiderstandspunkischweiBen miteinander zu

verbinden.
Jeder SchweiBknoten muss mindestens folgende Scherfestigkeit S erreichen.
S2>0,35 Ay B flir BSt 500 G
S=0,50 Ay B fir $235J2
Hierin sind:
Agy Querschnittsfliche des groBten Ldngsstabes der Betonstahlmatte.
Bs Mindeststreckgrenze des Bewehrungsstabes (Re (Bs) bzw. Rpg,2 (Bo,2)) nach

DIN 488-17 bzw. Ry nach DIN EN 10025°%)
Rpo,2 0,2%-Dehngrenze des Bewehrungsstabes
(6) Die Betonstahlmatten dirfen auch im Herstellwerk der Deckenpﬁgastecn hgeferUgt

werden. o
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(7) Angelieferte Betonstahimatten dirfen im Herstellwerk der Deckenplatten durch
EinschweiBen zusatzlicher Stdbe ergédnzt werden. In diesem Fall sind jedoch zusatzlich die
Anforderungen geméaB DIN 40998 einzuhalten. Durchmesser und Stahlsorte der zusétzlich
einzuschweiBenden Stabe muissen denen der zu ergdnzenden Betonstahimatte
entsprechen.

Im Abschnitt 2.1.4.1 wird der Absatz (6) gestrichen.

Im Abschnitt 2.1.4.2 wird der Absatz (2) wie folgt gedndert:

(2) Fir die Ermittiung des erfordertichen Querschnitts der Biegezugbewehrung ist die
zuldssige Stahlspannung o,y flir den Gebrauchslastfall wie folgt anzunehmen:

6520 = 180 N/mm?2  fur BSt 500 G
Os,ut = 140 N/mm?2  flir 52352

Bei zweiachsiger Biegung darf fur die Ermittlung der zuldssigen Eckspannung die zuléssige
Stahlspannung um 10% erhdht werden: oge.u = 1,1%0; 2. Dabei darf der Mittelwert die
zuléssige Stahispannung o,y nicht Gberschreiten.

Im Abschnitt 2.3.2.3 wird der Absatz (1) wie folgt gedndert:

(1) Der Nachweis, dass das Ausgangsmaterial fir die Betonstahlmatten und die zusétzlich
eingeschweiBten Stabe die Anforderungen nach Abschnitt 2.1.3 erfillt, ist bei Beweh-
rungsdraht aus der Stahlsorte BSt 500 G anhand eines Lieferscheins gemaf DIN 488-17
und bei Rundstahl der Stahlsorte $235J2 an Hand eines Abnahmepriifzeugnisses "3.1"
nach DIN EN 102049 zu erbringen.

Im Abschnitt 4.1.7 wird der Absatz (1) wie folgt gedndert:

(1) Umwehrungen von Auskragungen sind so auszufiihren, dass das Moment aus der
Horizontallast in Holmhohe gemaB DIN 1055-3%, Abschnitt 7.1, Tabelle 7, Zeile 1, sicher
in die Deckenplatten eingeleitet wird. Die Aufnahme der aus den Umwehrungen

resultierenden Beanspruchungen durch die Deckenplatten muss nachgéggyfs&esemsg_in.
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Konstruktion
4
DIN 488-4:1986-06 Betonstah! - Teil 4: Betonstahimatten und Bewehrungsdraht ~ Aufbau, MaBe
und Gewichte
5
DIN EN 10025-2:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen - Teil 2: Technische Liefer-
bedingungen flir uniegierte Baustahle; Deutsche Fassung EN 10025-2:2004
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DIN 488-4:1986-06 Betonstahl - Teil 4: Betonstahimatten und Bewehrungsdraht — Aufbau, MaBe
und Gewichte
7
DIN 488-1:1984-09 Betonstahl - Teil 1: Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen
8
DIN 4099:2003-08 SchweiBen von Betonstahl = Teil 1: Ausfihrung
Teil 2: Qualitatssicherung
9
DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung

EN 10204:2004



