Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Zulassungsstelle fir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priiffamt
Eine vom Bund und den Landern

gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Allgem9|ne Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

bauaufsichtliche

ZL“assung Datum: Geschéftszeichen:
08.12.2010 11 42-1.156.610-152/10

Zulassungsnummer: Geltungsdauer

Z-156.610-788 vom: 8. Dezember 2010

bis: 8. Dezember 2015

Antragsteller:

Pergo (Europe) AB
PO Box 1010

231 25 TRELLEBORG
SCHWEDEN

Zulassungsgegenstand:
FuBbodenpaneele nach DIN EN 14041
"Premium" und "Optimum"
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukien und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Européaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht geprufte Uber-
setzung der deutschen QOriginalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtragli
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse di

Bestimmungen der
erganztsynd geandert
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung der
Bodenbelage "Premium" und "Optimum" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm
DIN EN 14041".

Die Bodenbelage erflllen die Anforderungen der "Grundsétze zur gesundheitlichen Bewer-
tung von Bauprodukten in Innenrdumen' und dirfen demgeméaB in Aufenthaltsraumen
verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Bodenbelage sind FuBbodenpaneele und missen den Bestimmungen der Norm
DIN EN 14041 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
entsprechen. Die FuBbodenpaneele missen bestehen aus

— dem 1,8 mm bzw. 2,0 mm (x 10 %) dicken Deckbelag aus einem PVC-Bodenbelag nach
Abschnitt 2.1.2,

— der 6,5 mm oder 7,5 mm (x 10 %) dicken Tragerplatte aus hochverdichteter Holzfaser-
platte (Dichte 890 kg/m? + 4 %) sowie

— der werksseitig aufkaschierten 1,0 mm (+ 10 %) dicken Verlegeunterlage auf Basis von
Cellulose.

Die einzelnen Schichten missen mit einem Dispersionsklebstoff verbunden werden.

Die Gesamtdicke der Bodenbelage muss 9 0 mm bzw. 10,0 mm (x 10 %) und das Gesamt-
flachengewicht 9210 g/m? bzw. 10880 g/m? (+ 10 %) betragen.

Die FuBbodenpaneele kénnen in Fliesen- oder Plankenform ausgefiihrt sein.

21.2 Fur die Oberschicht muss ein PVC-Bodenbelag geman allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung Nr. Z-156.603-720 verwendet werden. Abweichend von der genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind fur die FuBbodenpaneele "Premium" und "Optimum" PVC-
Bodenbelage mit einer Dicke von 1,8 mm (x 10 %) bzw. 2,0 mm (+ 10 %) zu verwenden.

2.1.3 Die Bodenbeldge missen die Anforderungen der "Grundsétze zur gesundheitlichen Bewer-
tung von Bauprodukten in Innenrdumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegren-
zung fliichtiger und schwer fliichtiger organischer Verbindungen erftllen.

2.1.4 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeldge muss mit der beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Ubereinstimmen.

215 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelpro-
dukten, deren untersch|edllche Dicken und Flachengewmhte den in Abschn|tt21 bzw. der

DIN EN 14041:2008-05 Elastische, textile und Laminat-Bodenbeldge bzw. dieNg.den Miﬂjly aaten in
nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2006 '
Grundsatze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen, verdffentlicht auf der Homepage

des DIBt, http://www.dibt.de.
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.
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22 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Bei der Herstellung der Bodenbeldge sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzu-
halten.

222 Kennzeichnung

Die Bodenbeléage, ihre Verpackung oder die Beipackzettel mussen vom Hersteller zusatzlich
zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14041 mit dem Ubereinstimmungszeichen
(0U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:
"[Produktname]"

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks
(kann auch verschlisselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der
Zertifizierungsstelle

"Emissionsgepruftes Bauprodukt nach DIBt-Grundséatzen"

23 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Beshmmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Bauprodukte nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprufungen hat der Hersteller des Bodenbelages eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Uberemsnmmungszemflkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14041 sowie die im Folgenden aufgefiihrten
Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller VQ
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sjig#
von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemej
Zulassung entspricht.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen. Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelméBig zu dberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Dabei ist sicherzu-
stellen, dass im Uberwachungszeitraum die gepriiften Einzelprodukte reprasentativ fir die
gesamte Gruppe sind. Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Baupro-
dukts durchzufiihren, und es konnen auch Proben flr Stichprobenprifungen entnommen
werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungs-
stelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde vorzu-
legen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemaB den "Grundséatzen zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen" ist einmal j&hrlich eine 3-tdgige Emissions-
prifung oder eine adaquate Kurzzeitpriifung, die mit dem DIBt abzustimmen ist, durchzufiih-
ren. Im Rahmen der vorzugsweise letzten Fremdiiberwachung ist eine vollstandige Priifung
des Emissionsverhaltens (28 Tage oder entsprechend der Abbruchkriterien 3 oder 7 Tage®)
durchzufihren. Die Hinweise flr die Entnahme von Bodenbelagsproben im Werk fur die
Emissionspriifung sind zu beachten®.

Weitere MaBnahmen und Priifungen im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mit dem DIBt
abzustimmen.

Die Ergebnisse der Uberwachungspriifungen sind unverziglich und
DIBt vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die FuBbodenpaneele miissen schwimmend verlegt werden.

Wolfgang Misch Beglaubigt
Referatsleiter

Verdffentlicht auf der Homepage des DIBt, hitp://www.dibt.de
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Anlage 1

Das FuBbodenpaneel "Premium" muss bestehen aus:

Deckbelag PVC-Bodenbelag nach Abschnitt 2.1.2 (1,8 mm)
Trager HDF'-Platte (6,5 mm)

Verlegeunterlage Cellulose (1,0 mm)

Gesamtdicke 9,0 mm

Flachengewicht 9,21 kg /m2

Alle Angaben +/- 10 %

Das FuBbodenpaneel "Optimum" muss bestehen aus:

Deckbelag PVC-Bodenbelag nach Abschnitt 2.1.2 (2,0 mm)
Trager HDF-Platte (7,5 mm)

Verlegeunterlage Cellulose (1,0 mm)

Gesamtdicke 10 mm

Flachengewicht

Alle Angaben +/- 10 %

HDF: High Density Fiberboard; hochverdichtete Faserplatte
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