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I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Diese europaische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fur Bautechnik erteilt in
Ubereinstimmung mit:

- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber Bauprodukte', geandert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates® und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des
Europaischen Parlaments und des Rates?;

- dem Gesetz (ber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten  Uber Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europdischen
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998°, zuletzt geandert durch
die Verordnung vom 31. Oktober 2006°;

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fiir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europdischen technischen Zulassungen gemaf dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®.

2 Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
europdischen technischen Zulassung erflllt werden. Diese Prifung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fir die Konformitéat
der Produkte mit der europdischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fir den
vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

3 Diese europaische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefiihrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europaischen
technischen Zulassung genannten Herstellwerke Gbertragen werden.

4 Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese europaische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/106/EWG.

5 Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur unge-

kurzt wiedergegeben werden. Mit schrifticher Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren dirfen weder im
Widerspruch zu der europdischen technischen Zulassung stehen noch diese missbréuchlich
verwenden.

6 Die européische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in andere
Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Européischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2006, S. 2407, 2416

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

o o A~ w N P
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN

ZULASSUNG
1 Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks
11 Beschreibung des Bauprodukts

(1) Das "B+F Abdichtungssystem" (nachfolgend Dichtkonstruktion genannt), besteht aus
flussigkeitsdichten Stahlbeton-Fertigteilen (nachfolgend Fertigteile genannt), die mit geeigneten,
zugelassenen Fugenabdichtungssystemen flissigkeitsundurchlassig verbunden werden, siehe
Anhang 1.

(2) Die Fertigteile werden mit bzw. ohne Auskleidungssystem (Auskleidungssystem mit Ver-
wendbarkeitsnachweis fir die jeweilige Verwendung) in den folgenden Varianten hergestellt
(siehe Anlage 1):

— Typl  Sammelelemente (Standard oder mit Pumpensumpf oder Entwasserungsein-
bauten),

- Typ2 Plattenelemente und
- Typ3 Schachtelemente

(3) Die Ableitung bzw. die Entwasserung erfolgt Giber Gefalle (Ableitflachen) und die Samm-
lung von Flussigkeiten in Pumpensiimpfen bzw. Schachtelementen.

(4) Die Fertigteile bestehen aus Stahlbeton einer bestimmten Zusammensetzung (Rezeptur)
unter Berucksichtigung der EN 206-1, der zusétzlich die Eigenschaften eines flissigkeitsdichten
Betons aufweist.

(5) Sie sind witterungsbestandig und bei Frostangriff Frost-Tau-Wechsel unempfindlich.

(6) Die Fertigteile kdnnen eine Rissbreite von < 0,1 mm aufweisen.

(7)  Bei vollflachiger Auflagerung der Fertigteile auf einer bestimmten lastverteilenden Unter-
lage sind sie begehbar.

(8) Die Fertigteile erflllen hinsichtlich des Brandverhaltens die Klasse "Al", gemal}
EN 13501-1. Bei der Verwendung von Fugenabdichtungssystemen, hat das gewéhlte Fugenab-
dichtungssystem, hinsichtlich des Brandverhaltens mindestens die Klasse "E", gemalfl}
EN 13501-1, zu erfullen.

1.2 Verwendungszweck

(1) Die Fertigteile mit bzw. ohne Auskleidungssystem dtrfen in Anlagen zum Lagern, Abftillen
und Umschlagen wassergefahrdender Flissigkeiten (LAU-Anlagen) eingesetzt werden. Sie
kénnen sowohl im Inneren von Gebé&uden als auch im Freien Uber bestimmte Zeitrdume bzw.
Haufigkeiten, bei

— zeitbefristeter Beaufschlagung im Schadensfall (Lagern) bzw.
— intermittierender Beaufschlagung (Abfullen/Umschlagen)

durch fliissige Chemikalien (wassergefahrdende Flissigkeiten) verwendet werden. Dabei sind

sie Kombinationen von gleichzeitig bzw. nacheinander wirkenden Beanspruchungen (z. B.

Chemikalien, Temperatur, Witterung) ausgesetzt.

(2) Die Verwendung der Fertigteile ohne Auskleidungssysteme in Dichtkonstruktionen ist auf

die Anwendungsbereiche eingeschrankt, bei denen unter mechanischer Einwirkung infolge Last

und Zwang

— die geringste Dicke der ungerissenen Fertigteile im Feldbereich gréRer ist, als die y.fache
charakteristische Eindringtiefe und

— am Bauteilrand der ungerissenen Fertigteile der Bereich der geschiitzten Fugenflanke "dy"
gréRer ist, als die charakteristische Eindringtiefe

der wassergefahrdenden Flussigkeiten.

Die charakteristische Eindringtiefe "ey" ermittelt sich zu ey = ey * vs

Z22547.11 8.06.05-254/09
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(3) Die Verbindung der Fertigteile ist nur mit geeigneten flussigkeitsundurchlassigen Fugen-
abdichtungssystemen vorzunehmen, die fur den jeweiligen Verwendungszweck zugelassen sind
(z. B. gemal nationalen oder européischen technischen Zulassungen).

(4) Die Fertigteile sollen unter stéandig wechselnder mechanischer Beanspruchung in Anlagen
verwendet werden.

(5) Auf den Fertigteilen dirfen Anbauteile mit national oder européisch technisch zugelasse-
nen Verbunddiibeln entsprechend bestimmter konstruktiver Festlegungen beim Setzen befestigt
werden.

(6) Die Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung beruhen auf einer ange-
nommenen Nutzungsdauer der Fertigteile von 25 Jahren, vorausgesetzt, dass die festgelegten
Bedingungen fiur den Transport/die Lagerung/den Einbau/die Verwendung/die Wartung/die
Méangelbeseitigung/die Nutzung erflillt sind. Die Angaben Uber die Nutzungsdauer kénnen nicht
als Garantie des Zulassungsinhabers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur
Auswabhl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nut-
zungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

(1) Die Fertigteile der Dichtkonstruktion mussen den Zeichnungen und Angaben der Anhénge
entsprechen.

(2) Die in diesem Zulassungsbescheid nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessun-
gen und Toleranzen entsprechen den in der technischen Dokumentation’ dieser europaischen
technischen Zulassung festgelegten Angaben.

(3) Anforderungen an die Fertigteile aus anderen Rechtsbereichen (z. B. eisenbahnspezi-
fische Anforderungen) bleiben unberihrt.

2.2 Eigenschaften
(1) Die Fertigteile haben folgende Eigenschaften:

— Sie sind witterungsbestandig und bei Frostangriff bei hoher Wassersattigung mit Taumittel
Frost-Tau-Wechsel unempfindlich.

— Die Fertigteile erfillen die Anforderungen der XA3, XD3, XF4 und XM2 gemaR
EN 206-1:2001-07.

(2) Fertigteile ohne Auskleidungssystem

— sind flussigkeitsundurchlassig. Das Eindringverhalten flissiger Chemikalien (wassergefahr-
dende Flussigkeiten) in die Fertigteile entspricht der Eindringkurve gemaf Anhang 2, Bild 1.

— sind bei vollflachiger Auflagerung der Fertigteile auf einer lastverteilenden Unterlage begeh-
bar.

(3) Beschichtete Pumpensimpfe und Schachtelemente mit Auskleidungssystem

— sind undurchlassig und besténdig gegen bestimmte wassergefahrdende Flissigkeiten sofern
die gewahlten Auskleidungssysteme fiir die vorgesehene Verwendung geeignet sind,

— sind witterungsbestandig und
— sind begehbar.

Die technische Dokumentation dieser européischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegt und, soweit diese fiir die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitatsbescheinigung eingeschalteten
zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuh&ndigen.
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2.3 Zusammensetzung

(1) Fur die Fertigteile wird Beton gemaR hinterlegter Rezeptur verwendet, der die Eigenschaf-
ten eines flissigkeitsdichten Betons nach Eindringpriifung aufweist. Der Sicherheitsfaktor ys zur
Ermittlung der charakteristischen Eindringtiefe ey und der Sicherheitsfaktor vy, zur Ermittlung
Mindestbauteildicke ist gemanR Anhang 9 zu beriicksichtigen. Die Beton-Rezeptur fir die Fertig-
teile ist beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt.

(2) Der Beton fir die Fertigteile, der Zement, die Gesteinskdrnung, die Betonzusatzmittel und
die Bewehrung der Fertigteile haben den hinterlegten Angaben und den Anforderungen des
Anhangs 3, Tabelle 1 zu entsprechen.

(3) Als Transport- und Montagebefestigungsmittel werden Transportanker gemaR den An-
hangen 2 bis 4 unter Bertlicksichtigung der jeweiligen Laststufen verwendet.

(4) Fur die Gitterrostabdeckungen sind rutschfeste begehbare Gitterroste, bewegliche Einzel-
last gemal den Festlegungen des Zulassungsinhabers unter Berlicksichtigung der hinterlegten
Angaben zu verwenden (siehe Anhang 2, Tabelle 1 und Anhange 6 bis 8).

(5) Die Auslaufrohre zur Entwasserung missen den Anforderungen des Anhang 2, Tabelle 1
und Anhang 7 entsprechen.

2.4 Abgabe geféhrlicher Stoffe
(1) GemaR der Erklarung des Antragstellers sind unter Bertcksichtigung der EU Datenbank®
keine gefahrlichen Stoffe in den Fertigteilen enthalten.

(2) In Erganzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser européischen technischen Zu-
lassung, die sich auf gefahrliche Stoffe beziehen, kénnen die Produkte im Geltungsbereich
dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europdische Gesetz-
gebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bau-
produktenrichtlinie zu erfullen, missen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

(3) Die zusatzlichen Anforderungen an das Produkt aus anderen geltenden nationalen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften und umgesetzter européaischer Gesetzgebung sind zu be-
ricksichtigen.

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformitat und CE-Kennzeichnung

3.1 System der Konformitéatsbescheinigung

(1) Gemal Entscheidung 1999/94/CE der Europadischen Kommission ist das System 2+ der
Konformitatsbescheinigung anzuwenden.

(2) Zusatzlich ist gemaR Entscheidung 2001/596/EC der Européischen Kommission® das
System 4 der Konformitatsbescheinigung im Hinblick auf das Brandverhalten anzuwenden.
Diese Systeme der Konformitatsbescheinigung sind im Folgenden beschrieben:

System 2+: Konformitatserklarung des Herstellers fiir das Produkt aufgrund von:
(a) Aufgaben des Herstellers:
(1)  Erstprufung des Produkts;
(2)  werkseigene Produktionskontrolle;
(3) Prifung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prifplan.

Hinweise im Leitpapier H: Ein harmonisiertes Konzept bezlglich der Behandlung von geféhrlichen Stoffen nach der
Bauproduktenrichtlinie, Brissel 18. Februar 2000
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 209/33 vom 02.08.2001
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(b)  Aufgaben der zugelassenen Stelle:
(4)  Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:
—  Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

— laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle.

System 4: Konformitatserklarung des Herstellers fur das Produkt aufgrund von:
Aufgaben des Herstellers:

(1)  Erstprufung des Produkts;

(2)  werkseigene Produktionskontrolle.
Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

3.2 Zustandigkeiten
3.2.1 Aufgaben des Herstellers
3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Der Hersteller muss eine standige Eigeniiberwachung der Produktion durchfiihren. Alle
vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschlieRlich der Aufzeichnun-
gen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass
das Produkt mit dieser europaischen technischen Zulassung tbereinstimmt.

(2) Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe und Bestandteile verwenden, die in der techni-
schen Dokumentation dieser europdischen technischen Zulassung aufgefihrt sind. Er hat das
Ausgangsmaterial im Rahmen der Wareneingangskontrolle gemaR dem festgelegten Prifplan
zu kontrollieren oder zu prifen.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Kontrollplan vom Mai 2011 fir die
am 10.05.2011 erteilte europdische technische Zulassung ETA-11/0122, der Teil der techni-
schen Dokumentation dieser europdischen technischen Zulassung ist, Ubereinstimmen. Der
Kontrollplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produk-
tionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.10 Die
werkseigene Produktionskontrolle orientiert sich an den im Kontrollplan gemachten Eigenschaf-
ten. Sie sind in der technischen Dokumentation spezifiziert. Fiir die Prifung des Eindringverhal-
tens gemaf dem Kontrollplan, ist als Referenz-Prufflissigkeit Ethanol zu verwenden.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Priif- und Uberwachungsplans auszuwerten. Die Auf-
zeichnungen sollen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Produkts, der Ausgangsmaterialien,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung des Produkts, ggf. Chargen-Nr. und Datum der Kontrolle oder
Prufung des Produkts / der Ausgangsmaterialien,

— Ergebnis der Kontrollen oder Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen,

Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

(6) Einzelheiten Uber Umfang, Art und Haufigkeit der im Rahmen der werkseigenen Produk-
tionskontrolle durchzufiihrenden Prifungen oder Kontrollen haben dem Kontrollplan zu entspre-
chen, der Bestandteil der technischen Dokumentation zu dieser ETA ist.

10 Der Kontrollplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser européischen technischen Zulassung und

wird nur den in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stellen ausgehandigt. Siehe
Abschnitt 3.2.2.
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3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

(1) Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fur die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fir den Bereich der Fertigteile zugelassen ist, zur Durchfiihrung der Mal3nahmen
nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfur ist der Kontrollplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und
3.2.2 vom Hersteller den zugelassenen Stellen vorzulegen.

(2) Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das Bau-
produkt mit den Bestimmungen der am 10.05.2011 erteilten européischen technischen Zulas-
sung ETA-11/0122 lbereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

(1) Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Kontrollplans durchzufuhren:

— Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und

— laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskon-
trolle.

(2) Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefiihrten MaRnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

(3) Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein
EG-Konformitatszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskon-
trolle mit den Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung Ubereinstimmt.

(4) Die der ETA zu Grunde liegenden Nachweise wurden an Proben aus der laufenden Pro-
duktion erbracht, demnach ist nur eine reduzierte Erstprifung gemaR den Festlegungen im
Kontrollplan erforderlich.

(5)  Wenn die Bestimmungen der europaischen technischen Zulassung und des zugehérigen
Pruf- und Uberwachungsplans nicht mehr erfillt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformi-
tatszertifikat zurlickzuziehen und unverziglich das Deutsche Institut flir Bautechnik zu informie-
ren.

3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Lieferschein anzubringen. Hinter den Buchstaben "CE" sind
die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zuséatz-
lichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fur die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fur die werkseigene Produktionskontrolle,
- Nummer der européischen technischen Zulassung,
- Brandverhalten
- Wesentliche Eigenschaften:
- Angabe der Rissklasse
- Angabe der Befahrbarkeitsstufe t O - begehbar

- die Medienbestandigkeit ist durch den Wortlaut "Eindringverhalten von Flissigkeiten
gemal Anhang 2 der ETA" zu beschreiben.
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4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

(1) Die Fertigteile mit allen Einbauten sowie den Transport- und Montagebefestigungsmitteln
werden im Werk: B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer, Bockwitzer
StralRe 85, 01979 Lauchhammer, Deutschland hergestellt.

(2) Die europaische technische Zulassung wurde fur das Produkt auf der Grundlage abge-
stimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt
sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen.

(3) Anderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu fiihren kénnten, dass
die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfihrung dem
Deutschen Institut fir Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fir Bautechnik wird dariiber
entscheiden, ob sich solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die Giiltigkeit der
CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine
zusétzliche Beurteilung oder eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Einbau
421 Voraussetzungen fiir den Einbau

(1) Die Planung einer Dichtkonstruktion mit Fertigteilen darf nur von fachkundigen Planern
vorgenommen werden. Unter Bertcksichtigung der Anforderungen aus den nationalen Bestim-
mungen der jeweiligen Mitgliedsstaaten flr diesen Anwendungsbereich und den zu erwartenden
Einbaugegebenheiten sind prifbare Konstruktionszeichnungen bzw. Verlegeplane fir den Ein-
bau der Fertigteile durch einen fachkundigen Planer anzufertigen.

(2) Beim Entwurf einer Anlage zum Lagern, Abfillen und Umschlagen (LAU-Anlagen)
wassergefahrdender Stoffe ist zu berlcksichtigen, dass mit dieser Zulassung nicht das
insgesamt notwendige Ruckhaltevolumen und auch nicht die zur Sicherstellung dieses Volu-
mens notwendigen weiteren Anlagenteile (z. B. Auffangraum, Rohrleitungen) geregelt sind.

(3) Des Weiteren sind in der Planung fiir den Einbau die geltenden Anforderungen Uber die
Entwasserung und Kontrolle des Niederschlagswassers zu bericksichtigen.

(4) Die Ableitflache ist so zu planen, dass beim gleichzeitigen Anfall von Niederschlag und
wassergefahrdender Flissigkeit die gesamte Flissigkeitsmenge riickstaufrei abgeleitet wird.

(5) Die Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen (z. B. Arbeitsschutzrecht Gefahrstoff-
recht) bleiben unberihrt.

(6) Fur das Schliel3en der Fugen zwischen den Fertigteilen und zu anderen Dichtflachen gel-
ten Fugenabdichtungssysteme mit europaischer technischer Zulassung fir die Verwendung in
LAU-Anlagen bzw. nationaler Zulassung gemaRy den Bestimmungen der jeweiligen Mitglieds-
staaten fir diesen Anwendungsbereich als geeignet, die

— gegeniber den Flissigkeiten, deren Eindringverhalten gemafd Anhang 2 als positiv bewertet
werden kann, dicht und bestandig sind,

— eine zuldssige Stauch- bzw. Dehnverformung gemal der jeweiligen Zulassung fir das
Fugenabdichtungssystem gewahrleisten,

— eine zulassige Scherverformung von > 4,0 mm im Bereich der Kreuz- bzw. T-St63e und
eine erforderliche Fugenbreite gemafl Anhang 5 ermdglichen.

(7)  Fugenabdichtungen sind so zu planen, dass die Wechselwirkungen zwischen dem
gewahlten Fugenabdichtungssystem auf die Betondichtkonstruktion beriicksichtigt werden,
siehe dazu die Einbau und Montageanleitung des Herstellers. Dabei ist die geschitzte Fugen-
flanke dy gemar Anhang 5 malRgebend.
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(8) Der Einbau der Fertigteile ist auf einer tragfahigen Unterlage gemaf den Bestimmungen
dieser Zulassung (siehe Anhang 4) und der Einbauanweisung des Antragstellers zu planen. Die
einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes sowie die Zuldssigkeit der auftretenden Bau-
grundbelastungen sind fiir jedes Objekt gesondert zu prifen bzw. nachzuweisen. Bei Baugriin-
den mit unglnstigem oder stark wechselndem Verformungsverhalten sind die erforderlichen
Baugrundverbesserungen vorweg zu planen.

(9) Befestigungen auf den Fertigteilen dirfen nur mit national bzw. europaisch technisch zu-
gelassenen Befestigungsmitteln gemafR Abschnitt 1.2 (5) vorgenommen werden. Die Befesti-
gung von Anbauteilen ist unter Beriicksichtigung der Bestimmungen der jeweiligen Zulassung
fur den Verbunddibel fir das jeweilige Objekt zu planen. Dabei ist zu beachten, dass die Be-
festigungsmittel so zu setzen sind, dass die Setztiefe kleiner gleich der um 5 cm reduzierten
Bauteildicke ist.

(10) Die Fertigteile sind fur Anwendungen gemaf Abschnitt 1 hinreichend bemessen. Dies gilt
nur unter der Voraussetzung, dass die Unterlage die Anforderungen des Abschnitts 4.2.3 sowie
des Anhangs 9 erfUllt.

4.2.2 Verarbeitung
(1) Der Einbau der Fertigteile wird nur von Betrieben nach Abschnitt 4.2.5 vorgenommen.

(2) Fur den ordnungsgemafien Einbau der Fertigteile hat der Zulassungsinhaber eine
Einbau- und Montageanweisung zu erstellen.

(3) Die in der Zulassung und vom Zulassungsinhaber angegebenen Einbaubedingungen sind
einzuhalten.

(4) Beim nachtraglichen Setzen von Verbunddibeln unter Berlcksichtigung von Ab-
schnitt 4.2.1 (9) darf es zu keinem Durchbohren der Fertigteile kommen (Setzen nur mit Ab-
standslehre zulassig).

(5) Der Einbau bzw. die Applikation des jeweiligen Fugenabdichtungs-, Auskleidungssystems
bzw. von Befestigungen darf nur gemaR der jeweiligen europdischen technischen bzw. natio-
nalen Zulassung erfolgen. Dabei sind ggf. zusatzliche Bestimmungen der jeweiligen Mitglieds-
staaten fur die Verwendung in LAU-Anlagen zu berticksichtigen. Auskleidungssysteme dirfen
sowohl im Herstellwerk gemaR Abschnitt 4.1 als auch nach dem Verlegen der Fertigteile auf der
Baustelle appliziert werden.

(6) Der einbauende Betrieb hat dem Betreiber der Anlage eine Kopie dieser Zulassung sowie
der Einbau- und Montageanweisungen des Antragstellers zu Uibergeben.

4.2.3 Unterlage

Vor dem Verlegen der Fertigteile ist die Eignung der Unterlage gemalR den Bestimmungen des
Abschnitts 4.2.1 (8) festzustellen. Sie darf die zuldssigen Kennwerte im Anhang 4 nicht unter-
schreiten und nicht von den in den Einbau- und Montageanweisungen des Antragstellers ange-
gebenen Festlegungen abweichen. Der Verformungsmodul "E¢" ist im Plattendruckversuch zu
bestatigen.

4.2.4 Einbau der Fertigteile

(1) Die Fertigteile missen mit allen Einbauten und vorbereiteten Anschlissen versehen sein.
Einzelteile diirfen nicht ausgetauscht werden.

(2) Der Anschluss an angrenzende Dichtkonstruktionen ist nach den Einbau- und Montage-
anweisungen des Antragstellers vorzunehmen.

(3) Die Verbindung zwischen den Fertigteilen ist gemaf Abschnitt 4.2.1 vorzunehmen.
(4) Beschadigte Fertigteile (z. B. mit Rissen > 0,1 mm) durfen nicht verlegt werden.

(5) Die zuldssige Fugenbreite (z. B. Anhang 3) ist zu gewahrleisten, im Besonderen, wenn
Fugendichtstoffsysteme verwendet werden, z. B. mit Lehren bzw. Abstandshalter.
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4.2.5 Einbauender Betrieb

(1) Der Einbau der Fertigteile wird nur von Betrieben vorgenommen, die vom Zulassungs-

inhaber (einschlieBlich ihrer Fachkrafte) hierfir autorisiert und geschult sind. Weitergehende

Anforderungen an den einbauenden Betrieb kénnen sich aus den nationalen Bestimmungen der

Mitgliedsstaaten ergeben, z. B. in D.: Fachbetriebspflicht.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der eingebauten Dichtkonstruktion mit dieser

Zulassung muss vom einbauenden Betrieb mit einer Erklarung auf Grundlage folgender Kon-

trollen erfolgen:

— Kontrolle, ob die richtigen Fertigteile fur die fachgerechte Ausfiihrung der Dichtkonstruktion
verwendet wurden sowie deren Kennzeichnung nach Abschnitt 3.3.

— Kontrolle, dass zwischen den Fertigteilen nur Fugenabdichtungssysteme mit nationaler bzw.
europdischer technischer Zulassung eingebaut wurden, die den Kriterien der
Abschnitte 1.2 (3) und 4.2 entsprechen.

— Kontrolle, dass zur Auskleidung der Fertigteile bzw. Befestigung auf den Fertigteilen nur
Systeme mit nationaler bzw. europdischer technischer Zulassung bzw. Systeme mit dem
jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis fir die vorgesehene Nutzung eingebaut wurden, die
den Kriterien der Abschnitte 1.2 (2) und 4.2 entsprechen.

— Kontrollen der Ausfuhrung nach Abschnitt 4.2.6.

(3) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen

mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Dichtkonstruktion: "B+F Platten- und Sammelsystem fir die Verwendung in LAU-
Anlagen”

— Zulassungsnummer: ETA-11/0122

— Zulassungsinhaber: Name, Adresse

— Ausfuihrung am: Datum

— Einbauender Betrieb: Name und Anschrift

— Art der Kontrolle oder Prifung (siehe Abschnitt 4.2.6)

— Datum der Priifung

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
— Bestimmungen, denen die Dichtkonstruktion genligt:

— Brandverhalten,

— Angabe der Befahrbarkeitsstufe (nur begehbar),

— Medienbesténdigkeit der Fertigteile, ist durch den Wortlaut "geméal Anhang 2 der
ETA-11/0122" zu beschreiben,

— Medienbestandigkeit des verwendeten Fugenabdichtungssystems, ist durch den Wort-
laut "gemafll Anhang 2 der ETA-xx/yyy / nationalen Zulassung Nr.: xyz" zu beschrei-
ben,

— Besondere Verwendungshinweise:

"Instandsetzungen sind nur mit Instandsetzungssystemen bzw. -produkten zuldssig, die fir

den jeweiligen Verwendungszweck (siehe Abschnitt 1.2) zugelassen sind (gemaf den natio-

nalen bzw. européischen technischen Zulassungen). Dartiber hinaus sind die entsprechen-
den Angaben des Zulassungsinhabers zu bericksichtigen.”

— Name und Funktion der Person, die zur Unterzeichnung im Namen des einbauenden
Betriebs oder seines Bevollmachtigten erméachtigt ist.

(4) Die Aufzeichnungen und die Erklarung des einbauenden Betriebs sind zu den Bauakten
des jeweiligen Objekts zu nehmen. Sie sind der Zulassungsstelle, und zustandigen obersten
Bauaufsichtsbehorde sowie der sachkundigen Person gemalR den Bestimmungen der Mitglied-
staaten auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom einbauenden Betrieb unverziglich die
erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Man-
gels sind - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die
Kontrollen unverziiglich zu wiederholen.
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4.2.6 Kontrolle der Ausfihrung
(1) Der Aufbau der Unterlage muss den Darstellungen des Anhangs 4 entsprechen.

(2) Die ausreichende Verdichtung der Unterlage (Es-Werte gemafld Anhang 4) ist vor dem
Verlegen der Fertigteile (einmal je Fertigteil bzw. einmal je 50 m, wenn die Fertigteile aneinan-
dergereiht eingebaut sind) nachzuweisen.

(3) Die Kontrolle der Befestigungen von Anbauteilen erfolgt gemafl den Anforderungen der
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Befestigungsmittels.

(4) Die Kontrolle des Auskleidungssystems erfolgt gemafl den Anforderungen der jeweiligen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur die Verwendung in LAU-Anlagen.

(5) Wahrend des Verlegens der Fertigteile sind Aufzeichnungen tber den Nachweis der ord-
nungsgemalen Montage vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren.

(6) Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind
dem mit der Bautberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die
Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewah-
ren.

4.3 Verpflichtungen des Zulassungsinhabers

(1) Der Zulassungsinhaber hat dafiir zu sorgen, dass alle, die seine Fertigteile verwenden,
angemessen Uber die Besonderen Bestimmungen nach den Abschnitten 1, 2, 4 und 5 ein-
schlieBBlich des Anhangs zu dieser ETA, die Einbau- und Verarbeitungsanleitung des Zulas-
sungsinhabers und den nicht vertraulichen Teilen der technischen Dokumentation zu dieser ETA
unterrichtet werden.

(2) Diese Information kann durch Wiedergabe der entsprechenden Teile der européaischen
technischen Zulassung erfolgen.

5 Vorgaben fir den Hersteller

5.1 Transport und Lagerung
51.1 Transport

(1) Die Fertigteile, sind versehen mit allen Ablaufen, vorbereiteten Anschliissen und ggf. allen
Abdeckungen (Gitterrost-Abdeckelemente) zu transportieren/liefern.

(2) Der Transport zur Einbaustelle erfolgt mit einem geeigneten Transportfahrzeug.
5.1.2 Lagerung

Die Lagerung bzw. Zwischenlagerung der Fertigteile hat auf lastverteilenden, frostfreien Unterla-
gen so zu erfolgen, dass keine unzulassigen Beanspruchungen auftreten kénnen.

5.2 Nutzung, Wartung, Mangelbeseitigung

(1) Um die Brauchbarkeit der Fertigteile bzw. der aus Fertigteilen hergestellten Dichtkonstruk-
tion sicherzustellen, werden die in den Abschnitten (2) bis (6) beschriebenen MaRnahmen
empfohlen. Es ist Aufgabe des Zulassungsinhabers dafiir zu sorgen, dass die Betroffenen
davon unterrichtet werden.

(2) Der Betreiber der jeweiligen Anlage fertigt eine Betriebsanweisung, in der auch die erfor-
derlichen Malinahmen

— zur Kontrolle des ordnungsgeméRen Zustands
— zur Sicherstellung des ordnungsgemaflen Betriebs
— zur Wartung und Reinigung

der Dichtkonstruktion sowie MaRnahmen im Schadensfall beschrieben sind. Die Kontrollinter-
valle werden entsprechend den in Anhang 2 in Verbindung mit Anhang 9 dieser ETA angegebe-
nen Beanspruchungsstufen festgelegt. Die Ergebnisse der Kontrollen werden dokumentiert.
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(3) Tropfverluste bzw. Ansammlungen schon geringer Flissigkeitsmengen werden unmittel-
bar entfernt.

(4) Ausgetretene wassergefahrdende Stoffe werden unverziglich mit geeigneten Mitteln ge-
bunden. Das verunreinigte Bindemittel wird aufgenommen sowie ordnungsgemaf und schadlos
verwertet oder beseitigt. Entsprechende Materialien und/oder Einsatzgerate werden in der
Betriebsanweisung festgelegt und in ausreichender Menge standig vorgehalten. Fur die Entsor-
gung bzw. Behandlung der als Abfall anfallenden Stoffe wird auf die geltenden Vorschriften des
jeweiligen Mitgliedstaates verwiesen (z. B. in D: Abfallgesetz).

(5) Vom Betreiber sind zusatzliche Kontrollen der Fertigteile und ggf. des Auskleidungs-
systems durchzufuhren. Diese zusatzlichen Kontrollen sind regelméfRlig im Abstand von 6
Monaten bei abgenommenen Abdeckelementen vorzunehmen.

(6) Der Betreiber beauftragt mit dem Instandhalten, Instandsetzen, der Wartung und dem
Reinigen der Dichtkonstruktion nur solche Betriebe, deren Personal hierfir gemaf den Bestim-
mungen der jeweiligen Mitgliedsstaaten fiir diesen Anwendungsbereich autorisiert und unterwie-
sen ist.

(7) Nach jeder InstandsetzungsmafRnahme grofReren Umfangs ist eine Inbetriebnahme-
Prifung nach Abschnitt 5.2 (8) durchzuflihren bzw. die wiederkehrende Prifung nach Ab-
schnitt 5.2 (9) durch den Sachverstandigen zu wiederholen.

(8) Vor der Inbetriebnahme einer Anlage und ggf. nach erforderlicher Méngelbeseitigung
werden Inbetriebnahmeprifungen wie folgt durchgefihrt:

— Die Inbetriebnahmeprtfung wird nur von sachkundigen Personen durchgefihrt. Weiter-
gehende Anforderungen an die Personen kénnen sich aus den nationalen Bestimmungen
der Mitgliedstaaten ergeben.

— Die mit der Prifung beauftragte Person wird Uber den Fortgang der Arbeiten laufend infor-
miert. lhr wird die Moglichkeit gegeben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau der Fer-
tigteile nach Abschnitt 4.2.6 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu beurteilen.

— Die Prufung der Beschaffenheit der eingebauten Fertigteile erfolgt durch Inaugenschein-
nahme der Dichtkonstruktion.

— Die Prifung des eingebauten Fugenabdichtungs- bzw. Auskleidungssystems erfolgt nach
den Bestimmungen der jeweiligen europdischen technischen, nationalen Zulassung bzw.
gemall dem jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis fur die vorgesehene Nutzung nach den
Bestimmungen der jeweiligen Mitgliedsstaaten fiir diesen Anwendungsbereich.

— Die mit der Prifung beauftragte Person prift die vorgesehenen Kontrollintervalle der Be-
triebsanweisung des Betreibers der jeweiligen Anlage (siehe Abschnitt 5.2 (2)).

(9) Ein Jahr nach jeder Inbetriebnahmeprifung und danach alle fiinf Jahre werden wieder-
kehrende Prifungen wie folgt durchgefihrt:

— Die wiederkehrenden Priifungen werden nur von sachkundigen Personen durchgefiihrt.
Weitergehende Anforderungen an die Personen kénnen sich aus den nationalen Bestim-
mungen der Mitgliedstaaten ergeben.

— Die Untersuchung der Beschaffenheit der Dichtkonstruktion geschieht durch Sichtprifung
aller Bereiche der jeweiligen Dichtkonstruktion. Die Fertigteile gelten weiterhin als dicht im
Sinne dieser Zulassung, wenn keine mechanischen Beschadigungen der Oberflache bzw.
keine sichtbaren Umwandlungsvorgadnge an der Oberflache die den Querschnitt der Fertig-
teile mehr als 2 mm reduzieren feststellbar sind und wenn Risse nicht breiter als 0,1 mm
festgestellt werden.

— Zusatzlich ist die Untersuchung der Schutzwirkung des Fugenabdichtungssystems und ggf.
des Auskleidungssystems, gemaf den Bestimmungen der jeweiligen europdaischen techni-
schen Zulassung, nationalen Zulassung bzw. gemafR dem jeweiligen Verwendbarkeitsnach-
weis fir die vorgesehene Nutzung nach den Bestimmungen der jeweiligen Mitgliedsstaaten
far diesen Anwendungsbereich durchzufiihren.
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— Anhand der Dokumentation gemafd Abschnitt 5.2 (2) wird kontrolliert, ob

— die Kontrollintervalle eingehalten wurden,

— die Vorgaben der Betriebsanweisung eingehalten werden und

— kein langerer Kontakt zwischen den Fertigteilen und den wassergefahrdenden Flissigkei-
ten im Laufe der Nutzung stattgefunden hat.

— Ergeben sich Zweifel an der Dichtheit der Dichtkonstruktion (z. B. aufgrund von grofRen
Rissen), werden weitere Untersuchungen erforderlich. Hierzu werden ggf. Proben (Bohr-
kerne) aus dem betroffenen Bereich enthommen. Auf die Entnahme von Proben aus dem
unter den Fertigteilen liegenden Boden kann verzichtet werden, wenn nachweislich keine
vollstandige Durchdringung der Dichtkonstruktion durch wassergeféahrdende Fliissigkeiten
erfolgte.

(10) Werden bei der Inbetriebnahmepriifung Mangel festgestellt, so sind diese unverziiglich,
unter Bericksichtigung der folgenden Bestimmungen zu beheben. Mit der Schadensbeseitigung
ist ein Betrieb nach Abschnitt 4.2.2 zu beauftragen, der die in diesem Bescheid genannten Mate-
rialien entsprechend den Angaben der Verarbeitungsanleitung des Antragstellers verwenden
darf.

— Beschadigte Fertigteile der Dichtkonstruktion (z. B. Risse breiter als 0,1 mm, schalenférmige
Abplatzungen bzw. Ausbriiche) sind auszutauschen. Der Ersatz des geschadigten Fertigteils
erfolgt gemafl den Bestimmungen dieser Zulassung unter Beriicksichtigung der Bestimmun-
gen der jeweiligen Zulassung des Fugenabdichtungssystems fur LAU-Anlagen.

— Mangel am Fugenabdichtungssystem oder Auskleidungssystem sind gemaf den Anforde-
rungen dieser Zulassung, unter Berucksichtigung der Bestimmungen der jeweiligen Zulas-
sung des Fugenabdichtungssystems bzw. der Bestimmungen des Auskleidungssystems zu
beseitigen.

— lIst eine Méngelbeseitigung erforderlich, ist in jedem Fall die Prufung durch die sachkundige
Person gemal Abschnitt 5.2 (8) zu wiederholen.

(11) Weitergehende nationale Vorschriften der Mitgliedsstaaten bleiben unbertihrt.

6 Empfehlungen fur den Betreiber einer Anlage zum Lagern, Abflllen und Umschlagen
wassergefahrdender Stoffe

(1)  Auf die Notwendigkeit der standigen Uberwachung der Dichtheit bzw. Funktionsfahigkeit
der Dichtkonstruktion gemaR den Anforderungen aus den nationalen Bestimmungen der jeweili-
gen Mitgliedsstaaten durch den Betreiber der Anlage wird verwiesen.

(2) Vom Betreiber der jeweiligen Anlage wird eine Betriebsanweisung erstellt, in der die fol-
genden Punkte beriicksichtigt werden:

— Der Inhalt der im Betrieb anzuwendenden Vorschriften wird fir den in diesen Bereichen
tatigen Beschéftigten in einer verstandlichen Form und Sprache in der Betriebsanweisung
dargestellt und an geeigneter Stelle der Anlage ausgelegt oder ausgehéangt. Die Betriebsan-
weisung kann Bestandteil von Betriebsanweisungen nach anderen Rechtsbereichen des
jeweiligen Mitgliedsstaats sein.

— Die in diesen Bereichen tatigen Beschéftigten werden Uber die beim Lagern, Abfillen und
Umschlagen von wassergefahrdenden Stoffen moglichen Gewassergefahrdungen sowie
Uber die Malinahmen zu ihrer Abwendung vor Beginn ihrer Beschéaftigung und danach min-
destens einmal jahrlich unterwiesen.

— Alle wesentlichen MaRnahmen der Kontrollen durch den Betreiber, der Wartung und Reini-
gung werden in der Betriebsanweisung festgelegt. Die Durchfiihrung der MaRnahmen wird
jeweils im Betriebstagebuch vermerkt.

— In dieser Betriebsanweisung legt der Betreiber seine Kontrollintervalle gemafl Anhang 2 in
Verbindung mit Anhang 9 fest. Diese Aufzeichnungen liegen bereit und werden dem geman
den geltenden nationalen Bestimmungen des jeweiligen Mitgliedsstaates Zustandigen vor-
gelegt.
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(8) Der Betreiber einer Anlage zum Lagern, Abfiillen und Umschlagen wassergeféahrdender
Stoffe beauftragt mit der Wartung und Reinigen der Dichtkonstruktion nur Betriebe nach Ab-
schnitt 4.2.2(1).

(4) Ist nach der Inbetriebnahme-Priifung eine Méngelbeseitigung erforderlich, ist in jedem
Fall die Inbetriebnahme-Prifung geman Abschnitt 5.2 (8) unter Beriicksichtigung der geltenden
nationalen Bestimmungen des jeweiligen Mitgliedsstaates zu wiederholen.

(5) Die Dichtkonstruktion wird gemaB den Bestimmungen nach Anhang 3, Tabelle 1 nur
begangen.

Georg Feistel
Abteilungsleiter
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B+F Platten- und Sammelsystem

— aus fliissigkeitsdichtem Stahlbeton oder
— zusaétzlich mit einem geeigneten Auskleidungssystem geschutzt

flir LAU-Anlagen
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Fertigteile des B+F Platten- und Sammelsystems

Anhang 1

Platten- und Sammelelemente, Einbaubeispiele
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Bild 1: Eindringverhalten (mittlere Eindringtiefe [e144m] vON FIUssigkeiten)”, aufgrund der jeweiligen
dynamischen Viskositat und Oberflaichenspannung.
8,0
E
E
£
]
3 6,0
3
0
3
S 4,0
g
g
3
=20
2
2
B
£
e 0,0
w
g 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
E Wurzel aus Quotient von Oberflachenspannung und Viskositét der Fliissigkeit

e, m™e% ; o= Oberflachenspannung [mN/m]
n= dynamische Viskositat [mMNs/m?2]

" Sicherheitsfaktoren™ zur Ermittlung der charakteristischen Eindringtiefe und der Mindestbauteildicke siehe Anhang 9

Tabelle 1: Materials und Eigenschaften

Nr. Kennwert Anforderung

1 Fertigteilbeton Flissigkeitsundurchl&ssiger Beton gemaB den hinterlegten Angaben unter Berlicksichtigung der
__________________________ Bestimmungen dieser Zulassung i iiiiananns
Gesteinskornung Gesteinskérnung geman den hinterlegten Angaben unter Berlcksichtigung der EN 12620:2003-4
,,,,,, eeeeeeeeoo.....|lnd Berichtigung 1der EN 12620:2004-12 .
Zemen Zement nach EN 197-1:2004-08
Betonzusatzmittel | FMundLP gemaB EN 934-2, T

2 Bewehrung Betonstabstahl; Betonstahimatten im Sinne der EN 10080 unter Beriicksichtigung der hinterlegten

Angaben des Zulassungsinhabers

3 Entwésserungs- geman den Bestimmungen dieser Zulassung und den Anforderungen des Zulassungsinhabers

einrichtungen Ablaufrohr :

— Austenitischer nichtrostender Stahl z.B. nach EN 1124-1

Polyethylen hoher Dichte, PE-HD nach EN 12666-1

— Stahlrohre nach EN 1123, feuerverzinkt

- Rohre aus glasfaserverstarktem Polyesterharz (UP-GF) nach EN 14364 in Verbindung mit
CEN/TS 14632:2006-09

4 | Gitterrost-Abdeckelement | Gitterroste nach den Bestimmungen dieser Zulassung und den zusétzlichen Anforderungen des

Zulassungsinhabers geman den hinterlegten Angaben (begehbare Gitterroste)

5 Fugenabdichtungssystem | Fugenabdichtungssysteme (Fugendichtstoffsysteme, aufgeklebte Fugenbandsysteme) geman

Anhang 5 mit europdischer bzw. nationaler Zulassung fur die jeweils geplante Verwendung in

LAU Anlagen

6 | Auskleidung des Auskleidung aus austenitischem nichtrostendem Stahl mit nationalem bzw. Européischen
Pumpensupfs und der Verwendbarkeitsnachweis fir die jeweilige Verwendung in LAU-Anlagen, e.g. according to
Schéchte EN 1124-1.

7 | Transport und gemaB den Bestimmungen dieser Zulassung und den hinterlegten Angaben
Montagebefestigung

8 Befestigungsmittel fur Verbunddibel mit européischer bzw. nationaler Zulassung gemaf den Bestimmungen dieser
Anbauteile Zulassung und den Anforderungen des Zulassungsinhabers

Fertigteile des B+F Platten- und Sammelsystems

Anhang 2

Eindringverhalten, Werkstoffe und Eigenschaften
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Tabelle 1: Charakteristische Bauteil- und Materialkennwerte

Nr. | Kennwert | Anforderung
Fertigteile
1 | Frischbeton fir Fertigteile: Betonzusammensetzung gem&n hinterlegten Angaben
- _Uberwachungsklasse 2
- VerdichtungsmaBklasse CA
- AusbreitmaBklasse F3 bis F6
- Zement CEMI1425R
- w/z-Wernt 0,43
- Gesteinskérnung geman hinterlegten Angaben, Alkaliempfindlichkeitsklasse E |
2 | Fertigteile: Flissigkeitsdicht gemaB Abschnitt 2.1.3 (1)
- Uberwachungsklasse 2
- Betondruckfestigkeitsklasse C35/45
- Bemessungszustand Zustand 2
- Risszustandsklasse W, <0,1 mm
- Betondeckung 40 mm
- Bewehrung BSt 500 S (Wst.-nr. 1.0438) bzw. BSt 500 M (Wst.-nr. 1.0466)
- Expositionsklassen XA3, XC4, XD3, XF4, XM2
- Befahrbarkeitsstufen t 0: FuBganger
- Brandverhaltensklasse A1,
bei der Verwendung in Dichtkonstruktionen mit
Fugenabdichtungssystemen ist die Brandverhaltensklasse des
jeweiligen Fugenabdichtungssystems (mindestens Klasse "E") zu
beachten
3 Transport und Montagemittel Wellenanker und Flachstahlanker
Fugenbreite bei der Verwendung b =16 mm, <40 mm
von Fugendichtstoffsystemen

Fertigteile des B+F Platten- und Sammelsystems

Anhang 3
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Transport- und Montagemittel
Geometrie, Material und Einbau
- fiir Sammel- und Schachtelemente

Wellenanker Rd 30 bis Rd 52

ﬁ

N

&

- flr Plattenelemente

5 a'e ' a4 R XX R o [N,
e s
e S A

o R
SOOI SISO IO IS NI I SIS I I IS I IS0 CB I IS0

o
(o

Unterlage fiir Plattenelemente, Beispiel:
Die Unterlage ist frostfrei auszubilden.

5

R e e o e e o e T e PR A PR
HOHhhhbobbHHODbbbHhhlohhbhhbhbhbhbiohbhbhbbbobbhioh
ASEAE o< 03,03 0408 04 08 03 62 09 09 02 0965, 09 04 09 08 08 5e 06 09 03 03 62 08 06 09 G369, 09)

O9_Go_G8_0¢ o Ge_ 0o 0o O L

- Ausgleichsschicht (Sand, Kérnung 2-8 mm)
L Schicht I: Es =2 45 MN/m?2 (Kies bzw. Splittgemisch, Kérmung 8-16 mm)

Unterlage fur Sammel- und Schachtelemente, Beispiel:

- Ausgleichsschicht (Sand, Kérnung 2-8 mm)
L Schicht I: Es = 45 MN/m? (Kies bzw. Splittgemisch, Kérmung 8-16 mm)

Fertigteile des B+F Platten- und Sammelsystems

Anhang 4
Transport- und Montagemittel sowie Kennwerte fur Fertigteilunterlagen
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Beispiel von Fugenabdichtungen/ Verbindungen, schematische Darstellung

- Anschluss an Dichtflachen/ -konstruktionen und Verbindung der Fertigteilelemente mit Fugendichtstoffsystemen:
(ETA bzw. nationale Zulassung):
5 Fugendichtstoff

d
H Fase

Voranstrich (Primer)

S
Hinterflllmaterial

Fugenflanken " =

a = Fasenseite 3-5 mm

b = Fugenbreite

d = Dicke des Fugendichtstoffes

du = Haft- bzw. Kontaktflache des Fugendichtstoffes an der Fugenflanke (geschiitzte Fugenflanke) di=ys * eim
€im. = mittlere Eindringtiefe, siehe Anhang 2, Bild 1,

1'), = Sicherheitsfaktor zur Ermittlung der charakteristischen Eindringtiefe, Anhang 12

Die Fugenflanken sind parallel auszufiihren

- Anschluss an Dichtflachen/ -konstruktionen und Verbindung der Fertigteilelemente mit Fugenabdichtungsprofilen:
(ETA bzw. nationale Zulassung):

PE-Fugenprofil —» b e
\ ¥
~ ow |
N 1
N; :

geschiitzte
du| d Fugenflanke

1 N b :

e N\
Y N \_ Eindringfrontder ™ 1
1~ » Priffitssigkeit N
(AN - Y
1 \\ \ ~ \ :

dy = Haft- bzw. Kontakifiache des Fugendichtstoffes an der Fugenflanke (geschiitzte Fugenflanke) di=¥s * &m
b = Fugenbreite

d = Dicke des Fugenprofils

em = mittlere Eindringtiefe, siehe Anhang 2, Bild 1

- Anschluss der Fertigteilelemente mit einer Kombination von verschiedenen Fugenabdichtungssystemen:

( ETA bzw. nationale Zulassung)
Fugenabdichtungssystem mit nationaler bzw. européischer
technischer Zulassung fur LAU-Anlagen:
Horizontal:  Geeigneter Fugendichtstoff, gieBfahig bzw.
25 Fugenprofile)
Vertikal: Geeigneter Fugendichtstoff, standfest bzw. Fugenprofile

/ Hinterfilimaterial

20

' AuBen 5 \
2 Geeignetes Abdichtungssystem gegen
‘H driickendes Wasser, z.B. FERMADUR

Fertigteile des B+F Platten- und Sammelsystems

Anhang 5
Beispiel von Fugenabdichtungen/ Verbindungen, schematische Darstellung
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Sammelelement, Typ 1.1, Standard:
(Fertigteillangen von 500 mm bis 5000 mm sind zulédssig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind bezogen auf die

jeweilige Einzelausfihrung anzupassen.)

199f. Sporny 1900 bis 3400 +g_gf. Sporng
T t

1250 1400 bis 2900
T

45
#
45
+#
s
T
L
T

G
fols :o 2

B

2
.,?.w'
1065

0

e
‘0\‘0’0}:"
1350

i

R

RS SRR
R % s
L e

300 Iggf. Sporn
1285
T T
1
T

Sammelelement, Typ 1.2, Pumpensumpf:
(Fertigteillangen von 1500 mm bis 5000 mm sind zuldssig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind bezogen auf die

jeweilige Einzelausfiihrung anzupassen.)

1 1900 bis 3400 1
t T
.0gf. Sporn, 250 , 1400 bis 2900 | 250 ,99f. Sporn
[ 1 e |
++45 45
w wn
- 3: ‘;t: - 4
wn o
8 Gitterroste, begehbar 2
3 50 800 5
1,1% e} &
: — = 3
u:bl-}/”/jﬁ‘; : + ///f;/}; .
o Z, 7,
~ L S, e %7%
e 0773 < el zrerdd o
3| o
wn
2 [=] o
Pumpensumpf o 2
(800 mm x 800 mm x 600 mm), .~ ; = 2
Auskleidung aus 2 R o «L il
nichtrostenem Stahl
1250 800 , 300
i [ | T T
N 550 bis 2050 | 1350 1
T T K
*) Sporne (falls erforderlich), in Abhangigkeit von der Hohe des Grundwassers, werden auf der Baustelle hergestelit.
Beton: C25/30, XC4, XF1, WF
nom ¢: 50 mm
Fertigteile des B+F Platten- und Sammelsystems
Anhang 6

Geometrie der Konstruktionselemente, Typ 1.1 und 1.2
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Sammelelement, Typ 1.3, Verbindungselement:
(Fertigteillangen von 1500 mm bis 5000 mm sind zuldssig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind bezogen auf die

jeweilige Einzelausfihrung anzupassen.)

*@t Sporn‘l[ 1900 bis 3400 JIggi. Spom%
1250, 1400 bis 2000 1250
1 T T T
1205 1520 bis 3020 1 185
T T T
= -4 4
I 0
! <
I
: ; - 8
1 I o
1 I E | 8
1 I 2
I |
I [
----- S | P o 2
I : =1
| s &
- N oy £ B

Sammelelement, Typ 1.4, Entwasserungselement:
(Fertigteillangen von 1500 mm bis 5000 mm sind zulassig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind bezogen auf die

jeweilige Einzelausfliihrung anzupassen.)

+ggf.Spom# 1900 bis 3400 ?@f Sporn‘;r
1250 1400 bis 2900 1250
) ¥ B ] T
++45 45
2 2
B o :‘: :t: —— 4
g g
o
al o g
g !/’ T -
I
vz o
° g
Pumpensumpf A B ®
(800 mm x 800 mm x 600 mm), 2 }:ﬁ,%\ Wg‘v"?}"}_' 8
Auskleidung aus Qz,.,;g.},,m%% 2 I S
nichtrostenem Stahl Detail A
4250 ; 800 4 300 ,
) L T T
Detail A: % 550 bis 2050 # 1350 %
to
Auslauf
(DN‘lDOJDN‘l&O
O —Ablaufanschluss DN 100 bzw. DN 150
= —Die Verbindung ist nur geschweif3t bzw. geklebt zuléssig.
—Material gemaB Anhang 2, Tabelle 1:
8 — Austenitischer nichtrostender Stahl,

— Polyethylen hoher Dichte, PE-HD,
— Stahlrohre, feuerverzinkt,
— Rohre aus glasfaserverstarktem Polyesterharz (UP-GF)

250
250

*) Sporne (falls erforderlich), in Abhangigkeit von der Héhe des Grundwassers, werden auf der Baustelle hergestellt.

Beton: C25/30, XC4, XF1, WF
nom c: 50 mm

Fertigteile des B+F Platten- und Sammelsystems

Anhang 7

Geometrie der Konstruktionselemente, Typ 1.3 und 1.4
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Plattenelement, Typ 2.1 Standard:
(Fertigteillangen von 2000 mm bis 7500 mm sind zuldssig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind bezogen auf die

jeweilige Einzelausfihrung anzupassen.)

| 1500 bis 3000 |
T T
1150, 1200 bis 2700 1150,
il T T T
30,,150;, 30
o H o~
o -
= 0,5% -
—
A it RS 3
A e e ] o] B
a2 R R ,f'-:-:-:oz..-:e‘é‘az-. S e e | ©
~ @g 25 ":’3%‘:‘:)::{'" R ;fé‘:::; .:.&:3:6%@.,,/{:;.;.:.%\ 2% ?‘,.0.:.:.%\'*.@:.,3:,:,@:.:', ~
N

Plattenelement, Typ 2.2 Standard und Sammelschachtelement, Typ 3:
(Fertigteillangen des Typ 2.2 von 2000 mm bis 7500 mm sind zuléssig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind
bezogen auf die jeweilige Einzelausflihrung anzupassen.)

i 900 1180,

2 0.5% Gilterroste, begahbar o

N i - 4
“:-—u—

o o
3 8 il 2]
o~ \ [a]

= Log=Lp=
PE-Seal // B &
¥ i
P DIBt-Zul. Z-74.5-59 8 g
- ey ’?f\ &

, Fase % g‘g 3l o
; Tropfnase A v \ ,4::‘:45’: | =2
, o\ e -
| [ s
! P
\ ! o
’\ 3043 115 " sammelschachtelement ";%

15, 430 115" (Pumpensumpf) } o
ok e
N _’ i (800 mm x 800 mm x 600 mm), K83 =28
B Auskleidung aus nichtrostenem EECazsse s st s i s = S
Stahl
" 200 bis 1700
t
N
Draufsicht: J : 30,4150, 30
! . oo |1 1[
T
! 1150, 1000 *__I'l155
[ 1
|
i I?:._ ——
| L
i

950
1000
1300

1150,

Gitterrostabdeckung, begehbar bis zu einer
maximalen Einzellast von 1.5 kN/(0,2x0,2)m?

Fertigteile des B+F Platten- und Sammelsystems

Anhang 8
Geometrie der Platten und Schachtelemente, Typ 2.1 bis 3

£22622.11 8.06.05-254/09



Seite 23 der Européischen Technischen Zulassung Deutsches
ETA-11/0122 vom 11. Mai 2011 Institut
far

Bautechnik

1.  Belastungsstufen fiir die Beaufschlagung:
1.1 Fertigteile im Bereich zum Lagern
Die Beanspruchung der Fertigteile beim Lagern ist im Einzelfall in Abh&ngigkeit von den betrieblichen
Gegebenheiten unter Berlicksichtigung der jeweiligen nationalen Bestimmungen der L&nder zu ermitteln. Sie ist
u. a. abhangig von der festgelegten Beanspruchungsdauer. Innerhalb dieser festgelegten Beanspruchungsdauer
mussen ausgelaufene Flissigkeiten erkannt und von der Dichtkonstruktion entfernt worden sein.

Tabelle 1: Lagern wassergefahrdender Stoffe
Kurzzeichen | Beanspruchungsstufe Beanspruchungsdauer Prifzeitraum
L4 gering Beanspruchungsdauer bis 8 Stunden” |8 Stunden
La mittel Beanspruchungsdauer bis 72 Stundeq” 72 Stunden
L hoch Beanspruchungsdauer bis 3 Monate™ | 2200 Stunden

In diesem Zeitraum der Beanspruchungsdauer ist die Beaufschlagung zu erkennen, zu beseitigen, das Abdichtungsmittel zu
reinigen und (ggf. nach sachverstandiger Bewertung) wieder in Betrieb zu nehmen.

Bei einer Beanspruchungsdauer iber 3 Monate ist eine stéandige Beaufschlagung anzunehmen und die Bestimmungen dieser
ETA nicht anzuwenden.

2)

1.2 Fertigteile im Bereich zum Abfillen und Umschlagen:

Die Beanspruchung der Fertigteile beim Abflllen und Umladen wird im Einzelfall in Abh&ngigkeit von den
betrieblichen Gegebenheiten ermittelt. Sie ist abhangig von der Haufigkeit der Abfillvorgénge, von der
Infrastruktur und von den nationalen Bestimmungen der Lander hinsichtlich der gefahrgutrechtlichen
Anforderungen an Verpackungen fur wassergefahrdende Stoffe.

Umlade- und Abflllvorgange werden gemaf den jeweiligen nationalen Bestimmungen der Lander standig visuell
auf Tropfverluste und Leckagen Uberwacht, sodass sofort MaBnahmen zu deren Beseitigung veranlasst werden
kénnen.

Tabelle 2: Abflllen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
Kurzzeichen | Beanspruchungsstufe Haufigkeit / MaBnahme Prifzeitraum

Ay, a) Abflllen bis zu 4 x pro Jahr.

U, gering b) Umladen von Stoffen in 8 Stunden
geeigneter Verpackung”

A, a) Abflllen bis zu 200 x pro Jahr. Beaufschlagungszyklus:

U, mittel b) Umladen von Stoffen in nicht | 28 Tage je 5 Stunden®
geeigneter Verpackung"

Az hoch Abfullen und Umladen ohne Beaufschlagungszyklus:

Einschrénkung der Haufigkeit 40 Tage je 5 Stunden®

" GemaB den nationalen Bestimmungen der Lander hinsichtlich den gefahrgutrechtiichen Anforderungen an

Verpackungen fir wassergefahrdende Stoffe.
aquivalente Beaufschlagung (gleiche Eindringtiefe) einmalig 144 Stunden.
aquivalente Beaufschlagung (gleiche Eindringtiefe) einmalig 200 Stunden.

2)
3)

2.  Sicherheitsfaktoren zur Ermittlung der charakteristischen Eindringtiefe und der
Mindestbauteildicke:
Sicherheitsfaktor ys:  Ist nichts anderes bestimmt, betragt der Sicherheitsfaktor fiir die statistische Abweichung von
den Einzelwerten der Eindringtiefen 1,35. Abweichend davon darf er gemaB den
Bestimmungen des jeweiligen Mitgliedsstaats festgelegt werden.

Sicherheitsfaktor y.: st nichts anderes bestimmt, betragt der Sicherheitsbeiwert fir die Eindringtiefe, beruhend auf
den Vorgaben der Uberwachung und Prufung und wahrend der Nutzung der Fertigteile
(Uberwachung der Anlage), 1,5. Abweichend davon darf er geméaB den Bestimmungen des
jeweiligen Mitgliedsstaats festgelegt werden.

Fertigteile des B+F Platten- und Sammelsystems

Anhang 9
Belastungsstufen fur die Beaufschlagung und Sicherheitsfaktoren
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