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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lé&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich_ergédnzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse :
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung des
Bodenbelags "Hain Massivholzdiele mit gedlter Oberflache" mit CE-Kennzeichnung nach der
Norm DIN EN 14342".

Der Bodenbelag erfllt die Anforderungen der "Grundsétze zur gesundheitlichen Bewertung
von Bauprodukten in Innenrdumen"? und darf demgemaB in Aufenthaltsraumen verwendet
werden.

Bestimmungen fiir das Bauproduki

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Bodenbelag ist eine Massivholzdiele und muss den Bestimmungen der Norm
DIN EN 14342 sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
entsprechen.

Der Bodenbelag muss bestehen aus

— der Massivholzdiele aus Eiche in einer Dicke von 20 mm (= 10 %),

— der Oberflachenbeschichtung auf Olbasis.

Die Gesamtdicke des Bodenbelags muss 20 mm (+ 10 %) und das Gesamtflachengewicht
14,4 kg/m2 (+ 10 %) betragen.

Die Massivholzdiele kann vor der Oberflichenbeschichtung mechanisch behandelt (z. B.
geblrstet) sein.

Sofern die Massivholzdiele werkseitig beschichtet wird, muss sie mit einer der nach-
folgenden Oberflachenbeschichtungen behandelt werden:

Produktname Typ Hersteller Max. Auf-
tragsmenge
(Nassgewicht)
Natural Spezialél | Oxidativ trocknendes farbloses Scherzenlehner 8 - 20 g/m?
Ol auf Basis von Naturélen und | Harze GmbH,
Alkydharzen Osterreich
Natural Oxidativ trocknendes Scherzenlehner 12 g/m2
Pigmentol pigmentiertes Ol auf Basis von Harze GmbH,
Naturdlen und Alkydharzen Osterreich
Timberman Oxidativ trocknende farblose Wood Care A/S, 8 - 20 g/m?
Meisterol pflanzliche Olkomponente auf Danemark
Alkydbasis
Timberman Oxidativ trocknende Wood Care A/S,
Meisterdl weil3 pigmentierte pflanzliche Danemark
und Colour Olkomponente auf Alkydbasis
Deutsches 1y
DIN EN 14342:2008-09 Parkett und HolzfuBbéden - Eigenschaften, Bewertung d formitat und
Kennzeichnung bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale N §H§@ﬂunk_j

EN 14342:2005 + A1:2008

34

Grundséatze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen, veréffentlicht auf g|
des DIBt, http://www.dibt.de.

Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

1.156.607-69/11
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Produktname Typ Hersteller Max. Auf-
tragsmenge
(Nassgewicht)

Timberman Oxidativ trocknende farblose Wood Care A/S, 8 - 20 g/m2

Industrieél 1502 | pflanzliche Olkomponente auf Danemark

Alkydbasis

Timberman Oxidativ trocknende Wood Care A/S, 12 g/m2

Industriedl 1552, | pigmentierte pflanzliche Danemark

1582 oder Colour | Olkomponente auf Alkydbasis

Timberman Wassrige Holzlauge Wood Care A/S, k. A.

Meisterholzlauge Danemark

Timberman Wassrige Holzlauge Wood Care A/S, k. A.

Holzlauge Danemark

Zur farblichen oder weiBlichen Gestaltung kann die Massivholzdiele mit einem der oben
genannten pigmentierten Ole vorbehandelt werden und muss anschlieBend mit einem der
oben genannten farblosen Ole iiberbeschichtet werden. Die Massivholzdiele kann auch mit
einer der beiden aufgefiihrten Holzlaugen vorbehandelt werden. Es erfolgt eine Uber-
beschichtung mit einem der oben genannten farblosen Ole.

Der Bodenbelag muss die Anforderungen der "Grundsétze zur gesundheitlichen Bewertung
von Bauprodukten in Innenrdumen” insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung
flichtiger und schwer fliichtiger organischer Verbindungen erfiillen.

Die chemische Zusammensetzung des Bodenbelags muss mit der beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten (ibereinstimmen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung des Bodenbelags sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzu-
halten.

Kennzeichnung

Der Bodenbelag, seine Verpackung oder die Beipackzettel missen vom Hersteller zusatzlich
zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342 mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:
— "[Produktname]”

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstel
(kann auch verschlisselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichft
Zertifizierungsstelle /

\
|

"Emissionsgepruftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsatzen"
Ubereinstimmungsnachweis Doutadion Testitat /

Allgemeines ) fidr Bautechnik /
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen ‘r allgp— y
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubéreinstim-_=
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméaBigen Fremdiberwachung einschlielich einer Erstpriifung nach Mal3gabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

1.156.607-69/11
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Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiilhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bodenbelages eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14342 sowie die im Folgenden aufgefiihrten
Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
flhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das
von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen. Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit lbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu Gberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Im Rahmen der
Fremduberwachung kénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde vor-
zulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemaB den "Grundsatzen zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen" ist einmal jahrlich eine Emissions ufung,
durchzufihren. Die Hinweise fur die Entnahme von Bodenbelagsproben i
Emissionspriifung sind zu beachten®.

Veréffentlich auf der Homepage des DIBt, http:/www.dibt.de
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Weitere MaBnahmen und Priifungen im Rahmen der Fremdiberwachung sind mit dem DIBt
abzustimmen.

Die Ergebnisse der Uberwachungspriifungen sind unverziglich und unaufgefordert dem
DIBt vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Massivholzdiele kann mechanisch (geschraubt) oder voliflachig verklebt verlegt werden.
Der eingesetzte Parkettkleber muss bauaufsichtlich zugelassen sein.

Erfolgt vor Ort eine Versiegelung der Massivholzdiele, so muss das entsprechende Ober-
flachenbeschichtungsmittel ebenfalls bauaufsichtlich zugelassen sein.

Wolfgang Misch
Referatsleiter
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