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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z23429.11 1.19.14-310/10



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1406 Seite 3 von 8 | 24. November 2011

| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

111 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung der Brandschutzver-
glasung, "INTERFLAM E-05" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwider-
standsklasse G 30 nach DIN 4102-13".

11.2 Die Brandschutzverglasung ist aus einer Scheibe, einem Rahmen, den Glashalteleisten, den
Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2 herzustellen.

1.1.3 Zusatzlich zu den vorgenannten Bestimmungen gilt diese allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung auch fir die erforderliche abschlieRende allgemeine bauaufsichtliche Regelung zum
Brandverhalten der Scheiben vom Typ "INTERFLAM Double Glazing (non Gel)" nach Ab-
schnitt 2.1.1.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Brandschutzverglasung darf zur Herstellung lichtdurchlassiger Teilflachen in inneren
Wanden angewendet werden.

1.2.2 Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verhindern
bei Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102-2> den Flammen- und Brand-
gasdurchtritt Gber mindestens 30 Minuten, jedoch nicht den Durchtritt der Warmestrahlung.
Sie durfen daher nur an Stellen eingebaut werden, wo nach bauaufsichtlichen Vorschriften
wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen (z. B. als Lichtéffnungen in Flurwan-
den, wobei die Unterkante der Verglasung mindestens 1,8 m Gber dem FuRboden angeord-
net sein muss).

Uber die Zulassigkeit ihrer Anwendung entscheidet die zustandige Bauaufsichtsbehérde in
jedem Einzelfall, soweit nicht bauaufsichtliche Vorschriften die Zulassigkeit regeln.

1.2.3 Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80 ° bis 90 °) in

— mindestens 11,5cm dicke Wande oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-1° mit Steinen mindestens der Festigkeitsklasse 12 sowie mit Mértel mindes-
tens der Moértelgruppe Il oder

— mindestens 10 cm dicke Wande oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045-1* sowie DIN EN 206-1, -1/A1, -1/A2° und DIN 1045-2, -2/A1® mindestens
der Betonfestigkeitsklasse C8/10 bzw. C12/15 (Die Mindestbetonfestigkeitsklassen nach
DIN 1045-1* Tabelle 3, sind zu beachten.)

einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile missen
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2% angehéren.

1.24 Die zulassige GroRe der Brandschutzverglasung betrdgt maximal 1336 mm x 1936 mm
(Breite x HOhe).

DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe,

Anforderungen und Prifungen

2 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prufungen

3 DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

4 DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion

s DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

DIN EN 206-1/A1:2004-10

DIN EN 206-1/A2:2005-09

DIN 1045-2:2001-07 und Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton; Festlegung,
DIN 1045-2/A1:2005-01 Eigenschaften, Herstellung und Konformitét; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
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1.2.5 Die zulassige Grofle der Scheibe (maximale Scheibengrofie) der Brandschutzverglasung
darf maximal 1200 mm x 1800 mm (Breite x Hohe) betragen.

1.2.6 Die Brandschutzverglasung erfullt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse G 30 bei
einseitiger Brandbeanspruchung, jedoch unabhangig von der Richtung der Brandbean-
spruchung.

1.2.7 Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden.

1.2.8 Die Brandschutzverglasung darf nicht planmafig der Aussteifung anderer Bauteile dienen.

1.2.9 Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-

lichen Vorschriften Anforderungen an den Warme- und/oder Schallschutz gestellt werden.
Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht zur Anwendung als nicht-
tragende, innere Wand bzw. zur Herstellung lichtdurchlassiger Teilflachen in inneren Wan-
den nachgewiesen.
Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit der einzelnen
Produkte und der Gesamtkonstruktion sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht erbracht, sondern ggf. fir den - auch in den Anlagen dargestellten - Zulassungs-
gegenstand jeweils unter Einhaltung der in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
definierten Anforderungen fir die im Anwendungsfall geltenden Verhaltnisse und Erforder-
nisse zu fuhren.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Scheiben

2.1.1.1 Fir Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind
20 mm dicke Scheiben aus Mehrscheiben-Isolierglas nach DIN EN 1279-5", vom Typ

"INTERFLAM Double Glazing (non Gel)", der Firma INTERVER AG, Meggen (CH), entspre-
chend Anlage 4 zu verwenden.

Diese Isolierglasscheiben missen aus
— 6 mm dicken Scheiben vom Typ "INTERFLAM E"
gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.14-1385 und
— 6 mm dicken Scheiben vom Typ "INTERFLAM EW" (mit nichtbrennbaren® Beschichtun-
gen)
jeweils aus thermisch vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas aus Floatglas
nach DIN EN 12150-2°, entsprechend Anlage 4 bestehen.

Es durfen nur solche Scheiben verwendet werden, die den jeweiligen Bestimmungen der
Bauregelliste B Teil 1, den Technischen Baubestimmungen und den Bestimmungen der
Bauregelliste A Teil 1 entsprechen.

Die Scheiben missen hinsichtlich Aufbau, Zusammensetzung und Herstellungsverfahren
denen entsprechen, die bei den Zulassungsprifungen verwendet wurden.

2.1.1.2 Die Scheiben vom Typ "INTERFLAM Double Glazing (non Gel)" nach Abschnitt 2.1.1.1 erfil-
len die Anforderungen an das Brandverhalten der Klasse E nach DIN 13501-1".

DIN EN 1279-5: 2005-08 Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 5: Konformitatsbewertung
Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen geman
Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.2.1 oder 0.2.2 (in der jeweils gultigen Ausgabe s. www.dibt.de)

DIN EN 12150-2:2005-02 Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicher-
heitsglas — Teil 2 Konformitatsbewertung/Produktnorm
10 DIN EN 13501-2:2007-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 2:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprifungen, mit
Ausnahme von Liftungsanlagen
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21.2 Rahmen und Glashalteleisten

2.1.21 Fir den Rahmen der Brandschutzverglasung sind spezielle Stahlprofile der Stahlsorte E195
(Werkstoffnrummer 1.0034) der Firma Forster Rohr- und Profiltechnik AG, Arbon (CH), mit
einer Wanddicke von mindestens 1,5 mm zu verwenden (s. Anlage 2).

2.1.2.2 Als Glashalteleisten sind spezielle, mindestens 1,25 mm dicke Profile aus Stahlblech der
Sorte DX52D (Werkstoffnummer 1.0350) der Firma Forster Rohr- und Profiltechnik AG,
Arbon (CH), entsprechend Anlage 2 zu verwenden.

213 Dichtungen

In allen seitlichen Fugen zwischen der Scheibe und den Glashalteleisten sind umlaufend
20 mm breite, 5 mm dicke Dichtungsstreifen vom Typ "Kerafix 2000" nach allgemeinem
bauaufsichtlichen Prufzeugnis Nr. P-3074/3439-MPA BS einzulegen (s. Anlage 2).

21.4 Befestigungsmittel
Die Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung an den Laibungen der angren-
zenden Massivbauteile muss unter Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln
- gemal den statischen Erfordernissen - erfolgen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung der Bauprodukte

221 Herstellung
Die fur die Herstellung der Brandschutzverglasung zu verwendenden Bauprodukte missen
— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.4 entsprechen und

— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

Far die
— Scheiben nach Abschnitt 2.1.1 sowie
— Rahmenprofile und Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.2
gelten die Bestimmungen nach Abschnitt 2.3.
222 Kennzeichnung
2.2.2.1 Kennzeichnung der Scheiben

Jede Scheibe vom "INTERFLAM Double Glazing (non Gel)" nach Abschnitt 2.1.1 und ggf.
zusatzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet,
der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss zusétzlich - bezuglich des Brand-
verhaltens - vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U Zeichen) nach den Uber-
einstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Das Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) hat folgende Angaben zu enthalten:
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z 19.14 1406
— Brandverhalten: Klasse E
2.2.2.2 Kennzeichnung der Brandschutzverglasung

Jede Brandschutzverglasung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von
dem Unternehmer, der sie fertig stellt bzw. einbaut, mit einem Stahlblechschild dauerhaft zu
kennzeichnen, das folgende Angaben eingepragt enthalten muss:

— Brandschutzverglasung "INTERFLAM E-05"
der Feuerwiderstandsklasse G 30

— Name (oder ggf. Kennziffer) des Herstellers, der die Brandschutzverglasung
fertiggestellt/eingebaut hat (s. Abschnitt 4.4)

Z23429.11 1.19.14-310/10
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— ggf. Name des Antragstellers, falls abweichend vom Hersteller

— Zulassungsnummer: Z-19.14-1406

— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist auf den Rahmen der Brandschutzverglasung zu schrauben (Lage s. Anlage 1).

2.3 Ubereinstimmungsnachweise
231 Allgemeines

2.3.1.1  Ubereinstimmungsnachweis fiir die Scheiben vom Typ "INTERFLAM Double Glazing (non
Gel)"

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Scheiben vom Typ "INTERFLAM Double Glazing
(non Gel)" nach Abschnitt 2.1.1 bezliglich der Anforderungen an das Brandverhalten der
Klassen E nach DIN EN 13501-1" mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk zuséatzlich mit einer Ubereinstimmungser-
klarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung durch den Hersteller und einer
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Die Ut_)_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Scheiben mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

2.3.1.2 Ubereinstimmungsnachweis fiir die Rahmenprofile und Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.2

Fir die Rahmenprofile und Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.2 ist die Ubereinstimmung
mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch eine Werks-
bescheinigung "2.1" nach DIN EN 10 204":nachzuweisen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Scheiben, der Scheiben vom Typ "INTERFLAM Double Glazing
(non Gel)" nach Abschnitt 2.1.1 sowie der Rahmenprofile und Glashalteleisten nach
Abschnitt 2.1.2 ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuier-
liche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeflihrten Malf3-
nahmen einschlief3en:

— Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen
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nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

3 Bestimmungen fiir die Bemessung

Die Bauteile Uber der Brandschutzverglasung (z. B. ein Sturz) mussen statisch und brand-
schutztechnisch so bemessen werden, dass die Brandschutzverglasung - aufler ihrem
Eigengewicht - keine zusatzliche vertikale Belastung erhalt.

Bei den - auch in den Anlagen dargestellten — Rahmenprofilen nach Abschnitt 2.1.2 handelt
es sich um Mindestquerschnittsabmessungen zur Erfiillung der Anforderungen der Feuer-
widerstandsklasse G 30 der Brandschutzverglasung; Nachweise der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unberthrt.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

Die Brandschutzverglasung muss am Anwendungsort aus den Bauprodukten nach Ab-
schnitt 2 zusammengesetzt werden.

Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dirfen nur
von Unternehmen ausgefiihrt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet
haben und entsprechend geschultes Personal dafiir einsetzen. Der Antragsteller hat hierzu
die ausfiihrenden Unternehmen Uber die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und die Herstellung des Zulassungsgegenstandes zu unterrichten, zu schulen
und ihnen in standigem Erfahrungsaustausch zur Verfligung zu stehen. Der Antragsteller hat
eine Liste der Unternehmen zu flhren, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende
Fachkenntnisse besitzen, den Zulassungsgegenstand herzustellen. Diese Liste ist dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mitzuteilen.

4.2 Bestimmungen fiir den Zusammenbau

4.21 Bestimmungen fiir den Zusammenbau der Rahmenprofile und Glashalteleisten

4.2.1.1 Der Rahmen der Brandschutzverglasung ist aus Stahlprofilen nach Abschnitt 2.1.2.1 her-
zustellen. Die Rahmenprofile sind auf Gehrung zu schneiden und in den Ecken durch
Schweilen miteinander zu verbinden. Fiir das SchweilRen gilt DIN 18800-7". Hinsichtlich
der Herstellerqualifikation fiir das Schweilen gilt Klasse A nach DIN 18800-7"%, Tab. 14.

4.2.1.2 Die Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.2.2 sind mit sog. Stahlklemmschrauben entspre-
chend Anlage 2 in Abstanden < 220 mm an den Rahmenprofilen zu befestigen.

422 Bestimmungen fiir den Scheibeneinbau

Die Isolierglasscheibe ist auf je zwei 8 mm hohe Klétzchen aus "Flammi 12" der Firma
Gluske GmbH, Kerpen, abzusetzen. In allen seitlichen Fugen zwischen der Scheibe und den
Glashalteleisten sind 5 mm dicke Dichtungsstreifen nach Abschnitt 2.1.3 einzulegen.

Der Glaseinstand der Isolierglasscheibe im Rahmen muss langs aller Réander 12+ 1 mm
betragen.

423 Bestimmungen fiir den Korrosionsschutz

Nach dem Zusammenbau nicht mehr zugéngliche Stahlteile des Rahmens und der Glas-
halterung sind mit einem dauerhaften Korrosionsschutz, nach dem Zusammenbau zugang-
liche Stahlteile mit einem ab Liefertermin flir mindestens noch drei Monate wirksamen
Grundschutz zu versehen.

DIN 18800-7:2008-11 Stahlbauten — Teil 7: Ausfihrung und Herstellerqualifikation

Z23429.11 1.19.14-310/10
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4.3 Bestimmungen fiir den Einbau der Brandschutzverglasung

Der Anschluss der Brandschutzverglasung an Massivbauteile ist entsprechend Anlage 2
durchzufihren. Dazu ist der Rahmen unter Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln
nach Abschnitt 2.1.4 in Abstdnden gemal Anlage 1 am oberen und unteren angrenzenden
Bauteil zu befestigen.

Alle Fugen zwischen dem Rahmen und den Laibungen der angrenzenden Bauteile sind mit

nichtbrennbarer® Mineralwolle, deren Schmelzpunkt (ber 1000 °C liegen muss, zu
verschlielen.

4.4 Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der die Brandschutzverglasung (Zulassungsgegenstand) fertig
stellt/einbaut, muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen,
mit der er bescheinigt, dass die von ihm ausgeflhrte Brandschutzverglasung und die hierfur
verwendeten Bauprodukte (z. B. Rahmenteile, Scheiben) den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen (ein Muster fiir diese Ubereinstimmungs-
bestatigung siehe Anlage 5). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen
Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

5.1 Austausch von Scheiben

Im Falle des Austausches beschadigter oder zerstérter Scheiben ist darauf zu achten,
dass Scheiben verwendet werden, die den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entsprechen. Der Einbau muss wieder in der bestimmungsgemaflien Weise
erfolgt.

Die Bestimmungen der Abschnitte 4.1 und 4.4 sind sinngemal anzuwenden.

Maja Tiemann Beglaubigt
Referatsleiterin
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Deutsches

Bautechnik

Institut
far

Isolierglasscheibe "INTERFLAM Double glazing (non gel)” geméss Anlage 4

mit den max. zuldssigen Abmessungen
1200 mm (Breite) x 1800 mm (Hbéhe)
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1336
Kennzeichnungsschild

alle Masse in mm

Brandschutzverglasung "INTERFLAM E-05"
der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13

- Ansicht -

Anlage 1

266882.11
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.14-1406 vom 24. November 2011 'nst";ljt
ur

Bautechnik
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alle Masse in mm

Brandschutzverglasung "INTERFLAM E-05"
der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13

- Schnitt A-A -

Anlage 2
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.14-1406 vom 24. November 2011 Institut

far
Bautechnik

Materialliste
Pos. :
1 Isolierglasscheibe « INTERFLAM E Double glazing {non gel) » gemass

10

Anlage 4 mit den max. zuldssigen Abmessungen 1200 mm (Breite) x 1800
mm (Héhe)

Profilstahlrohr, FORSTER Presto Art. Nr. : 33.670, 60 x 60 x 1,56 mm
Glashalteleisten, FORSTER Presto Art. Nr. : 901226
Glashalteleisten, FORSTER Presto Art. Nr. : 901227

Verklotzung 20 x 8 x 80 mm vom Typ .Flammi 12,
Fa. Gluske, D-Kerpen (IBMB 3482/0189-FE/Wi)

Vorlegeband, 2 x 5 mm vom Typ ,Kerafix 2000,
Fa. Gluske, D-Kerpen

Klemmschrauben, FORSTER Art, Nr. : 906577

geeignete Befestigungsmittel, Z.B. allgemein bauaufsichlich zugelassener
Dibel mit Stahlschraube M 8 x 100 mm

nichtbrennbare Mineralwolle

angrenzendes Massivbauteil aus Mauerwerk d > 11.5 cm bzw.
aus Betond > 10 cm

Brandschutzverglasung "INTERFLAM E-05"
der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13

- Materialliste -

Anlage 3

266882.11
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1406 vom 24. November 2011 lnsﬁ‘;lgt
ur
Bautechnik

Isolierglasscheibe "INTERFLAME E" double glazing (non gel)

—y= ’ - B " g - 1
77 /
=
27 2
4 W
A4 b )
%-% /
__20___

1 6 mm "INTERFLAM E"
(Geméss allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung NR. Z-19.14-1385)
2 6 mm "INTERFLAM EW"
(Aufbau beim DIBT Hinterlegt)
3 8 mm Scheiben Zwischenraum
4 Randverbund mit "Kerafix Brandschutzsilikon"

Fa. GLUSKE, D-Kerpen (Z-PA-Ill 2, 3373)

alle Masse in mm

Brandschutzverglasung "INTERFLAM E-05"
der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13

- Isolierglasscheibe - Anlage 4

266882.11 1.19.14-310/10



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.14-1406 vom 24. November 2011 Institut

far
Bautechnik

MUSTER

Ubereinstimmu ngsbestatigung

—~ Name und Anschrift des Unternehmens, das die Brandschutzverglasung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat:.
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— Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Brandschutzverglasung(en)

Hiermit wird bestatigt, dass

Die Brandschutzverglasung(en) hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter
Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.14-....
des Deutschen Instituts fiir Bautechnik vom ....... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs-
und Erganzungsbescheide vom ....... ) hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet
wurde(n) und

- die fir die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen und erforderlich
gekennzeichnet waren. Dies betrifft auch die Teile des Zulassungsgegenstandes, fur die die
Zulassung ggf. hinterlegte Festlegungen enthalt.

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.)

Brandschutzverglasung "INTERFLAM E-05"
der Feuerwiderstandsklasse G 30 nach DIN 4102-13

- Muster fiir eine Ubereinstimmungsbestatigung -

Anlage 5

Z63019.11
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