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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung des
Sportbodensystems  "SBS Variosport HP" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm
DIN EN 14904 in Innenrdumen.

Das Sportbodensystem besteht aus einem Oberbelag, einer Lastverteilerschicht und einer
Elastikschicht.

Das Sportbodensystem erflllt die Anforderungen der "Grundsatze zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen"? und darf demgemaR in Aufenthaltsraumen
verwendet werden.

Weiterhin erfillt das Sportbodensystem die Anforderung an schwerentflammbare Baustoffe
(Klasse By —s1 nach DIN EN 13501-1)® bei Verwendung auf massiven mineralischen Unter-
griinden (Rohdichte = 1350 kg/m?)*. Bei Verwendung auf anderen, mindestens normalent-
flammbaren Untergriinden erfiillt das Sportbodensystem die Anforderungen an normalent-
flammbare Baustoffe (Klasse Eq nach DIN EN 13501-1).

Eine Bewertung der sportfunktionalen Eigenschaften erfolgt im Rahmen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Allgemeines

Das Sportbodensystem muss den Bestimmungen der Norm DIN EN 14904 sowie den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Das Sportbodensystem wird am Anwendungsort hergestellt und muss den Angaben und
dem Aufbau in Abschnitt 3.3 sowie in der Anlage 1 entsprechen. Es muss grundsétzlich aus
folgenden Komponenten und Bauprodukten bestehen:

- einem Oberbelag (siehe 2.1.2)

- einer Lastverteilerschicht auf Polyurethanbasis (siehe 2.1.3)

- einer gewebeverstarkten Elastikschicht auf Polyurethanbasis (siehe 2.1.4)
- einem Bodenbelagskleber (siehe 2.1.5)

Das Sportbodensystem muss die Anforderungen der "Grundsatze zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen" insbesondere hinsichtlich der Emissions-
begrenzung flichtiger und schwer fllichtiger organischer Verbindungen erfullen.

Das mit dem unter 2.1.5 genannten Bodenbelagskleber auf massiven mineralischen Unter-
grinden (Rohdichte = 1350 kg/m?) verlegte Sportbodensystem muss die Anforderungen an
das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse By - s1 nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 12,
erfullen.

DIN EN 14904:2006-06 Sportbéden — Mehrzweck-Sporthallenboden — Anforderungen bzw. die in den
Mitgliedstaaten in nationale Normen umgesetzte EN 14904:2006
Grundsatze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen, veréffentlicht auf der Homepage

des DIBt, http://www.dibt.de.

Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

bzw. auf mineralischen Untergriinden der Klassen A1 oder A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-1 mit einer Mindestdicke

von 6 mm und einer Rohdichte = 1350 kg/m?

Z31227.12 1.154.30-5/12
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21.2 Oberbelag
Es ist folgender Oberbelag zu verwenden:
Produktname Art Hersteller
Herculan PU 100 W | Zweikomponentige Polyurethanversiegelung Eputan
Herculan EX 800 Zweikomponentige selbstverlaufende Kunststoftechniek
Polyurethanelastikschicht BV, DJ Meerkerk,
Niederlande

Der Oberbelag muss die Anforderungen der "Grundséatze zur gesundheitlichen Bewertung
von Bauprodukten in Innenrdumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegrenzung
flichtiger und schwer fllchtiger organischer Verbindungen erfullen.

Der Oberbelag muss bei Verwendung auf massiven mineralischen Untergriinden (Rohdichte
2 1350 kg/m?) die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse By - s1
nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 12, erfillen.

213 Lastverteilerschicht
Es ist folgende Lastverteilerschicht zu verwenden:

Produktname Art Hersteller
Herculan MB 36 Zweikomponentige selbstverlaufende Eputan
Polyurethanbeschichtung Kunststoftechniek
BV, DJ Meerkerk,
Niederlande

Die Lastverteilerschicht muss mindestens die Anforderung an normalentflammbare Bau-
stoffe (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1°, Abschnitt6.2 bzw. Klasse E nach
DIN EN 13501-1, Abschnitt 11) erflllen.

214 Elastikschicht
Es ist folgende gewebeverstarkte Elastikschicht zu verwenden:

Produktname Art Dicke Rohdichte Hersteller

Trocellen CO30N Polyethylen- 12 mm 30 kg/m? Trocellen GmbH,
schaumstoff mit Troisdorf
werkseitig
oberseitig
aufkaschiertem
Glasgewebe

Alle Angaben in der Tabelle: + 10 %

Die Elastikschicht muss mindestens die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, Abschnitt 6.2 bzw. Klasse E nach DIN EN 13501-1,
Abschnitt 11) erfillen.

215 Bodenbelagskleber

Fur die Verklebung des Sportbodensystems mit dem Untergrund ist folgender Bodenbelags-
kleber nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden:

Produktname Art abz Hersteller
UZIN KE 2000 S Dispersionsklebstoff auf Z-155.20-149 | Uzin Utz AG, Uim
Vinylacetat-Ethylen-Acrylat-
Basis
s DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-

rungen und Prifungen
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21.6 Identitat
Die chemische Zusammensetzung der unter den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.5 aufgefiihrten
Komponenten und Bauprodukte muss mit den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinter-
legten Angaben Ubereinstimmen. Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen
Instituts flr Bautechnik erfolgen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung der Komponenten bzw. Bauprodukte

Die fir die Herstellung der Sportbodensysteme einzusetzenden Komponenten bzw. Baupro-
dukte missen den Bestimmungen nach Abschnitt 2.1.2 bis 2.1.5 entsprechen. Sie sind
werkseitig herzustellen.

222 Verpackung, Transport, Lagerung der Komponenten bzw. Bauprodukte

Die Komponenten und Bauprodukte missen nach Angaben des jeweiligen Herstellers
gelagert werden.

223 Kennzeichnung der Komponenten bzw. Bauprodukte
2.2.3.1 Allgemeines

Die Kennzeichnung der Komponenten bzw. Bauprodukte, die einer technischen Regel unter-
liegen, muss gemal den jeweiligen Bestimmungen in dieser technischen Regel erfolgen.

2.2.3.2 Kennzeichnung des Oberbelags

Der Oberbelag nach Abschnitt 2.1.2, seine Verpackung oder der Beipackzettel missen vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Oberbelags
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit:
- Name des Herstellers des Oberbelags
- Name oder Bezeichnungsschlissel des Herstellwerks des Oberbelags
- Zulassungsnummer des Sportbodensystems, hier: "Z-154.30-11"
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- "Zur Verwendung im Sportbodensystem SBS Variosport HP"
- "Emissionsgepriftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsatzen"

- "Brandverhalten: schwerentflammbar (Klasse By - s1 nach DIN EN 13501-1) - nur bei
Verwendung im Sportbodensystem SBS Variosport HP und auf massiven minera-
lischen Untergriinden (p = 1350 kg/m?3)"

2.2.3.3 Kennzeichnung der Lastverteilerschicht

Die Lastverteilerschicht nach Abschnitt 2.1.3, ihre Verpackung oder der Beipackzettel muss
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung der Lastverteilerschicht
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit:
- Name des Herstellers der Lastverteilerschicht
- Name oder Bezeichnungsschlissel des Herstellwerks der Lastverteilerschicht
- Zulassungsnummer des Sportbodensystems, hier: "Z-154.30-11"
- "Zur Verwendung im Sportbodensystem SBS Variosport HP"

Z31227.12 1.154.30-5/12
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"Brandverhalten: normalentflammbar (Klasse E nach DIN EN 13501-1 bzw. Baustoff-
klasse B2 nach DIN4102-1)- nur bei Verwendung im Sportbodensystem
SBS Variosport HP"

2.2.3.4 Kennzeichnung der Elastikschicht

Die Elastikschicht nach Abschnitt 2.1.4, ihre Verpackung oder der Beipackzettel muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung der Elastikschicht
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit:
- Name des Herstellers der Elastikschicht
- Name oder Bezeichnungsschliissel des Herstellwerks der Elastikschicht
- Zulassungsnummer des Sportbodensystems, hier: "Z-154.30-11"
- "Zur Verwendung im Sportbodensystem SBS Variosport HP"

- "Brandverhalten: normalentflammbar (Klasse E nach DIN EN 13501-1 bzw. Baustoff-
klasse B2 nach DIN 4102-1)- nur bei Verwendung im Sportbodensystem
SBS Variosport HP"

Die Kennzeichnung des Glasgewebes (siehe Abschnitt 2.1.4) ist nicht erforderlich.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Fur die Komponenten bzw. Bauprodukte, die einer technischen Regel unterliegen, gelten
die dort aufgeflihrten Bestimmungen fur die Ubereinstimmungsnachweisverfahren.

2.3.2 Ubereinstimmungsnachweis fiir den Oberbelag

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts nach Abschnitt 2.1.2 mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmafRigen Fremduberwachung einschlielich einer Erstprifung nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufthrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Oberbelags eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Uberqinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist vom Antragsteller eine Kopie des Ubereinstim-
mungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

233 Ubereinstimmungsnachweis fiir die Lastverteilerschicht und die Elastikschicht

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Lastverteilerschicht nach Abschnitt 2.1.3 und der
Elastikschicht nach Abschnitt 2.1.4 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des
Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Uber-
einstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzu-
geben.

Z31227.12 1.154.30-5/12
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24 Werkseigene Produktionskontrolle
241 Allgemeines

Es gelten fir das Sportbodensystem "SBS Variosport HP" die Regelungen der Norm
DIN EN 14904 sowie die im Folgenden aufgefiihrten Bestimmungen.

24.2 Werkseigene Produktionskontrolle fiir den Oberbelag, die Lastverteilerschicht und die
Elastikschicht

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das
von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fliinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen. Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit lbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Daruber hinaus sind bei der Durchfliihrung der werkseigenen Produktionskontrolle des Ober-
belags hinsichtlich der brandschutztechnischen Anforderungen die "Richtlinien zum Uber-
einstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) mit
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung" in der jeweils geltenden Fassung sinngemaf}
anzuwenden.

Zuséatzlich ist im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle das Brandverhalten der
Lastverteilerschicht und der Elastikschicht mindestens einmal monatlich oder je Charge nach
DIN 4102-1 Abs. 6.2, oder nach DIN EN 13501-1 in Verbindung mit DIN EN ISO 11925-2° zu
prufen. Die grof3ere Haufigkeit ist maligebend.

243 Fremdiiberwachung des Oberbelags

Im Herstellwerk des Bauprodukts ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Im
Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren, und
es konnen auch Proben fiir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme
und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die Ergebnisse der
Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind
von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen Institut fir Bau-
technik und der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

DIN EN ISO 11925-2:2010-02 Prifungen zum Brandverhalten Entziindbarkeit von Produkten bei direkter
Flammeneinwirkung — Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2:2010)

Z31227.12 1.154.30-5/12
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3.1

3.2

Z31227.12

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemall den "Grundsatzen zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen” ist einmal jahrlich eine Emissionspriifung
durchzufiihren. Die Hinweise fiir die Entnahme von Bauproduktproben im Werk fiir die Emis-
sionspriifung sind zu beachten’.

Fur die Durchfihrung der Fremdiberwachung hinsichtlich der brandschutztechnischen
Anforderungen sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer
Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung"
in der jeweils geltenden Fassung sinngemaf anzuwenden.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Das Sportbodensystem nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung darf nur von
Unternehmen ausgeflihrt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben
und entsprechend geschultes Personal dafiir einsetzen. Der Antragsteller hat hierzu die
ausfiihrenden Unternehmen Uber die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und die Erstellung des Zulassungsgegenstandes zu unterrichten, zu schulen und
ihnen in standigem Erfahrungsaustausch zur Verfligung zu stehen. Der Antragsteller hat
eine Liste der Unternehmen zu flhren, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende
Fachkenntnisse besitzen, den Zulassungsgegenstand herzustellen.

Bestimmungen fiir den Einbau

Fir das Sportbodensystem nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss der
Antragsteller eine Einbauanleitung erstellen und dem ausfiihrenden Unternehmer (Hersteller
des Sportbodens) zur Verfigung stellen. Die Einbauanleitung muss mindestens die
folgenden Angaben enthalten:

- Aufbau des Sportbodensystems mit Angaben Uber die dafiir zu verwendenden Kompo-
nenten und Bauprodukte gemaf dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

- Anleitung zur Herstellung des Sportbodensystems
- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsgange

Das Sportbodensystem "SBS Variosport HP" mit einem Polyurethan-Oberbelag muss aus
den folgenden Produkten unter Beachtung der Anlage 1 und der Einbauanleitung am
Anwendungsort hergestellt werden:

Komponente/Bauprodukt | Erganzende Angaben Zulassige Schichtdicke/
Zulassiger Verbrauch
(Nassauftragsmenge)

Oberbelag aus Polyurethan

Herculan PU 100 W Herstellung vor Ort nach 0,15 kg/m?
Herstelleranweisung

Herculan EX 800 Herstellung vor Ort nach 2,2 kg/m?
Herstelleranweisung

Lastverteilerschicht

Gemal Abschnitt 2.1.3 Herstellung vor Ort nach 2,3 kg/m?
Herstelleranweisung

Elastikschicht

GemaR Abschnitt 2.1.4 | | 12 mm
Bodenbelagskleber
GemaR Abschnitt 2.1.5 | | 0,25 kgim?

Vero6ffentlicht auf der Homepage des DIBt, http://www.dibt.de
Zuletzt veroffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Heft Nr. 2 vom 1. April 1997
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Der Antragsteller hat die jeweiligen Verarbeitungsanleitungen der Hersteller der Einzelkom-
ponenten dem ausfiihrenden Unternehmen zur Verfligung zu stellen.

Es sind die geltenden Vorschriften zum Arbeitsschutz und die Sicherheitshinweise bei der
Verarbeitung zu beachten.

3.3 Untergrund

Das Sportbodensystem ist auf massiven mineralischen Untergrinden (Rohdichte
= 1350 kg/m3®) zu verwenden. Bei Verwendung auf anderen, mindestens normalentflamm-
baren Untergriinden (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, Abschnitt 6.2 bzw. Klasse E nach
DIN EN 13501-1, Abschnitt 11) erfullt das Sportbodensystem die Anforderung an normalent-
flammbare Baustoffe (Klasse Ez nach DIN EN 13501-1).

Am Anwendungsort auf dem Untergrund eingesetzte Grundierungen und andere Vorbehand-
lungen sowie verlegte Dammmaterialien, FuBBbodenheizungen oder sonstige Baustoffe
unterliegen nicht den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Sie
missen zur Vollstdndigkeit des gesamten Aufbaus einschlieBlich der Angabe des Typs des
Untergrundes durch das ausfiihrende Unternehmen mit in der Ubereinstimmungsbestéatigung
angegeben werden.

3.4 Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der das jeweilige Sportbodensystem (Zulassungsgegenstand) am Anwen-
dungsort herstellt, muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung
ausstellen, mit der er bescheinigt, dass das von ihm hergestellte Sportbodensystem den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (siehe Muster in
der Anlage 2). Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn und dem Antragsteller auszuhan-
digen. Der Unternehmer kann in Abstimmung mit dem Antragsteller eine zusatzliche Kenn-
zeichnung am ausgeflihrten System vornehmen.

Wolfgang Misch Beglaubigt
Referatsleiter
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Ubereinstimmungsbestatigung

fur das emissionsgeprtifte Sportbodensystem "[Zulassungsgegenstand]"
mit der Brandklasse [Klasse] nach DIN EN 13501-1

- Name und Anschrift des Unternehmens, das das Sportbodensystem eingebaut hat:

- Bauvorhaben (Name und genaue Anschrift):
] Datum des Emba US ..........................................................................................

Hiermit wird bestatigt, dass der Zulassungsgegenstand hinsichtlich aller Einzelheiten fach-
gerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. [Zulassungsnummer] des Deutschen Instituts fur Bautechnik vom ....... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Ergdnzungsbescheide vom ....... ) sowie der Einbauan-

leitung, die der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bereitgestellt hat,
eingebaut wurde.

Das Sportbodensystem wurde auf [Angabe des Untergrunds] aufgetragen. Der Untergrund
wurde nicht / mit [genaue Produktbezeichnung(en) der Vorbehandlung(en)] vorbehandelt.

(Ort, Datum) (Stempel oder anderes eindeutiges Kennzeichen
mit Anschrift des ausfiihrenden
Unternehmens/Unterschrift)

(Diese Bestatigung ist dem Bauherrn und dem Zulassungsinhaber auszuhandigen)

Sportbodensystem nach DIN EN 14904
"SBS Variosport HP"

Ubereinstimmungsbestatigung

Anlage 2
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