Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priiffamt

Eine vom Bund und den Landern

gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Al Igemel ne Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

bauaufsichtliche

Zulassung Datum: Geschaftszeichen:
13.01.2012 11l 4-1.56.4-67/11

Zulassungsnummer: Geltungsdauer

Z-56.426-970 vom: 13. Januar 2012

bis:  13. Januar 2017
Antragsteller:
durlum GmbH
An der Wiese 5
79650 Schopfheim

Zulassungsgegenstand:
Beschichtete Rasterelemente aus Metall fiir abgehdngte Deckensysteme und
Wandverkleidungen als nichtbrennbare Baustoffe

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten.

DIBt | Kolonnenstrale 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-56.426-970 Seite 2 von 6 | 13. Januar 2012

| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung von
beidseitig beschichteten Rasterelementen fiir Unterdecken nach DIN EN 13964" und Wand-
bekleidungen (im Weiteren Metallelemente genannt) als nichtbrennbarer Baustoff, Brand-
verhalten Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1%°.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Metallelemente werden fiir abgehangte Deckensysteme im Innenbereich nach
DIN EN 13964 verwendet.
Sie dirfen auch als Wandbekleidung mechanisch befestigt auf mineralischen Untergriinden
der Baustoffklasse DIN 4102-A, bzw. der Klassen A1/A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 ver-
wendet oder mit nichtbrennbarem Mineralfaserdammstoff* hinterlegt werden.
Die Tragkonstruktion muss aus Metall bestehen.
Der Abstand zu anderen flachigen Baustoffen muss > 40 mm betragen.

1.2.2 Regelungen zum Schallschutz sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

1.2.3 Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedurfen Bauteile und Son-
derbauteile, in denen die Metallelemente verwendet werden, zum Nachweis ihrer Feuer-
widerstandsklasse separater Regelungen (in Abhangigkeit des Bauteils z. B. eines allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung).
Die in diesen Nachweisen enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich der Verwendung der
Metallelemente sind zu beachten

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1 Die Metallelemente bestehen aus Aluminiumblech.

21.2 Die Metallelemente werden beidseitig mit einer Polyesterbeschichtung versehen. Weitere
Angaben zum Aufbau der Metallelemente sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hin-
terlegt®.

213 Die Metallelemente missen bei Verwendung gemaf Abschnitt 1.2 die Anforderungen an das
Brandverhalten von Baustoffen der Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, Abschnitt 11.7

erfullen.
! DIN EN 13964:2007-02 Unterdecken; Anforderungen und Prifverfahren
2 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten; Teil 1: Klassifizierung mit den

Ergebnissen aus den Prufungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, dass die Einstufung in eine Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 eine
vorlaufige Entscheidung in Ermangelung europaisch harmonisierter Festlegungen darstellt. Kiinftige harmonisierte
Produktspezifikationen kénnen abweichende Prufbedingungen festlegen, die eine erneute Prifung erforderlich
machen.
Mineralfaserdammstoffe der Baustoffklasse DIN 4102-A oder der Klassen A1 und A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
mit nachgewiesenem Glimmverhalten (s. Bauregelliste B Teil 1 Anlage 1/5.2)
Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zustandigen Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen und
— soweit es flr die FremdUberwachung benétigt wird — den daflir zustandigen Stellen zur Verfligung zu stellen.

22684.12 1.56.4-67/11
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21.4 Die chemische Zusammensetzung der Metallelemente muss den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Angaben fiir die Einzelbaustoffe entsprechen.

Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Bei der Herstellung der Metallelemente sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhal-
ten.

222 Kennzeichnung

Die Metallelemente, deren Verpackung oder der Beipackzettel missen vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Folgende Angaben mussen auf dem Metallelement, der Verpackung oder auf dem Beipack-
zettel enthalten sein:

— Produktname
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-56.426-970

— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk

— Brandverhalten: nichtbrennbar - Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, entsprechend
Anwendungsbedingungen

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschliel3lich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine flr
den Brandschutz nach Ifd. Nr. 23/3 des "Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und Zertifi-
zierungsstellen nach den Landesbauordnungen", Teil lla anerkannte Zertifizierungsstelle
und Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein UbereinstimmL_J_ngszertifikat erteilt ist, hat d.(_ar Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Zuletzt veroffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Sonderheft Nr. 40 vom
31. August 2010.

22684.12 1.56.4-67/11



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-56.426-970 Seite 5 von 6 | 13. Januar 2012

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Fir die Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die "Richtlinien zum Uber-
einstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung" in der jeweils giiltigen Fassung sinngemaR anzuwen-
den.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den An-
forderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenliigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaRig zu uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Fur die Durchfih-
rung der Uberwachung sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrenn-
barer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"6
in der jeweils gliltigen Fassung sinngemaf anzuwenden.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Bauprodukte durchzuflihren.
Bei der laufenden Fremduberwachung sind Proben flr Stichprobenprifungen zu entnehmen.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Das Prifprogramm im Rahmen der Fremdiberwachung ist so aufzustellen, dass alle in der
Zulassung berticksichtigten Ausflhrungsarten (s. Abschnitt 2.1) erfasst sind. Diese sind
auch vom Antragsteller der fremdiberwachenden Stelle bekannt zu machen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen™ des Deutschen Instituts fir Bautechnik Heft Nr. 2 vom 1. April 1997
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3 Bestimmungen fiir die Bemessung

Die Metallelemente sind bei Einhaltung der Bestimmungen in Abschnitt 1.2 und 2.1 nicht-
brennbare Baustoffe (Brandverhalten Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1).

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Fir die Verwendung der Metallelemente mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13964 sind
die Bestimmungen des Abschnitts 1.2 zu beachten.

4.2 Das Brandverhalten ist nicht nachgewiesen, wenn die Oberflachen der Metallelemente

zusatzlich zur Beschreibung des Zulassungsgegenstandes in Abschnitt 1 mit Anstrichen,
Kaschierungen oder Ahnlichem versehen werden.

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt
Abteilungsleiter
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