
 

 

 

Z-156.601-394  29. Oktober 2013 
 

31. März 2016  

HorusTec GmbH 
Kutscherweg 1 
57392 Schmallenberg  

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041 
"1. Gruppe 100% PA Nutzschicht"  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-394 
vom 21. Februar 2011. Der Gegenstand ist erstmals am 16. März 2006 allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen worden. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.   
 

über die Änderung und Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 21. Februar 2011 
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  

Nr. Z-156.601-394 Seite 2 von 2 | 29. Oktober 2013 
 

 

Z86031.13 1.156.601-286/13

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt. 

 

Abschnitt 2.1.1 erhält folgende Fassung: 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Nadelvlies-
Bodenbeläge müssen bestehen aus 

− der Nutzschicht aus Polyamid 6, 

− der Unterschicht aus Polyestervlies oder einem Vlies aus Polyester mit Beimischungen 
von Polyacrylnitril, Polypropylen und Polyamid sowie 

− der Verfestigung aus Synthese-Latex.  

 Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 4,5 mm bis 6,5 mm (± 10 %) und das Gesamt-
flächengewicht 800 g/m² bis 1440 g/m² (± 10 %) betragen. Die Bodenbeläge mit einem 
Gesamtflächengewicht von 1090 g/m² bis 1330 g/m² (± 10 %) können mit einem schmutz-
abweisenden Mittel auf Teflonbasis ausgestattet sein. 

 

 

Wolfgang Misch Beglaubigt 

Referatsleiter 
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Bescheid vom 29. Oktober 2013 über die Änderung und 
Ergänzung 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. Z-156.601-394 vom 21. Februar 2011 
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Zulassungsgegenstand:

1. Gruppe 100% PA Nutzschicht 

Anlage 1

 

 

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte: 

 

Lfd. Nr. Name des Bodenbelags 

1 Theta 1 

2 Theta 2 

3 Theta 3 

4 Theta 4 

5 Theta 5 

6 Theta 6 

7 Theta 7 

8 Theta 8 

9 Theta 9 

10 Theta 10 

11 Theta 11 

12 Theta 12 

13 Delta 1 

14 Delta 2 

15 Delta 3 

16 Sigma 1 

17 Omega 1 

18 Alpha 1 

20 Pi 1 

21 Lambda 1 

22 Lambda 2 

23 Lambda 4 

24 Phi 1 

25 Phi 2 

26 Phi 3 

27 Phi 4 

28 Beta 
 

 

E
le

kt
ro

ni
sc

he
 K

op
ie

 d
er

 a
bZ

 d
es

 D
IB

t: 
 Z

-1
56

.6
01

-3
94


