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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir den Nachweis des Glimmverhaltens fir
werkmafig hergestellte Produkie aus Mineralwolle mit CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14303" mit der Bezeichnung "ISOVER..." gemaR Anlage 1.

Die Produkte werden in den Herstellwerken gemaf Anlage 1 hergestellt.

Anwendungsbereich

Entsprechend der im CE-Kennzeichen angegebenen Brandverhaltensklasse A1 bzw. A1,
sowie der Brandverhaltensklasse A2-s1,d0 bzw. A2,-s1,d0 nach der Norm DIN EN 13501-12
und dem gefiihrten Nachweis des Glimmverhaltens im Brandschacht nach DIN 4102-13,
durfen die Produkte aus Mineralwolle als nichtbrennbare Baustoffe verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Produkte aus Mineralwolle miissen den Anforderungen der Norm DIN EN 143032 ent-
sprechen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Produkte aus Mineralwolle entsprechend Anlage 1 dirfen nicht glimmen. Sie missen bei
der Priifung im Brandschacht nach der Norm DIN 4102-16* die Anforderungen nach
DIN 4102-1*, Abschnitt 5.2.2.5 a) und 5.2.2.5 d) erfiillen.

Der Gluhverlust des jeweiligen Produktes aus Mineralwolle muss den Angaben des beim
DIBt hinterlegten Pruf- und Uberwachungsplans, der Bestandteil dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung ist, entsprechen. Der Gliihverlust ist nach der Norm DIN EN 13820° zu
bestimmen.

Die Rohdichte ist nach der Norm DIN EN 1602° zu bestimmen und muss den Angaben des
beim DIBt hinterlegten Prif- und Uberwachungsplans, der Bestandteil dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung ist, entsprechen.

Die chemische Zusammensetzung der Mineralwolle und der Aluminiumverbundfolie muss
den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung der unter Abschnitt 1.1 genannten Produkte aus Mineralwolle sind die
Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

DIN EN 14303:2010-04 Warmedammstoffe fir die technische Gebaudeausristung und fir betriebstech-
nische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW)

DIN EN 13501-1:2007-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten; Teil 1: Klassifizierung mit den
Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1 Baustoffe — Begriffe Anforde-
rungen und Prifungen

DIN 4102-16:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durchfiihrung von Brand-
schachtpriifungen

DIN EN 13820:2003-12 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung des Gehalts an organischen
Bestandteilen; Deutsche Fassung EN 13820:2003

DIN EN 1602:1997-02 Warmedammstoffe fir das Bauwesen, Bestimmung der Rohdichte; Deutsche

Fassung EN 1602:1996
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Kennzeichnung

Die Bauprodukte, die Verpackung oder der Beipackzettel missen vom Hersteller zusatzlich
zur Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm DIN EN 14303' mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung folgende Angaben enthalten:
— Produktname
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-56.411-984
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk’
— nichtbrennbar, nicht glimmend

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaligen Fremdiberwachung einschlie3lich einer Erstprifung der Bauprodukte nach
MafRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine flr
den Brandschutz nach Ifd. Nr. 23/1 des "Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs— und Zertifi-
zierungsstellen nach den Landesbauordnungen", Teil lla®, anerkannte Zertifizierungsstelle
und Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt wurde, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte, deren Verpackung oder des Lieferscheins mit dem Uber-
einstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Angabe des Verwendungszwecks abzugeben.

Dem Deutschen Institut fr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 14303' sowie die zusatzlichen Regelungen des
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Prif- und Uberwachungsplans, der
Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Das Herstellwerk kann auch codiert angegeben werden.
Zuletzt verdffentlicht im Internet unter www.dibt.de -> PUZ-Stellen -> PUZ-Verzeichnis 2012 (Ausgabe 2012/1 der
"Mitteilungen" des Deutschen Instituts fur Bautechnik vom 16. Oktober 2012)

1.56.4-5/13



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-56.411-984

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-56.411-984 Seite 5 von 5 | 14. November 2013

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

2.3.3 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung mindestens einmal jahrlich zu tGberprufen.
Fir die im Rahmen der Fremdiiberwachung durchzuflihrenden Priifungen, Kontrollen und
Auswertungen gelten die Regelungen des beim Deutschen Institut flr Bautechnik hinter-
legten Priif- und Uberwachungsplanes, der Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung ist.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

3.1 Die Produkte aus Mineralwolle (MW) mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14303"
dirfen als nichtbrennbare Baustoffe verwendet werden.

3.2 Die Befestigung der Produkte auf dem Untergrund muss mit nichtbrennbaren, mechanischen
Befestigungsmitteln erfolgen.

Peter Proschek Beglaubigt

Referatsleiter
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Produkte aus Mineralwolle "ISOVER..." Anlage 1

nach DIN EN 14303

Namen und Dickenbereiche der Produkte, Herstellwerke

1. Bezeichnung und Dickenbereiche der Produkte aus Mineralwolle
. Nenndicke der Mineralwolle
Name Lieferform
[mm]
Drahtnetzmatte 30-120
ISOVER .. Platte 30-120
Lamellenmatte 20-100
Rohrschale 20-120

2. Herstellwerke:

2.1 Werk Bergisch-Gladbach
Jakobstr. 10
51465 Bergisch-Gladbach

2.2 Werk Libz
Industriestr. 11
19386 Libz

2.3 Werk Ladenburg
Dr.-Albert-Reimann-Stralle 20
68526 Ladenburg

2.4  Werk Speyer

Industriestr. 125
67346 Speyer
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