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16. Mai 2017  

Bentzon Carpets ApS 
Fabrikvej, Rojle 15 
5500 MIDDELFART 
DÄNEMARK  

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041 
"Contract Group 7"  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-1073 
vom 16. Mai 2012, geändert und ergänzt durch Bescheid vom 24. März 2014. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.   
 

über die Änderung und Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 16. Mai 2012 
 

 

17.06.2014 II 43-1.156.601-132/14 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt. 

Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:  

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der 
textilen Bodenbeläge "Contract Group 7" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm 
DIN EN 140411.  

 Die Bodenbeläge erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewer-
tung von Bauprodukten in Innenräumen"2 und dürfen demgemäß in Aufenthaltsräumen 
verwendet werden. 

Abschnitt 2 erhält folgende Fassung:  

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

2.1.1 Die gewebten Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den 
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die mit einem 
Flammschutzmittel und zum Teil mit einem Antischmutzmittel ausgestatteten Bodenbeläge 
müssen bestehen aus 

− der Nutzschicht aus Polyamid 6.6 oder der Nutzschicht aus einem 
Polyamid 6.6/Polypropylen-Gemisch, 

− dem Trägermaterial aus Polyester oder aus einem Polyester/Viskose-Gemisch oder aus 
einem Polypropylen/Polyester/Viscose-Gemisch oder aus Polyester oder aus Polyester 
und Polypropylen, 

− dem Vorstrich und Klebestrich aus Synthese-Latex mit Additiven sowie 

− dem Rückenmaterial aus Polypropylen.  

Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 3,0 mm bis 8,0 mm (± 10 %) und das Gesamtflächengewicht 
2300 g/m² bis 3210 g/m² (± 10 %) betragen. 

 

Wolfgang Misch 
Referatsleiter  

Beglaubigt 

 

                                                           
1  

DIN EN 14041:2008-05  Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge bzw. die in den Mitgliedsstaaten in 
nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2006 

2 
Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage 
des DIBt, http://www.dibt.de. 

 Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht. 
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Bescheid vom  über die Änderung und Ergänzung 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
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Zulassungsgegenstand: 
"Contract Group 7" 

Anlage 1
Seite 1 von 1 

 

 

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt ergänzt: 

Lfd. Nr. Name des Bodenbelags 

1 Alfa wt 

2 Alfa cf300 

3 Alfa cf400 

4 Alfa cf800 

5 Beta wt 

6 Beta cf300 

7 Beta cf400 

8 Beta cf800 

9 Golf wt 

10 Golf cf300 

11 Golf cf400 

12 Colf cf800 

13 Beta-design wt 

14 Beta-design cf300 

15 Beta-design cf400 

16 Beta-design cf800 

17 Gamma wt 

18 Gamma CF300 

19 Gamma CF400 

20 Gamma CF800 

21 Golf Texture wt 

22 Golf Texture CF 300 

23 Golf Texture CF 400 

24 Golf Texture CF 800 
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