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30. April 2016  

Findeisen GmbH 
Bulacher Straße 53 
76275 Ettlingen  

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041 
"Findeisen PA6/314"  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-401 vom 
1. April 2011, ergänzt und geändert durch Bescheid vom 5. Juni 2012. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 1. April 2011 
 

 

04.06.2014 II 45-1.156.601-90/14 

E
le

kt
ro

ni
sc

he
 K

op
ie

 d
er

 a
bZ

 d
es

 D
IB

t: 
 Z

-1
56

.6
01

-4
01



Bescheid über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
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Z35020.14 1.156.601-90/14

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert. 

Abschnitt 2 erhält folgende Fassung:  

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Nadelvlies-
Bodenbeläge müssen bestehen aus 

− der Nutzschicht aus Polyamid 6, 

− der Unterschicht aus Recycling-Fasern aus Polyester, Polyacryl, Polyamid, Baum-
wolle/Viskose und Wolle oder einer Unterschicht aus Polyester, 

− dem Trägergewebe aus Polypropylen sowie 

− dem Finish aus einer EVA-Dispersion mit einem Antistatikum.  

 Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 5,0 mm bis 7,0 (± 10 %) und das Gesamt-
flächengewicht 1100 g/m² bis 1700 g/m² (± 10 %) betragen. 

 

Wolfgang Misch 
Referatsleiter  

Beglaubigt 
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