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Desso Holding B.V. 
Taxandriaweg 15 
5142 PA WAALWIJK 
NIEDERLANDE  

Textile Bodenbeläge nach DIN EN 14041 
"Getuftete Bodenbeläge 100% Polyamid 6.6"  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-472 vom 
25. April 2012, geändert durch Bescheid vom 24. April 2013. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.   
 

über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 25. April 2012 
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Bescheid über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert. 

Abschnitt 2.1 erhält folgende Fassung:  

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

2.1.1 Die Bodenbeläge müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 14041 sowie den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Tufting-Boden-
beläge mit Schnitt- oder Schlingenpol müssen bestehen aus 

 der Nutzschicht aus Polyamid 6.6, 

 dem Trägermaterial aus Polyester/Polyamid oder Polypropylen oder Polyester, 

 der Verfestigung aus Synthese-Latex sowie  

 dem Zweitrücken aus Polypropylen. 

 Die Gesamtdicke der Bodenbeläge muss 6,4 mm bis 13,2 mm (± 10 %) und das Gesamt-
flächengewicht 1430 g/m² bis 3175 g/m² (± 10 %) betragen.  

2.1.2 Die Bodenbeläge müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesundheitlichen Bewer-
tung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbegren-
zung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen. 

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeläge muss mit der beim Deutschen Institut 
für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.  

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelpro-
dukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angege-
benen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer 
Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der 
Anlage 1 beigefügt. 

 

 

Wolfgang Misch Beglaubigt 

Referatsleiter 
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Bescheid vom 24. Februar 2015 über die Änderung 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. Z-156.601-472 vom 25. April 2012 
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Zulassungsgegenstand: 
"Getuftet Bodenbeläge aus 100% Polyamid 6.6" 

Anlage 1
 

 

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte: 

Lfd. Nr. Name des Bodenbelags 
1 Asteranne 

2 Bouquette 

3 Chinchilla 

4 Contessa 

5 Diva Twin 

6 Elegance 

7 Esprit 

8 Inova Sense 

9 Inova Twin 

10 Montana 

11 Palatino 

12 Palesse 

13 Residence 

14 Roxy 

15 Smaragd 

16 Solar 

17 Stone 

18 Stream 

19 Trento 

20 Verona 

21 Vibe 

22 Villa 

23 Vincent 

24 Vita 
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