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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den 8§17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergéanzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir werkmaRig hergestellte, geschosshohe
Fertigteile mit einer Tragschicht aus

— haufwerksporigem Leichtbeton nach DIN EN 1520:2011-06 in Verbindung mit
DIN 4213:2015-10 einer Rohdichteklasse <1,6 und einem Elastizitdtsmodul
Ecm < 11.000 N/mm?2

oder

— gefligedichtem Leichtbeton nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 einer Rohdichteklasse < D1,4 und mit einem Elastizitats-
modul Ej¢y, £ 11.000 N/mmz2

und einer nichttragenden, auf’en liegenden Warmedammschicht aus "Liaver'-Blahglas-
Granulat.

Die Fertigteile durfen als tragende, aussteifende und nichttragende Wandbauteile verwendet
werden. Die AuBRenflachen sind mit einem Putz nach Abschnitt 2.1.4 zu verputzen.

Bestimmungen fur das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Abmessungen der Warmedammschicht und des Au3enputzes

(1) Die Dicke der Warmedammschicht aus "Liaver"-Blahglas-Granulat-Beton darf folgende
Werte nicht Uberschreiten:

— 175 mm, wenn die Tragschicht aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Geflige besteht
und die Warmedammschicht nicht verankert ist,

— 200 mm, wenn die Tragschicht aus Leichtbeton mit geschlossenem Geflige besteht und
die Dammschicht verankert ist. Die Verankerung aus nichtrostendem Stahl ist nach
Anlage 1 auszubilden.

(2) Die Dicke des AuRRenputzes darf 20 mm nicht Uberschreiten.

Warmedammschicht

Die Warmedammschicht besteht aus haufwerksporigem Leichtbeton, dessen Zuschlag aus

"Liaver"-Blahglas-Granulat nach DIN EN 13055-1 unter Bertcksichtigung von DIN 1045-2

besteht. Der Beton muss in Abhangigkeit von seiner Rohdichteklasse folgende Eigen-
schaften aufweisen:

Tabelle 1: Eigenschaften des Betons der Warmedammschicht

Dimension Prufnorm
Rohdichteklasse kg/m3 280 310
Trockenrohdichte
5%-Quantil kg/m3 270 300 DIN EN 992
95%-Quantil kg/m3 280 310 DIN EN 992
Druckfestigkeit N/mm?2 >0,4 >0,4 DIN EN 1354
Elastizitatsmodul N/mm?2 <800 <1200 DIN EN 1352
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Fortsetzung Tabelle 1:

Dimension Prufnorm
Rohdichteklasse kg/m3 280 310
Querzugfestigkeit fur in Anlehnung an
Tragschichten aus DIN EN 1607
Leichtbeton mit Die aus den Wandplatten
geschlossenem Geflige entnommenen Probekdrper
(siehe Abschnitt 1) N/mm2 Mittelwert missen Abmessungen von

>0,22 100 x 100 x d [mm]

aufweisen (d:Wanddicke).
Die Belastung ist mit einer
Verformungsgeschwindigkeit
von 0,5 mm/s aufzubringen.

Warme-

. < <
leittahigkeit Ao W/(m-K) <0,073 | £0,082 DIN EN 12667

Bei der Erstprifung ist sie auf das 95%-Quantil der Rohdichte-
klasse zu beziehen.

Bezugsfeuchte Die Bezugsfeuchte bei 23°C und 80% relative Feuchte, gepruft
nach DIN EN ISO 12571, darf 4,5 Masse-% nicht ubersteigen.

Anker

Die Anker sind haarnadelférmig gebogene Drahte mit d > 2 mm aus nichtrostendem Stahl
der Werkstoffnummer 1.4003 nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6.

Aulenputz

Der AulRenputz besteht aus einem hdchstens 5 mm dicken mineralischen Oberputz der
Putzmortelgruppe CS1 oder CS Il auf einem Ausgleichsputz im Dickbettverfahren der
Putzmortelgruppe CS | mit einer Dicke von 10 bis 15 mm oder einem Dinnbettspachtelputz
der Mdrtelgruppe CS Il mit einer Dicke von 3 bis 8 mm. Fir die Putze gilt DIN EN 998-1 in
Verbindung mit DIN 18550-1. Alle Putze sind als Werkputzmdrtel herzustellen und muissen
wasserhemmend sein.

Weitere Eigenschaften des Ausgleichsputzes im Dickbettverfahren
Bindemittel: Zement nach DIN EN 197-1 und/oder Baukalk nach DIN EN 459-1,

Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620 bzw. DIN EN 13055-1 unter Berlicksichtigung von
DIN 1045-2 Kalksteinbrechsand und/oder Quarzsand, mineralische leichte Gesteinskérnung

Trockenrohdichte: <1000 g/dm3

Druckfestigkeit: < 2,5 N/mm?2

Biegezugfestigkeit < 1,5 N/mmz2

Kapillare Wasseraufnahme: w < 0,26 kg/(mz-mino's)

Weitere Eigenschaften des Ausgleichsputzes als Diinnbettspachtelputz
Bindemittel: Zement nach DIN EN 197-1 und/oder Baukalk nach DIN EN 459-1,

Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620 bzw. DIN EN 13055-1 unter Bericksichtigung von
DIN 1045-2: Kalksteinbrechsand und/oder Quarzsand, mineralische leichte Gesteinskérnung

Kapillare Wasseraufnahme: w < 0,26 kg/(m2-min®®
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: p < 11
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Weitere Eigenschaften des Oberputzes
Bindemittel: Zement nach DIN EN 197-1 und/oder Baukalk nach DIN EN 459-1,

Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620 bzw. DIN EN 13055-1 unter Berlicksichtigung von
DIN 1045-2: Kalksteinbrechsand und/oder Quarzsand, mineralische leichte Gesteins-
kdrnungen

Druckfestigkeit: < 2,5 N/mmz2
Biegezugfestigkeit < 1,5 N/mm?2
Kapillare Wasseraufnahme: w < 0,065 kg/(mz-min°‘5)
Dehnsteifigkeit Eputzm * dputz < 10.000 N/mm

Eputzm: Mittelwert des Elastizitadtsmodul des Putzes
dputz: Putzschichtdicke

Herstellung, Transport , Lagerung und Kennzeichnung der Fertigteile
Herstellung

Die Fertigteile aus Tragschicht und Warmedammschicht sind werkmaRig herzustellen. Fur
die Wandbauart mit einer Tragschicht aus Leichtbeton mit geschlossenem Gefiige ist eine
Verbundbewehrung entsprechend Anlage 1 anzuordnen. Die Unterbrechung zwischen dem
Betonieren der Tragschicht und der Warmedammschicht ist so kurz zu halten, dass die
Tragschicht noch nicht abgebunden ist.

Transport und Lagerung

Die Fertigteile sind so zu lagern und zu transportieren, dass Beschadigungen, insbesondere
der Kanten und Auflagerflachen, vermieden werden.

Kennzeichnung

(1) Die Fertigteile und der Lieferschein der Fertigteile missen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erflillt sind.

(2) Jedes Fertigteil ist an den Stirn- und/oder Langsseiten zu kennzeichnen. Alle Kennzeich-
nungen mussen gut lesbar und mindestens bis zum Einbau der Platten dauerhaft sein. Die
Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten:

— Einbaulage des Fertigteils, soweit sie nicht aus seiner Form eindeutig erkennbar ist,
— Zeichen des Herstellwerks,

— Herstellungstag des Fertigteils,

— Zulassungsnummer Z-2.2-40,

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen),

— Rohdichteklasse der Warmedammschicht.

(3) Die Lieferscheine der Fertigteile missen mindestens die Angaben nach Absatz (2) und
zusatzlich folgende Angaben enthalten:

— Hersteller und Herstellwerk,
— Bezeichnung des Fertigteils,
— Rohdichteklasse der Warmedammschicht.
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Fertigteile mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremdiberwachung einschlie3lich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdilberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Fertigteile eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmqngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriufberichts zur
Kenntnis zu geben.

Edelstahlanker
Werkseigene Produktionskontrolle

Fur den Nachweis, dass das Material fur die Edelstahlanker die Anforderungen nach
Abschnitt 2.1.3 erfillt, ist mindestens ein Werkszeugnis "2.2" gem&fR DIN EN 10204
erforderlich.

Die MaRhaltigkeit der Edelstahlanker ist je Bauvorhaben an mindestens drei Ankern,
mindestens aber an mindestens drei Ankern je tausend gefertigten Ankern zu prifen.

Fremduberwachung

Kontrolle der Lieferscheine und der MaRhaltigkeit der Anker an mindestens drei Proben im
Rahmen der Fremdiiberwachung nach Abschnitt 2.3.3.2.

Fertigteile
Werkseigene Produktionskontrolle der Warmedammschicht

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Fertigteile den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigenen Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
MafRnahmen einschliel3en:

— Mindestens zweimal jahrlich ist der Elastizititsmodul der Warmedammschicht zu
bestimmen.

— Mindestens einmal vierteljahrlich ist die Bezugsfeuchte der Warmedammschicht zu
bestimmen.

— Besteht die Tragschicht aus gefiigedichtem Leichtbeton, ist die Querzugfestigkeit viertel-
jahrlich zu bestimmen.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Fertigteils bzw. des Ausgangsmaterials oder
der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindesten fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Maflnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Fertigteile, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremduberwachung der Warmedammschicht

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung durchzufiihren, in deren Rahmen
auch der Elastizitatsmodul und die Querzugfestigkeit der Warmedammschicht zu bestimmen
ist. Es kdnnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Warme-
leitfahigkeit und die Bezugsfeuchte sind mindestens einmal jéahrlich zu prufen. Die Probe-
nahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehoérde auf
Verlangen vorzulegen.

Trockenmortel flir AuBenputz

Werkseigene Produktionskontrolle

Bei jeder Lieferung sind Lieferschein und Verpackungsaufdruck bzw. Silozettel (gegebenen-
falls auch Plomben) hinsichtlich der Kennzeichnung zu kontrollieren. Fir die Kennzeichnung
des Trockenmortels gilt DIN EN 998-1. Zusatzlich zu den Angaben nach DIN EN 998-1 sind
die im Abschnitt 2.1.4 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung angegebenen Eigen-
schaften aufzufiihren.

Fremduberwachung

Kontrolle der Lieferscheine.
Bestimmung fur Entwurf und Bemessung

Standsicherheitsnachweis

(1) Beim Entwurf von Gebauden missen die im Abschnitt 1 angegebenen Bedingungen flr
die Anwendung eingehalten werden.

(2) Es ist in jedem Einzelfall ein statischer Nachweis zu fuhren. Der Nachweis darf auch mit
Hilfe von Bemessungstafeln erfolgen, die von einem Prifamt fir Baustatik allgemein geprift
sind.
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(3) Fur die Bemessung der Tragschicht aus haufwerksporigem Leichtbeton gilt DIN EN 1520
in Verbindung mit DIN EN 4213.

Fur die Bemessung der Tragschicht aus gefligedichtem Leichtbeton gilt
DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA.

Die Wéarmedammschicht ist als nicht tragend anzunehmen. In sie dirfen keine Lasten
eingeleitet werden.

3.2 Warmeschutz

Fur rechnerische Nachweise zum Warmeschutz gilt DIN 4108-3. Fur den Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit der Warmedammschicht gilt in Abh&ngigkeit von der Rohdichte
Tabelle 2.

Tabelle 2: Bemessungswerte fur die Warmeleitfahigkeit der Warmedammschicht

Rohdichteklasse Bemessungswert der
Pd Warmeleitfahigkeit
A [Wi(m-K)]
280 0,080
310 0,090
3.3 Schallschutz

Fir den Nachweis des Schallschutzes gilt DIN 4109 einschlie3lich Beiblatt.

3.4 Brandverhalten

(1) Der Nachweis des Feuerwiderstandes kann wie fur ubliche Bauteile aus haufwerks-
porigem Leichtbeton nach DIN EN 1520 in Verbindung mit DIN 4213 oder gefligedichtem
Leichtbeton nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA gefuhrt werden.
(2) Die Warmedammschicht ist ein nichtbrennbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-Al).

(3) Der AuRRenputz muss die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-A1) nach DIN 4102-1, Abschnitt 5.1 erflllen.

4 Bestimmungen fur die Ausfihrung

Fir Einbau und Auflagerung der Fertigteile gelten die Normen unter Abschnitt 1. Fertigteile
mit Beschadigungen, die Einfluss auf die Tragfahigkeit haben, dirfen nicht eingebaut
werden.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Warmedammschicht nicht belastet wird, z. B.
darf sie nicht durch Festhaltekrafte von Balken beansprucht werden.

Die AulRenflachen sind unter Beachtung von DIN EN 998-1 in Verbindung mit DIN 18550-1
mit einem Putz nach Abschnitt 2.1.4 zu verputzen.

Folgende Normen, sofern nicht anders angegeben, werden in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung in Bezug genommen:

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton,
Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat — Anwen-
dungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe,
Begriffe, Anforderungen und Priifungen
DIN 4102-1 Berichtigung 1:1998-08 Berichtigung zu

DIN 4102-1:1998-05

Z70310.15 1.2.2-1/15
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Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung
und Anwendung Kklassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile + A1:2004

Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 auf der Bemessungsbasis von
Teilsicherheitsbeiwerten

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden — Teil 3:
Klimabedingter Feuchteschutz, Anforderungen, Berechnungs-
verfahren und Hinweise fir Planung und Ausfiihrung

Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise
+ Al1:2001 + Beiblatt 1:1989 + Beiblatt 3: 1996

Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus
haufwerksporigem Leichtbeton mit statisch anrechenbarer oder
nicht anrechenbarer Bewehrung in Bauwerken

Planung, Zubereitung und Ausfiihrung von Innen- und Aul3en-
putzen — Teil 1. Erganzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1 fur
AulRenputze

Zement — Teil 1. Zusammensetzung, Anforderungen und Konfor-
mitatskriterien von Normalzement; Deutsche Fassung
EN 197-1:2011

Baukalk — Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitéts-
kriterien Deutsche Fassung EN 459-1:2001

Bestimmung der Trockenrohdichte von haufwerksporigem Leicht-
beton

Festlegungen fiur Mortel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putzmortel,
Deutsche Fassung EN 998-1:2010

Bestimmung des statistischen Elastizitatsmoduls unter Druckbean-
spruchung von dampfgehartetem Porenbeton und haufwerks-
porigem Leichtbeton Deutsche Fassung EN 1352:1996

Bestimmung der Druckfestigkeit von haufwerksporigem Leicht-
beton; Deutsche Fassung EN 1354:2005

Vorgefertigte Bauteile aus haufwerksporigem Leichtbeton und mit
statisch anrechenbarer oder nicht anrechenbarer Bewehrung;
Deutsche Fassung EN 1520:2011

Warmedammstoffe fur das Bauwesen — Bestimmung der Zug-
festigkeit senkrecht zur Plattenebene; Deutsche Fassung
EN 1607:1996

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken —

Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den
Hochbau;

Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004+AC:2010

Nationaler Anhang —

National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken —
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den
Hochbau

Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen;
Deutsche Fassung EN 10204:2004

Gesteinskornungen fiir Beton; Deutsche Fassung EN 12602:2002
+ A1:2008
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten;
Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem
Verfahren mit dem Plattengerat und dem W&armestrommess-
platten-Gerat; Produkte mit hohem und mittleren Warmedurchlass-
widerstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

Leichte Gesteinskdrnungen, Teil 1: Leichte Gesteinskdrnungen fur
Beton, Mortel und Einpressmortel; Deutsche  Fassung
EN 13055-1:2002

DIN EN 13055-1 Berichtigung 1:2004-12

Waéarme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten — Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigen-
schaften (ISO 12571:2013); Deutsche Fassung
EN ISO 12571:2013

Beglaubigt
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-2.2-40 vom 30. Oktober 2015

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik
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Auflenputz nach Abschnitt 2.1.4
Warmedammschicht nach Abschnitt 2.1

Tragschicht nach Abschnitt 1
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Wandbauart mit Liaver Warmedammschicht 080

Tragschicht aus Leichtbeton mit geschlossenem Gefuge
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