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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lé&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen
Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Ubersetzung hat
die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung von
nachtraglich in Hohlschichten von zweischaligem Mauerwerk fir AuRenwande einge-
schaumten Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum "ECO-Schaum" (nachfolgend als UF-Ort-
schaum bezeichnet) als Kernddmmung.

Der UF-Ortschaum ist ein Warmedammstoff aus Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum der
Emissionsklasse ES 3 nach ETB-Richtlinie’.
Anwendungsbereich

Der UF-Ortschaum darf als Warmedammeschicht fir zweischaliges Mauerwerk mit Kern-
dammung nach DIN 1053-1%, Abschnitt 8.4.3.4, von Aufenthaltsraumen, die Uber ausrei-
chende natirliche Beluftungsmdoglichkeiten verfligen, verwendet werden. Das zweischalige
Mauerwerk muss mindestens die Anforderungen an die Bekleidungen nach Tabelle 1 der
ETB-Richtlinie* fur UF-Ortschaum der Emissionsklasse ES 3 erfiillen.

Bestimmungen fir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Allgemeines

Der UF-Ortschaum muss DIN 18159-2° entsprechen, soweit im Folgenden nichts anderes
bestimmt wird.

Formaldehydabgabe

Der UF-Ortschaum muss hinsichtlich der Formaldehydabgabe die Anforderungen der
ETB-Richtlinie*, Abschnitt 3.2, fiir die Emissionsklasse ES 3 erfiillen.

Rohdichte

Die Trocken-Rohdichte des UF-Ortschaums muss bei Priifung nach DIN EN 1602* mindes-
tens 10 kg/ms3 betragen.

Warmeleitfahigkeit
Der Messwert der Warmeleitfahigkeit Aj, darf bei Prifung des UF-Ortschaums nach
DIN EN 12667° den Grenzwert Agen, = 0,0327 W/(m -K) nicht iberschreiten.

Vor der Prifung sind die Proben im Labor-/Normalklima bei 23 °C/50 % r. F. bis zur Massen-
konstanz zu lagern.

Brandverhalten

Der UF-Ortschaum muss, gepriift nach DIN 4102-1°, hinter Rippenstreckmetall die Anfor-
derungen an normalentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2) erfllen.

ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formaldehydemission in die Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-Formalde-
hydharz-Ortschaum (ETB-Ri UF-Ortschaum), Ausgabe April 1985

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung

DIN 18159-2:1978-06 Schaumkunststoffe als Ortschdume im Bauwesen; Harnstoff-Formaldehydharz-
Ortschaum fir die Warmedammung; Anwendung, Eigenschaften, Ausfuhrung,
Prufung

DIN EN 1602:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte; Deutsche
Fassung EN 1602:2013

DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des

Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Geréat; Produkte mit hohem und mittlerem Wé&rmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen
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Zusammensetzung

Die beim Deutschen Institut flr Bautechnik hinterlegte Zusammensetzung des UF-Ort-
schaums ist einzuhalten. Anderungen durfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik erfolgen.

Herstellung, Lagerung, Bezeichnung, Kennzeichnung und Auflagen

Herstellung

Die Herstellung der Gebinde mit den Ausgangsstoffen fur den UF-Ortschaum erfolgt im Her-
stellwerk. Die Gebinde sind entsprechend Abschnitt 2.2.4 zu kennzeichnen.

Die Herstellung des UF-Ortschaums erfolgt in transportablen Anlagen vor Ort am Bauwerk
(an der Anwendungsstelle) durch das ausfiihrende Unternehmen (Schaumer). Bei der Her-
stellung des UF-Ortschaums sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

Lagerung

Die vom Antragsteller herauszugebenden Hinweise zur Lagerung und zur Lagerzeit (siehe
Verfallsdatum) sind zu beachten.

Bezeichnung

Der UF-Ortschaum ist wie folgt zu bezeichnen:
"ECO-Schaum" - Ortschaum - Z-23.12-1808 - UF - 0,035 - B2
Kennzeichnung

Die Gebinde der Ausgangsstoffe fir den UF-Ortschaum missen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Die Gebinde sind zuséatzlich wie folgt zu kennzeichnen:

— Fur "ECO-Schaum” zur Anwendung als UF-Ortschaum nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-23.12-1808

— Komponente A bzw. B

— Jurgen Haneklaus, 48527 Nordhorn

— Herstelldatum

— Verfallsdatum

— Herstellwerk

— Chargen-Nr.

— Hinweis auf Verarbeitungsrichtlinien und Arbeitsschutz
Der Lieferschein ist mit den gleichen Angaben zu versehen.
Auflagen fur den Antragsteller

Der Antragsteller hat dafir zu sorgen, dass die ausfiihrenden Unternehmen (Schaumer)
durch ihn selbst oder eine in seiner Verantwortung handeinde Stelle tiber die Bedingungen
der Zulassung vollstandig informiert und in der Herstellung des mit diesem Bescheid bauauf-
sichtlich zugelassenen UF-Ortschaums ausreichend geschult sind.

Der Antragsteller muss den ausfihrenden Unternehmen (Schaumer) in standigem Erfah-
rungsaustausch zur Verflgung stehen. Er hat Merkblatter Uber Verarbeitung, Lagerung,
Lagerzeit usw. zur Verfigung zu stellen.

Der Antragsteller hat den ausfilhrenden Unternehmen (Schaumer) Richtlinien, Verarbei-
tungsanweisungen und Beispiele fur konstruktive Details, die hdufig vorkommen, mitzuteilen.

Der Antragsteller hat eine Liste der ausfihrenden Unternehmen (Schaumer) zu fuhren. In
die Liste durfen nur Unternehmen aufgenommen werden, die die Regelungen des
Abschnitts 4.2 erfullen. Der Antragsteller hat die jeweils aktuelle Liste dem Deutschen Institut
fur Bautechnik unaufgefordert vorzulegen.

1.23.12-340/15
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
mafigen Fremduberwachung einschliellich einer Erstprifung des Bauprodukts nach Maf3-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung hat der Her-
steller der Ausgangsstoffe eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein L"Jbereinstimmqngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren.

Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinu-
ierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1, Spalte 3, aufge-
fuhrten MalRnahmen einschlieRen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu tberprufen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

1.23.12-340/15
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Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufuhren,
sind Proben nach dem in Tabelle 1, Spalte 5 (a), festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu
prifen und kénnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probe-

nahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und auf Verlangen der zustédndigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde vorzulegen.

Tabelle 1:

Art und Umfang des Ubereinstimmungsnachweises im Herstellwerk und der
Uberwachung auf der Baustelle

Eigenschaft nach

Prafung nach

Mindesthaufigkeit

aufzeichnen

Abschnitt Abschnitt Werkseigene |Herstellungs- | Fremdiiberwachung
Produktions- | kontrolle a) des Herstell-
kontrolle werkes

ausfiihrendes | b) des ausfiihrenden
Herstellwerk | Unternehmen | Unternehmens’

Formaldehydabgabe a) 1 x jahrlich”

2.1.2 2.1.2 - - b) 2 x jahrlich”

Beschaffenheit 1 x taglich an |a) 1 x jahrlich

2.1.1 DIN 18159-2, 8.2 - 3 Proben von |b) 2 x jahrlich

Rohdichte 188 mm i a) 1 x jahrlich

2.13 2.13 je Charge 100 mm b) 2 x jahrlich

Hydrophobie a) 1 x jahrlich

2.1.1 DIN 18159-2, 8.4 - - b) 2 x jéhrlich

Schrumpfen a) 1 x jahrlich

2.1.1 DIN 18159-2, 8.5 - - b) 2 x jahrlich

Formstabilitat Warme | DIN 18159-2, 8.6 a) 1 x jahrlich

2.1.1 DIN EN 1604’ - - b) 2 x jahrlich

Thermische Stabilitat a) 1 x jahrlich

211 DIN 18159-2, 8.7 - - b) 1 x in 2 Jahren

Formstabilitat Kalte DIN 18159-2, 8.8 a) 1 x jahrlich

2.1.1 DIN EN 1604’ - - b) 1 x jahrlich

Warmeleitfahigkeit a) 1 x jahrlich

2.1.4 214 - - b) 1 x in 2 Jahren

Brandverhalten a) 1 x jahrlich

2.15 215 - - b) 1 x jahrlich

Reaktivitatsprufung a) 1 x jahrlich

2.1.1 DIN 18159-2, 8.11 |je Charge 2 x taglich b) 2 x jahrlich

Kennzeichnung a) 2 x jahrlich

2.2.4 - laufend -

Klimadaten taglich

Das ausfuihrende Unternehmen hat durch Fihrung einer Liste, in der die Baustellen und der beabsichtige Zeitpunkt
der Schaumarbeiten enthalten sind, die Voraussetzungen fur diese Prifungen zu schaffen.
Gasanalysewerte nach Abschnitt 3.2 der ETB-Richtlinie', Anhang 2

DIN EN 1604:2013-05

Warmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Dimensionsstabilitat bei
definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen; Deutsche Fassung EN 1604:

2013

1.23.12-340/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-23.12-1808

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-23.12-1808 Seite 7 von 8| 1. Juni 2015

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2
421

736997.15

Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

Fir die Berechnung und Ausfilhrung der Mauerwerksschalen gilt DIN 1053-1, insbesondere
Abschnitt 8.4.3.

Brandverhalten

Der UF-Ortschaum ist als Kerndammung bei zweischaligem Mauerwerk fiir AuRenwéande im
eingebauten Zustand ein normalentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B2).
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Der Warmedurchlasswiderstand der AuBenwande aus zweischaligem Mauerwerk mit
UF-Ortschaum als Kerndammung ist rechnerisch nach DIN 4108-3% zu ermitteln.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes der gesamten Wandkonstruktion
sind die Innenschale, der UF-Ortschaum und die AuRenschale zu bertlicksichtigen.

Als Bemessungswert fur die Warmeleitfahigkeit des UF-Ortschaums ist folgender Wert in
Ansatz zu bringen:
A =0,035 W/(m -K)

Nenndicke

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist fur die Dicke des UF-Ortschaums
die Dicke des freien Hohlraumes entsprechend Anlage 1 anzusetzen.

Tauwasserschutz

Ein rechnerischer Nachweis des Tauwasserausfalls infolge Wasserdampfdiffusion ist nicht
erforderlich.

Bestimmungen fur die Ausfihrung

Anforderungen an die konstruktive Ausfiihrung

Fir die Ausfiihrung gilt DIN 18159-2°, Abschnitt 7.2, soweit im Folgenden nichts anderes
bestimmt ist.

Vor Durchfuhrung der Schaumarbeiten hat sich die ausfihrende Firma davon zu uber-
zeugen, dass die Vormauerschale in einem ordnungsgemafRen Zustand ist, und dass das
Mauerwerk keine Durchfeuchtung zeigt. Dabei ist auf die ordnungsgeméaRe Verfugung der
Sichtflachen besonders zu achten. Fehlstellen und Risse in der Verfugung sind vor dem Ein-
bringen der Kernddmmung auszubessern.

Ausfuhrendes Unternehmen (Schaumer)

Anforderungen

Der UF-Ortschaum darf nur von ausfiihrenden Unternehmen (Schaumer) hergestellt werden,
die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben und fir die Arbeiten geschultes
Personal einsetzen.

Das ausfiihrende Unternehmen (Schaumer) darf fur die Herstellung des UF-Ortschaums nur
Ausgangsstoffe verwenden, die entsprechend Abschnitt 2.2.4 gekennzeichnet sind.

DIN 4108-3:2001-07 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 3: Klimabedingter Feuch-
teschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fir Planung und
Ausfihrung

1.23.12-340/15
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4.2.2 Uberwachung des ausfiihrenden Unternehmens (Schaumer)

4.2.2.1 Allgemeines
Die Herstellung des UF-Ortschaums ist durch eine anerkannte Uberwachungsstelle® zu
Uberwachen.
Das ausfihrende Unternehmen (Schaumer) hat hierzu mit der Uberwachungsstelle einen
Uberwachungsvertrag abzuschlie3en.

4.2.2.2 Herstellungskontrolle durch das ausfiihrende Unternehmen (Schaumer)
Im Rahmen der Herstellungskontrolle sind vom ausfiihrenden Unternehmen (Schaumer)
mindestens die Prifungen nach Tabelle 1, Spalte 4, auf der Baustelle durchzufihren.

4.2.2.3 Fremdiberwachung
Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist von der Uberwachungsstelle die Herstellungskon-
trolle des ausfihrenden Unternehmens (Schaumer) zu Uberprifen, mindestens jedoch
zweimal jahrlich.
Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufihren,
sind Proben nach dem in Tabelle 1, Spalte 5 (b), festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu
prufen und konnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probe-
entnahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die Ergebnisse der FremdUberwachung des ausfihrenden Unternehmens (Schaumer) sind
der Zertifizierungsstelle, die im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises nach
Abschnitt 2.3 eingeschaltet ist, vorzulegen. Die Ergebnisse sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren und dem Deutschen Institut fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

4.2.3 Bescheinigung
Das ausfuhrende Unternehmen (Schaumer) hat dem Bauherrn nach Abschluss der Arbeiten
eine Bescheinigung Uber die durchgefihrten Arbeiten entsprechend dem Mustervordruck
(siehe Anlage 2) auszustellen.

Frank Ifflander Beglaubigt

Referatsleiter

736997.15

nach § 17 (6) der MBO bzw. der jeweiligen Landesbauordnung
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A Prifverfahren

Al Dicke der ausgefiihrten Dammschicht

Zur Ermittlung der D&mmschichtdicke ist das Mauerwerk an mindestens 5 Stellen je
Geschoss und Wandflache in der Lagerfuge anzubohren, und die Dicke des freien
Hohlraumes ist zu ermitteln.

Als Dammschichtdicke gilt das Mittel aus den 5 Messungen (auf 5 mm gerundet).

Z37046.15 1.23.12-340/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-23.12-1808

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-23.12-1808 vom 1. Juni 2015

Uber

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 2

MUSTERVORDRUCK

BESCHEINIGUNG

die Ausfihrung des UF-Ortschaums

Nr. Z-23.12-1808 vom 1. Juni 2015

1)

Ausfiihrendes Unternehmen (Schaumer)
Name:
Anschrift:

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

2)

Bauherr:
Baustelle:

3)

Bauteilskizze:
AuRenschale
Art des Wandbausteins:
Dicke:
Kerndammung
Mittlere Dicke:
Innenschale
Art des Wandbausteins:
Dicke:

4)

Verwendete Ausgangsstoffe
Stoffart bzw. Handelsbezeichnung:
Hersteller der Ausgangsstoffe:
Emissionsklasse:

5)

Ergebnisse der Herstellungskontrolle
Beschaffenheit nach Augenschein:
Rohdichte (kg/m3) Mittelwert
Frisch-Rohdichte:
Trocken-Rohdichte:
Reaktivitatsprifung:

GroRtwert Kleinstwert

6)

Daten zur Herstellung
Datum der Herstellung:
Lufttemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Oberflachentemperatur des Untergrunds:

Es wird bescheinigt, dass der oben aufgefihrte UF-Ortschaum nach den Bestimmungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.12-1808 vom 1. Juni 2015 und der ETB-Ri UF-Ort-
schaum ausgefuhrt wurde.

Ort: .....

Z37047.15

Unterschrift; .....

1.23.12-340/15



