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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender Kopien
dieses Bescheides zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
ebenfalls Kopien zur Verfugung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem
Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Bei dem Zulassungsgegenstand handelt es sich um mechanische Verbindungen
(T-Verbindungen) zwischen Pfosten- und Riegelprofilen der Fassadenkonstruktion
REHAU-Polytec 50.

Die T-Verbindungen bestehen aus den Pfosten- und Riegelprofilen (Stahlhohlprofile mit
einer Ummantelung aus PVC) und den zugehérigen mit bestimmten gewindefurchenden
Schrauben befestigten T-Verbindern (StoRRverbinder, Montage-StoR3verbinder und
Schwertverbinder). Dartiber hinaus werden in die Schwertverbinder Gewindebolzen
eingeschraubt, die als Auflager der Fassadenfillungen (Glastragerbolzen) dienen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt ausschlieBlich die Herstellung und
Verwendung der T-Verbindungen. Die Tragsicherheit sowie bauphysikalische und
brandschutztechnische Eigenschaften der Fassadenkonstruktion als Ganzes sind nicht
Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Fur den Tragsicherheitsnachweis der Pfosten- und Riegelprofile sind die Technischen
Baubestimmungen zu beachten.

Bestimmungen fir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Abmessungen

Die Hauptabmessungen der Pfosten- und Riegelprofile, der T-Verbinder, Verbindungsmittel
und der Glastragerbolzen sind den Anlagen 4 bis 7 zu entnehmen.

Die in den Anlagen angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf den Katalog des
Antragstellers.

Weitere Angaben zu den Abmessungen und Toleranzen sind beim Deutschen Institut flr
Bautechnik hinterlegt.

Werkstoffe
Pfosten- und Riegelprofile

Die nach den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben hergestellten
Pfosten- und Riegelprofile bestehen aus dem Werkstoff DX51D+Z275NA nach
DIN EN 10346:2015-10 mit R, = 235 N/mm2 sowie Ry, = 340 N/mm?2,

Weitere Angaben zu den Werkstoffeigenschaften der Profilummantelung aus PVC sind beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

T-Verbinder

Angaben zu den Werkstoffeigenschaften der T-Verbinder sind beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegt.

Schrauben, Hilsen, Glastragerbolzen

Angaben zu den Werkstoffeigenschaften der Schrauben, Hilsen und Glastragerbolzen sind
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Korrosionsschutz
Es gelten die Bestimmungen in den entsprechenden Technischen Baubestimmungen.
Brandschutz

Die Profilummantelung ist normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach
DIN 4102-1:1998-05).

1.14.4-113/17
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Kennzeichnung

Die Verpackungen oder die Anlagen zum Lieferschein der Pfosten- und Riegelprofile, der
T-Verbinder, der Hilsen, der Schrauben und der Glastragerbolzen missen vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.1 erfullt sind.

Aus der Kennzeichnung muss zusatzlich das Herstellwerk, die Bezeichnung des
Bauprodukts und der Werkstoff hervorgehen.

Ubereinstimmungsbestatigung
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der im Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung
durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll fiir die im Abschnitt 2.1 genannten Bauprodukte
mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaRnahmen einschliel3en.
- Pfosten- und Riegelprofile
Die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen und Toleranzen sind fir jedes
Fertigungslos zu tberprufen.

Der Nachweis der im Abschnitt 2.1 geforderten Werkstoffeigenschaften ist durch ein
Abnahmeprifzeugnis 3.1  nach DIN EN 10204:2005-01 zu erbringen. Die
Ubereinstimmung der Angaben in dem Abnahmepriifzeugnis mit den Angaben in
Abschnitt 2.1 ist zu Uberprifen.

Ferner sind die Pfosten- und Riegelprofile entsprechend der beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Anweisung zu kontrollieren.

- T-Verbinder, Hilsen
Die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen und Toleranzen sind fir jedes
Fertigungslos zu Uberprufen.

Der Nachweis der im Abschnitt 2.1 geforderten Werkstoffeigenschaften ist durch ein
Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 Zu erbringen. Die
Ubereinstimmung der Angaben in dem Abnahmeprifzeugnis mit den Angaben in
Abschnitt 2.1 ist zu tUberprifen.

- Schrauben, Glastragerbolzen

Die Grundsatze fiur den Ubereinstimmungsnachweis fir Verbindungselemente im
Metallleichtbau (Fassung August 1999; DIBt Mitteilungen 6/1999) gelten sinngemaR.

1.14.4-113/17
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priiffung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverztglich zu
wiederholen.

Bestimmungen fir die Anwendung des Zulassungsgegenstandes
Bestimmungen fiar Entwurf und Bemessung

Durch eine statische Berechnung ist in jedem Einzelfall die Tragsicherheit der
T-Verbindungen nachzuweisen.

Es gilt das in DIN EN 1990:2010-12 in Verbindung mit dem Nationalen Anhang angegebene
Nachweiskonzept.

Fir den Tragsicherheitsnachweis sind die in der Anlage 10 angegebenen
Beanspruchbarkeiten F; g 4 zu verwenden.

Die in der Anlage 10 angegebenen Werte fir Eigenlast (Glaseigenlast oder vergleichbare
Beanspruchungen) gelten nur bis zu einer maximalen Exzentrizitat der Lasteinleitung von
e = 28 mm zur vorderen Riegelprofilkante.

Bei Kombinationen der in der Anlage 10 genannten Beanspruchungen infolge Eigenlast
(Glaseigenlast oder vergleichbare Einwirkungen) und Wind ist ein linearer
Interaktionsnachweis erforderlich.

Bestimmungen fur die Ausfihrung

Allgemeines

Die konstruktive Ausfiihrung der T-Verbindungen ist den Anlagen 1 bis 3 und 7 bis 9 zu
entnehmen.

Vom Hersteller ist eine Ausfuihrungsanweisung fur die Ausfihrung der T-Verbindungen
anzufertigen und der bauausfihrenden Firma auszuh&ndigen. Die Ausfuhrungsanweisung
muss insbesondere auch Angaben zu den Bohrlochdurchmessern der vorgefertigten Locher
in den Pfostenprofilen enthalten.

Die Ubereinstimmung der Ausfiihrung der T-Verbindungen mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von der bauausfiihrenden Firma zu
bescheinigen.

1.14.4-113/17
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SchweilRen

Die SchweiReignung ist fir den Schwei3prozess 41 (Ultraschallschweil3en) gegeben, sofern
die allgemeine Regeln der Schweiltechnik sowie die folgenden Hinweise beachtet werden.
Fur das SchweiRen der Pfosten- und Riegelprofile ist eine Herstellerqualifikation der
Klasse C nach DIN 18800-7:2008-11 oder eine Schweil3zertifikat fir EXC 3 nach
DIN EN 1090-1:2010-07 und DIN EN 1090-2:2011-10 fir den o. g. Prozess fur die Stahlsorte
nach Abschnitt 2.1.2.1 erforderlich.

Andreas Schult Beglaubigt
Referatsleiter

755705.17

1.14.4-113/17



elektronische kopie der abz des dibt: z-14.4-535

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-14.4-535 vom 23. November 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIBt

239006
239016
239498 239026

239418

239428

T-Verbindungen fur Fassadensystem REHAU-Polytec 50

StoRverbinder

755706.17

Anlage 1

1.14.4-113/17




elektronische kopie der abz des dibt: z-14.4-535

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-14.4-535 vom 23. November 2017 lnstn’;gt
iir

Bautechnik

239106 239116

239498 239126 239136

239418 239418

239438

T-Verbindungen fur Fassadensystem REHAU-Polytec 50
Montage-StoRRverbinder

755706.17

Anlage 2
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239666 239666
239498 239676 239448 239676

239458

239418

T-Verbindungen fur Fassadensystem REHAU-Polytec 50
Schwertverbinder Anlage 3
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T-Verbindungen fur Fassadensystem REHAU-Polytec 50

Abmessungen der Pfosten- und Riegelprofile

Anlage 4
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T-Verbindungen fur Fassadensystem REHAU-Polytec 50

Ubersicht T-Verbinder
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239498
StoRscheibe (10x5)

Distanzscheibe zwischen Riegelverbinder und Pfosten

239418

Riegelverbinderschraube (4.2x25)
Schraube zur Befestigung des Riegelprofils am Verbinder

239458
Schwertverbinderschraube (4.8x32)

Schraube zur Fixierung der Verbinderteile

239428

Stoflverbinderschraube (M6x20)
Schraube zur Befestigung des Verbinder am Pfosten

239438

Montage-StoRRverbinderschraube (M6x20)
Schraube zur Befestigung des Montage-StoRverbinder UT am Pfosten

239448

Schwertverbinderschraube (M6x20)
Schraube zur Befestigung des Schwertverbinder UT am Pfosten

T-Verbindungen fur Fassadensystem REHAU-Polytec 50

755706.17

Ubersicht Verbindungsmittel

Anlage 6.1

1.14.4-113/17




elektronische kopie der abz des dibt: z-14.4-535

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-14.4-535 vom 23. November 2017 lnstn’;gt
iir

Bautechnik

239746

Glaslastbolzen (M10) 20 - 30 mm Fallungsstarke
239766

Glaslastbolzen (M10) 32 - 40 mm Fallungstarke

Einsatz nach Fullungsstarke in Schwertverbinder

T-Verbindungen fur Fassadensystem REHAU-Polytec 50
Glaslastbolzen Anlage 6.2
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Riegelstahl | Verbinder | Lénge Schrauben
239418 | 239428
50x4x2 239006 | 43mm 2 Stick | 2 Stiick
80x40x2 | 239016 | 73 mm 2 Stiick | 2 Stiick
120x40x2 | 239026 113 mm 2 Stlick | 3 Stiick
T-Verbindungen fur Fassadensystem REHAU-Polytec 50
Einbauzeichnung StoRverbinder Anlage 7
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Riegelstahl | Verbinder Lénge Schrauben
239418 239438

50x4x2 239106/239116 43 m 4 Stiick 2 Stick

80x40x2 2391298/239136 73 mm 4 Stiick 2 Stick

T-Verbindungen fur Fassadensystem REHAU-Polytec 50
Einbauzeichnung Montage-StolRverbinder Anlage 8
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Riegelstahl | Verbinder | Lange Schrauben
239418 | 239448 | 239458
50x4x2 239666 | 43 mm 2 Stlick | 4Stick | 2 Stiick
80x40x2 | 239676 | 73 mm 2 Stlick | 4Stick | 2 Stiick
T-Verbindungen fur Fassadensystem REHAU-Polytec 50
Einbauzeichnung Schwertverbinder Anlage 9
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T-Verbindung Belastungsart
Eigenlast Windsog Winddruck Interaktion* Zug
Fullung [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
I:u,R,d I:u,R,d I:u,R,d Fu,R,d I:u,R,d
1,64 3,62 3,62 linear —
StoRverbinder
sh. Anlage 1
0,47 3,24 3,24 linear _
Montage-Stoliverbinder
sh. Anlage 2
3,06 1,70 1,70 linear .
Schwertverbinder
sh. Anlage 3
Werte gelten pro T-Verbindung
FEiqenIast
e
=]
I:Windso,q
Fzug O B < e = max. tes / 2 + tDichtung =28 mm
FWinddruck
==
* Interaktion: Uberlagerung der Belastungen aus Wind und Eigenlast
T-Verbindungen fur Fassadensystem REHAU-Polytec 50
Bemessungstragfahigkeit Fur,d nach Belastungsart Anlage 10

755706.17
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