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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdérden ebenfalls Kopien
zur Verfiigung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand

Dieser Bescheid qilt fir die Warmedammung unter Verwendung von zementgebundenem
Polystyrol-Partikelschaum-Granulat mit den Bezeichnungen "Thermobound TB 160",
"Thermobound TB 250", "Thermobound TB 400" und "Thermobound TB 600" (nachfolgend
als Warmedammstoffe bezeichnet).

Die Warmedammstoffe bestehen aus recyceltem Polystyrol Partikelschaum Granulat
(EPS-Granulat) und Zement.

Das EPS-Granulat wird aus Resten, die im Rahmen der Produktion von EPS-Dammplatten
und bei Verschnitt auf der Baustelle (nicht aus Platten, die bereits eingebaut waren) anfallen,
bzw. aus EPS-Verpackungsmaterial durch Mahlverfahren mit einer KorngréRe bis maximal
8 mm Durchmesser hergestellt.

Beim Warmedammstoff "Thermobound TB 400" als Werk-Trockenmischung betragt die
maximale KorngréRe des EPS-Granulats 4 mm.

Die Ausgangsstoffe (EPS-Granulat und Zement) fir die Warmedammstoffe werden fertig
vorgemischt als Werk-Trockenmischung in Sacken mit 50, 80, der 100 Liter Fassungsver-
mogen geliefert und an der Anwendungsstelle unter Zugabe von Anmachwasser verarbeitet.
Die Ausgangsstoffe (EPS-Granulat und Zement) kdnnen auch getrennt geliefert (in Sacken
mit 200 Liter Fassungsvermdgen, Bigbag oder lose in einem mobilen Mischwerk) und erst an
der Anwendungsstelle unter Zugabe von Anmachwasser laut Mischanleitung des Herstellers
maschinell gemischt und maschinell verarbeitet werden.

Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Die Warmedammstoffe dirfen als druckbelastbarere Warmedammstoffe entsprechend den
Anwendungsgebieten DEO (dm), DAA (dm) und DAD (dm) nach DIN 4108-10" verwendet
werden.

Hinsichtlich des Brandverhaltens dirfen die Warmedammstoffe "Thermobound TB 160",
"Thermobound TB 250", "Thermobound TB 400" und "Thermobound TB 600" als nicht
brennbare Baustoffe gemaR den Landesbauordnungen verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Die Warmedammstoffe missen nach der Zusammensetzung denen entsprechen, die den
Zulassungsversuchen zugrunde lagen. Die Zusammensetzung ist beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegt.

Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

DIN 4108-10:2015-12 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 10: Anwendungsbezo-
gene Anforderungen an Warmedammstoffe - WerkmaRig hergestellte Warme-
dammstoffe

1.23.11-22/19
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21.2 Schiittdichte und KorngréoRe / KorngroBenverteilung des EPS-Granulats
Die Schiittdichte des EPS-Granulats muss bei Priifung in Anlehnung an DIN EN 1097-3?
mindestens 10 kg/m? bis maximal 25 kg/m? betragen.
Die maximale KorngroRe des EPS-Granulats darf bei den Warmedammstoffen
"Thermobound TB 160", "Thermobound TB 250", "Thermobound TB 400" und
"Thermobound TB 600" 8 mm nicht Uberschreiten.
Die maximale KorngroRe des EPS-Granulats darf bei dem Warmedammstoff
"Thermobound TB 400" als Werk-Trockenmischung 4 mm nicht Gberschreiten.
Die KorngréRenverteilung des EPS-Granulats ist nach DIN EN 933-1° zu bestimmen. Die
KorngréRenverteilung muss der im Rahmen der Zulassungsprifungen ermittelten Verteilung
entsprechen.
21.3 Schiittdichte der Werk-Trockenmischung
Die Schittdichten der Werk-Trockenmischung (aus EPS-Granulat und Zement) sind nach
DIN EN 1097-3% zu ermitteln. Sie muss innerhalb der folgenden Bereiche liegen:
"Thermobound TB 160" 160 kg/m*+5 %
"Thermobound TB 250" 210 kg/m®*+5 %
"Thermobound TB 400" 280 kg/m*+5 %
"Thermobound TB 600" 400 kg/m®*+5 %
214 Rohdichte
2.1.41 Rohdichte des Frischmortels
Die Frisch-Rohdichten des Warmedammstoffes, gepriift nach DIN EN 12350-6* miissen
innerhalb der folgenden Bereiche liegen:
"Thermobound TB 160" 220 kg/m*+ 10 %
"Thermobound TB 250" 300 kg/m®+ 10 %
"Thermobound TB 400" 400 kg/m*+ 10 %
"Thermobound TB 600" 620 kg/m®+ 10 %
2.1.4.2 Rohdichte des Warmedammestoffes
Die Rohdichten der Warmedammstoffe miissen bei Priifung nach DIN EN 1602° innerhalb
der folgenden Bereiche liegen:
"Thermobound TB 160" 170 kg/m3*+ 10 %
"Thermobound TB 250" 270 kg/m®+ 10 %
"Thermobound TB 400" 390 kg/m®*+ 10 %
"Thermobound TB 600" 600 kg/m®+ 10 %
Vor der Prifung sind die Proben bei 70 °C bis zur Massekonstanz zu trocknen.
2 DIN EN 1097-3:1998-06 Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteins-
kérnungen; Teil 3: Bestimmung von Schuttdichte und Hohlraumgehalt; Deutsche
Fassung EN 1097-3:1998
3 DIN EN 933-1:2013-03 Prifverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen; Teil 1:
Bestimmung der KorngréRenverteilung; Siebverfahren; Deutsche Fassung
EN 933-1:2012
4 DIN EN 12350-6:2011-03 Prifung von Frischbeton — Teil 6: Frischbetonrohdichte; Deutsche Fassung EN
12350-6:2009
s DIN EN 1602:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte; Deutsche
Fassung EN 1602:2013
741538.19 1.23.11-22/19

Deutsches




elektronische kopie der abz des dibt: z-23.11-2060

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-23.11-2060 Seite 5 von 10 | 26. August 2019

2.1.5

2.1.6
2.1.6.1

216.2

21.7

Z41538.19

Warmeleitfahigkeit

Die Warmeleitfahigkeit darf bei 10 °C Mitteltemperatur nach Konditionierung bei 23°C und
50 % relative Luftfeuchte bei Priifung nach DIN EN 12667 ° die folgenden Werte A10 2350 Nicht
Uberschreiten:

"Thermobound TB 160" Mo,2350 < 0,054 W/(m - K)
"Thermobound TB 250" 102350 < 0,072 W/(m - K)
"Thermobound TB 400" A10.2350 < 0,090 W/(m - K)
"Thermobound TB 600" Mo,2350 < 0,129 W/(m - K)
Brandverhalten

Das EPS-Granulat muss im Anlieferungszustand die Anforderungen an das Brandverhalten
von Baustoffen der Klasse E nach DIN EN 13501-17 erfiillen.

Die Warmedammstoffe missen unter Bericksichtigung der Bestimmungen in Absatz 3.1.2
die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse A2 -s1, d0 nach
DIN EN 13501-17 erflillen.

Die Brandpriifungen sind nach DIN EN ISO 1716® und DIN EN 13823° durchzufiihren.
Druckspannung bei 10 % Stauchung

Die Druckspannung bei 10 % Stauchung (Mittelwert aus 5 Probekérpern), ermittelt nach
DIN EN 826", darf im Alter von mindestens 28 Tagen die folgenden Werte nicht unterschrei-
ten:

"Thermobound TB 160" 100 kPa
"Thermobound TB 250" 200 kPa
"Thermobound TB 400" 500 kPa

"Thermobound TB 600" 1000 kPa
Einzelwerte diurfen den jeweiligen Wert um héchstens 10 % unterschreiten.
Verformumg bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung

Die Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung ist nach
DIN EN 1605", Priifbedingung 1 (20 kPa, 80°C, 48 h) zu bestimmen. Die Differenz aus der
relativen Stauchung €1 und €2 darf den Wert von 5 % nicht Uberschreiten.

DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat; Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

DIN EN ISO 1716:2010-11 Priifungen zum Brandverhalten von Produkten; Bestimmung der Verbrennungs-
warme (des Brennwerts) (ISO 1716:2010); Deutsche Fassung EN ISO 1716:2010

DIN EN 13823:2010-12 Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Thermische Beanspruchung
durch einen einzelnen brennenden Gegenstand flr Bauprodukte mit Ausnahme von
Bodenbelagen; Deutsche Fassung EN 13823:2010

DIN EN 826:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung des Verhaltens bei Druckbean-
spruchung; Deutsche Fassung EN 826:2013
DIN EN 1605:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Verformung bei definierter

Druck- und Temperaturbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 1605

1.23.11-22/19
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung
Bei der Herstellung des Warmedammestoffes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 ein-
zuhalten.
Die Herstellung der Ausgangsstoffe flir den Warmedammstoff erfolgt im Herstellwerk.
Die Ausgangsstoffe werden fiir den Warmedammstoff als Trockengemisch im Herstellwerk
fertig vorgemischt und an der Anwendungsstelle entsprechend Mischanweisung vom Verar-
beiter eingebaut.
Die Mischung der Einzelkomponenten und der Einbau des Warmedammstoffes kbnnen auch
an der Anwendungsstelle maschinell durch ausfilhrende Unternehmen (Verarbeiter) erfol-
gen.
222 Verpackung, Transport, Lagerung
Die Ausgangsstoffe (EPS-Granulat und Zement) des Warmedammstoffes sind so zu ver-
packen, dass sie wahrend des Transports und der Lagerung auf der Baustelle trocken blei-
ben.
Der Transport von EPS-Granulat und Zement erfolgt als Werk-Trockenmischung oder
getrennt.
223 Kennzeichnung
Die Gebinde der Ausgangsstoffe sind vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeich-
nen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfillt sind.
Weiterhin sind in deutlicher Schrift folgende Angaben zu machen:
"Handelsname" zur Warmedammung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/
allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-23.11-2060
— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
— Brandverhalten: nichtbrennbar (Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-17) gemaR
Anwendungsbedingungen nach Zulassung/Bauartgenehmigung
— EPS Leichtbeton GmbH, 9560 Feldkirchen, Osterreich
— Herstellwerk' und Herstellungsdatum
— Fullgewicht
Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:
— Handelsname zur Warmedammung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/ allge-
meiner Bauartgenehmigung Nr. Z-23.11-2060
2.3 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
(ggf. unter Einbeziehung von Prifungen an vom Verarbeiter gefertigten Proben, siehe
Tabelle 1, Funote **) mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grund-
lage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer
hierfir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafiigen Fremdiberwachung
durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach Mallgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen:
12 Kann auch verschlisselt angegeben werden.
741538.19 1.23.11-22/19
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Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die Prifungen entspre-
chend Tabelle 1 durchzufiihren.

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung" in der jeweils giiltigen Fassung™ sinngemaR anzuwenden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben nach dem in Tabelle 1 festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu prifen und
kdnnen auch Proben flr Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prufungen entsprechend Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kenn-
zeichnung (Abschnitt 2.2.3) durchzufiihren.

Zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fur Bautechnik, Heft 2 vom 1. April 1997.

1.23.11-22/19
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Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung" in der jeweils giiltigen Fassung'® sinngeméaR anzuwenden.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehoérde vorzulegen.

Tabelle 1: Art und Umfang der Priifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Eigenschaft Prafung Mindesthaufigkeit
nach Abschnitt nach Abschnitt | werkseigene Fremdiberwachung
Produktionskontrolle

Schittdichte/KorngroRe |2.1.2 je Liefercharge 2 x jahrlich
des EPS-Granulats
nach 2.1.2
Schiittdichte der Werk- |2.1.3 je Liefercharge 2 x jahrlich
Trockenmischung
nach 2.1.3
Rohdichte 21441 1 x monatlich -
nach 2.1.4 2.1.4.2 1 x monatlich 2 x jahrlich**
Warmeleitfahigkeit 215 - 2 x jahrlich**
nach 2.1.5
Brandverhalten 2.1.6.1 je Liefercharge* 2 x jahrlich**
nach 2.1.6

2.1.6.2 und "Richtlinien ...""* 2 x jahrlich**
Druckfestigkeit
nach 2.1.7 21.7 - 2 x jahrlich**
Verformung
nach 2.1.8 21.8 - 2 x jahrlich**

*

Das Prufverfahren ist mit der iberwachenden Stelle zu vereinbaren.

Der Antragsteller hat dafiir zu sorgen, dass die Verarbeiter ggf. auf der Baustelle gesondert Riickstellproben
herstellen und damit die Voraussetzungen fiir diese Priifungen schaffen.

Die Herstellungsdaten (z. B. Rohdichte, Mischungsverhaltnisse, Lufttemperatur) fir die Riickstellproben sind

zu dokumentieren, dem Antragsteller einzureichen und im Rahmen der Fremdiiberwachung von der Uberwa-
chungsstelle zu kontrollieren.

*k

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung
Nenndicke (Planungsdicke)

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke (Planungsdicke)
des Warmedammstoffes anzusetzen (siehe hierzu auch Abschnitt 3.3).

1.23.11-22/19
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3.1.2 Brandverhalten
Die Warmedammstoffe sind bei Verwendung auf folgenden Untergriinden nichtbrennbare
Baustoffe (Klasse A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-17):

(1) Untergrund aus normalentflammbaren Holz oder Holzwerkstoffen mit einer
Rohdichte von mindestens 680 kg/m*® sowie einer Dicke von mindestens 12 mm mit
einem Brandverhalten mindestens der Klasse D - s2,d0 nach DIN EN 13501-1".

(2) Massiv mineralischer Untergrund oder nichtbrennbare Bauplatten mit einer
Rohdichte von mindestens 700 kg/m® sowie einer Dicke von mindestens 10 mm mit
einem Brandverhalten der Klasse A1 oder der Klasse A2-s1,d0 nach
DIN EN 13501-17 bzw. der Baustoffklasse DIN 4102-A.

3.2 Bemessung

3.21 Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile sind fir die
Warmedammstoffe folgende Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit in Ansatz zu bringen:
"Thermobound TB 160" A =0,060 W/(m - K)

"Thermobound TB 250" A =0,080 W/(m-K)
"Thermobound TB 400" A =0,100 W/(m - K)
"Thermobound TB 600" A =0,140 W/(m - K)

3.2.2 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
Der rechnerische Nachweis eines mdglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion nach
DIN 4108-3" ist fiir die Warmedammstoffe mit folgenden Werten der Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahl p zu fuhren:

"Thermobound TB 160" n=2
"Thermobound TB 250" u=3
"Thermobound TB 400" u=5
"Thermobound TB 600" u=6

3.3 Ausfiihrung

3.3.1 Der Antragsteller hat dafiir zu sorgen, dass die Verarbeiter durch ihn selbst oder eine in
seiner Verantwortung handelnde Stelle tber die Bedingungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung vollstédndig informiert und in der
Herstellung der mit diesem Bescheid bauaufsichtlich zugelassenen Warmedammstoffe aus-
reichend geschult sind.

Der Antragsteller hat den Verarbeitern Richtlinien, Verarbeitungsanweisungen und Beispiele
fur konstruktive Details, die hdufig vorkommen, zur Verfigung zu stellen.

3.3.2 Die Warmedammestoffe "Thermobound TB 160", "Thermobound TB 250",
"Thermobound TB 400" und "Thermobound TB 600" diirfen in Nenndicken (Planungsdicken)
ab 30 mm eingebaut werden.

Der Warmedammstoff "Thermobound TB 400" als Werk-Trockenmischung darf in Nenn-
dicken (Planungsdicken) ab 10 mm eingebaut werden.

Die Einbaudicke der Warmedammstoffe muss an jeder Stelle mindestens der Nenndicke
(Planungsdicke) entsprechen.

Zur Ermittlung der Einbaudicke sind geeignete Hohenmarken vor der Verarbeitung in einem
ausreichenden Abstand anzuordnen, so dass die Nenndicke an keiner Stelle unterschritten
wird.
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3.3.3 Beim Einbau sind die Rohdichten entsprechend Abschnitt 2.1.4 einzuhalten. Das ausfiih-
rende Unternehmen hat die Rohdichten zu tberprifen.

Die Wasserzugabemengen gemaf den Verarbeitungsanweisungen des Antragstellers sind
einzuhalten.

Es ist auf der Baustelle der gesamte Inhalt der angelieferten und nach Abschnitt 2.2.3
gekennzeichneten Verpackung mit dem Anmachwasser zu vermischen (es sind keine Teil-
mengen zu verarbeiten).

3.34 Das Einbringen des Warmedammstoffes ist bei Lufttemperaturen sowie bei Oberflachen-
temperaturen der Bauteile von mindestens 5 °C durchzufiihren. Fur die nachfolgenden
Arbeiten sind die entsprechenden Fristen nach Angabe des Antragstellers einzuhalten.

3.3.5 Der Warmedammstoff ist wahrend des Einbaus vor Niederschlag zu schitzen.

Er darf nicht eingebaut werden, wo wahrend der Nutzungsphase regelmaRig Feuchtigkeit
auftritt.
3.3.6 Die Verarbeiter stellen auf der Baustelle gesondert Ruckstellproben her, die fir die Fremd-
Uberwachung herangezogen werden kdnnen. Die Herstellungsdaten jeder Mischung (z. B.
Rohdichte, Mischungsverhaltnisse, Lufttemperatur) sind fur die Riickstellproben zu doku-
mentieren und dem Antragsteller vorzulegen.
3.3.7 Die bauausfuhrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaf § 16a Abs. 5 und
§ 21 Abs. 2 MBO abzugeben, aus der folgendes hervorgeht:
"Handelsname" fur die Anwendung als Warmedammestoff nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-23.11-2060

— Name und Anschrift des ausfihrenden Unternehmens

— Bauvorhaben / Bauteil

— Datum des Einbaus

— Rohdichte des Frischmortels

— Einbaudicke

— Erklarung der Ubereinstimmung
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Referatsleiter

Z41538.19

1.23.11-22/19



