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Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-70.3-293 vom 15. November 2023.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich
Zulassungsgegenstand ist das photovoltaische Modul (PV-Modul) "TommaTech BIPV
Solarmodul" der Fa. TommaTech GmbH nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Das PV-Modul besteht aus zwei Glasscheiben und zwei Lagen Verbundfolie sowie aus
zwischen den Folien eingebetteten kristallinen Solarzellen.
Das PV-Modul hat eine maximale Abmessung von 7800 mm x 2600 mm und darf fir
linienférmig- oder punktférmig gelagerte Verglasungen verwendet werden.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausflihrung von Verglasungen
unter Verwendung der oben genannten PV-Module.

2 Bestimmungen fiir die PV - Module

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Glasscheiben fiir das PV-Modul

Die beiden Einzelscheiben des PV-Moduls bestehen aus Folgenden Glasscheiben mit einer
Mindestnenndicke von 2 x 3 mm:

e Floatglas nach DIN EN 572-2" oder
e Ornamentglas nach DIN EN 572-52 oder
e Teilvorgespanntes Glas nach DIN EN 1863-13 oder
¢ Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach DIN EN 12150-14.
Weitere Werkstoffeigenschaften sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegts. Die
Werkstoffeigenschaften sind durch ein Abnahmeprifzeugnis "3.1" nach DIN EN 102046 zu
belegen.
Die Glasscheibe kann Bohrungen zur Ausleitung der elektrischen Energie haben.
21.2 Verbundfolie
Die Verbundfolie aus EVA muss den im Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Bestimmungen? entsprechen. Die Dicke der EVA-Folie vor der Lamination betragt insgesamt
1,3 mm (jeweils 0,65 mm vor und hinter der Solarzelle).
Die Werkstoffeigenschaften sind durch ein Werkszeugnis "2.2" nach DIN EN 10204 zu
belegen.
21.3 Solarzellen

Folgende kristalline Solarzellen dirfen verwendet werden:

¢ Monokristalline Solarzellen auch in bifacialer Ausfihrung.

e Abmessungen: 156 mm x 156 mm (6 Zoll) bis 210 mm x 210 mm oder Sondermale.
Weitere Angaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegts.

1 DIN EN 572-2:2012-11 Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 2: Floatglas
2 DIN EN 572-5:2012-11 Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 5: Ornamentglas
DIN EN 1863-1:2012-02  Glas im Bauwesen - Teilvorgespanntes Kalknatronglas - Teil 1: Definition und
Beschreibung
4 DIN EN 12150-1:2020-07 Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas-
Teil 1: Definition und Beschreibung
Hinterlegung Fassung 05/2024
6 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen
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21.4 Brandschutz

Die PV-Module missen die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der
Klasse E nach DIN EN 13501-17 erfillen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

Das PV-Modul wird aus Glasscheiben nach Abschnitt 2.1.1, zwei Lagen einer Verbundfolie
nach Abschnitt 2.1.2 und Solarzellen nach Abschnitt 2.1.3 hergestellt.

FiUr den Versatz der einzelnen Scheiben gelten die Grenzabmale nach Abschnitt 4.2.3 von
DIN EN ISO 12543-58.

Die Herstellung erfolgt nach den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Bestimmungens.

222 Kennzeichnung

Das PV-Modul oder der Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der PV-Module mit den Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer Erstprifung des Bauprodukts durch eine hierfir anerkannte Prifstelle erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut flir Bautechnik ist auf Verlangen vom Hersteller eine Kopie des
Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Im Herstellwerk des PV-Moduls ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuflhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle des PV-Moduls soll mindestens die folgenden

MaRnahmen einschlief3en:

— Die Ubereinstimmung der Angaben in den Priifbescheinigungen mit den Angaben in
Abschnitt 2.1 ist zu prufen.

— Dokumentation der beim Herstellungsprozess des PV-Modules verwendeten relevanten
Produktionsparameter. Die Produktionsparameter miissen mit den im Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Angabens (ibereinstimmen.

— Regelmafige Priifung des Aussehens des PV-Moduls in Anl. an DIN EN ISO 12543-6°.

7 DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

8 DIN EN ISO 12543-5:2011-12 Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas - Teil 5: Ma3e und
Kantenbearbeitung

9 DIN EN ISO 12543-6:2012-09 Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas - Teil 6: Aussehen
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— An mindestens drei Proben alle 2000 hergestellten Module ist die Priifung bei hoher
Temperatur entsprechend DIN EN ISO 12543-410 an Probekdrpern mit einem Aufbau von
mindestens 3 mm Glas / 1,3 mm EVA-Folie mit eingebetteten Solarzellen / 3 mm Glas
durchzufihren.

— Bei Chargenwechsel bzw. einmal wochentlich Bestimmung des Vernetzungsgrades der
EVA-Folien nach dem im Deutschen Institut flr Bautechnik hinterlegten Angabens.

— An mindestens drei Proben alle 2000 hergestellten Module ist der Nachweis der Haftung
durch Abzugsprifung in Anlehnung an DIN EN ISO 8510-2"" mit einer Abzugs-
geschwindigkeit von 100 mm/min nach dem im Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Angaben?® durchzufihren.

— Das Brandverhalten der PV-Module ist mindestens einmal wahrend der Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und allgemeinen Bauartgenehmigung zu
kontrollieren. Die Prifungen sind nach DIN EN ISO 11925-2'2 an ungerahmten Proben
durchzufiihren. Es sind Prufungen mit Flachenbeflammung und Kantenbeflammung sowie
mit Kantenbeflammung der Verbundfolienschicht an um 90° um die Vertikalachse
gedrehten Proben durchzufihren.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tUbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Erstpriifung des Bauprodukts

Im Rahmen der Erstprifung sind die im Folgenden genannten Produkteigenschaften zu
prufen:

— Priufung bzw. Kontrolle des Ausgangsmaterials sowie deren herstellerseitigen Kennzeich-
nungen bzw. Nachweise (z. B. Dicke der Verbundfolie),

— Uberpriifung der beim Herstellungsprozess des PV-Modules verwendeten relevanten
Produktionsparameter. Die Produktionsparameter missen mit den im Deutschen Institut
fir Bautechnik hinterlegten Angabens ibereinstimmen.

— Prifung bei hoher Temperatur entsprechend DIN EN ISO 12543-4 an Probekorpern mit
einem mindest Aufbau von 3 mm Glas / 1,30 mm EVA-Folie mit eingebetteten Solarzellen

/ 3 mm Glas,
10 DIN EN ISO 12543-4:2011-12 Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas - Teil 4: Verfahren
zur Prifung der Bestandigkeit
1 DIN EN ISO 8510-2:2010-12  Klebstoffe - Schalpriifung fiir flexibel/starr geklebte Proben - Teil 2: 180-Grad-
Schalversuch
12 DIN EN ISO 11925-2:2020-07 Prufungen zum Brandverhalten - Entziindbarkeit von Produkten bei direkter

Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzelflammentest
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— An funf Proben ist der Nachweis der Haftung durch Abzugspriifung in Anlehnung an
DIN EN ISO 8510-211 mit einer Abzugsgeschwindigkeit von 100 mm/min nach dem im
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben3 durchzufihren.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung

Fuir die Planung der Verglasung mit den PV Modulen gelten die Technischen
Baubestimmungen, die Normen der Reihe DIN 18008". sowie die im Folgenden genannten
Bestimmungen.

Die PV Module durfen als Verbund-Sicherheitsglas (VSG) geplant werden.
3.2 Brandverhalten

Die PV-Module sind ein normalentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B2). Sie
dirfen nur in Bereichen angewendet werden, in denen nach bauaufsichtlichen Vorschriften
normalentflammbare Baustoffe zulassig sind.

Bei Anwendung der PV-Module in hinterlifteten AuRenwandbekleidungen gemaR § 28 (3)
und (4) MBO* sind hinsichtlich der erforderlichen konstruktiven Brandschutzmaflinahmen die
Bestimmungen der Technische Regel "Hinterlliftete AuRenwandbekleidungen"1s zu beachten.
Die Verkabelung der PV-Module darf nicht Gber die darin vorgeschriebenen Brandsperren
hinweggefiihrt werden.

3.3 Bemessung

Fur die Bemessung der Verglasung mit den PV Modulen gelten die Technischen
Baubestimmungen, die Normen der Reihe DIN 18008 sowie die im Folgenden genannten
Bestimmungen.

Die PV-Module kénnen als Verbund-Sicherheitsglas (VSG) im Sinne der Normenreihe
DIN 18008 verwendet werden.

Fir die PV-Module ist in Abhangigkeit von den verwendeten Glasscheiben das typische
Bruchbild flir Scheiben in BauteilgroRe erbracht. Die charakteristische Biegezugfestigkeit (5 %
Fraktilwert bei 95 % Aussagewahrscheinlichkeit) der verwendeten Glassorten kann den in
Abschnitt 2.1.1 aufgelisteten Produktnormen enthnommen werden.

3.4 Ausfiihrung

Fur die Ausflhrung der Verglasung mit den PV-Modulen gelten die Technischen
Baubestimmungen und die Normen der Reihe DIN 18008.

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Verglasung mit der
von diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungs-
erklarung gemafn §§ 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Es ist sicherzustellen, dass die Glas- bzw. Folienrénder nur in Kontakt mit angrenzenden
Stoffen stehen, die dauerhaft mit der verwendeten Verbundfolie vertraglich sind. Der
Feuchtezutritt an den Folienréandern ist konstruktiv zu minimieren und dauerhafte Feuchtigkeit
(z.B. stehendes Wasser oder hohe Luftfeuchtigkeit) auszuschlief3en.

Andreas Schult Beglaubigt
Referatsleiter Stéhr

13 DIN 18008 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln
14 bzw. deren Umsetzung in den Landesbauordnungen

s. Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV-TB), Ausgabe 2023/1, Abs. A.2.2
Ifd. Nr. A 2.2.1.6 (Anhang 6) - veréffentlicht unter www.dibt.de - bzw. deren Umsetzung in den Landern
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