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Gegenstand dieses Bescheides:

Kaltgezogener Spannstahldraht St 1570/1770 - rund, profiliert - Nenndurchmesser: 5,0 mm und
5,34 mm mit Anwendungsbestimmungen fiir Spannbetonbauteile und Felsanker

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt. Dieser Bescheid umfasst zehn Seiten und drei Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-12.2-50 vom 4. November 2024.
Der Gegenstand ist erstmals am 22. Dezember 1998 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur

Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte

Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und

geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht

erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Zulassungsgegenstand ist der kaltgezogene Spannstahldraht St 1570/1770 mit nahezu
kreisformigem Querschnitt und profilierter Oberflache. Die Nenndurchmesser betragen
50mm und 5,34 mm (siehe Anlage 1). Der Spannstahldraht besitzt eine sehr niedrige
Relaxation.
(2) Der Spannstahldraht darf:
zum Vorspannen von Spannbetonbauteilen nach DIN EN 1992-1-1# in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA

- zum Vorspannen von Betonbricken nach DINEN 1992-2 in Verbindung mit
DIN EN 1992-2/NA, mit Beachtung des Abschnittes 2.1.4 analog zu DIN EN 1992-1-1 in
Verbindung mit DIN 1992-1-1/NA,

- zum Herstellen von Felsankern nach DINEN 1537 in  Verbindung mit
DIN/TS 18537verwendet werden.

(3) Der Zulassungsgegenstand darf zum geraden Vorspannen von Fertigteilen im Spannbett

(sofortiger Verbund) nach Abschnitt 1(2) verwendet werden.

(4) Die Verwendung als Spannglied in Spannsystemen ohne Verbund oder im nachtraglichen
Verbund ist in DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA nicht abschlieiend
geregelt.

(5) Genehmigungsgegenstand sind Bestimmungen fir die Planung, Bemessung und
Ausfihrung von Spannbeton-Bauteilen oder Felsankern aus Normalbeton nach
DIN 1045-2:2023-08 oder nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2:2008-08 unter
Verwendung des oben genannten Spannstahldrahts.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Abmessungen und Metergewicht

(1) Die Nenndurchmesser, die Nennquerschnitte und die Nenngewichte pro laufenden
Meter (Ifdm) mit den jeweiligen Toleranzen sind in Anlage 1, Tabelle 1 angeben. Das
prinzipielle Aussehen des Spannstahldrahts ist in Anlage 1, Bild 1 dargestellt.

(2) Die sich aus den Toleranzen ergebenden Werte der Eigenschaften nach Abschnitt 2.1.1(1)
sind als 5 %-Quantilen der Grundgesamtheit definiert. Die Produktion ist so einzustellen, dass

die mittlere Querschnittsflache Ap nicht kleiner als der Nennquerschnitt ist.

(3) Die Querschnittsflache A, ist mittels Wégung zu ermitteln, wobei die Rohdichte des
kaltgezogenen Spannstahldrahts mit 7,81 g/cm® und die Oberflachengestaltung als
gleichmafig tber die Oberflache verteilt anzunehmen sind.

(4) Die geometrischen Malf3e der profilierten Spannstahldrahtoberflache mit den jeweiligen
Toleranzen sind in Anlage 1, Tabelle 1 angeben.

# Detaillierte Angaben zu allen Normverweisen sind im Abschnitt 3 aufgelistet.

Z011957.25 1.12.2-13/22
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21.2 Mechanische Eigenschaften

214
2.1.4.1

2142

2143

2144

Z011957.25

(1) Die Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften sind in Anlage 2, Tabelle 2 und
die Spannungs-Dehnungs-Linie in Anlage 3 angegeben.

(2) Die Werte in Anlage 2, Tabelle 2 sind definiert als 5 %-Quantilen der Grundgesamtheit;
zudem dirfen diese Werte bei den Merkmalen: Dehngrenze Ry 1 bzw. Ry 2, Zugfestigkeit Ry,
im Einzelfall um héchstens 5 % unterschritten werden.

(3) Die 95 %-Quantile der Zugfestigkeit einer Fertigungsmenge (Schmelze oder Herstelllos)
darf die Nennfestigkeit von R, = 1770 N/mm? héchstens um 12 % Uberschreiten.

(4) Die Prifwerte der Relaxation diirfen bei einer Priftemperatur von 20 °C die in Anlage 2,
Tabelle 3 angegebenen Werte um hochstens 10 % lberschreiten.

(5) Die der Bestatigung der Wohlerlinie nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA zu Grunde liegenden Priifergebnisse sind beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegt.

Zusammensetzung

(1) Der Spannstahldraht besitzt folgende grundlegende chemische Zusammensetzung in
Massen-% (Schmelzanalyse):

Cc Si Mn P S
max. max.
0,80 bis 0,88 0,10 bis 0,30 0,50 bis 0,80 0,020 0,020

(2) Die detaillierte Zusammensetzung des Spannstahldrahts ist so einzuhalten wie sie beim
Deutschen Institut fir Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegt sind.

Mechanische Eigenschaften fiir Nachweise der Standsicherheit
Dehnung

Es gilt DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 3.3.2 (2) mit folgenden Festlegungen:
Die charakteristische Dehnung des Spannstahls bei
(entspricht Ag) anzunehmen.

Relaxation

Es gilt DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt NCI Zu 3.3.2 (4)P mit folgenden Festlegungen:

(1) Die Rechenwerte fir die Relaxation des Spannstahldrahts sind der Anlage 2, Tabelle 3 zu
entnehmen. Diese Spannungsverluste gelten flir Temperaturen, die in Bauteilen klimabedingt
auftreten. FUr andere Temperaturen mit Ausnahme des in Abschnitt 2.1.4.2 (2) geregelten
Anwendungsfalles sind die Relaxationswerte besonders zu bestimmen.

Hochstlast ist mit ey =3,5 %

(2) Werden Spannbetonfertigteile unter einer Spannbettvorspannung von 0,8 « Ry 1 bzw.
0,65+ R, (der kleinere Wert ist malligebend) und bei Temperaturen bis zu +80 °C
warmebehandelt (~ 8 h), so darf der Relaxationsverlust AR,,, mit 4 % angesetzt werden. In
diesem Fall kann angenommen werden, dass der gesamte Relaxationsverlust wahrend der
Warmebehandlung auftritt und alle spateren Relaxationsverluste unter Normaltemperatur
vorweggenommen sind.

Festigkeiten

Es gilt DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 3.3.3 mit folgenden Festlegungen:

(1) Der charakteristische Wert der
(entspricht Ry 1) anzunehmen.

(2) Der charakteristische Wert der Zugfestigkeit des Spannstahls ist mit f, = 1770 N/mm?
(entspricht R,;) anzunehmen.

Elastizitdtsmodul

Es gilt DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 3.3.6 (2) mit folgender Festlegung:

Als Rechenwert fiir den Elastizitatsmodul ist Ep = 203.000 N/mm? anzunehmen.

0,1%-Dehngrenze ist mit f,g 4 = 1500 N/mm?

1.12.2-13/22
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2.1.4.5 Ermudungseigenschaften

Es qgilt DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.8 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA mit folgenden
Festlegungen:

(1) Fir den Nachweis gegen Ermidung von Spannstahldraht ist die Wohlerlinie gemaf
DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.8.4, Bild 6.30 mit den relevanten Parametern N*, k4, ko und
Acgrsk Nach Tabelle 1 anzunehmen.

(2) Im sofortigen Verbund gilt die mit Parametern aus Tabelle 1, Zeile 1 beschriebene
Woéhlerlinie nur aufRerhalb des Verankerungsbereichs.

(3) Fur den Nachweis innerhalb des Verankerungsbereichs ist die Spannungsschwingbreite
Acp, des Spannstahldrahts im sofortigen Verbund am Ende der Ubertragungslange

auf 70 N/mm? zu begrenzen. Diese Regelung gilt uneingeschrankt fiir bis zu maximal 10 Mio.
Lastzyklen.

Tabelle 1: Parameter der Wohlerlinien

Spannungts- Acg,

exponen bei N* Zyklen

Spannstahl N* N /mymz]

ki Kk, Klasse 1

im sofortigen Verbund (gerade) @ 1086 5 9 185

im nachtraglichen Verbund ©

- Einzellitzen in Kunststoffhillrohren entfallt

- gerade Spann.glleder, gekru[nmte 106 5 9 150
Spannglieder in Kunststoffhillrohren

- gekrimmte Spannglieder in Stahlhillrohren 108 3 7 120

a) Im sofortigen Verbund gilt die beschriebene Wéhlerlinie nur aukerhalb des Verankerungsbereichs.

b) Werte im eingebauten Zustand

©) Fir Nachweise der Verankerung und Kopplung von Spanngliedern sind die Bestimmungen der
Verwendbarkeitsnachweise und Bauartgenehmigungen des jeweiligen Spannverfahrens zu
beachten.

2.2 Herstellung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

(1) Die Herstellbedingungen sind so einzuhalten, wie sie beim Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremdiberwachendenden Stelle hinterlegt sind hinterlegt sind.

(2) Der Spannstahldraht darf keine Schweillstellen aufweisen.
(3) Nachtragliches Richten des Spannstahldrahts ist nicht zulassig.
222 Verpackung, Transport, Lagerung

(1) Spannstahldraht darf in Ringen gewickelt geliefert werden. Dabei darf das 0,9-fache der
Dehngrenze Ry 1 bzw. die Elastizitdtsgrenze Ryo01 (der kleinere Wert ist maflgebend) nicht
Uberschritten werden.

(2) In Ringen gewickelter Spannstahldraht muss sich gerade abwickeln lassen.

(3) Der Spannstahldraht ist in geschlossenen Transportbehaltnissen (z. B. Container, LKW
mit Plane) oder durch geeignete Verpackung vor Feuchtigkeit zu schitzen.

(4) Transportbehaltnisse und Lagerraume mussen trocken und frei sein von Korrosion
hervorrufenden Stoffen (z. B. Chloriden, Nitraten, Sauren).

(5) Wahrend des Transportes und der Lagerung ist sorgfaltig darauf zu achten, dass der
Spannstahldraht weder mechanisch beschadigt noch verschmutzt wird.

Z011957.25 1.12.2-13/22
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Kennzeichnung und Lieferschein

(1) Der in Ringform gewickelte oder bereits in Konfektionslangen geschnittene und gebindelte
Spannstahldraht muss mit einem etwa 60 x 120 mm? grofRen, witterungsbestandigen und
gegen mechanische Verletzungen unempfindlichen Anhéngeschild mit U-Zeichen und
folgender Aufschrift versehen sein:

Herstellwerk: Vorsicht empfindlicher Spannstahl!
D&D

Drotaru Ipari és Kereskedelmi Zrt. Trocken und vor Korrosion geschutzt
Sajészigeti ut 4 lagern!

3527 MISKOLC

UNGARN Nicht beschadigen, nicht verschmutzen!
Spannstahldraht St 1570/1770

- rund, profiliert - Bitte aufbewahren und bei Beanstandung
nach Zul.-Nr. Z-12.2-50 einschicken!

Relaxationsklasse: sehr niedrig
Wohlerlinie-Klasse: 1
Nenndurchmesser: mm
Schmelze-Nr.:

Chargen-Nr.:

Auftrags-Nr.:

Lieferdatum:

Empfanger:

(2) Der Lieferschein muss die gleichen Angaben enthalten wie das Anhangeschild
nach 2.2.3(1) sowie erganzend die Spannungs-Dehnungs-Linien auf der Grundlage der
Herstellungsdaten nach  DIN EN 1992-1-1,  Abschnitt 3.3.4 (4) einschlieRBlich  des
Elastizitatsmoduls und muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschliellich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Ut?_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

(5) Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

1.12.2-13/22
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuflhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im hinterlegten "Prif- und
Kontrollplan fiir die Uberwachung" aufgefihrten MalRnahmen einschlief3en.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und gemaf der
im hinterlegten "Prif- und Kontrollplan fiir die Uberwachung" genannten Kriterien
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,
- Art der Kontrolle oder Prifung,
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenigendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben nach dem hinterlegten "Priif- und Kontrollplan fiir die Uberwachung" zu
entnehmen und zu priifen und kénnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen
werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten
Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung

(1) Die Spannbeton-Bauteile oder Felsanker sind unter Beachtung der Technischen
Baubestimmungen - insbesondere DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA
bzw. DIN EN 1537 in Verbindung mit DIN/TS 18537 - zu planen, soweit im Folgenden nichts
anders bestimmt ist.

(2) Die folgendenden Abschnitte sind analog zu den Abschnitten nach DIN EN 1992-2 in
Verbindung mit DIN 1992-2/NA zu beachten.

Z011957.25 1.12.2-13/22
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(3) Sofern  sich  nach  DIN EN 1992-1-1, Abschnitt4.4.1 in  Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 4.4.1 keine hohere Betondeckung ergibt, darf das Nennmaf}
der Betondeckung cnom fir den Spannstahldraht in  Abhangigkeit von der
Betonfestigkeitsklasse folgende Werte nicht unterschreiten:

Festigkeitsklasse | 437 C35/45 C40/50 c45/55 | 2C50/60

des Betons

Crom [ 50 45 45 40 40
3.2 Bemessung

3.21 Allgemeines

Die Spannbeton-Bauteile oder Felsanker sind unter Beachtung der Technischen
Baubestimmungen - insbesondere DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA
bzw. DIN EN 1537 in Verbindung mit DIN/TS 18537 - zu bemessen, soweit im Folgenden
nichts anders bestimmt ist. Die folgendenden Abschnitte sind auch analog fur die Anwendung
nach DIN EN 1992-2 in Verbindung mit DIN 1992-2/NA zu berlicksichtigen.

3.2.2 Verankerung mit sofortigem Verbund
(1) Bei Anwendung von DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA ist die
Verbundspannung fy,t nach Gleichung (8.15) mit Np1 = 2,85 und die Verbundfestigkeit fypq
nach Gleichung (8.20) mit Np2 = 1,4 zu ermitteln. Fir fyy(t) und fyq sind o = 0,85 und y.=1,5
einzusetzen.

(2) Zur Spannkrafteinleitung ist ungerissener Beton erforderlich. Eine Sprengrissbildung an
der Bauteilstirnseite im Zuge oder nach der Spannkraftkrafteinleitung ist auszuschlielen. Es
ist das DAfStb-Heft 600, Abschnitt 8.10.2 zu beachten.

3.23 Zusatzliche Anwendungsregeln fiir zyklische Beanspruchung im sofortigen Verbund
(1) Zur Bestimmung der Verankerungslange lbpd des Spannstahldrahts im sofortigen Verbund

unter zyklischer Beanspruchung wird Gleichung (8.21) nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung
mit DIN EN 1992-1-1/NA wie folgt ersetzt:

1bpd = lpt2 + oy (I) ’ (Gpd - Gpmoo)/(fbpd ) T]dyn) (1)
Dabei ist
lpt2 der obere Bemessungswert der Ubertragungslange nach DIN EN 1992-1-1,

Abschnitt 8.10.2.2(3) in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA und Abschnitt 3.3.1 (1)
dieses Bescheids;

oy =0,25;
[0) der Nenndurchmesser des Spannstahldrahts;

Opd die Spannung im Spannglied, die der Kraft nach DINEN 1992-1-1;

Abschnitt 8.10.2.3 (1) in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, NCI Zu 8.10.2.3 (1)
entspricht;

Opmoo die Vorspannung abzuglich aller Spannkraftverluste;
fbpd nach Abschnitt 3.3.1 (1) dieses Bescheids;
T]dyn = 2/3.

Eine Rissbildung innerhalb des Verankerungsbereichs lbpd nach Gleichung (1) ist wirksam
auszuschliel3en. Hierzu ist nachzuweisen, dass innerhalb der Verankerungslange 1, die
Betonzugspannung folgende Werte nicht Gberschreitet:

- fir die Oberlast der zyklischen Beanspruchung den Wert 0,85 - fy.0,05,

Z011957.25 1.12.2-13/22
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- unter statischer Maximalbeanspruchung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
(unter seltener (charakteristischer) Einwirkungskombination bei Ansatz von V¥,; = 1,0) den
Wert foyco,05.

(2) Sofern sich nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 8.10.2.3, Gleichung (8.21) in Verbindung mit

DIN EN 1992-1-1/NA, Zu 8.10.2.3 und NCI Zu 8.10.2.3, (NA.7) eine groRere
Verankerungslange fur lbpd ergibt als nach Abschnitt 3.3.2 (1), Gleichung (1), ist diese

maRgebend.

3.3 Ausfiihrung

(1) Die Spannbeton-Bauteile oder Felsanker sind unter Beachtung der Technischen
Baubestimmungen - insbesondere DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA,
sowie DIN 1045-3:2023-08 oder nach DIN EN 13670 in Verbindung mit DIN 1045-3:2012-03
und, soweit zutreffend, nach DIN 1045-40:2023-08 oder nach DIN 1045-4:2012-02 bzw.
DIN EN 1537 in Verbindung mit DIN/TS 18537 — auszufiihren, soweit im Folgenden nichts
anders bestimmt ist.

(2) Hinsichtlich der Behandlung und des Schutzes des Spannstahldrahts an der
Anwendungsstelle sind die mafligebenden Bestimmungen (z. B. Normen, Richtlinien) zu
beachten. Spannstahldraht muss auch wahrend der Verarbeitung bis zur Herstellung des
endgultigen Schutzes (z. B. Verpressen mit Zementmortel) gegen Korrosion, mechanische
Beschadigungen usw. geschitzt sein.

(3) Ein beschadigter Spannstahldraht darf nicht verwendet werden.
(4) Der Spannstahldraht darf nicht geschweil3t werden.
(5) Nachtragliches Richten des Spannstahldrahts ist nicht zulassig.

Sofern im vorliegenden Bescheid keine anderen Angaben gemacht sind, wird auf folgende
Bestimmungen Bezug genommen:

DIN EN 206-1:2001-07 Beton
Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat;
Deutsche Fassung EN 206-1:2000
in Verbindung mit:

# DIN EN 206-1/A1:2004-10: Beton - Teil1: Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche Fassung
EN 206-1:2000/A1:2004

# DIN EN 206-1/A2:2005-09: Beton - Teil 1: Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche Fassung
EN 206-1:2000/A2:2005

DAfStb-Heft 600:2012 Erlduterung zu DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA
(Eurocode 2)
DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton,

Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat;
Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
DIN 1045-2:2023-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton
DIN 1045-3:2012-03 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3:
Bauausfihrung - Anwendungsregeln zu DIN EN 13670
in Verbindung mit:

DIN 1045-3 Berichtigung 1:2013-07: Tragwerke aus Beton,
Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausfihrung -
Anwendungsregeln  zu  DIN EN 13670, Berichtigung zu
DIN 1045-3:2012-03
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DIN 1045-3:2023-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3:
Bauausfuhrung
DIN 1045-4:2012-02 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4:

Betonfertigteile — Allgemeine Regeln
Erganzende Regeln flr die Herstellung und die Konformitat von

Fertigteilen

DIN 1045-40:2023-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 40: Regeln
fur Betonfertigteile, die keiner spezifischen Norm entsprechen

DIN EN 1537:2014-07 Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Verpressanker
Deutsche Fassung EN 1537:2013

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und

Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und
Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004 +
AC:2010

in Verbindung mit:

# DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03: Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
- Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den
Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004/A1:2014

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler =~ Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fur den Hochbau

in Verbindung mit:

# DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12: Nationaler = Anhang -
National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton und Spannbetontragwerken -
Teil 11: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den
Hochbau; Anderung A1

DIN EN 1992-2:2010-12 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbriicken -

Bemessungs- und Konstruktionsregeln; Deutsche Fassung
EN 1992-2:2005+AC:2008

DIN EN 1992-2/NA:2013-04 Nationaler =~ Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbricken - Bemessung und
Konstruktionsregeln

DIN EN 13670:2011-03 Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton, Deutsche Fassung von
EN 13670:2009
DIN/TS 18537:2021-05 Erganzende Festlegungen zu DIN EN 1537:2014-07, Ausfiihrung

von Arbeiten im Spezialtiefbau - Verpressanker

LBD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt
Abteilungsleiter Deutschmann
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Bild 1: Ansicht des profilierten Spannstahldrahts

B =ca.45°

Sy gleg piasgnls - G}
CI77777% |
c b

Eine Profilreihe ist gegenlaufig. 2e<0,2 7 dp
Tabelle 1: Abmessung, Gewicht, Toleranzen
Nenn- Nenn- Profil- (Rippen)
durchmesser Nennquerschnitt gewicht? |  Tigfe Breite | Abstand
dp=dp Ap Toleranz a b c
mm mm? % g/m mm
5,0 £0,04 19,6 £20 153,0 0,12+0,05| 2,0+05 55x05
5,34 0,04 22,4 +2,0 175,0 0,12+0,05| 2,0£05 552105
a) Rohdichte = 7,81 g/cm?

Kaltgezogener Spannstahldraht St 1570/1770 - rund, profiliert - Nenndurchmesser: 5,0 mm
und 5,34 mm mit Anwendungsbestimmungen fir Spannbetonbauteile und Felsanker

Anl 1
Ansicht des profilierten Spannstahldrahts, Abmessungen, Gewichte und Toleranzen niage
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Tabelle 2: Festigkeits- und Verformungseigenschaften
Festigkeitsklasse St 1570/1770 Quantile 2
Relaxationsklasse sehr niedrig [%]
Elastizititsgrenze Rpo,01 MPa 1350 5
0,1%-Dehngrenze Rpo.1 MPa 1500 5
0,2%-Dehngrenze Rpo,2 MPa 1570 5
Zugfestigkeit Rm MPa 1770 5
Gesamtdehnung bei Hochstkraft Agt % 3,5 5
Biegezahlen Np -- 3 5
Hin- und Herbiegeversuch nach
DIN EN ISO 15630-3:2020-02, Abschnitt 7
a) Quantile fir eine statistische Wahrscheinlichkeit von w=1-a = 0,95 (einseitig)
Tabelle 3: Rechenwerte fir Spannungsverluste A R, in [%] der Anfangsspannung R;
sehr niedriger Relaxation
Zeitspanne nach dem Vorspannen in Stunden
Ri/Rn, 1 10 200 1000 5000 5.10° 106
0,45
0,50
0,55 unter 1% 1,0 1,2
0,60 1,2 2,5 2,8
0,65 1,3 2,0 4,5 50
0,70 1,0 2,0 3,0 6,5 7,0
0,75 1,2 25 3,0 4,5 9,0 10,0
0,80 1,0 2,0 4,0 5,0 6,5 13,0 14,0
Kaltgezogener Spannstahldraht St 1570/1770 - rund, profiliert - Nenndurchmesser: 5,0 mm
und 5,34 mm mit Anwendungsbestimmungen fir Spannbetonbauteile und Felsanker
Festigkeits- und Verformungseigenschaften, Relaxationswerte Anlage 2
1.12.2-13/22
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Bild 2: Prinzipieller Spannung-Dehnungs-Verlauf
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Die Linien geben eine Orientierung fir den prinzipiellen Spannungs-Dehnungs-Verlauf bei Annahme des
Rechenwerts des E-Moduls (E;) von 203.000 N/mm?.

Kaltgezogener Spannstahldraht St 1570/1770 - rund, profiliert - Nenndurchmesser: 5,0 mm
und 5,34 mm mit Anwendungsbestimmungen fir Spannbetonbauteile und Felsanker

Anl
Prinzipieller - Spannungs- Dehnungs-Verlauf nlage 3
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